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Su Esasli it; Cephe Son Kat Boyalar
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Su Esasli Dis Cephe Son Kat Boya ve Kaplamalar
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Katki Malzemesi

Su ve Sentetik Esasli Metal ve Ahsap Boyalar
Hobilux

Hobilux Seffaf Vernik
Hidroten

Hidrolux

Pasboyar

Dyolux

Dyosen

Dyomat

Dyoten Classic
Besyildiz

3-6
7-10
11-14
15-18
19-22
23-26
27-30
31-34
35-38
39-42
43-46
47-50

53-56
57-60

63-66
63-66

69-72
73-76
77-80
81-84
85-88
89-92
93-96
97-100

103-106
107-110
111-114
118-116

119-122
1728126
127-130
131-134
135-138
139-142
143-146
147-150
151-154
155-158

Ahsap Koruyucular ve Vernikler / Massiveline
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Pinosan Dekoratif Ahsap Vernigi

Pinosan Parke Vernigi Mat / Parlak

Pinosan Yat Vernik

Pinosan Selilozik Parke Dolgu Vernigi

Dr. DYO Uriinleri
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Teknolong Aqua
Dyofleks

Dyofleks Elyafli

Astarlar

Dyobinder

Gecis Astari

Albin Astari

Brit Beton Astari
Teknotex Dolgulu Astar
Teknotex Alkali Dayanimli Astar
Besyildiz Silikonlu Astar
Kivastar

Astar Boya

Antipas

Ozel Antipas

Macunlar
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Dyorit
Akrosuiper
Siiper Macun

Yol Cizgi Boyasi ve Tineri
Dyotrafik Yol Cizgi Boyasi
Dyotrafik Tiner

Tiner

Dyoten 2000 Tiner
Saf Terebentin
Sentetik Tiner
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OXYMAX

Formaldehit Absorblayan o A Rk pan st
Ic Cephe Duvar Boyasi

%83 Oraninda Formaldehit Absorblama
Ultra low VOC - Antibakteriyel

TANIM
I¢ ortamda bulunan serbest Formaldehit miktarini azaltmaya

yarayan 0zel teknoloji ile tretilmis saf akrilik baglayici esasli,
cevreci, ipek mat, dekoratif, i¢c cephe son kat boyadir.

URUN OZELLIKLERI
» %100 saf akrilik
« Formaldehiti %83 oraninda azaltir

| - Capraz baglanma teknolojili baglayici sayesinde kilcal catlaklar
o olusturmaz
- Yizeyde olusan ketcap, kursunkalem, suluboya vb. lekeler
] | kolaylikla temizlenir

— - Yiiksek ortiiciilik
s L__._,_J : L_( « Kolay uygulama
— ey - Miikemmel yayilma
LU FALL LS \ - Ultra disiik VOC
ll' '-\ - Amonyak ve APEO icermez
E £ s W « Kokusuz
- —wa| - Antibakteriyel

» Kiife direncli




KULLANICI GRUBU: Genel Halk
KULLANMADAN ONCE URUN ETIKETINI VE GUVENLIK BILGI
FORMUNU MUTLAKA OKUYUNUZ

URUN TiPi: 2

UYGULAMA ALANI:

Binalarin i¢ kisimlarinda her tiirlii duvar yiizeylerde kullanilir. Antibak-
teriyel 6zelligi sayesinde hastane odasi, otel, restoran, mutfak,
madaza, kres, okul, ofis vb. i¢c mekanlarda kullanima uygundur.

TEKNIK OZELLIKLER:

Renk: i¢ cephe kartelalar ve Renk Pinari Sistemi Renkleri
Yogunluk: 1,28-1,32 g/ml (Sadece Beyaz i¢in)

Kuruma Siiresi: Astar uygulamasindan 24 saat sonra ilk kat, katlar
aras| 6 saat (25°C, %55 bagil nem, yiiksek nem ve/veya diisiik
sicaklikta kuruma siresi uzayabilir.)

Viskozite: 105-115 KU/25°C

pH: 8,20-8,60

YUZEY HAZIRLIGI

Yeni Boyanacak yiizeyler

Uygulama yapilacak yiizey serbest tozlardan arindiriimali, kuru ve
temiz yizeylerde uygulama yapilmalidir.

Gerekli goriilen yerlerde, yiizeyi diizgiinlestirmek icin Dyorit Macun
veya toz macunlar ile ince sivalardaki bozukluklar, yizeydeki ¢atlaklar
lokal veya komple tamir edilir. Macun kuruduktan sonra tiim yiizey
zimparalanip, zimpara tozlar ylizeyden uzaklastirildiktan sonra
Dyobinder (1/7 inceltilerek) veya Dyo Albin Astar tek kat olarak tarama
yapmadan ylizeyde film birakmasina izin vermeyecek sekilde
uygulanir.

Algi, kireg, badana, gaz beton gibi emici ve tozuma karakterli
ylizeylere Dyobinder (1/7 inceltilerek) veya Dyo Albin Astar tek kat
olarak tarama yapmadan(yukaridan asagi dogru rulo bir tur attirilarak)
uygulanir. Bu tiir yiizeylerde dolgulu astarlar kullanilmamalidir.

Mineral esasli, emiciligi cok az, tozuma yapmayan, ham sivali i¢
yiizeylerde 1 kat Gecis Astari uygulanir.

Briit Beton Yiizeyler

Briit betonlarin yapiminda kullanilan kalip ayirici yaglar, tizerine
gelecek olan her tlrli su bazli i¢ cephe boyalari ve kaplamalari igin
risk olusturmaktadir. Bu nedenle yiizeyler ¢ok iyi kontrol edilmelidir.
Yizeyde yag birikimleri gozleniyor ise, yag ¢oziicli maddeler ile
yikanarak uzaklastinimalidir. Yiizey hatalarinin ve gozeneklerin
giderilmesi amaciyla ¢cimento esasli macun ile kaba dolgu yapildiktan
sonra yiizey Dyo Briit Beton Astari veya Dyobinder (1/7 inceltilerek) ile
astarlanip, Dyorit Macun ile ytzey duzeltiimelidir. Yiizey Dyobinder ile
tekrar astarlandiktan sonra son kat boya uygulamasina gecilir.

Eski Boyali yiizeyler

Uygulama yapilacak yiizey, aderansi azaltic her tiirlt toz, kir ve
yagdan arindinimali, gevsek ve kabarmis boya tabakalarindan
timuyle temizlenerek, kuru, temiz ve saglam hale getirilmelidir.

Yiizeydeki seviye farklari Dyorit Macun veya toz macunlar ile lokal
macunlama ile giderilmeli, 6zellikle macunlanan bolgelerdeki seviye
farkliliklar olmak tizere tiim yiizey zimpara ile diizeltiimelidir. Zimpara
tozlar yiizeyden uzaklastirildiktan sonra Dyobinder veya Albin Astar
ile tlim yuzey astarlanmalidir.

Eski sentetik bazli veya renk degisimi yapilacak su bazli boyali
yuzeyler ile eski boyali ve cok kirli yiizeyler hafifce zimparalanip,
zimpara tozlari yiizeyden uzaklastirildiktan sonra Dyo Gegis Astari tek
kat halinde uygulanr.

Nikotin, kahve, yag, is vb. cok kirli yiizeylerde boyanin ortictlugini
artirmak amaciyla bir kat Dyotek uygulandiktan sonra, bir kat Gegis
Astari ile astarlanmalidir.

Kufli yuzeyler, su ve firca yardimi ile temizlenmeli, yiizey kurumasi
tamamlandiktan sonra yiizeye uygun astarlar ile astarlandiktan sonra
boya uygulamasi yapiimalidir.

* Astarlama isleminde kesinlikle izolasyon astarlari kullanil-
mamalidir.

UYGULAMA

Inceltme Orani: Su ile hacmen %10-15 oraninda inceltilerek uygulan-
malidir.

Uygulama: iki kat uygulanmali ve hava sartlarina bagli olarak katlar
arasl en az 6 saat beklenmelidir.

Sarfiyat: Tek katta 0,07-0,09 kg/m?

Tavsiye Edilen Kuru Film Kalinhgi: Her kat icin 22-28 pum olmalidir.
Ortam Sartlari: Uygulama ve {riin kuruma siiresi boyunca ortam ve
yizey sicakhginin +5°C ile +35°C arasinda olmasina dikkat edilmelidir.

UYGULANABILEN ALAN:
Tek katta ylzeye bagli olarak 1L ile 14-18 m?, 1kg ile 11-14 m2 alan
boyanir.

DEPOLAMA SARTLARI: Onerilen depolama kosullarina gore
muhafaza edildigi ve ambalaj kapadi acilmadigi takdirde (riin
antibakteriyellik 6zelligi 2 yildir. Ambalaji acilmis driind hemen
kullaniniz.

Formiilasyon Sekli: Emiilsiyon

Aktif madde ve miktari(%) : Cinko piritiyon %0,075 (CAS
No:13463-41-7)

Yardimc1 Maddeler: Akrilik kopolimer emiilsiyon(%37), pigment ve
dolgu malzemeleri(%32), su(%28,6336), katki malzemeleri(%2,2914)

Kullanilacagi zararl mikroorganizmalar: Staphylococcus Aureus,
Escherichia Coli, MRSA(Metisilin Direncli Staphylococcus Aureus),
VRE(Vankomisin Direncli Enterokok), Aspergillus Niger, Penicillium
Purpurogenum

Zehirlenme Belirtileri : Kusma, bas agrisi
Cinko piritiyon:
Oral LD50 :269 mg/kg(sican)

ilk Yardim Onlemleri

Yutma: AGzi hemen calkalayin ve bol su icirtin. Kisiyi gozlem
altinda tutun.

Deriyle temas: Kirlenmis giysileri hemen ¢ikarip, deriyi su ve
sabunla yikayin.

Gozlerle temas: Hemen 15 dk. yikayip tibbi miidahale saglayin.

Spesifik bir antidotu yoktur.

ZEHIRLENME DURUMLARINDA ULUSAL ZEHIR DANISMA
MERKEZI(UZEM)'NIN 114 NO'LU TELEFONUNU ARAYINIZ.

Uriin kullanilirken ve depolanirken dikkat edilecek hususlar
lyi bir havalandirma saglayn.

Yeme, icme, sigara icme ve isyerini terketmeden dnce
malzemeye maruz kalmig uzuvlarinizi su ve yumusak bir sabunla
yikayin.

Kuru ve iyi havalandiriimis yerlerde orta I1sida depolayin.

Arllar igin zehirlidir.

Baliklara ve sucul organizmalara kargl zehirli olabilir.

COCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERINDEN UZAK
TUTUNUZ. b

BUHAR VEYA ZERRELERINi SOLUMAYINIZ.

UYGULAMA VE HAZIRLIK ASAMASINDA KORUYUCU ELBISE,
ELDIVEN VE GOZLUK KULLANINIZ. ..
UYGULAMA VE HAZIRLIK ASAMASINDA HICBIR SEY YEMEYINIZ,
ICMEYINIZ, SIGARA KULLANMAYINIZ. b
INSAN VE CEVRE SAGLIGI UZERINE RISKLERI ONLEMEK ICIN,
KULLANIM TALIMATINA UYUNUZ.

Bos Ambalaj imha Sekli: Bos ambalajlar son kullanici tarafin-

dan Cevre ve Sehircilik Bakanhigrnin “Atik Yonetimi Yénetmeligi”

Madde 9’a gore bertaraf edilmelidir.

ZARARLILIK IFADELERI

H412 Sucul ortamda uzun sire kalici, toksik etki.

Karigim: 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EC no. 247-500-7] ve
2-metil-2H -izotiazol-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1) icerir. Alerjik
reaksiyona yol agabilir.

ONLEM iFADELERI
P273 Cevreye verilmesinden kaginin.
P501 Icerigi/kabi ulusal yonetmeliklere gore bertaraf edin.

GUVENLIK UYARISI:
Cocuklarin erisemeyecedi yerde saklayin.

Yiizeyi %10-15
temizleyiniz Su ile inceltiniz

Firca/rulo ile 5°-35°C uygulayiniz
uygulayiniz

Ambalaj Dolum
Galon 25L

ultra disuk =2
Formaldehit'i
oranda V®C

%83 yok eder  Ustun Hava Kalkes

TS 5808'e
SILINEBILIR SUBAZLI UYGUNDUR.

Karistiriniz Emici sistemli
tabanca

Donmaktan Astar uygulamasindan
koruyunuz 24 saat sonra ilk kat,
katlar aras| 6 saat

Boyanabilen alan
(2 katta)

17,5-22,5 m?

* Uriin performansindan, en iyi sonucu elde etmek icin, liitfen kullanim bilgilerine tam olarak uyunuz.
Uriin ve uygulama sistemi ile ilgili daha detayl bilgi icin 444 0 396 DYOFON’ u arayabilirsiniz.




| DYOJEN

| Soft Mat
| lc Cephe Duvar Boyas|

Hibrit Teknoloji - Leke ltici - Antibakteriyel

TANIM
Akrilik/PU emiilsiyon esasli, dekoratif i¢ cephe son kat boyadir.

URUN OZELLIKLERI

« Milkemmel ortiiciiliik
— « Kolay uygulama

» Miikemmel yayilma

i - Hybrid teknolojisi ile iki farkli recinenin birbirlerini tamamlayici
i . o oOzellikleri sayesinde daha giiclt yapi ve 6zel matlik
— | . - Cay, kahve, renkli icecekler ve miirekkep lekelerinin boya filmine
B " penetrasyonunu engeller.
\\_\ 1 « Yiizeyde olusan parmak izi, her tirli is lekesi, ketcap,
- kursunkalem, suluboya vb. diger yiizey lekeleri kolaylikla temizlenir.
- - Boya filminin sertliginden dolayi yliksek aginma direnci
= Ry - - Insan ve cevre dostu
- Antibakteriyel

- Kiife direncli




KULLANICI GRUBU: Genel Halk

KULLANMADAN ONCE URUN ETIiKETiNi VE GUVENLIK BILGI
FORMUNU MUTLAKA OKUYUNUZ

URON TiPi: 2

UYGULAMA ALANI:

Binalarin i¢ kisimlarinda her tiirli duvar yiizeylerde kullanilir. Antibak-
teriyel 0zelligi sayesinde hastane odasi, otel, restoran, mutfak,
madaza, kres, okul, ofis vb. i¢ mekanlarda kullanima uygundur. Temas
siiresi 24 saatden sonra baslar.

TEKNIK OZELLIKLER:

Renk: Dyojen kartelasi

Yogunluk: 1,28-1,32 g/ml (Sadece Beyaz icin)

Kuruma Siiresi: Astar uygulamasindan 24 saat sonra ilk kat, katlar
arasi 6 saat (25°C, %55 bagil nem, yiiksek nem ve/veya disik
sicaklikta kuruma siiresi uzayabilir.)

Viskozite: 105-110 KU/25°C

pH: 8,0-8,5

TS 5808’e uygundur.

TS EN 13300 Siniflandirma
Parlaklik : G2, Yari Mat '

En biiyiik tane biiyiikliigii : S1, Ince
Yas ovma direnci : Sinif 1

Ortme giicii : Sinif 1(7 m#/L sarfiyatta)

YUZEY HAZIRLIGI

Yeni Boyanacak yiizeyler

Uygulama yapilacak yiizey serbest tozlardan arindiriimali, kuru ve
temiz yiizeylerde uygulama yapilmalidir.

Gerekli goriilen yerlerde, yiizeyi duzgiinlestirmek icin Dyorit Macun
veya toz macunlar ile ince sivalardaki bozukluklar, ytizeydeki catlaklar
lokal veya komple tamir edilir. Macun kuruduktan sonra tim yiizey
zimparalanip, zimpara tozlar yiizeyden uzaklastirldiktan sonra
Dyobinder (1/7 inceltilerek) veya Dyo Albin Astar tek kat olarak tarama
yapmadan ylzeyde film birakmasina izin vermeyecek sekilde
uygulanir.

Algl, kireg, badana, gaz beton gibi emici ve tozuma karakterli
yiizeylere Dyobinder(1/7 inceltilerek) veya Dyo Albin Astar tek kat
olarak tarama yapmadan(yukaridan asadi dogru rulo bir tur attirilarak)
uygulanir. Bu tir yuzeylerde dolgulu astarlar kullanilmamalidir.

Mineral esasli, emiciligi cok az, tozuma yapmayan, ham sivali i¢
yizeylerde 1 kat Gegis Astari uygulanir.

Briit Beton Yiizeyler

Briit betonlarin yapiminda kullanilan kalip ayirici yaglar, tzerine
gelecek olan her tiirli su bazli i¢ cephe boyalari ve kaplamalari igin
risk olusturmaktadir. Bu nedenle yiizeyler ¢ok iyi kontrol edilmelidir.
Yiizeyde yag birikimleri gozleniyor ise, yag ¢oziici maddeler ile
yikanarak uzaklastinimalidir. Yiizey hatalarinin ve gdzeneklerin
giderilmesi amaciyla ¢cimento esasl macun ile kaba dolgu yapildiktan
sonra yiizey Dyo Briit Beton Astari veya Dyobinder (1/7 inceltilerek) ile

astarlanip, Dyorit Macun ile yiizey duzeltiimelidir. Ytzey Dyobinder ile
tekrar astarlandiktan sonra son kat boya uygulamasina gecilir.

Eski Boyali yiizeyler

Uygulama yapilacak yiizey, aderansi azaltic her tiirlli toz, kir ve
yagdan arindirimali, gevsek ve kabarmis boya tabakalarindan
timiyle temizlenerek, kuru, temiz ve saglam hale getirilmelidir.

Yiizeydeki seviye farklarl Dyorit Macun veya toz macunlar ile lokal
macunlama ile giderilmeli, 6zellikle macunlanan bolgelerdeki seviye
farkliliklar olmak tizere tim ylizey zimpara ile diizeltimelidir. Zimpara
tozlarn ylizeyden uzaklastinldiktan sonra Dyobinder veya Albin astar
ile tm yuzey astarlanmalidir.

Eski sentetik bazli veya renk degisimi yapilacak su bazli boyali
yiizeyler ile eski boyali ve cok kirli yiizeyler hafifce zimparalanip,
zimpara tozlari yiizeyden uzaklastirnldiktan sonra Dyo Gegis Astari tek
kat halinde uygulanir.

Nikotin, kahve, yag, is vb. ¢ok kirli yiizeylerde boyanin értiiciligiini
artirmak amaclyla bir kat Dyotek uygulandiktan sonra, bir kat Gecis
Astari ile astarlanmalidir.

Kiiflti yuzeyler, su ve firga yardimi ile temizlenmeli, yiizey kurumasi
tamamlandiktan sonra ylizeye uygun astarlar ile astarlandiktan sonra
boya uygulamasi yapiimalidir.

* Astarlama isleminde kesinlikle izolasyon astarlari kullanil-
mamaldir.

UYGULAMA

Inceltme Orani: Su ile hacmen %10-15 oraninda inceltilerek uygulan-
malidir.

Uygulama: iki kat uygulanmali ve hava sartlarina bagli olarak katlar
arasl en az 6 saat beklenmelidir.

Sarfiyat: Tek katta 0,07-0,09 kg/m?

Tavsiye Edilen Kuru Film Kalinhgi: Her kat icin 21-27 um olmalidir.
Ortam Sartlari: Uygulama ve irlin kuruma siiresi boyunca ortam ve
yizey sicakliginin +5°C ile +35°C arasinda olmasina dikkat edilmelidir.

UYGULANABILEN ALAN:
Tek katta yiizeye bagli olarak 1L ile 14-18 m2, 1 kg ile 11-14 m2 alan
boyanir.

DEPOLAMA SARTLARI: Onerilen depolama kosullarina gore
muhafaza edildigi ve ambalaj kapagdi aglilmadigi takdirde driin
antibakteriyellik 6zelligi 2 yildir. Ambalaji acilmig trtini hemen
kullaniniz.

Formiilasyon Sekli: Emiilsiyon

Aktif madde ve miktari(%) : Cinko piritiyon %0,10 (CAS
N0:13463-41-7)

Yardimc1 Maddeler: Akrilik kopolimer emiilsiyon(%40), pigment ve
dolgu malzemeleri(%37,5), ¢oziicii ve kosolvent(%10,5), su(%9,7), katki
malzemeleri(%2,2)

Kullanilacagi zararl mikroorganizmalar: Staphylococcus
Aureus, Escherichia Coli, MRSA(Metisilin Direncli Staphylococcus
Aureus), VRE (Vankomisin Direncli Enterokok), Aspergillus Niger,
Penicillium Purpurogenum

Zehirlenme Belirtileri : Kusma, bas agrisi

Cinko piritiyon:
Akut toksisite oral LD50 :269 mg/kg(sican)

ilk Yardim Onlemleri

Yutma: Agzi hemen calkalayin ve bol su igirtin. Kisiyi gozlem
altinda tutun.

Deriyle temas: Kirlenmis giysileri hemen ¢ikarip, deriyi su ve
sabunla yikayin.

Gozlerle temas: Hemen 15 dk. yikayip tibbi mudahale saglayin.

Spesifik bir antidotu yoktur.

ZEHIRLENME DURUMLARINDA ULUSAL ZEHIR DANISMA
MERKEZI(UZEM)’NIN 114 NO’LU TELEFONUNU ARAYINIZ.

Uriin kullanilirken ve depolanirken dikkat edilecek hususlar
lyi bir havalandirma saglayin.

Yeme, icme, sigara igme ve isyerini terketmeden Gnce
malzemeye maruz kalmig uzuvlarinizi su ve yumusak bir sabunla
yikayin.

Kuru ve iyi havalandiriimis yerlerde orta isida depolayin.

Anlar icin zehirlidir.

Baliklara ve sucul organizmalara karsi zehirli olabilir.

COCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERINDEN UZAK
TUTUNUZ. b

BUHAR VEYA ZERRELERINI SOLUMAYINIZ. A
UYGULAMA VE HAZIRLIK ASAMASINDA KORUYUCU ELBISE,
ELDIVEN VE GOZLUK KULLANINIZ.

UYGULAMA VE HAZIRLIK ASAMASINDA HICBIR SEY YEMEYINIZ,
ICMEYINIZ, SIGARA KULLANMAYINIZ. 5
INSAN VE CEVRE SAGLIGI UZERINE RISKLERI ONLEMEK IGIN,
KULLANIM TALIMATINA UYUNUZ.

Bos Ambalaj imha Sekli: Bos ambalajlar son kullanici tarafin-

dan Cevre ve Sehircilik Bakanhdrnin “Atik Yonetimi Yonetmeligi”

Madde 9’a gore bertaraf edilmelidir.

ZARARLILIK iFADELERI

H412 Sucul ortamda uzun sire kalici, toksik etki.

Karisim: 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EC no. 247-500-7] ve
2-metil-2H -izotiazol-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1) icerir. Alerjik
reaksiyona yol acabilir.

ONLEM IFADELERI
P273 Cevreye verilmesinden kaginin.
P501 Icerigi/kabi ulusal yonetmeliklere gore bertaraf edin.

Saglik Bakanligi Ruhsat Tarihi ve Numarasi:
10.03.2015 — 2015/23

%)

ANTIBAK TERIYEL SILINEBILIR LEKE ITICi

TS 5808’
SUBAZLI UYGUNDUR.

) () 5 (&

Yiizeyi %10-15 Kanistiriniz Emici sistemli
temizleyiniz Su ile inceltiniz tabanca

.

Fira/rulo ile 5°-35°C uygulayiniz Donmaktan Astar uygulamasindan
uygulayiniz koruyunuz 24 saat sonra ilk kat,
katlar aras| 6 saat

) Boyanabilen alan
Ambalaj Dolum (2 katta)

Bidon 5L 105-135 m?

* Uriin performansindan, en iyi sonucu elde etmek icin, litfen kullanim bilgilerine tam olarak uyunuz.
Uriin ve uygulama sistemi ile ilgili daha detayl bilgi igin 444 0 396 DYOFON' u arayabilirsiniz.




NANOIPEKMAT

Renklendirilmektedir

Nanoteknolojik Ipek Mat _, Hapngkmat' 6 Renk Prnan itemince

ot 120

lc Cephe Duvar Boyas| Fﬁ'ﬂ;
& 2 o

Nanoteknolojik - Isikla Kendini Temizleyen
Antibakteriyel

TANIM

o Nanoteknoloji ile dretilmis, su bazli, silinebilir, ipek mat,
P dekoratif i¢ cephe son kat boyadir.

URUN OZELLIKLERI

« %100 saf akrilik baglayic

» Milkemmel ortuiciiliik

- Kolay uygulama

» Miikemmel yayiima

» Milkemmel yapisma

- Fotokatalitik 6zelligi sayesinde 1sikla kendini temizleyerek nikotin
izi, kalorifer isi gibi kirlerin boya yiizeylerinde olusmasini geciktirir.
- Yiizeyde olusan ketcap, kursunkalem, suluboya vb. lekeler
kolaylikla temizlenir.

- Icerdigi nano parcaciklar ve recinenin gézenekli yapisi sayesinde
yiksek nefes alma kabiliyeti

« Insan ve cevre dostu

« Antibakteriyel

« Kiife direncli




KULLANICI GRUBU: Genel Halk

KULLANMADAN ONCE URUN ETIiKETiNi VE GUVENLIK BILGI
FORMUNU MUTLAKA OKUYUNUZ

URON TiPi: 2

UYGULAMA ALANI:

Binalarin i¢ kisimlarinda her tiirli duvar yiizeylerde kullanilir. Antibak-
teriyel 0zelligi sayesinde hastane odasi, otel, restoran, mutfak,
madaza, kres, okul, ofis vb. i¢ mekanlarda kullanima uygundur. Temas
siiresi 24 saatden sonra baslar.

TEKNIK OZELLIKLER:

Renk: I cephe kartelalari ve Renk Pinari Sistemi Renkleri
Yogunluk: 1,32-1,36 g/ml (Sadece Beyaz icin)

Kuruma Siiresi: Astar uygulamasindan 24 saat sonra ilk kat, katlar
arasi 6 saat (25°C, %55 bagil nem, yiiksek nem ve/veya disik
sicaklikta kuruma siiresi uzayabilir.)

Viskozite: 115-121 KU/25°C

pH: 8,0-8,5

TS 5808’e uygundur.

TS EN 13300 Siniflandirma
Parlaklik : G2, Yar Mat '

En biiyiik tane biiyiikliigii : S1, Ince
Yas ovma direnci : Sinif 1

Ortme giicii : Sinif 1(7 m?/L sarfiyatta)

YUZEY HAZIRLIGI

Yeni Boyanacak yiizeyler

Uygulama yapilacak yiizey serbest tozlardan arindiriimali, kuru ve
temiz yiizeylerde uygulama yapilmalidir.

Gerekli goriilen yerlerde, yiizeyi diizgiinlestirmek icin Dyorit Macun
veya toz macunlar ile ince sivalardaki bozukluklar, ylizeydeki ¢catlaklar
lokal veya komple tamir edilir. Macun kuruduktan sonra tiim yiizey
zimparalanip, zimpara tozlar yiizeyden uzaklastirildiktan sonra
Dyobinder (1/7 inceltilerek) veya Dyo Albin Astar tek kat olarak tarama
yapmadan yiizeyde film birakmasina izin vermeyecek sekilde
uygulanir.

Algi, kireg, badana, gaz beton gibi emici ve tozuma karakterli
yiizeylere Dyobinder(1/7 inceltilerek) veya Dyo Albin Astar tek kat
olarak tarama yapmadan(yukaridan asagi dogru rulo bir tur attirilarak)
uygulanir. Bu tiir ylizeylerde dolgulu astarlar kullanilmamalidir.

Mineral esasli, emiciligi cok az, tozuma yapmayan, ham sivali i¢
ylizeylerde 1 kat Gegis Astari uygulanir.

Briit Beton Yiizeyler

Briit betonlarin yapiminda kullanilan kalip ayirici yaglar, izerine
gelecek olan her turlii su bazli i¢ cephe boyalari ve kaplamalari igin
risk olusturmaktadir. Bu nedenle yiizeyler ¢ok iyi kontrol edilmelidir.
Yiizeyde yag birikimleri gozleniyor ise, yag ¢oziicii maddeler ile
yikanarak uzaklastinimalidir. Yiizey hatalarinin ve gozeneklerin
giderilmesi amaciyla ¢imento esasl macun ile kaba dolgu yapildiktan

sonra yiizey Dyo Briit Beton Astari veya Dyobinder (1/7 inceltilerek) ile
astarlanip, Dyorit Macun ile ylizey dizeltiimelidir. Yiizey Dyobinder ile
tekrar astarlandiktan sonra son kat boya uygulamasina gegilir.

Eski Boyali yiizeyler

Uygulama yapilacak yiizey, aderansi azaltic her tirll toz, kir ve
yagdan arindiriimali, gevsek ve kabarmis boya tabakalarindan
tumiyle temizlenerek, kuru, temiz ve saglam hale getirilmelidir.

Yiizeydeki seviye farklar Dyorit Macun veya toz macunlar ile lokal
macunlama ile giderilmeli, 6zellikle macunlanan bolgelerdeki seviye
farkliliklari olmak tizere tiim yiizey zimpara ile diizeltimelidir. Zimpara
tozlar ylizeyden uzaklastirildiktan sonra Dyobinder veya Albin astar
ile tlim yiizey astarlanmalidir.

Eski sentetik bazli veya renk degisimi yapilacak su bazli boyali
yuzeyler ile eski boyali ve cok kirli yiizeyler hafifce zimparalanip,
zimpara tozlari yiizeyden uzaklastirildiktan sonra Dyo Gecis Astari tek
kat halinde uygulanr.

Nikotin, kahve, yag, is vb. ¢ok kirli yiizeylerde boyanin értiiciligiini
artirmak amaciyla bir kat Dyotek uygulandiktan sonra, bir kat Gecis
Astari ile astarlanmalidir.

Kuflu ylzeyler, su ve firca yardimi ile temizlenmeli, ylizey kurumasi
tamamlandiktan sonra yiizeye uygun astarlar ile astarlandiktan sonra
boya uygulamasi yapiimalidir.

* Astarlama isleminde kesinlikle izolasyon astarlari kullanil-
mamalidir.

UYGULAMA

Inceltme Orani: Su ile hacmen %10-15 oraninda inceltilerek uygulan-
malidir.

Uygulama: iki kat uygulanmali ve hava sartlarina bagli olarak katlar
arasl en az 6 saat beklenmelidir.

Sarfiyat: Tek katta 0,08-0,10 kg/m?

Tavsiye Edilen Kuru Film Kalinhg@i: Her kat igin 24-30 pm olmalidir.
Ortam Sartlan: Uygulama ve Uriin kuruma siiresi boyunca ortam ve
yizey sicakhginin +5°C ile +35°C arasinda olmasina dikkat edilmelidir.

UYGULANABILEN ALAN:
Tek katta ylizeye bagl olarak 1L ile 14-18 m?, 1 kg ile 10-13 m? alan
boyanir.

DEPOLAMA SARTLARI: Onerilen depolama kosullarina gore
muhafaza edildigi ve ambalaj kapagdi acilmadigi takdirde driin
antibakteriyellik 6zelligi 2 yildir. Ambalaji acilmis trtini hemen
kullaniniz.

Formiilasyon Sekli: Emiilsiyon

Aktif madde ve miktari(%) : Cinko piritiyon %0,10 (CAS
N0:13463-41-7)

Yardimci Maddeler: Akrilik kopolimer emiilsiyon(%42), pigment ve
dolgu malzemeleri(%37), ¢ozlcii ve kosolvent(%3,5), su(%15,9), katki
malzemeleri(%!1,5)

Kullanilacagi zararl mikroorganizmalar: Staphylococcus
Aureus, Escherichia Coli, MRSA(Metisilin Direncli Staphylococcus
Aureus), VRE(Vankomisin Direncli Enterokok), Aspergillus Niger,
Penicillium Purpurogenum

Zehirlenme Belirtileri : Kusma, bas agrisi

Cinko piritiyon:
Oral LD50 :269 mg/kg(sican)

ilk Yardim Onlemleri

Yutma: Agzi hemen calkalayin ve bol su igirtin. Kisiyi gozlem
altinda tutun.

Deriyle temas: Kirlenmis giysileri hemen ¢ikarip, deriyi su ve
sabunla yikayin.

Gozlerle temas: Hemen 15 dk. yikayip tibbi midahale saglayin.

Spesifik bir antidotu yoktur.

ZEHIRLENME DURUMLARINDA ULUSAL ZEHIR DANISMA
MERKEZI(UZEM)’NIN 114 NO’LU TELEFONUNU ARAYINIZ.

Uriin kullanilirken ve depolanirken dikkat edilecek hususlar
lyi bir havalandirma saglayin.

Yeme, icme, sigara igme ve isyerini terketmeden Gnce
malzemeye maruz kalmig uzuvlarinizi su ve yumusak bir sabunla
yikayin.

Kuru ve iyi havalandiriimis yerlerde orta isida depolayin.

Anlar icin zehirlidir.

Baliklara ve sucul organizmalara karsi zehirli olabilir.

COCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERINDEN UZAK
TUTUNUZ. b

BUHAR VEYA ZERRELERINI SOLUMAYINIZ. A
UYGULAMA VE HAZIRLIK ASAMASINDA KORUYUCU ELBISE,
ELDIVEN VE GOZLUK KULLANINIZ.

UYGULAMA VE HAZIRLIK ASAMASINDA HICBIR SEY YEMEYINIZ,
ICMEYINIZ, SIGARA KULLANMAYINIZ. 5
INSAN VE CEVRE SAGLIGI UZERINE RISKLERI ONLEMEK IGIN,
KULLANIM TALIMATINA UYUNUZ.

Bos Ambalaj imha Sekli: Bos ambalajlar son kullanici tarafin-

dan Cevre ve Sehircilik Bakanhdrnin “Atik Yonetimi Yonetmeligi”

Madde 9’a gore bertaraf edilmelidir.

ZARARLILIK iFADELERI

H412 Sucul ortamda uzun sire kalici, toksik etki.

Karisim: 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EC no. 247-500-7] ve
2-metil-2H -izotiazol-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1) icerir. Alerjik
reaksiyona yol acabilir.

ONLEM IFADELERI
P273 Cevreye verilmesinden kaginin.
P501 Icerigi/kabi ulusal yonetmeliklere gore bertaraf edin.

Saglik Bakanligi Ruhsat Tarihi ve Numarasi:
06.07.2015 - 2015/84
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TS 5808’
SUBAZLI UYGUNDUR.

Yizeyi %10-15 Kanistiriniz Emici sistemli
temizleyiniz Su ile inceltiniz tabanca

HIEIe

Fira/rulo ile 5°-35°C uygulayiniz Donmaktan Astar uygulamasindan
uygulayiniz koruyunuz 24 saat sonra ilk kat,
katlar aras| 6 saat

] Boyanabilen alan
Ambalaj Dolum (2 katta)

Onluk 75L 52,5-67,5 m?

* Uriin performansindan, en iyi sonucu elde etmek icin, liitfen kullanim bilgilerine tam olarak uyunuz.

Uriin ve uygulama sistemi ile ilgili daha detayl bilgi igin 444 0 396 DYOFON' u arayabilirsiniz.
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TEKNOPLAST

PTFE Katkili Ipek Mat
lc Cephe Duvar Boyasi

Renk Pinari Sisteminde

Teknoplast Renklendirilmektedir

e g by e B

*SARS-CoV-2 (COVID-19) vir'Lisijng karst
%99,99 oraninda koruma saglar. - Antibakteriyel

TANIM

Akrilik emdlsiyon esasli, PTFE katkili, antibakteriyel, ipek mat,
silinebilir, dekoratif ic cephe son kat boyasidir.

Yeni TEKNOPLAST ile boyanmlf duvarlara temas eden *viriise
karsl % 99.99 oraninda etkili oldugu,

TS EN ISO/IEC 17025:2017 akreditasyon belgeli Antimikrobiyal
Laboratuvar tarafindan test edilmistir.

*SARS-CoV-2 (COVID-19) viriisiine karsl %99,99 oraninda
koruma sadlar.

URUN OZELLIKLERI

» Milkemmel ortiictliik

» Kolay uygulama

» Milkemmel yayiima

» Test edildigi *virlise karsi %99,99 oraninda etikili

« PTFE katkisi sayesinde yiiksek yag itici 0zellige sahip

« Yuizeyde olusan yag, ketcap, kalem, suluboya vb. lekeler
kolaylikla temizlenir

« Yiiksek nefes alma kabiliyeti

« Antibakteriyel

« Kuf onleyici




KULLANICI GRUBU: Genel Halk

KULLANMADAN ONCE URUN ETIiKETiNi VE GUVENLIK BILGI
FORMUNU MUTLAKA OKUYUNUZ

URON TiPi: 2

UYGULAMA ALANI:

Binalarin i¢ kisimlarinda her tiirlii duvar yiizeylerde kullanilir. Antibak-
teriyel 0zelligi sayesinde hastane odasi, otel, restoran, mutfak,
magaza, kres, okul, ofis vb. ic mekanlarda kullanima uygundur.

TEKNIiK OZELLIKLER:

Renk: I¢ cephe kartelalari ve Renk Pinari Sistemi Renkleri
Yogunluk: 1,30-1,34 g/ml (Sadece Beyaz icin)

Kuruma Siiresi: Astar uygulamasindan 24 saat sonra ilk kat, katlar
arasl 6 saat (25°C, %55 bagil nem, yiiksek nem ve/veya diisik
sicaklikta kuruma siiresi uzayabilir.)

Viskozite:118-124 KU/25°C

pH: 8,20-8,60

TS 5808’e uygundur.

TS EN 13300 Siniflandirma
Parlaklik : G2, Yari Mat ‘

En biiyiik tane biiyiikliigii : S1, Ince
Yas ovma direnci : Sinif 1

Ortme giicii : Sinif 1(7 m?/L sarfiyatta)

YUZEY HAZIRLIGI

1)Yeni Boyanacak yiizeyler

Uygulama yapilacak yiizey serbest tozlardan arindiriimali, kuru ve
temiz yizeylerde uygulama yapilmalidir.

Gerekli goriilen yerlerde, yiizeyi dizgiinlestirmek icin Dyorit Macun
veya toz macunlar ile ince sivalardaki bozukluklar, yiizeydeki catlaklar
lokal veya komple tamir edilir. Macun kuruduktan sonra tiim ylizey
zimparalanip, zimpara tozlar ylizeyden uzaklastirildiktan sonra
Dyobinder (1/7 inceltilerek) veya Dyo Albin Astar tek kat olarak tarama
yapmadan yiizeyde film birakmasina izin vermeyecek sekilde
uygulanir.

Algl, kireg, badana, gaz beton gibi emici ve tozuma karakterli
yizeylere Dyobinder(1/7 inceltilerek) veya Dyo Albin Astar tek kat
olarak tarama yapmadan(yukaridan asagi dogru rulo bir tur attirilarak)
uygulanir. Bu tir yiizeylerde dolgulu astarlar kullanilmamalidir.

Mineral esasli, emiciligi cok az, tozuma yapmayan, ham sivali i¢
yizeylerde 1kat Gecis Astari uygulanir.

2) Briit Beton Yiizeyler

Briit betonlarin yapiminda kullanilan kalip ayirici yaglar, tizerine
gelecek olan her tlrli su bazli i¢ cephe boyalar ve kaplamalari igin
risk olusturmaktadir. Bu nedenle yiizeyler cok iyi kontrol edilmelidir.
Yiizeyde yag birikimleri gozleniyor ise, yag ¢ozlci maddeler ile
yikanarak uzaklastinimalidir. Ylzey hatalarinin ve gozeneklerin
giderilmesi amaciyla ¢cimento esasl macun ile kaba dolgu yapildiktan
sonra yizey Dyo Briit Beton Astari veya Dyobinder (1/7 inceltilerek) ile
astarlanip, Dyorit Macun ile ytzey duzeltiimelidir. Yiizey Dyobinder ile

tekrar astarlandiktan sonra son kat boya uygulamasina gegilir.

3) Eski Boyali yiizeyler

Uygulama yapilacak yiizey, aderansi azaltici her tiirlt toz, kir ve
yagdan anindinimali, gevsek ve kabarmis boya tabakalarindan
timuyle temizlenerek, kuru, temiz ve saglam hale getirilmelidir.

Yiizeydeki seviye farklari Dyorit Macun veya toz macunlar ile lokal
macunlama ile giderilmeli, 6zellikle macunlanan bolgelerdeki seviye
farkliliklar olmak tizere tiim yuizey zimpara ile duzeltilmelidir. Zimpara
tozlari yiizeyden uzaklastirldiktan sonra Dyobinder veya Albin astar
ile tiim yiizey astarlanmalidir.

Eski sentetik bazli veya renk degisimi yapilacak su bazl boyali
yizeyler ile eski boyali ve cok kirli yiizeyler hafifce zimparalanip,
zimpara tozlar yiizeyden uzaklastirildiktan sonra Dyo Gegis Astari tek
kat halinde uygulanir.

Nikotin, kahve, yag, is vb. cok kirli yiizeylerde boyanin ortuctlugini
artirmak amaciyla bir kat Dyotek uygulandiktan sonra, bir kat Gecis
Astari ile astarlanmalidir.

KUflu yizeyler, su ve firca yardimi ile temizlenmeli, yiizey kurumasi
tamamlandiktan sonra yiizeye uygun astarlar ile astarlandiktan sonra
boya uygulamasi yapiimalidir.

Astarlama isleminde kesinlikle izolasyon astarlari
kullaniilmamalidr.

UYGULAMA

Inceltme Orani: Su ile hacmen %10-15 oraninda inceltilerek uygulan-
malidir.

Uygulama: iki kat uygulanmali ve hava sartlarina bagli olarak katlar
arasl en az 6 saat beklenmelidir.

Sarfiyat: Tek katta 0,08-0,10 kg/m?2

Tavsiye Edilen Kuru Film Kalinligi: Her kat icin 21-27 pm olmalidir.
Ortam Sartlari: Uygulama ve {riin kuruma siiresi boyunca ortam ve
ylizey sicakliginin +5°C ile +35°C arasinda olmasina dikkat edilmelidir.

UYGULANABILEN ALAN:
Tek katta ylizeye bagli olarak 1L ile 14-18 m2, 1 kg ile 10-13 m2 alan
boyanir.

DEPOLAMA SARTLARI: Onerilen depolama kosullarina gore
muhafaza edildigi ve ambalaj kapadi acilmadidi takdirde driin
antibakteriyellik dzelligi 2 yildir. Ambalaji acilmis triini hemen
kullaniniz.

Formiilasyon Sekli: Emiilsiyon

Aktif madde ve miktari(%) : Cinko piritiyon %0,10 (CAS
No0:13463-41-7)

Yardimci Maddeler: Akrilik kopolimer emiilsiyon(%42), pigment ve
dolgu malzemeleri(%33), ¢oziicl ve kosolvent(%7), su(%16,59), katki
malzemeleri(%1,31)

Kullanilacagi zararl mikroorganizmalar: Staphylococcus
Aureus, Escherichia Coli, MRSA(Metisilin Direncli Staphylococcus
Aureus), VRE(Vankomisin Direncli Enterokok), Aspergillus Niger,
Penicillium Purpurogenum

Zehirlenme Belirtileri : Kusma, bas agrisi
Cinko piritiyon:
Oral LD50 : 269 mg/kg(sican)

ilk Yardim Onlemleri

Yutma: AGzi hemen calkalayin ve bol su icirtin. Kisiyi gozlem
altinda tutun.

Deriyle temas: Kirlenmis giysileri hemen ¢ikarip, deriyi su ve
sabunla yikayin.

Gozlerle temas: Hemen 15 dk. yikayip tibbi miidahale saglayin.

Spesifik bir antidotu yoktur.

ZEHIRLENME DURUMLARINDA ULUSAL ZEHIR DANISMA
MERKEZI(UZEM)'NIN 114 NO'LU TELEFONUNU ARAYINIZ.

Uriin kullanilirken ve depolanirken dikkat edilecek hususlar
lyi bir havalandirma saglayin.

Yeme, icme, sigara icme ve isyerini terketmeden 6nce malzem-
eye maruz kalmis uzuvlarinizi su ve yumusak bir sabunla yikayin.
Kuru ve iyi havalandiriimis yerlerde orta isida depolayin.

Arllar igin zehirlidir.

Baliklara ve sucul organizmalara karsi zehirli olabilir.

COCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERINDEN UZAK
TUTUNUZ. b

BUHAR VEYA ZERRELERINI SOLUMAYINIZ. _
UYGULAMA VE HAZIRLIK ASAMASINDA KORUYUCU ELBISE,
ELDIVEN VE GOZLUK KULLANINIZ. U
UYGULAMA VE HAZIRLIK ASAMASINDA HIGBIR SEY YEMEYINIZ,
ICMEYINIZ, SIGARA KULLANMAYINIZ. ) :
INSAN VE CEVRE SAGLIGI UZERINE RISKLERI ONLEMEK IGIN,
KULLANIM TALIMATINA UYUNUZ.

Bos Ambalaj imha Sekli: Bos ambalajlar son kullanici tarafin-
dan Cevre ve Sehircilik Bakanhgr'nin “Atik Yonetimi Yonetmeligi”
Madde 9’a gore bertaraf edilmelidir.

q q Yiizeyi
ZARARLILIK IFADELERI temizleyyimz
H412 Sucul ortamda uzun siire kalicl, toksik etki.

EUH208 karisim: 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EC no.
247-500-7] ve 2-metil-2H -izotiazol-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1)
icerir. Alerjik reaksiyona yol acabilir. \,

ONLEM iFADELERI G
P273 Cevreye verilmesinden kaginin.
P501 Icerigi/kabr ulusal yonetmeliklere gore bertaraf edin.

Saglik Bakanligi Ruhsat Tarihi ve Numarasi: 16.04.2014 -
2014/38

B

ANTIBAKTERIVEL SILINEBILIR SUBAZLI

TS 5808's
UYGUNDUR.

& ([

%10-15 Karistiriniz Emici sistemli
Su ile inceltiniz tabanca

5°-35°C uygulayiniz Donmaktan Astar uygulamasindan
koruyunuz 24 saat sonra ilk kat,
katlar aras| 6 saat

Boyanabilen alan

Ambalaj Dolum (2 katta)

Onluk 75L 52,5-67,5 m?

* Urin performansindan, en iyi sonucu elde etmek icin, liitfen kullanim bilgilerine tam olarak uyunuz.
Uriin ve uygulama sistemi ile ilgili daha detayli bilgi icin 444 0 396 DYOFON’ u arayabilirsiniz.




TEKNOPLAST

PTFE Katkil Ipek Mat
lc Cephe Duvar Boyasi

T'E:knnplast Renk Pinari Sisteminde

Renklendiriimektedir

FIVT e k. B
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Yag itici/Yag Lekesi Tutmaz
Maksimum Metraj - Antibakteriyel

TANIM
Akrilik emiilsiyon esasli, PTFE katkili, ipek mat, silinebilir,
dekoratif i¢ cephe son kat boyasidrr.

URUN OZELLIKLERI

» Milkemmel ortiictltik

» Kolay uygulama

 Miikemmel yayilma

» PTFE katkisi sayesinde yiiksek yag itici 0zelligi
» Yiizeyde olusan ketcap, kursunkalem, suluboya vb. lekeler
kolaylikla temizlenir.

« Yiksek nefes alma kabiliyeti

- Insan ve cevre dostu

« Antibakteriyel

- Kiife direncli




KULLANICI GRUBU: Genel Halk

KULLANMADAN ONCE URUN ETIKETINI VE GUVENLIK BILGI
FORMUNU MUTLAKA OKUYUNUZ

URUN TiPi: 2

UYGULAMA ALANI:

Binalarin i¢ kisimlarinda her tiirli duvar yiizeylerde kullanilir. Antibak-
teriyel 6zelligi sayesinde hastane odasl, otel, restoran, mutfak,
magaza, kres, okul, ofis vb. i¢ mekanlarda kullanima uygundur.

TEKNiK OZELLIKLER:

Renk: I¢ cephe kartelalari ve Renk Pinari Sistemi Renkleri
Yogunluk: 1,30-1,34 g/ml (Sadece Beyaz icin)

Kuruma Siiresi: Astar uygulamasindan 24 saat sonra ilk kat, katlar
arasl 6 saat (25°C, %55 bagil nem, yiiksek nem ve/veya diisiik
sicaklikta kuruma siiresi uzayabilir.)

Viskozite: 118-124 KU/25°C

pH: 8,20-8,60

TS 5808’e uygundur.

TS EN 13300 Siniflandirma
Parlaklik : G2, Yari Mat '

En biiyiik tane biiyiikliigii : S1, Ince
Yas ovma direnci : Sinif 1

Ortme giicii : Sinif 1 (7 m?/L sarfiyatta)

YUZEY HAZIRLIGI

Yeni Boyanacak yiizeyler

Uygulama yapilacak yiizey serbest tozlardan arindiriimali, kuru ve
temiz yuizeylerde uygulama yapilmalidir.

Gerekli goriilen yerlerde, yiizeyi dizgiinlestirmek icin Dyorit Macun
veya toz macunlar ile ince sivalardaki bozukluklar, ylizeydeki catlaklar
lokal veya komple tamir edilir. Macun kuruduktan sonra tiim ylizey
zimparalanip, zimpara tozlar ylzeyden uzaklastiridiktan sonra
Dyobinder (1/7 inceltilerek) veya Dyo Albin Astar tek kat olarak tarama
yapmadan ylizeyde film birakmasina izin vermeyecek sekilde
uygulanir.

Algl, kireg, badana, gaz beton gibi emici ve tozuma karakterli
yiizeylere Dyobinder(1/7 inceltilerek) veya Dyo Albin Astar tek kat
olarak tarama yapmadan(yukaridan asagi dogru rulo bir tur attirilarak)
uygulanir. Bu tiir yiizeylerde dolgulu astarlar kullanilmamalidir.

Mineral esasli, emiciligi cok az, tozuma yapmayan, ham sivali i¢
yiizeylerde 1kat Gegis Astari uygulanir.

Briit Beton Yiizeyler

Briit betonlarin yapiminda kullanilan kalip ayirici yaglar, tizerine
gelecek olan her turli su bazli i¢ cephe boyalar ve kaplamalari igin
risk olusturmaktadir. Bu nedenle yiizeyler cok iyi kontrol edilmelidir.
Ylizeyde yag birikimleri gozleniyor ise, yag ¢oziici maddeler ile
yikanarak uzaklastirnimalidir. Yiizey hatalarinin ve gozeneklerin
giderilmesi amaciyla ¢cimento esasl macun ile kaba dolgu yapildiktan
sonra yiizey Dyo Briit Beton Astari veya Dyobinder (1/7 inceltilerek) ile
astarlanip, Dyorit Macun ile ytizey duzeltiimelidir. Yiizey Dyobinder ile

tekrar astarlandiktan sonra son kat boya uygulamasina gegilir.

Eski Boyali yiizeyler

Uygulama yapilacak yiizey, aderansi azaltic her tirll toz, kir ve
yagdan arindirimali, gevsek ve kabarmis boya tabakalarindan
tlmuyle temizlenerek, kuru, temiz ve saglam hale getirilmelidir.

Yiizeydeki seviye farklari Dyorit Macun veya toz macunlar ile lokal
macunlama ile giderilmeli, 6zellikle macunlanan bolgelerdeki seviye
farkliliklar olmak tizere tiim yiizey zimpara ile dizeltilmelidir. Zimpara
tozlari yiizeyden uzaklastinldiktan sonra Dyobinder veya Albin astar
ile tim yiizey astarlanmalidir.

Eski sentetik bazli veya renk degisimi yapilacak su bazli boyali
yizeyler ile eski boyali ve cok kirli yiizeyler hafifce zimparalanip,
zimpara tozlari yiizeyden uzaklastirildiktan sonra Dyo Gegis Astari tek
kat halinde uygulanir.

Nikotin, kahve, yag, is vb. ¢ok kirli ytizeylerde boyanin ortticulugiini
artirmak amaciyla bir kat Dyotek uygulandiktan sonra, bir kat Gecis
Astari ile astarlanmalidir.

Kiiflt yuzeyler, su ve firca yardimi ile temizlenmeli, yiizey kurumasi
tamamlandiktan sonra yiizeye uygun astarlar ile astarlandiktan sonra
boya uygulamasi yapiimalidir.

* Astarlama isleminde kesinlikle izolasyon astarlar kullanil-
mamalidir.

UYGULAMA

Inceltme Orani: Su ile hacmen %10-15 oraninda inceltilerek uygulan-
malidir.

Uygulama: iki kat uygulanmali ve hava sartlarina bagli olarak katlar
arasl en az 6 saat beklenmelidir.

Sarfiyat: Tek katta 0,08-0,10 kg/m?2

Tavsiye Edilen Kuru Film Kalinhgi: Her kat icin 21-27 um olmalidir.
Ortam Sartlan: Uygulama ve rlin kuruma stiresi boyunca ortam ve
yiizey sicakliginin +5°C ile +35°C arasinda olmasina dikkat edilmelidir.

UYGULANABILEN ALAN:
Tek katta yiizeye baglh olarak 1L ile 14-18 m2, 1 kg ile 10-13 m2 alan
boyanir.

DEPOLAMA SARTLARI: Onerilen depolama kosullarina gore
muhafaza edildigi ve ambalaj kapagdi agiimadigi takdirde driin
antibakteriyellik 6zelligi 2 yildir. Ambalaji agilmig driind hemen
kullaniniz.

Formiilasyon Sekli: Emiilsiyon

Aktif madde ve miktari(%) : Cinko piritiyon %0,10 (CAS
N0:13463-41-7)

Yardimci Maddeler: Akrilik kopolimer emiilsiyon(%42), pigment ve
dolgu malzemeleri(%33), ¢oziicli ve kosolvent(%7), su(%16,59), katki
malzemeleri(%1,31)

Kullanilacagi zararli mikroorganizmalar: Staphylococcus
Aureus, Escherichia Coli, MRSA(Metisilin Direncli Staphylococcus
Aureus), VRE(Vankomisin Direncli Enterokok), Aspergillus Niger,
Penicillium Purpurogenum

Zehirlenme Belirtileri : Kusma, bas agris
Cinko piritiyon:
Oral LD50 :269 mg/kg(sican)

ilk Yardim Onlemleri

Yutma: AGzi hemen calkalayin ve bol su icirtin. Kisiyi gozlem
altinda tutun.

Deriyle temas: Kirlenmis giysileri hemen ¢ikarip, deriyi su ve
sabunla yikayin.

Gozlerle temas: Hemen 15 dk. yikayip tibbi miidahale saglayin.

Spesifik bir antidotu yoktur.

ZEHiRLENME DURUMLARINDA ULUSAL ZEHIR DANISMA

MERKEZI(UZEM)'NIN 114 NO’LU TELEFONUNU ARAYINIZ.

Uriin kullanilirken ve depolanirken dikkat edilecek hususlar . e

lyi bir havalandirma saglayin. [l

Yeme, i¢me, sigara igme ve isyerini terketmeden once ANTISAKTERYEL | SILINEBILIR SUBAZLI
malzemeye maruz kalmig uzuvlarinizi su ve yumusak bir sabunla

yikayin. ! <

Kuru ve iyi havalandiriimis yerlerde orta 1sida depolayin. ’ > 3 TS

Arilar igin zehirlidir. Teknoplast IS/5208

Baliklara ve sucul organizmalara karsi zehirli olabilir. .,..,,._E., L YGNDLRE

N~

GOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERINDEN UZAK >
TUTUNUZ. {, B

BUHAR VEYA ZERRELERINI SOLUMAYINIZ. :
UYGULAMA VE HAZIRLIK ASAMASINDA KORUYUCU ELBISE,
ELDIVEN VE GOZLUK KULLANINIZ. .
UYGULAMA VE HAZIRLIK ASAMASINDA HICBIR SEY YEMEYINiZ,
ICMEYINIZ, SIGARA KULLANMAYINIZ. b
INSAN VE GEVRE SAGLIGI UZERINE RISKLERI ONLEMEK IGIN,

KULLANIM TALIMATINA UYUNUZ. . e ‘ N

t
Bos Ambalaj imha Sekli: Bos ambalajlar son kullanici tarafin- ﬁ -“
dan Cevre ve Sehircilik Bakanhigr’nin “Atik Yonetimi Yonetmeligi”

Madde 9'a g(’jre bertaraf edilmelidir. Yizeyi %10-15 Kanistiriniz Emici sistemli

temizleyiniz Su ile inceltiniz tabanca

Firca/rulo ile 5°-35°C uygulayiniz Donmaktan Astar uygulamasindan
uygulayiniz koruyunuz 24 saat sonra ilk kat,

ONLEM iFADELERI katlar aras 6 saat
P273 Cevreye verilmesinden kaginin.
P501 Icerigi/kabi ulusal yonetmeliklere gore bertaraf edin.

ZARARLILIK iFADELERI

H412 Sucul ortamda uzun sire kalici, toksik etki.

Karigim: 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EC no. 247-500-7] ve

2-metil-2H -izotiazol-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1) icerir. Alerjik \9
reaksiyona yol agabilir.

. Boyanabilen alan
Saglik Bakanhgi Ruhsat Tarihi ve Numarasi: Ml ol (2 katta)
16.04.2014 - 2014/38

Onluk 75L 52,5-67,5 m?

* Urin performansindan, en iyi sonucu elde etmek iin, liitfen kullanim bilgilerine tam olarak uyunuz.
Uriin ve uygulama sistemi ile ilgili daha detayli bilgi icin 444 0 396 DYOFON’ u arayabilirsiniz.
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DINAMIK
IPEK MAT

Silikonlu Silinebilir Ipek Mat
lc Cephe Duvar Boyas|

Renk Pinan Sisteminde
Renklendiriimektedir

Yiiksek Silinebilme - Yuiksek Metraj
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TANIM
Akrilik emiilsiyon esasli, silikon katkili, ipek mat, silinebilir,

dekoratif, i¢ cephe son kat boyasi.

URUN OZELLIKLERI

« Yiiksek ortlicilik

» Kolay uygulama

+ Miikemmel yayilma

» Yiizeyde olusan ketcap, kursunkalem, suluboya vb. lekeler
kolaylikla temizlenir.

« Silikon katkisi sayesinde yiiksek su iticilik 6zelligi

« Yuksek nefes alma kabiliyeti

- Insan ve cevre dostu




UYGULAMA ALANI:
Binalarin i¢ kisimlarinda her tiirli duvar yiizeylerde kullanilir.

Renk: i¢ cephe kartelalari ve Renk Pinari Sistemi Renkleri
Yogunluk: 1,27-1,31 g/ml (Sadece Beyaz igin)

Kuruma Siiresi: Astar uygulamasindan 24 saat sonra ilk kat, katlar
arasl 6 saat (25°C, %55 bagil nem, yiiksek nem ve/veya diisik
sicaklikta kuruma siiresi uzayabilir.)

Viskozite: 117-122 KU/25°C

pH: 8,30-8,70

TS 5808’e uygundur.

TS EN 13300 Siniflandirma

Parlakhk : G2, Yarl Mat

En biiyiik tane biiyiikliigii : S1, ince
Yas ovma direnci : Sinif 1

Ortme giicii : Sinif 2 (7 m2/L sarfiyatta)

YUZEY HAZIRLIGI

Yeni Boyanacak yiizeyler

Uygulama yapilacak yiizey serbest tozlardan arindiriimali, kuru ve
temiz yiizeylerde uygulama yapilmalidir.

Gerekli goriilen yerlerde, yiizeyi dlizgiinlestirmek icin Dyorit Macun
veya toz macunlar ile ince sivalardaki bozukluklar, ylzeydeki ¢atlaklar
lokal veya komple tamir edilir. Macun kuruduktan sonra tiim ylizey
zimparalanip, zimpara tozlan yiizeyden uzaklastirildiktan sonra
Dyobinder (1/7 inceltilerek) veya Dyo Albin Astar tek kat olarak tarama
yapmadan yiizeyde film birakmasina izin vermeyecek sekilde
uygulanir.

Algl, kire¢, badana, gaz beton gibi emici ve tozuma karakterli
ylizeylere Dyobinder(1/7 inceltilerek) veya Dyo Albin Astar tek kat
olarak tarama yapmadan(yukaridan asagi dogru rulo bir tur attirilarak)
uygulanir. Bu tiir yiizeylerde dolgulu astarlar kullanilmamalidir.

Mineral esasli, emiciligi cok az, tozuma yapmayan, ham sivali i¢
ylzeylerde 1 kat Gegis Astari uygulanir.

Briit Beton Yiizeyler
Briit betonlarin yapiminda kullanilan kalip ayirici yaglar, lizerine
gelecek olan her tiirli su bazli i¢ cephe boyalari ve kaplamalari igin

risk olusturmaktadir. Bu nedenle yiizeyler ¢ok iyi kontrol edilmelidir.
Yiizeyde yag birikimleri gozleniyor ise, yag ¢oziicii maddeler ile
yikanarak uzaklastinlmalidir. Yiizey hatalarinin ve gézeneklerin
giderilmesi amaciyla ¢imento esasli macun ile kaba dolgu yapildiktan
sonra yiizey Dyo Briit Beton Astari veya Dyobinder (1/7 inceltilerek) ile
astarlanip, Dyorit Macun ile ylizey diizeltiimelidir. Yiizey Dyobinder ile
tekrar astarlandiktan sonra son kat boya uygulamasina gegilir

Eski Boyali yiizeyler

Uygulama yapilacak yiizey, aderans azaltici her tirlu toz, kir ve
yagdan arindiriimali, gevsek ve kabarmis boya tabakalarindan
tlimuyle temizlenerek, kuru, temiz ve saglam hale getirilmelidir.

Yiizeydeki seviye farklari Dyorit Macun veya toz macunlar ile lokal
macunlama ile giderilmeli, 6zellikle macunlanan bolgelerdeki seviye
farkliliklar olmak tizere tiim yiizey zimpara ile diizeltiimelidir. Zimpara
tozlar yiizeyden uzaklastirildiktan sonra Dyobinder veya Albin Astar
ile tim yizey astarlanmalidir.

Eski sentetik bazli veya renk degisimi yapilacak su bazl boyali
yizeyler ile eski boyali ve cok kirli yiizeyler hafifce zimparalanip,
zimpara tozlari yiizeyden uzaklastirildiktan sonra Dyo Gegis Astari tek
kat halinde uygulanr.

Nikotin, kahve, yag, is vb. cok kirli yiizeylerde boyanin ortuctlugini
artirmak amaciyla bir kat Dyotek uygulandiktan sonra, bir kat Gegis
Astari ile astarlanmalidir.

Kiifli ylizeyler, su ve firca yardimi ile temizlenmeli, ylizey kurumasi
tamamlandiktan sonra yiizeye uygun astarlar ile astarlandiktan sonra
boya uygulamasi yapiimalidir.

* Astarlama isleminde kesinlikle izolasyon astarlar kullanil-
mamalidir.

UYGULAMA

inceltme Orani: Su ile hacmen %10-15 oraninda inceltilerek uygulan-
malidir.

Uygulama: iki kat uygulanmali ve hava sartlarina bagli olarak katlar
arasl en az 6 saat beklenmelidir.

Sarfiyat: Tek katta 0,08-0,10 kg/m?2

Tavsiye Edilen Kuru Film Kalinhgi: Her kat icin 25-30 um olmalidir.

Ortam Sartlar: Uygulama ve Griin kuruma siresi boyunca ortam

ve ylizey sicakhiginin +5°C ile +35°C arasinda olmasina dikkat
edilmelidir.

UYGULANABILEN ALAN:
Tek katta ylizeye bagli olarak 1L ile 14-18 m?, 1 kg ile 10-13 m?
alan boyanir.

DEPOLAMA SARTLARI:
Acllmamis ambalajinda, serin ve kuru yerde dondan ve direk
glines 1sigindan koruyarak saklanmalidir.

GUVENLIK UYARISI:
Cocuklarin erisemeyecegi yerde saklayin.

Karisim: 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EC no. 247-500-7] ve
2-metil-2H -izotiazol-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1) icerir. Alerjik

reaksiyona yol acabilir.

SILINEBILIR SILIKONLU SUBAZLI

TS 5808'e
UYGUNDUR.

) () %) ([

Yiizeyi %10-15 anstinniz Emici sistemli
temizleyiniz Su ile inceltiniz tabanca

Firca/rulo ile 5°-35°C uygulayiniz Donmaktan Astar uygulamasindan
uygulayiniz koruyunuz 24 saat sonra ilk kat,
katlar aras| 6 saat

) Boyanabilen alan
Ambalaj Dolum (2 katta)

Onluk ] 52,5-67,5 m?

* Uriin performansindan, en iyi sonucu elde etmek icin, liitfen kullanim bilgilerine tam olarak uyunuz.
Uriin ve uygulama sistemi ile ilgili daha detayli bilgi icin 444 0 396 DYOFON’ u arayabilirsiniz.
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DINAMIK
SOFT MAT

Silikonlu Silinebilir
Soft Mat I¢ Cephe
Duvar Boyasl|

Renk Pinarn Sisteminde
Renklendiriimektedir

Essiz Soft Mat Goriiniim - Kolay Silinebilme

TANIM

Akrilik emiilsiyon esasli, silikon katkili, soft mat, silinebilir,

dekoratif i¢ cephe son kat boyasidir.

URUN OZELLIKLERI

« Essiz soft mat gorinim

« Silinebilir

- Silikon katkisi sayesinde yiiksek su itici dzellige sahip
« Uygulandigi yiizeyin nefes almasina izin verir

» Miikemmel ortiicilik

- Kolay uygulama

« Insan ve cevre dostu




KULLANICI GRUBU: Genel Halk

KULLANMADAN ONCE URUN ETIKETINi VE GUVENLIK BILGI
FORMUNU MUTLAKA OKUYUNUZ

UYGULAMA ALANI
Binalarin i¢ kisimlarinda her tiirli duvar yiizeylerde kullanilir.

TEKNIK OZELLIKLER

Renk: i¢ Cephe Kartelalari ve Renk Pinari Sistemi Renkleri
Yogunluk: 1,35-1,39 g/cm3 (Sadece Beyaz icin)

Kuruma Siiresi (25°C, %55 bagil nem): Astar uygulamasindan 24
saat sonra ilk kat, Katlar arasi 6 saat

Viskozite: 105-115 KU1/25°C

pH: 8,50-8,80

TS 5808’e uygun

YUZEY HAZIRLIGI

Yeni Sivali Duvar Yiizeyler:

Uygulama yapilacak tam kurumus duvar yiizeyler, her tiirlt yag, kir,
gevsek ve kabarmis tabakalardan temizlenmeli, camsi ve parlak
dokularda ise boyanin tutunabilecegi bir ylizey olusturulmalidir.
Piiriizsiiz bir yiizey isteniyorsa yiizey Dyorit ic Cephe Duvar Macunu
veya benzeri hazir toz macunlar ile duzglnlestirilmelidir. Macun
uygulanmis yiizeylere Albin Astar veya Dyobinder uygulanir.

Algi, kireg, badana, gaz beton gibi emici ve tozuma karakterli
ylizeylere Dyobinder veya Dyo Albin Astar tek kat olarak tarama
yapmadan (yukaridan asagi dogru rulo bir tur attinlarak) uygulanir. Bu
tir yiizeylere dolgulu astarlar kullaniimamalidir.

Mineral esasli, emiciligi cok az, tozuma yapmayan, ham sivali i¢
yizeylere 1kat Gegis Astari uygulanir.

Eski Boyali Duvar Yiizeyler:

Uygulama yapilacak yiizey, aderansli azaltici her tirlt toz, kir ve
yagdan arindiriimali, gevsek ve kabarmig boya tabakalarindan
tlimdyle temizlenerek, kuru, temiz ve saglam hale getirilmelidir.

Yiizeydeki seviye farklari Dyorit Macun veya toz macunlar ile lokal
macunlama ile giderilmeli, 6zellikle macunlanan bolgelerdeki seviye
farkliliklari olmak tizere tiim yiizey zimpara ile dizeltiimelidir. Zimpara
tozlar yiizeyden uzaklastirildiktan sonra Dyobinder veya Albin Astar
ile tiim yiizey astarlanmalidir.

Eski sentetik bazli veya renk degisimi yapilacak su bazl boyali
yuzeyler ile eski boyali ve cok kirli yiizeyler hafifce zimparalanip,
zimpara tozlar yiizeyden uzaklastirildiktan sonra Dyo Gegis Astari tek
kat halinde uygulanir.

Nikotin, kahve, yag, is vb. ¢ok kirli yiizeylerde boyanin orttculugiind
artirmak amaciyla bir kat Dyotek uygulandiktan sonra, bir kat Gecis
Astari ile astarlanmalidir.

Kiflt yuzeyler, su ve firca yardimi ile temizlenmeli, yiizey kurumasi
tamamlandiktan sonra yiizeye uygun astarlar ile astarlandiktan sonra
boya uygulamasi yapiimalidir.

Briit Beton Yiizeyler:

Yiizeyde yag birikimleri gozleniyor ise, yag ¢ozlicii maddeler ile
yikanarak uzaklastirimalidir. Kalip yaglar uzaklastirimis ise, Dyobind-
er kullanilmalidir. Ylizey hatalarinin ve gozeneklerinin giderilmesi
amaciyla ¢cimento esasli macun ile kaba dolgu yapildiktan sonra yiizey
Dyobinder veya Briit Beton Astart ile astarlanip, Dyorit ile
duzeltilmelidir. Yiizey tekrar Albin astar veya Dyobinder ile
astarlandiktan sonra son kat boya uygulamasina gegilir.

« Astarlama isleminde kesinlikle izolasyon astarlari
kullaniimamahdir.

UYGULAMA

inceltme Orani: Su ile hacmen %10-15 oraninda inceltilerek
uygulanmalidir.

Uygulama: iki kat uygulanmali ve hava sartlarina bagli olarak katlar
arasl en az 6 saat beklenmelidir.

Sarfiyat: 0,08-0,11 kg/m? (tek katta)

Kuru Film Kalinhgi: Her kat i¢in 27-30 um olmalidir.

Ortam Sartlari: Yiizey sicakliginin +5°C ile +35 °C arasinda olmasina
dikkat edilmelidir.

UYGULANABILEN ALAN
Yiizeye bagl olarak;
« Tek katta 1L ile 12-16 m2, 1 kg ile 9-12 m2 alan boyanir.

DEPOLAMA
Acilmamis ambalajinda, serin ve kuru yerde, dondan ve direk glines
isigindan koruyarak saklanmalidir.

GUVENLIK UYARISI
Cocuklarin erisemeyecegi yerde saklayin.

Karisim: 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EC n0.247-500-7] ve
2-metil-2H -izotiazol-3-on [EC n0.220-239-6] (3:1) icerir. Alerjik
reaksiyona yol acabilir.

SILIKONLU

5>

TS 5808'e
UYGUNDUR.

SILINEBILIR SUBAZLI

B W

Yiizeyi %10-15 Kanistiriniz Emici sistemli Fircarulo ile 5°-35°C uygulayiniz
temizleyiniz Su ile inceltiniz tabanca uygulayiniz
%
<
I\
Donmaktan Astar uygulamasindan
koruyunuz 24 saat sonra ilk kat,

katlar aras| 6 saat

) Boyanabilen alan
Ambalaj Dolum (2 katta)

Onluk 75L 45-60 m?

* Uriin performansindan, en iyi sonucu elde etmek icin, liitfen kullanim bilgilerine tam olarak uyunuz.
Uriin ve uygulama sistemi ile ilgili daha detayli bilgi icin 444 0 396 DYOFON’ u arayabilirsiniz.



DINAMIK MAT

Silikonlu Silinebilir Mat : R
Ic Cephe Duvar Boyasi

Yiiksek Silinebilme - Kalici Mathk

TANIM
Akrilik emdilsiyon esasli, silikon katkili, mat, silinebilir,
dekoratif i¢ cephe son kat boyadir.

URUN OZELLIKLERI

« Yiiksek su itme direnci
- Nefes alma kabiliyeti

» Milkemmel ortuiciiliik
- Kolay uygulama

= t ! b . O,
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f} - T i | « Insan ve cevre dostu
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UYGULAMA ALANI
Binalarin i¢ kisimlarinda her tirlt duvar yiizeylerde kullanilir.

TEKNiK OZELLIKLER

Renk: ic Cephe Kartelalar ve Renk Pinari Sistemi Renkleri
Yogunluk: 1,53-1,55 g/cm? (Sadece Beyaz icin)

Kuruma Siiresi (25°C, %55 bagil nem): Astar uygulamasindan 24
saat sonra ilk kat, Katlar arasi 6 saat

Viskozite: 121-124 KU1/25°C

pH: 8,40-8,60

TS 5808’e uygun

TS EN 13300 Siniflandirma

Parlaklik : G3, Mat

Tane Biyiikliigii : S1, ince

Yas Ovma Direnci : Sinif 1

Ortme Giicii : Sinif 2 (7 m?/L sarfiyatta)

YUZEY HAZIRLIGI

Yeni Sivali Duvar Yiizeyler:

Uygulama yapilacak tam kurumus duvar yiizeyler, her tirlt yag, kir,
gevsek ve kabarmis tabakalardan temizlenmeli, camsi ve parlak
dokularda ise boyanin tutunabilecegi bir yiizey olusturulmalidir.
Piiriizsiiz bir yiizey isteniyorsa yiizey Dyorit ¢ Cephe Duvar Macunu
veya benzeri hazir toz macunlar ile diizgtnlestirilmelidir. Macun
uygulanmis yiizeylere Albin Astar veya Dyobinder uygulanir.

Algi, kireg, badana, gaz beton gibi emici ve tozuma karakterli
yiizeylere Dyobinder veya Dyo Albin Astar tek kat olarak tarama
yapmadan (yukaridan asagi dogru rulo bir tur attirlarak) uygulanir. Bu
tlir ylizeylere dolgulu astarlar kullanilmamalidir.

Mineral esasli, emiciligi cok az, tozuma yapmayan, ham sivali i¢
yiuzeylere 1 kat Gegis Astari uygulanir.

Eski Boyali Duvar Yiizeyler:

Uygulama yapilacak yiizey, aderansi azaltic her tirlt toz, kir ve
yagdan arindiriimali, gevsek ve kabarmis boya tabakalarindan
tumiyle temizlenerek, kuru, temiz ve saglam hale getirilmelidir.

Yiizeydeki seviye farklar Dyorit Macun veya toz macunlar ile lokal
macunlama ile giderilmeli, 6zellikle macunlanan bolgelerdeki seviye
farklliklari olmak lzere tiim ylzey zimpara ile dlzeltiimelidir. Zimpara
tozlar ylizeyden uzaklastinldiktan sonra Dyobinder veya Albin Astar
ile tim ylizey astarlanmalidir.

Eski sentetik bazli veya renk degisimi yapilacak su bazli boyali
yuzeyler ile eski boyali ve cok kirli yiizeyler hafifce zimparalanip,
zimpara tozlari yiizeyden uzaklastirldiktan sonra Dyo Gegis Astari tek
kat halinde uygulanir.

Nikotin, kahve, yag, is vb. cok kirli yiizeylerde boyanin ortiiciiligiini

artirmak amaciyla bir kat Dyotek uygulandiktan sonra, bir kat Gecis
Astari ile astarlanmalidir.

Kiifli ylizeyler, su ve firca yardimi ile temizlenmeli, ylizey kurumasi
tamamlandiktan sonra yiizeye uygun astarlar ile astarlandiktan sonra
boya uygulamasi yapiimalidir.

Briit Beton Yiizeyler:

Ylizeyde yag birikimleri gozleniyor ise, yag ¢oziici maddeler ile
yikanarak uzaklastinimaldir. Kalip yaglari uzaklastirimis ise,
Dyobinder kullaniimalidir. Yiizey hatalarinin ve gozeneklerinin
giderilmesi amaciyla ¢imento esasli macun ile kaba dolgu yapildiktan
sonra yiizey Dyobinder veya Briit Beton Astari ile astarlanip, Dyorit ile
duzeltilmelidir. Yuzey tekrar Albin astar veya Dyobinder ile
astarlandiktan sonra son kat boya uygulamasina gecilir.

« Astarlama isleminde kesinlikle izolasyon astarlari kullanil-
mamalidir.

UYGULAMA

inceltme Orani: Su ile hacmen %15-20 oraninda inceltilerek
uygulanmalidir.

Uygulama: iki kat uygulanmali ve hava sartlarina bagli olarak katlar
arasl en az 6 saat beklenmelidir.

Sarfiyat: 0,08-0,11 kg/m? (tek katta)

Kuru Film Kalinligi: Her kat icin 27-30 pum olmalidir.

Ortam Sartlari: Yiizey sicakliginin +5°C ile +35 °C arasinda olmasina
dikkat edilmelidir.

UYGULANABILEN ALAN
Yiizeye bagli olarak;
« Tek katta 1L ile 14-18 m?, 1 kg ile 9-12 m? alan boyanir.

DEPOLAMA
Acilmamis ambalajinda, serin ve kuru yerde, dondan ve direk glines
Isigindan koruyarak saklanmalidir.

GUVENLIK UYARISI
Cocuklarin erisemeyecegi yerde saklayin.

Karnisim: 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EC n0.247-500-7] ve
2-metil-2H -izotiazol-3-on [EC no.220-239-6] (3:1) icerir. Alerjik
reaksiyona yol acabilir.

ga_-b'
iy

SILIKONLY

SILINEBILIR

SUBAZLI

k.

Yiizeyi %15-20 Karistiriniz Emici sistemli Firca/rulo ile
temizleyiniz Su ile inceltiniz tabanca uygulayiniz
>
<
[\
Donmaktan Astar uygulamasindan
koruyunuz 24 saat sonra ilk kat,

katlar aras| 6 saat

) Boyanabilen alan
Ambalaj Dolum (2 katta)

52,5-67,5 m?

* Urin performansindan, en iyi sonucu elde etmek icin, liitfen kullanim bilgilerine tam olarak uyunuz.

Uriin ve uygulama sistemi ile ilgili daha detayl bilgi icin 444 0 396 DYOFON’ u arayabilirsiniz.

TS 5808'e
UYGUNDUR.
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5°-35°C uygulayiniz



DYOPLAST
SILIKONLU

Mat Ic Cephe
Duvar Boyasi

Renk Pinarn Sisteminde
Renklendirilmektedir

Yuizey Hatalarini Gostermez - Yiiksek Metraj

TANIM
Akrilik emiilsiyon esasli, silikonlu, mat, dekoratif ic cephe

son kat boyadir.

URUN OZELLIKLERI

» Miikemmel ortiiciliik

- Kolay uygulama

» Miikemmel yayiima

» Milkemmel yapisma

- Mat dokusu ile yiizey hatalarini gostermez.

- Icerdigi silikon sayesinde, yiiksek nefes alma kabiliyeti ve
silinebilirlik

- Insan ve cevre dostu




UYGULAMA ALANI:
Binalarin i¢ kisimlarinda her tiirli duvar yiizeylerde kullanilir.

TEKNIK OZELLIKLER:

Renk: ic cephe kartelalari ve Renk Pinari Sistemi Renkleri

Yogunluk: 1,47-1,51 g/ml (Sadece Beyaz icin)

Kuruma Siiresi: Astar uygulamasindan 24 saat sonra ilk kat, katlar
arasl 2-3 saat (25°C, %55 bagil nem, ylksek nem velveya diisiik
sicaklikta kuruma siresi uzayabilir.)

Viskozite: 120-125 KU/25°C

pH: 8,30-8,70

TS 5808’e uygundur.

TS EN 13300 Siniflandirma

Parlakhk : G3, Mat

En biiyiik tane biiyiikliigii : S1, ince
Yas ovma direnci : Sinif 2

Ortme giicii : Sinif 2 (7 m2/L sarfiyatta)

YUZEY HAZIRLIGI

Yeni Boyanacak yiizeyler

Uygulama yapilacak ylzey serbest tozlardan arindinimali, kuru ve
temiz yiizeylerde uygulama yapilmalidir.

Gerekli gorllen yerlerde, yiizeyi dizgiinlestirmek icin Dyorit Macun
veya toz macunlar ile ince sivalardaki bozukluklar, yiizeydeki catlaklar
lokal veya komple tamir edilir. Macun kuruduktan sonra tiim yiizey
zimparalanip, zimpara tozlar yiizeyden uzaklastirildiktan sonra
Dyobinder (1/7 inceltilerek) veya Dyo Albin Astar tek kat olarak tarama
yapmadan ylzeyde film birakmasina izin vermeyecek sekilde
uygulanir.

Algl, kireg, badana, gaz beton gibi emici ve tozuma karakterli yiizeylere
Dyobinder (1/7 inceltilerek) veya Dyo Albin Astar tek kat olarak tarama
yapmadan(yukaridan asagi dogru rulo bir tur attinlarak) uygulanir. Bu
tiir yiizeylerde dolgulu astarlar kullaniimamalidir.

Mineral esasli, emiciligi cok az, tozuma yapmayan, ham sivali i¢ yiizey-
lerde 1 kat Gecis Astari uygulanir.

Briit Beton Yiizeyler
Brit betonlarin yapiminda kullanilan kalip ayirici yaglar, (zerine
gelecek olan her tiirli su bazli i¢ cephe boyalari ve kaplamalari igin risk

olusturmaktadir. Bu nedenle ytzeyler ¢ok iyi kontrol edilmelidir. Yuzey-
de yag birikimleri gozleniyor ise, yag ¢oziici maddeler ile yikanarak
uzaklastinimalidir. Yiizey hatalarinin ve godzeneklerin giderilmesi
amaciyla ¢cimento esasli macun ile kaba dolgu yapildiktan sonra ylzey
Dyo Briit Beton Astari veya Dyobinder (1/7 inceltilerek) ile astarlanip,
Dyorit Macun ile ylzey duizeltiimelidir. Ylzey tekrar Dyobinder ile
astarlandiktan sonra son kat boya uygulamasina gegilir.

Eski Boyali yiizeyler

Uygulama yapilacak yiizey, aderansi azaltici her turlii toz, kir ve yagdan
arindinimali, gevsek ve kabarmis boya tabakalarindan tiimiyle
temizlenerek, kuru, temiz ve saglam hale getirilmelidir.

Yiizeydeki seviye farklari Dyorit Macun veya toz macunlar ile lokal
macunlama ile giderilmeli, 6zellikle macunlanan bolgelerdeki seviye
farkliliklari olmak tzere tim yiizey zimpara ile dizeltilmelidir. Zimpara
tozlarn ylizeyden uzaklastirildiktan sonra Dyobinder veya Albin Astar ile
tlm yiizey astarlanmalidir.

Eski sentetik bazli veya renk degisimi yapilacak su bazli boyali ylzeyler
ile eski boyali ve ¢ok kirli yuizeyler hafifce zmparalanip, zimpara tozlari
yizeyden uzaklastirildiktan sonra Dyo Gecis Astari tek kat halinde
uygulanir.

Nikotin, kahve, yag, is vb. ¢ok kirli ylzeylerde boyanin ortlictligind
artirmak amaciyla bir kat Dyotek uygulandiktan sonra, bir kat Gegis
Astar ile astarlanmalidir.

Kiflu yiizeyler, su ve firca yardimi ile temizlenmeli, ylizey kurumasi
tamamlandiktan sonra yiizeye uygun astarlar ile astarlandiktan sonra
boya uygulamasi yapiimalidir.

* Astarlama isleminde kesinlikle izolasyon astarlari kullanil-
mamalidir.

UYGULAMA

inceltme Orani: Su ile hacmen %30 oraninda inceltilerek uygulanma-
lidir.

Uygulama: iki kat uygulanmali ve hava sartlarina bagli olarak katlar
arasl en az 2-3 saat beklenmelidir.

Sarfiyat: Tek katta 0,08-0,11 kg/m?2

Tavsiye Edilen Kuru Film Kalinhigi: Her kat icin 23-30 um
olmalidir.

Ortam Sartlari: Uygulama ve irtin kuruma siiresi boyunca ortam
ve ylzey sicakliginin +5°C ile +35°C arasinda olmasina dikkat
edilmelidir.

UYGULANABILEN ALAN:
Tek katta ylizeye bagli olarak 1L ile 13-17 m2, 1kg ile 9-12 m2 alan
boyanir.

DEPOLAMA SARTLARI:
Acilmamis ambalajinda, serin ve kuru yerde dondan ve direk
glines i1sigindan koruyarak saklanmalidir.

GUVENLIK UYARISI:
Cocuklarin erisemeyecedi yerde saklayin.

Karisim: 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EC no. 247-500-7] ve
2-metil-2H -izotiazol-3-on [EC no. 220-239-6] {3:1) icerir. Alerjik
reaksiyona yol agabilir.

Yiizeyi
temizleyiniz

%30
Su ile inceltiniz

Firca/rulo ile
uygulayiniz

* Uriin performansindan, en iyi sonucu elde etmek icin, liitfen kullanim bilgilerine tam olarak uyunuz.

5°-35°C uygulayiniz

Ambalaj

Onluk

SILIKONLU SUBAZLI

TS 5808’
UYGUNDUR.

Karistiriniz Emici sistemli
tabanca

Donmaktan Katlar arasi bekleme
koruyunuz 2-3 saat

Boyanabilen alan
(2 katta)

49-64 m?

Uriin ve uygulama sistemi ile ilgili daha detayl bilgi igin 444 0 396 DYOFON' u arayabilirsiniz.
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DYOPLAST

Plastik
Duvar Boyasi

Renk Pinarn Sisteminde
Renklendirilmektedir

Rotus Kolayhgi - Yiiksek Metraj

TANIM

PVA emiilsiyon esasli, mat, dekoratif ic cephe son kat
boyasidir.

URUN OZELLIKLERI

» Yiksek orttictluk

» Milkemmel yapisma

« Kolay uygulama

» Mat dokusu ile yiizey hatalarini gostermez.

- Mat iirlin sinifinda olmasina ragmen yiiksek silinebilirlik
- Yiiksek nefes alma kabiliyeti

- Insan ve cevre dostu




UYGULAMA ALANI:
Binalarin i¢ kisimlarinda her tiirlt duvar ytizeylerde kullanilir.

TEKNIK OZELLIKLER:

Renk: i¢ cephe kartelalari ve Renk Pinari Sistemi Renkleri

Yogunluk: 1,48-1,52 g/ml (Sadece Beyaz icin)

Kuruma Siiresi: Astar uygulamasindan 24 saat sonra ilk kat, katlar
arasl 2-3 saat (25°C, %55 badil nem, yiiksek nem ve/veya disiik
sicaklikta kuruma suresi uzayabilir.)

Viskozite: 125-131 KU/25°C

pH: 8,30-8,70

TS 5808’e uygundur.

TS EN 13300 Siniflandirma
Parlaklk : G3, Mat

En biiyiik tane biiyiikliigii : S1, ince
Yas ovma direnci : Sinif 2

Ortme giicii : Sinif 1 (7 m?/L sarfiyatta)

YUZEY HAZIRLIGI

Yeni Boyanacak yiizeyler

Uygulama yapilacak ylzey serbest tozlardan arindinimali, kuru ve
temiz yiizeylerde uygulama yapilmalidir.

Gerekli gorllen yerlerde, yiizeyi dizgiinlestirmek icin Dyorit Macun
veya toz macunlar ile ince sivalardaki bozukluklar, ylizeydeki catlaklar
lokal veya komple tamir edilir. Macun kuruduktan sonra tiim yiizey
zimparalanip, zimpara tozlari yiizeyden uzaklastinldiktan sonra
Dyobinder (1/7 inceltilerek) veya Dyo Albin Astar tek kat olarak tarama
yapmadan yiizeyde film birakmasina izin vermeyecek sekilde
uygulanir.

Algi, kire¢, badana, gaz beton gibi emici ve tozuma karakterli ylizeylere
Dyobinder (1/7 inceltilerek) veya Dyo Albin Astar tek kat olarak tarama
yapmadan(yukaridan asagi dogru rulo bir tur attinlarak) uygulanir. Bu
tiir yiizeylerde dolgulu astarlar kullaniimamalidir.

Mineral esasli, emiciligi cok az, tozuma yapmayan, ham sivali i¢ yiizey-
lerde 1 kat Gegis Astari uygulanir.

Briit Beton Yiizeyler
Briit betonlarin yapiminda kullanilan kalip ayirici yaglar, (zerine
gelecek olan her tirlii su bazli i¢ cephe boyalari ve kaplamalari icin risk

olusturmaktadir. Bu nedenle ylzeyler ¢ok iyi kontrol edilmelidir. Yuzey-
de yag birikimleri gozleniyor ise, yag ¢oziicli maddeler ile yikanarak
uzaklastinimalidir. Yiizey hatalarinin ve gozeneklerin giderilmesi
amaclyla cimento esash macun ile kaba dolgu yapildiktan sonra ylizey
Dyo Briit Beton Astari veya Dyobinder (1/7 inceltilerek) ile astarlanip,
Dyorit Macun ile yiizey dizeltilmelidir. Yiizey tekrar Dyobinder ile
astarlandiktan sonra son kat boya uygulamasina gegilir.

Eski Boyali yiizeyler

Uygulama yapilacak yiizey, aderansi azaltici her tiirlii toz, kir ve yagdan
arindinlmali, gevsek ve kabarmis boya tabakalarindan tiimuyle
temizlenerek, kuru, temiz ve saglam hale getirilmelidir.

Yizeydeki seviye farklari Dyorit Macun veya toz macunlar ile lokal
macunlama ile giderilmeli, 6zellikle macunlanan bolgelerdeki seviye
farkliliklar olmak Uzere tiim yizey zimpara ile dizeltilmelidir. Zimpara
tozlar ylzeyden uzaklastirldiktan sonra Dyobinder veya Albin Astar ile
tlim ylizey astarlanmalidir.

Eski sentetik bazli veya renk degisimi yapilacak su bazli boyali ylizeyler
ile eski boyall ve cok kirli ylizeyler hafifce zimparalanip, zimpara tozlari
yiizeyden uzaklastinildiktan sonra Dyo Gegis Astari tek kat halinde
uygulanir.

Nikotin, kahve, yag, is vb. ¢ok kirli yiizeylerde boyanin ortuculugini
artirmak amaciyla bir kat Dyotek uygulandiktan sonra, bir kat Gecis
Astari ile astarlanmalidir.

Kufli yuzeyler, su ve firca yardimi ile temizlenmeli, yiizey kurumasi
tamamlandiktan sonra yiizeye uygun astarlar ile astarlandiktan sonra
boya uygulamasi yapiimalidir.

* Astarlama isleminde kesinlikle izolasyon astarlari kullanil-
mamalidir.

UYGULAMA

inceltme Orani: Su ile hacmen %30 oraninda inceltilerek uygulanma-
lidir.

Uygulama: iki kat uygulanmali ve hava sartlarina bagli olarak katlar
arasi en az 2-3 saat beklenmelidir.

Sarfiyat: Tek katta 0,09-0,12 kg/m?

Tavsiye Edilen Kuru Film Kalinhgi: Her kat icin 25-35 pm olmalidir.

Ortam Sartlar: Uygulama ve Urlin kuruma siiresi boyunca ortam
ve yiizey sicakliginin +5°C ile +35°C arasinda olmasina dikkat
edilmelidir.

UYGULANABILEN ALAN:
Tek katta ylizeye bagl olarak 1L ile 12-16 m2, 1kg ile 8-11 m2 alan
boyanir.

DEPOLAMA SARTLARI:
Acilmamis ambalajinda, serin ve kuru yerde dondan ve direk
glines 1sigindan koruyarak saklanmalidir.

GUVENLIK UYARISI:
Cocuklarin erisemeyecedi yerde saklayin.

Karisim: 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EC no. 247-500-7] ve
2-metil-2H -izotiazol-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1) icerir. Alerjik
reaksiyona yol agabilir.

TS 5808'e
SUBAZLI UYGUNDUR.

~ LRG3 )

Yiizeyi %30 Kanistiriniz Emici sistemli
temizleyiniz Su ile inceltiniz tabanca

£ (e (M (D

Firca/rulo ile 5°-35°C uygulayiniz Donmaktan Katlar arasi bekleme
uygulayiniz koruyunuz 2-3 saat

) Boyanabilen alan
Ambalaj (2 katta)

Galon 251 15-20 m?
Bidon 15L 90-120 m?

* Uriin performansindan, en iyi sonucu elde etmek iin, liitfen kullanim bilgilerine tam olarak uyunuz.
Uriin ve uygulama sistemi ile ilgili daha detayli bilgi icin 444 0 396 DYOFON’ u arayabilirsiniz.
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BESYILDIZ

Silikonlu Mat I¢ Cephe
Duvar Boyasi

Miikemmel Beyazlik - Yiiksek Ortiiciiliik

Besyildiz’

I et D
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TANIM
Akrilik emtlsiyon esasll, silikonlu, yiiksek ortuclliik ve
beyazliga sahip, mat dekoratif i¢ cephe boyasidir.

URUN OZELLIKLERI

« Yiiksek ortlciliik ve beyazlik

- Milkemmel yayilma

- Milkemmel yapisma

» Kolay uygulanir

- Uygulandigi yiizeylerin nefes almasina izin verir




KULLANICI GRUBU: Genel Halk

KULLANMADAN ONCE URUN ETIKETINi VE GUVENLIK BILGI
FORMUNU MUTLAKA OKUYUNUZ

UYGULAMA ALANI:
Binalarin i¢ kisimlarinda her tiirlii duvar yiizeylerde kullanilir.

TEKNIK OZELLIKLER:

Renk: i¢ cephe kartelalari ve Renk Pinari Sistemi Renkleri

Yogunluk: 1,53-1,57 g/ml (Sadece Beyaz icin)

Kuruma Siiresi: Astar uygulamasindan 24 saat sonra ilk kat, katlar
arasl 2-3 saat (25°C, %55 bagil nem, yiksek nem velveya disiik
sicaklikta kuruma siiresi uzayabilir.)

Viskozite: 120-125 KU/25°C

pH: 8,30-8,70

YUZEY HAZIRLIGI

Yeni Boyanacak yiizeyler

Uygulama yapilacak ylizey serbest tozlardan arindirimali, kuru ve
temiz yiizeylerde uygulama yapilmalidir.

Gerekli gorllen yerlerde, yizeyi dizgiinlestirmek icin Dyorit Macun
veya toz macunlar ile ince sivalardaki bozukluklar, yiizeydeki ¢atlaklar
lokal veya komple tamir edili. Macun kuruduktan sonra tiim yiizey
zimparalanip, zimpara tozlarl yizeyden uzaklastirildiktan sonra
Dyobinder (1/7 inceltilerek) veya Dyo Albin Astar tek kat olarak tarama
yapmadan yiizeyde film birakmasina izin vermeyecek sekilde
uygulanir.

Algi, kireg, badana, gaz beton gibi emici ve tozuma karakterli yiizeylere
Dyobinder(1/7 inceltilerek) veya Dyo Albin Astar tek kat olarak tarama
yapmadan(yukaridan asagl dogru rulo bir tur attirilarak) uygulanir. Bu
tr ylzeylerde dolgulu astarlar kullanilmamalidir.

Mineral esasli, emiciligi cok az, tozuma yapmayan, ham sivali i¢ yiizey-
lerde 1 kat Gegis Astari uygulanir.

Briit Beton Yiizeyler

Briit betonlarnin yapiminda kullanilan kalip ayirici yaglar, (zerine
gelecek olan her tiirlii su bazl i¢ cephe boyalari ve kaplamalari icin risk
olusturmaktadir. Bu nedenle ytzeyler ¢ok iyi kontrol edilmelidir. Yiizey-
de yag birikimleri gozleniyor ise, yag ¢oziici maddeler ile yikanarak
uzaklastinimalidir.  Yiizey hatalarinin ve gozeneklerin giderilmesi

amaclyla ¢cimento esasli macun ile kaba dolgu yapildiktan sonra yiizey
Dyo Briit Beton Astari veya Dyobinder (1/7 inceltilerek) ile astarlanip,
Dyorit Macun ile yiizey diizeltilmelidir. Yiizey tekrar Dyobinder ile
astarlandiktan sonra son kat boya uygulamasina gegilir.

Eski Boyali yiizeyler

Uygulama yapilacak yiizey, aderansi azaltici her tiirlii toz, kir ve yagdan
anndinimall, gevsek ve kabarmis boya tabakalarindan tiimuyle
temizlenerek, kuru, temiz ve saglam hale getirilmelidir.

Yiizeydeki seviye farklar Dyorit Macun veya toz macunlar ile lokal
macunlama ile giderilmeli, ¢zellikle macunlanan bolgelerdeki seviye
farkliliklar olmak iizere tim ylzey zimpara ile duzeltimelidir. Zmpara
tozlar ylizeyden uzaklastirldiktan sonra Dyobinder veya Albin Astar ile
tlim ylizey astarlanmalidir.

Eski sentetik bazli veya renk degisimi yapilacak su bazli boyali ylizeyler
ile eski boyall ve cok kirli ylizeyler hafifce zimparalanip, zimpara tozlari
yizeyden uzaklastirildiktan sonra Dyo Gecis Astari tek kat halinde
uygulanir.

Nikotin, kahve, yag, is vb. ¢ok kirli yiizeylerde boyanin orticulugini
artirmak amaciyla bir kat Dyotek uygulandiktan sonra, bir kat Gecis
Astari ile astarlanmalidir.

KUflu yiizeyler, su ve firca yardimi ile temizlenmeli, ylizey kurumasi
tamamlandiktan sonra yiizeye uygun astarlar ile astarlandiktan sonra
boya uygulamasi yapiimalidir.

* Astarlama isleminde kesinlikle izolasyon astarlari
kullaniimamalidir.

UYGULAMA

inceltme Orani: Su ile hacmen %25 oraninda inceltilerek
uygulanmalidir.

Onerilen Uygulama Katr: iki kat uygulanmali ve hava sartlarina bagl
olarak katlar arasi en az 2-3 saat beklenmelidir.

Sarfiyat: Tek katta 0,10-0,14 kg/m2

Tavsiye Edilen Kuru Film Kalinhigi: Her kat icin 27-37 um olmalidir.

Ortam Sartlar: Uygulama ve driin kuruma siresi boyunca ortam ve
yizey sicakhginin +5°C ile +35°C arasinda olmasina dikkat edilmelidir.

UYGULANABILEN ALAN:
Tek katta yiizeye bagl olarak 1L ile 11-15 m2, 1 kg ile 7-10 m2 alan
boyanir.

DEPOLAMA SARTLARI:
Acilmamis ambalajinda, serin ve kuru yerde dondan ve direk
glines 1sigindan koruyarak saklanmalidir.

GUVENLIK UYARISI:
Cocuklarin erisemeyecegi yerde saklayin.

Karisim: 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EC no. 247-500-7] ve
2-metil-2H -izotiazol-3-on [EC no. 220-239-6] {3:1) icerir. Alerjik
reaksiyona yol acabilir.

3

SILINEBILIR SUBAZLI

Besyildiz’

Yiizeyi %25 angtmmz Emici sistemli
temizleyiniz Su ile inceltiniz tabanca

Firca/rulo ile 5°-35°C uygulayiniz Donmaktan Katlar arasi bekleme
uygulayiniz koruyunuz 2-3 saat

) Boyanabilen alan
Ambalaj Dolum (2 katta)

Onluk 10 Kg 35-50 m?

*Uriin performansindan, en iyi sonucu elde etmek iin, liitfen kullanim bilgilerine tam olarak uyunuz.
Uriin ve uygulama sistemi ile ilgili daha detayl bilgi icin 444 0 396 DYOFON’ u arayabilirsiniz.




BESYILDIZ

Plastik Ic Cephe Besyildiz
Duvar Boyasi oy

i**'i

Erken Kurur - Catlama Dokiilme Yapmaz

TANIM

Akrilik emlsiyon baglayici esasli, mat dekoratif i¢c cephe
plastik boyasidir.

URUN OZELLIKLERI

« Yiiksek Ortuictiluk

» Milkemmel yapisma

- Kolay uygulanir

« Yiiksek nefes alma kabiliyeti




UYGULAMA ALANI:
Binalarin i¢ kisimlarinda her tirlt duvar yiizeylerde kullanilir.

TEKNIK OZELLIKLER:

Renk: Besyildiz kartelasl

Yogunluk: 1,63-1,67 g/ml (Sadece Beyaz icin)

Kuruma Siiresi: Astar uygulamasindan 24 saat sonra ilk kat, katlar
arasl 2-3 saat (25°C, %55 badil nem, yiiksek nem ve/veya disiik
sicaklikta kuruma siresi uzayabilir.)

Viskozite: 122-130 KU/25°C

pH: 8,30-8,70

TS 5808’e uygundur.

TS EN 13300 Siniflandirma

Parlaklik : G3, Mat

En biiyiik tane biiyiikliigii : S1, ince
Yas ovma direnci : Sinif 3

Ortme giicii : Sinif 2 (6 m?/L sarfiyatta)

YUZEY HAZIRLIGI

Yeni Boyanacak yiizeyler

Uygulama yapilacak ylzey serbest tozlardan arindirnimali, kuru ve
temiz ylizeylerde uygulama yapilmalidir.

Gerekli gortlen yerlerde, yiizeyi duzgunlestirmek icin Dyorit Macun
veya toz macunlar ile ince sivalardaki bozukluklar, ylizeydeki catlaklar
lokal veya komple tamir edili. Macun kuruduktan sonra tiim yiizey
zimparalanip, zimpara tozlar yiizeyden uzaklastinldiktan sonra
Dyobinder (1/7 inceltilerek) veya Dyo Albin Astar tek kat olarak tarama
yapmadan yiizeyde film birakmasina izin vermeyecek sekilde
uygulanir.

Algl, kire¢, badana, gaz beton gibi emici ve tozuma karakterli ylizeylere
Dyobinder(1/7 inceltilerek) veya Dyo Albin Astar tek kat olarak tarama
yapmadan(yukaridan asagi dogru rulo bir tur attinlarak) uygulanir. Bu
tlir ylizeylerde dolgulu astarlar kullanilmamalidir.

Mineral esasli, emiciligi cok az, tozuma yapmayan, ham sivali i¢ ylizey-
lerde 1 kat Gegcis Astari uygulanir.

Briit Beton Yiizeyler
Briit betonlarnin yapiminda kullanilan kalip ayirici yaglar, (zerine
gelecek olan her tiirlii su bazli i¢ cephe boyalari ve kaplamalari icin risk

olusturmaktadir. Bu nedenle yiizeyler ¢ok iyi kontrol edilmelidir. Yiizey-
de yag birikimleri gozleniyor ise, yag ¢oziici maddeler ile yikanarak
uzaklastinimalidir.  Yiizey hatalarinin ve gozeneklerin giderilmesi
amaclyla ¢cimento esasli macun ile kaba dolgu yapildiktan sonra yiizey
Dyo Briit Beton Astari veya Dyobinder (1/7 inceltilerek) ile astarlanip,
Dyorit Macun ile yiizey dizeltilmelidir. Yiizey tekrar Dyobinder ile
astarlandiktan sonra son kat boya uygulamasina gecilir.

Ortam Sartlar: Uygulama ve Urlin kuruma siiresi boyunca ortam
ve yiizey sicakhiginin +5°C ile +35°C arasinda olmasina dikkat
edilmelidir.

UYGULANABILEN ALAN:
Tek katta yilizeye bagli olarak 1L ile 12-14 m2, 1 kg ile 7,3-8,5 m?
alan boyanir.

Eski Boyali yiizeyler

Uygulama yapilacak yiizey, aderansi azaltici her tirlii toz, kir ve yagdan
arnindinimall, gevsek ve kabarmis boya tabakalarindan tiimuyle
temizlenerek, kuru, temiz ve saglam hale getirilmelidir.

DEPOLAMA SARTLARI:
Acilmamis ambalajinda, serin ve kuru yerde dondan ve direk
giines 1sigindan koruyarak saklanmalidir.

GUVENLIK UYARISI:
Yizeydeki seviye farklari Dyorit Macun veya toz macunlar ile lokal Cocuklarin erisemeyecedi yerde saklayin.
macunlama ile giderilmeli, 6zellikle macunlanan bdlgelerdeki seviye
farkliliklar olmak Uzere tiim yiizey zimpara ile dizeltilmelidir. Zimpara
tozlari ylizeyden uzaklastirildiktan sonra Dyobinder veya Albin Astar ile

tlim ylzey astarlanmalidir.

Karisim: 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EC no. 247-500-7] ve
2-metil-2H -izotiazol-3-on [EC no. 220-239-6] {3:1) icerir. Alerjik
reaksiyona yol acabilir. | . ; SUBAZLI

TS 5808'e
UYGUNDUR.

Eski sentetik bazli veya renk degisimi yapilacak su bazli boyali yiizeyler
ile eski boyali ve cok kirli ylzeyler hafifce zimparalanip, zimpara tozlari
yizeyden uzaklastirildiktan sonra Dyo Gegis Astari tek kat halinde
uygulanir.

Nikotin, kahve, yag, is vb. ¢ok kirli yiizeylerde boyanin orticulugini
artirmak amaciyla bir kat Dyotek uygulandiktan sonra, bir kat Gecis
Astari ile astarlanmalidir.

Kufli yuzeyler, su ve firca yardimi ile temizlenmeli, yiizey kurumasi

tamamlandiktan sonra yiizeye uygun astarlar ile astarlandiktan sonra
boya uygulamasi yapiimalidir. '-

Yiizeyi %30 Kanstinniz Emici sistemli
temizleyiniz Su ile inceltiniz tabanca

.

Firca/rulo ile 5°-35°C uygulayiniz Donmaktan Katlar arasi bekleme
uygulayiniz koruyunuz 1-2 saat

* Astarlama isleminde kesinlikle izolasyon astarlari
kullanilmamalidir.

UYGULAMA

inceltme Orani: Su ile hacmen %25 oraninda inceltilerek
uygulanmalidir.

Uygulama: iki kat uygulanmali ve hava sartlarina bagli olarak katlar
arasl en az 1-2 saat beklenmelidir. . BoyanatiEi T
Sarfiyat: Tek katta 0,12-0,14 kg/m?2 il L (2 ketta)

Tavsiye Edilen Kuru Film Kalinhigi: Her kat icin 31-37 um olmalidir.

Onluk 10 Kg 36,5-42,5m?

* Uriin performansindan, en iyi sonucu elde etmek icin, liitfen kullanim bilgilerine tam olarak uyunuz.

Uriin ve uygulama sistemi ile ilgili daha detayl bilgi icin 444 0 396 DYOFON’ u arayabilirsiniz.
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Tavan Boyas!
X T BOYASI ——

o > ° < | DYO TAVAN

LS

Miikemmel Ortiiciiliik
|| L] Miikemmel Beyazlik - Yuiksek Metraj

TANIM
Akrilik emtlsiyon esasli, dekoratif, mat i¢ cephe
tavan boyasidir.

URUN OZELLIKLERI

« Yiksek ortuictluk

» Milkemmel beyazlik

- Kolay uygulama

- Her tiirli siva, beton, algi ve kireg yiizeye mikemmel yapisma
« Yiiksek nefes alma kabiliyeti

» Kokusuz, insan ve cevre dostu




UYGULAMA ALANI:
Binalarin i¢ cephelerinde yer alan tavan yiizeyleri icin formiile edilmis
olup, bunun disindaki uygulamalar icin kullaniimamasi tavsiye edilir.

TEKNIK OZELLIKLER:

Renk: Beyaz

Yogunluk: 1,73-1,77 g/ml

Kuruma Siiresi: Astar uygulamasindan 24 saat sonra ilk kat, katlar
arasi 1-2 saat (25°C, %55 bagil nem, yiiksek nem ve/veya disik
sicaklikta kuruma siiresi uzayabilir.)

Viskozite: 90-100 KU2/25°C

pH: 8,0-8,8

TS 5808’e uygundur.

TS EN 13300

Parlaklik : G3, Mat '

En biiyiik tane biiyiikliigii : S1, Ince
Yas ovma direnci : Sinif 4

Ortme giicii : Sinif 2(6,5 m?/L sarfiyatta)

YUZEY HAZIRLIGI

Yeni Sivali Tavan Yiizeyler

Uygulama yapilacak tam kurumus tavan yiizeylerde, her tiirlii yag, kir,
kabarmis tabaka ve zayif tutunmus sivadaki kum tanecikleri yiizeyden
uzaklastirilarak, kuru ve temiz ylizeylerde uygulama yapiimalidir.
Tavanlarda ortiiciiligu arttirmak icin gerekirse Gecis Astari
kullanilabilir.

Algi, kireg, badana, gaz beton gibi emici ve tozuma karakterli
yiizeylere Dyobinder(1/7 inceltilerek) veya Dyo Albin Astar tek kat
olarak tarama yapmadan(yukaridan asagl dogru rulo bir tur attirilarak)
uygulanir. Bu tiir ytizeylerde dolgulu astarlar kullanilmamalidir.

Briit Beton Yiizeyler

Briit betonlarin yapiminda kullanilan kalip ayirici yaglar, iizerine
gelecek olan her tiirlii su bazli i¢ cephe boyalari ve kaplamalari igin
risk olusturmaktadir. Bu nedenle yiizeyler cok iyi kontrol edilmelidir.
Yiizeyde yag birikimleri gozleniyor ise, yag ¢oziici maddeler ile
yikanarak uzaklastirimalidir. Yiizey hatalarinin ve gozeneklerin
giderilmesi amaciyla ¢imento esasli macun ile kaba dolgu yapildiktan
sonra yiizey Dyo Briit Beton Astari veya Dyobinder (1/7 inceltilerek) ile
astarlanip, Dyorit Macun ile ylizey dizeltiimelidir. Yiizey tekrar
Dyobinder ile astarlandiktan sonra son kat boya uygulamasina gegilir.

Eski Boyall Tavan yiizeyler

Uygulama yapilacak yiizey, aderansi azaltic her turlii toz, kir ve
yagdan anindinimali, gevsek ve kabarmis boya tabakalarindan
timuyle temizlenerek, kuru, temiz ve saglam hale getirilmelidir.

Yiizeydeki seviye farklari Dyorit Macun veya toz macunlar ile lokal
macunlama ile giderilmeli, 6zellikle macunlanan bolgelerdeki seviye
farkliliklar olmak tizere tiim yiizey zimpara ile diizeltiimelidir. Zimpara
tozlari yiizeyden uzaklastirldiktan sonra Dyobinder veya Albin Astar
ile tiim yiizey astarlanmalidir.

* Astarlama isleminde kesinlikle izolasyon astarlari
kullaniimamalidir.

UYGULAMA

Inceltme Orani: Su ile hacmen %30 oraninda inceltilerek uygulanma-
lidir.

Uygulama: iki kat uygulanmali ve hava sartlarina bagli olarak katlar
arasl en az 1-2 saat beklenmelidir.

Sarfiyat: Tek katta 0,10-0,17 kg/m?

Tavsiye Edilen Kuru Film Kalinhgi: Her kat icin 30-50 um olmalidir.
Ortam Sartlan: Uygulama ve (riin kuruma siiresi boyunca ortam ve
yizey sicakliginin +5°C ile +35°C arasinda olmasina dikkat edilmelidir.

UYGULANABILEN ALAN:
2 katta yiizeye bagli olarak 1kg ile 3-5 m2 alan boyanabilir.

DEPOLAMA SARTLARI:
Acilmamis ambalajinda, serin ve kuru yerde dondan ve direk giines
isigindan koruyarak saklanmalidir.

GUVENLIK UYARISI:
Cocuklarin erisemeyecedi yerde saklayin.

Karisim: 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EC no. 247-500-7] ve
2-metil-2H -izotiazol-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1) igerir. Alerjik
reaksiyona yol acabilir.
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TS 5808'¢
SUBAZLI UYGUNDUR.

Tavan Boyas!

r

il

Yiizeyi %15-20 Karistiriniz Emici sistemli Firca/rulo ile
temizleyiniz Su ile inceltiniz tabanca uygulayiniz

Vil

Donmaktan Astar uygulamasindan
koruyunuz 24 saat sonra ilk kat,
katlar aras! 6 saat

) Boyanabilen alan
Ambalaj Dolum (2 katta)

Onluk 10Kg 30-50 m?

Bidon 20Kg 60-100 m?

* Uriin performansindan, en iyi sonucu elde etmek icin, liitfen kullanim bilgilerine tam olarak uyunuz.

Uriin ve uygulama sistemi ile ilgili daha detayli bilgi igin 444 0 396 DYOFON’ u arayabilirsiniz.

5°-35°C uygulayiniz




'BESYILDIZ

Tavan Boyasl

Ee_a*_.fllmf
i***i

TANIM
Akrilik emtilsiyon esasli, yiiksek ortiiciilik ve beyazliga sahip,
mat i¢ cephe tavan boyasidrr.

URUN OZELLIKLERI

« Yiiksek ortciiliik ve beyazlik

- Miikemmel yayilma

- Her tiirli siva, beton, algi ve kireg yiizeye mikemmel yapisma
« Yiiksek nefes alma kabiliyeti

» Mat ve prlzsiiz gortinim




KULLANICI GRUBU: Genel Halk

KULLANMADAN ONCE URUN ETIKETINi VE GUVENLIK BILGI
FORMUNU MUTLAKA OKUYUNUZ

UYGULAMA ALANI:
Binalarin i¢ cephelerinde yer alan tavan yiizeyleri icin formiile edilmis
olup, bunun disindaki uygulamalar icin kullanilmamasi tavsiye edilir.

TEKNIK OZELLIKLER:

Renk: Beyaz

Yogunluk: 1,74-1,78 g/ml

Kuruma Siiresi: Astar uygulamasindan 24 saat sonra ilk kat, katlar
arasl 1-2 saat (25°C, %55 bagil nem, yiksek nem ve/veya dusik
sicaklikta kuruma siresi uzayabilir.)

Viskozite: 127-135 KU/25°C

pH: 8,0-8,8

YUZEY HAZIRLIGI

Yeni Sivali Tavan Yiizeyler

Uygulama yapilacak tam kurumus tavan yizeylerde, her tirlt yag, Kir,
kabarmis tabaka ve zayif tutunmus sivadaki kum tanecikleri yiizeyden
uzakalstirilarak, kuru ve temiz yiizeylerde uygulama yapilmalidir.
Tavanlarda ortlicilugu arttirmak icin gerekirse Gegis Astari
kullanilabilir.

Algl, kireg, badana, gaz beton gibi emici ve tozuma karakterli ylizeylere
Dyobinder(1/7 inceltilerek) veya Dyo Albin Astar tek kat olarak tarama
yapmadan(yukaridan asagi dogru rulo bir tur attinlarak) uygulanir. Bu
tlr ylzeylerde dolgulu astarlar kullaniimamalidir.

Briit Beton Yiizeyler

Briit betonlarin yapiminda kullanilan kalip ayirici yaglar, (zerine
gelecek olan her tirlii su bazli i¢ cephe boyalari ve kaplamalari icin risk
olusturmaktadir. Bu nedenle ytizeyler cok iyi kontrol edilmelidir. Yiizey-
de yag birikimleri gozleniyor ise, yag ¢oziici maddeler ile yikanarak
uzaklastinimalidir.  Yiizey hatalarinin ve gozeneklerin giderilmesi
amaclyla ¢cimento esasli macun ile kaba dolgu yapildiktan sonra ylizey
Dyo Briit Beton Astari veya Dyobinder (1/7 inceltilerek) ile astarlanip,
Dyorit Macun ile yiizey dizeltilmelidir. Ylzey tekrar Dyobinder ile
astarlandiktan sonra son kat boya uygulamasina gegilir.

Eski Boyall Tavan Yiizeyler
Uygulama yapilacak yiizey, aderansi azaltici her turlii toz, kir ve yagdan
arindinimali, gevsek ve kabarmis boya tabakalarindan tiimuyle
temizlenerek, kuru, temiz ve saglam hale getirilmelidir.

Yiizeydeki seviye farklari Dyorit Macun veya toz macunlar ile lokal
macunlama ile giderilmeli, 6zellikle macunlanan bolgelerdeki seviye
farkliliklar olmak Uzere tiim yiizey zimpara ile dizeltilmelidir. Zimpara
tozlar yuzeyden uzaklastirildiktan sonra Dyobinder veya Albin Astar ile
tlim ylzey astarlanmalidir.

* Astarlama isleminde kesinlikle izolasyon astarlan
kullaniimamalidir.

UYGULAMA

inceltme Orani: Su ile hacmen %25 oraninda inceltilerek
uygulanmalidir.

Uygulama: iki kat uygulanmali ve hava sartlarina bagli olarak katlar
arasl en az 1-2 saat beklenmelidir.

Sarfiyat: Tek katta 0,13-0,17 kg/m?

Tavsiye Edilen Kuru Film Kalinhgi: Her kat icin 35-47 um olmalidir.
Ortam Sartlan: Uygulama ve (riin kuruma siiresi boyunca ortam ve
ylizey sicakliginin +5°C ile +35°C arasinda olmasina dikkat edilmelidir.

UYGULANABILEN ALAN:
2 katta yiizeye bagli olarak 1kg ile 3-4 m2 alan boyanabilir.

DEPOLAMA SARTLARI:
Acllmamis ambalajinda, serin ve kuru yerde dondan ve direk giines
1sIgindan koruyarak saklanmalidir.

GUVENLIK UYARISI:
Cocuklarin erisemeyecedi yerde saklayin.

Kangim: 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EC no. 247-500-7] ve
2-metil-2H -izotiazol-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1) icerir. Alerjik reaksiy-
ona yol acabilir.

TS 5808’
UYGUNDUR.

Besyildiz"

»

Yiizeyi %25
temlzley|n|z Su ile inceltiniz

Donmaktan Katlar araS| bekleme
koruyunuz 2 saat

Emici sistemli
tabanca

Kanistiriniz Firca/rulo ile

uygulayiniz

5°-35°C uygulayiniz

Boyanabilen alan

Ambalaj Dolum (2 katta)

Onluk 10Kg 30-40 m?

* Uriin performansindan, en iyi sonucu elde etmek icin, litfen kullanim bilgilerine tam olarak uyunuz.

Uriin ve uygulama sistemi ile ilgili daha detayl bilgi igin 444 0 396 DYOFON' u arayabilirsiniz.






SENKRON

Sedef Etkili

Yizeylerde Sedef
Gorunim

Yansima Etkili

Yizeylerde Gold
Gorinim

SEDEF ETKILi TANIM
Modifiye akrilik emlsiyon
esasli, sedef efektli dekoratif
ic cephe boyasidir.

URUN OZELLIKLERI
« Kolay uygulama

- Silinebilirlik

- Sarfiyat avantajl

YANSIMA ETKiLi TANIM
Modifiye akrilik emlsiyon esasl,
reflekte efektli dekoratif i¢ cephe
boyasidir.

URUN OZELLIKLERI

- Kolay uygulama

« Silinebilirlik

- Sarfiyat avantaji

- Isi3a, bakis acgisina ve
zemin rengine gore degisen
renk alternatifi




SENKRON SEDEF ETKiLi

UYGULAMA ALANI:
Binalarin i¢ kisimlarinda her tiirlii duvar yiizeyde kullanilabilir.

TEKNIK OZELLIKLER: :

Renk: Senkron Su Bazli Dekoratif I¢ Cephe Kartelasi

Yogunluk: 1,12-1,16 g/m| (Baz icin)

Kuruma Siiresi: Astar uygulamasindan 24 saat sonra ilk kat.(25°C,
%55 bagil nem, yliksek nem ve/veya disiik sicaklikta kuruma siiresi
uzayabilir)

Viskozite: 85-90 KU1/25°C

pH: 8,00-8,50

YUZEY HAZIRLIGI

Yeni Sivali Duvar Yiizeyler

Uygulama yapilacak yiizey her tirlii yag, kir, gevsek ve kabarmis
tabakalardan temizlenmelidir. Dyorit Macun veya toz macunlar ile

dlzgunlestiriimis yuzeylere Dyobinder veya Dyo Albin Astar uygulanir.

“Astarlama isleminde kesinlikle izolasyon astarlari kullaniimamalidir.”

Astarlama isleminden sonra, ylizeye arzu edilen renkte fon olustur-
mak iizere tek kat halinde mat plastik boya uygulanmaldir. Uygula-
nacak fon boyasinin mat 6zellikte olmasi, Sedef Efekt’in tutunmasini
kuvvetlendirir ve uygulamasini kolaylastirir. Fon boyas! iizerine ¢ok
ince kat halinde surlliir ve cesitli desen verici malzemeler ile (rulo,
deniz siingeri, naylon, gazete pargasi vb.) istenilen desene ulasilir.

Secilen fon boyasi renginin yiizeyde hakim renk olarak kalacagi goz
oniine alinmali ve tizerine uygulanacak Dyo Senkron Sedef Efekt ile
uyumlu olmasina dikkat edilmelidir.

Eski Boyali Duvar Yiizeyler

Yizey her tlirlt yag, kir, gevsek ve kabarmis tabakalardan temizlen-
melidir. Gerekli goriilen yerlerde Dyorit Macun veya toz macunlar ile
yiizey diizeltme islemi yapildiktan sonra tim yiizeye Dyobinder veya
Dyo Albin Astar uygulanir. Renk degisimi yapiimak istenilen
yiizeylerde boya uygulamasi éncesinde Dyo Gecis Astari tek kat
halinde uygulanabilir.

Astarlama isleminden sonra, yiizeye arzu edilen renkte fon olustur-
mak uzere tek kat halinde mat plastik boya uygulanmalidir. Uygula-
nacak fon boyasinin mat 6zellikte olmasi, Sedef Efekt’in tutunmasini
kuvvetlendirir ve uygulamasini kolaylastirir. Fon boyasi iizerine ¢ok
ince kat halinde siriiliir ve cesitli desen verici malzemeler ile (rulo,
deniz siingeri, naylon, gazete parcasi vb.) istenilen desene ulasilir.
Secilen fon boyasi renginin yiizeyde hakim renk olarak kalacagi goz
oniine alinmali ve tizerine uygulanacak Dyo Senkron Sedef Efekt ile
uyumlu olmasina dikkat edilmelidir.

UYGULAMA

Inceltme Orani: Kullanima hazirdr, inceltimez. Gerek duyulursa %5
oraninda su ile inceltilebilir.

Uygulama: Dyo Senkron Sedef Efekt, fon boyas! uygulamasindan en
az 24 saat sonra uygulanmalidir. Fon boyasl tizerine ¢ok ince kat
halinde srliir ve ¢esitli desen verici malzemeler ile (rulo, deniz
slingeri, naylon, gazete parcasi vb.) istenilen desene ulasilir.
Sarfiyat: 0.04-0.06 kg/m? (tek katta)

Kuru Film Kalinhigr: Film kalinhigi uygulama ve desene gore degisebil-
ir.

Ortam Sartlan: Uygulama ve Uriin kuruma siiresi boyunca ortam ve
yiuzey sicakhginin +5°C ile +35°C arasinda olmasina dikkat edilmelidir.

UYGULANABILEN ALAN:
Dyo Senkron Sedef Efekt ile arzu edilen desene gore 1L ve/veya 1kg
ile 15-25 m? alan boyanir.

DEPOLAMA:
Acilmamis ambalajinda, serin ve kuru yerde, dondan ve direk giines
Isigindan koruyarak saklanmalidir.

GUVENLIK UYARISI:
Cocuklarin erisemeyecedi yerde saklayin.

Karisim: 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EC no. 247-500-7] ve
2-metil-2H -izotiazol-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1) icerir. Alerjik
reaksiyona yol agabilir.
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Yizeyi Kullanima hazir Karistinniz Desen ekipmanlari
temizleyiniz
%
°C <
’\
5°-35°C uygulayiniz Donmaktan Astar uygulamasindan

koruyunuz 24 saat sonra ilk kat,
katlar aras| 6 saat

: Boyanabilen alan
Ambalaj Dolum (2 katta)

Bidon 5L 225-375 m?

* Urlin performansindan, en iyi sonucu elde etmek icin, litfen kullanim bilgilerine tam olarak uyunuz.
Uriin ve uygulama sistemi ile ilgili daha detayl bilgi icin 444 0 396 DYOFON’ u arayabilirsiniz.

SENKRON YANSIMA ETKILi

UYGULAMA ALANI:
Binalarin i¢ kisimlarinda her tiirlt duvar yiizeyde kullanilabilir.

TEKNIK OZELLIKLER: :

Renk: Senkron Su Bazli Dekoratif Ic Cephe Kartelasi

Yogunluk: 1,02-1,06 g/ml

Kuruma Siiresi: Astar uygulamasindan 24 saat sonra ilk kat.

(25°C, %55 bagil nem, yiiksek nem ve/veya distk sicaklikta kuruma
stiresi uzayabilir.)

Viskozite: 80-85 KU1/25°C

pH: 8,00-8,50

YUZEY HAZIRLIGI

Yeni Sivali Duvar Yiizeyler

Uygulama yapilacak yiizey her tirlii yag, kir, gevsek ve kabarmis
tabakalardan temizlenmelidir. Dyorit Macun veya toz macunlar ile
dizgunlestiriimis yuzeylere Dyobinder veya Dyo Albin Astar uygulanir.
“Astarlama isleminde kesinlikle izolasyon astarlari kullaniimamalidir.”

Astarlama isleminden sonra, ylzeye arzu edilen renkte fon olustur-
mak iizere tek kat halinde mat plastik boya uygulanmalidir. Uygula-
nacak fon boyasinin mat 6zellikte olmasi, Senkron Yansima Etkili Gold
Boya'sinin tutunmasini kuvvetlendirir ve uygulamasini kolaylastirir. Fon
boyasi lizerine ¢ok ince kat halinde surlliir ve cesitli desen verici
malzemeler ile (rulo, deniz siingeri, naylon, gazete parcasi vb.)
istenilen desene ulasilir.

Segilen fon boyasi renginin yiizeyde hakim renk olarak kalacagl g6z
oniine alinmali ve lizerine uygulanacak Dyo Senkron Yansima Etkili
Gold ile uyumlu olmasina dikkat edilmelidir.

Eski Boyali Duvar Yiizeyler

Yiizey her tiirli yag, kir, gevsek ve kabarmis tabakalardan temizlen-
melidir. Gerekli goriilen yerlerde Dyorit Macun veya toz macunlar ile
yuzey dizeltme islemi yapildiktan sonra tim yiizeye Dyobinder veya
Dyo Albin Astar uygulanir. Renk degisimi yapiimak istenilen
yizeylerde boya uygulamasi 6ncesinde Dyo Gecis Astari tek kat
halinde uygulanabilir.

Astarlama isleminden sonra, ylzeye arzu edilen renkte fon olustur-
mak uzere tek kat halinde mat plastik boya uygulanmalidir. Uygula-
nacak fon boyasinin mat ézellikte olmasi, Senkron Yansima Etkili Gold
Boya’sinin tutunmasini kuvvetlendirir ve uygulamasini kolaylastirir. Fon
boyasi tizerine ¢ok ince kat halinde sirllr ve cesitli desen verici
malzemeler ile (rulo, deniz siingeri, naylon, gazete parcasi vb.)
istenilen desene ulasilir.

Secilen fon boyasi renginin yiizeyde hakim renk olarak kalacagi goz
oniine alinmali ve lizerine uygulanacak Dyo Senkron Yansima Etkili
Gold ile uyumlu olmasina dikkat edilmelidir.

UYGULAMA

Inceltme Orani: Kullanima hazirdr, inceltiimez. Gerek duyulursa %5
oraninda su ile inceltilebilir.

Uygulama: Dyo Senkron Yansima Etkili Gold, fon boyasi uygulamasin-
dan en az 24 saat sonra uygulanmalidir. Fon boyasi iizerine ¢ok ince

kat halinde sirilir ve gesitli desen verici malzemeler ile (rulo, deniz
siingeri, naylon, gazete parcasi vb.) istenilen desene ulasilir.

Sarfiyat: 0.04-0.06 kg/m? (tek katta)

Kuru Film Kalinhgr: Film kalinhidi uygulama ve desene gore degisebil-
ir.

Ortam Sartlan: Uygulama ve (riin kuruma siiresi boyunca ortam ve
yiizey sicakhiginin +5°C ile +35°C arasinda olmasina dikkat edilmelidir.

UYGULANABILEN ALAN:
Dyo Senkron Sedef Efekt ile arzu edilen desene gore 1L ve/veya 1kg
ile 15-25 m? alan boyanir.

DEPOLAMA:
Acilmamis ambalajinda, serin ve kuru yerde, dondan ve direk glines
Isigindan koruyarak saklanmalidir.

GUVENLIK UYARISI:
Cocuklarin erisemeyecedi yerde saklayin.

Karisim: 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EC no. 247-500-7] ve
2-metil-2H -izotiazol-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1) icerir. Alerjik
reaksiyona yol agabilir.
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Desen ekipmanlari

Yiizeyi Kullanima hazir Karistiriniz
temizleyiniz

°C

5°-35°C uygulayiniz Donmaktan Astar uygulamasindan
koruyunuz 24 saat sonra ilk kat,
katlar aras| 6 saat
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: Boyanabilen alan
Ambalaj Dolum AGlic)]

*Uriin performansindan, en iyi sonucu elde etmek icin, liitfen kullanim bilgilerine tam olarak uyunuz.
Uriin ve uygulama sistemi ile ilgili daha detayl bilgi icin 444 0 396 DYOFON’ u arayabilirsiniz.
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NANOTEX

Nanoteknolojik
Dis Cephe Boyasi

=
-

Nanotex (£

Nanoteknolojik - Isikla Kendini Temizleyen
Ge¢ Kirlenme

TANIM

Nanoteknoloji ile tretilmis, su bazli, dekoratif dig cephe
boyasidir.

URUN OZELLIKLERI

- Fotokatalitik 6zelligi ile 1sikla ve yagmur suyu ile kendini temizleyen
- Yiiksek su buhari gegirgenligi

- Neme ve suya dayanikli

- Alkali ve kimyasal direnci yiiksek

» Miikemmel ortiiciliik




UYGULAMA ALANI:
Beton, briit beton, betopan, gaz beton, briket, tugla, siva ve benzeri
mineral yiizeylerde kullanilir.

TEKNIK OZELLIKLER:

Renk: Dis cephe kartelalar

Yogunluk: 1,48-1,52 g/ml (Sadece Beyaz icin)

Kuruma Siiresi: Astar uygulamasindan 24 saat sonra ilk kat, katlar
arasl 6 saat (25°C, %55 bagil nem, yiiksek nem ve/veya disiik
sicaklikta kuruma siiresi uzayabilir.)

Viskozite: 110-120 KU1/25°C

pH: 8,30-8,70

TS 7847 ‘ye uygun

TS EN 1062-1 Siniflandirma
Parlaklk : G3, Mat

Kuru film kalinhgi : E2 (>50, <100)
Tane Biiyiikliigii : S1, ince

Su buhari aktarim hizi : V2

Su aktarim hizi : W3

Catlak 6rtme 6zelligi : AO
Karbondioksit gegirgenligi : CO

YUZEY HAZIRLIGI

Yeni Sivali Duvar Yiizeyler:

Uygulama yapilacak tam kurumus duvar yiizeyler, her tirli yag, kir,
kabarmis tabaka ve zayif tutunmus sivadaki kum tanecikleri yiizeyden
uzaklastiriimali, Nanotex Dolgulu Astar ile astarlanmalidir.

Eski Boyali Duvar Yiizeyler:

Eski boyali dis cephe ylzeyleri icin, oncelikle tizerine gelecek boyama
sistemi icin saglam olup olmadigi kontrol edilmelidir(*). Mevcut
ylizeyde bulunan boya tabakasi saglam degil ise mutlaka yiizeyden
uzaklastirimalidir. Eski boya tabakasl ylizeyden uzaklastirma isleminin
ardindan yeni sivali duvar ylzeylerde yapilan uygulama sirasi ile
uygulanmalidir. Yiizeydeki boya tabakasi saglam ise Dyobinder, zayif
ise Universal Binder ile karstinimadan ytzeye uygulanmalidir. Eski
boyall, cok kirecli, emici, zayif vb. gevsek dokulu yiizeylerde, zemini
saglamlastirmak amaciyla Dyobinder ile ylizey doyurulmalidir.

(*) Eski boya tabakasinin saglam olup olmadigini kontrol etmek icin;

bir falata yardimiyla birbirine paralel 10 adet 7 cm boyunda ¢izgi
olusturulur. Olusturulan bu ¢izgilere dik olacak sekilde ayni paralel
cizgiler olusturulur. Cizgi olusturma isleminde falgatanin ucunun
sivaya kadar ulasmasi gerekmektedir. Bu islemin ardindan kesilme
islemi sonucunda olugsmus karecikler tizerine bant yapistinimalidir.
Bantin ¢ekilmesi sonucunda yiizeyde % 50 oranindan daha yiiksek bir
boya kopmasi var ise yiizey zayif olarak kabul edilmelidir.

Briit Beton Yiizeyler:

Briit betonlarin yapimi sirasinda kullanilan kalip ayirici yaglar, tzerine
gelecek olan her tirli su bazli dis cephe boyalari ve kaplamalari igin
risk olusturmaktadir. Bu nedenle yiizeyler ¢ok iyi kontrol edilmelidir.
Yuzeyde yag birikimleri gézleniyor ise, yag ¢ozlcti maddeler ile
yikanarak uzaklastinimalidir. Akrofiller Dis Cephe Macunu kullanilacak
ise yiizey Briit Beton Astari yada Dyobinder ile astarlanmalidir.
Astarlama isleminden sonra Akrofiller Dis Cephe Macun uygulamasina
gecilmelidir. Cimento esasl macunlar kullanilacak ise yiizey
nemlendirildikten sonra kullanilmalidir. Yiizey diizeltme islemlerinin
ardindan Dyobinder ile ylzey astarlanmalidir.

Gaz Beton Yiizeyler:

Gaz Beton tipindeki duvar yiizeylerin diizeltimesi amaciyla Akrofiller
Dis Cephe Macunu veya ¢imento esasli macunlar kullanilabilir.
Akrofiller Dis Cephe Macunu kullanilacak ise ylizey Dyobinder ile
astarlanmalidir. Astarlama isleminden sonra Akrofiller Dig Cephe
Macunu uygulamasina gecilmelidir. Cimento esasli macun yiizey
islatildiktan sonra kullaniimalidir. Yiizey diizeltme islemlerinin
ardindan Dyobinder ile ylizey astarlanmalidir.

* Astarlama isleminde kesinlikle izolasyon astarlari kullanil-
mamalidir.

* Is1 yalitim sisteminde kullanilan ¢imento esasl dekoratif siva
lizerine uygulanacak ise, astar olarak mutlaka Dyobinder
kullaniimalidir.

UYGULAMA

inceltme Orani: Su ile hacmen %10-15 oraninda inceltilerek uygulan-
malidir.

Uygulamat: Iki kat uygulanmali ve hava sartlarina bagl olarak katlar
arasl en az 6 saat beklenmelidir.

Sarfiyat: 0.140-0.170 kg/m? (tek katta)

Kuru Film Kalinhgi: Her kat igin 40-50 um olmalidir.
Ortam Sartlan: Yizey sicakliginin +5°C ile +35 °C arasinda
olmasina dikkat edilmelidir. Yagish havalarda uygulama
yaplimamalidir.

UYGULANABILEN ALAN:

Yiizeye bagl olarak;

- Nanotex Dolgulu Astar kullanildiginda, tek katta ytizeye bagli
olarak, 1L ile 9,0-10,5 m2, 1kg ile 6-7 m? alan boyanir.

- Dyobinder kullanildiginda, tek katta yiizeye bagl olarak, 1Lile
7,5-9,0 m2, 1kg ile 5-6 m2 alan boyanr.
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DEPOLAMA:
Acilmamis ambalajinda, serin ve kuru yerde, dondan ve direk
glines 1sigindan koruyarak saklanmalidir.

GUVENLIK UYARISI:
Cocuklarin erisemeyecedi yerde saklayin.

Karisim: 2-Oktil-2H-izotiazol-3-on, 5-kloro-2-metil-4-izoti-
azolin-3-on [EC no. 247-500-7] ve 2-metil-2H -izotiazol-3-on [EC
no. 220-239-6] (3:1) icerir. Alerjik reaksiyona yol acabilir.

Yizeyi
temizleyiniz

Firca/rulo ile
uygulayiniz

* Uriin performansindan, en iyi sonucu elde etmek igin, liitfen kullanim bilgilerine tam olarak uyunuz.

%10-15

Su ile inceltiniz

5°-35°C uygulayiniz

Ambalaj
Bidon

Dolum
5L

Fotokatalitik

iTici ISIKLA KENDINI
suimid TEMIZLEVESILEN

<>

3 TS 7847'ye
SUBAZLI UYGUNDUR.

=

Emici sistemli
tabanca

Karistiriniz

Donmaktan
koruyunuz

Astar uygulamasindan
24 saat sonra ilk kat,
katlar aras! 6 saat

Boyanabilen alan
(2 katta)

67,5-79 m?

Uriin ve uygulama sistemi ile ilgili daha detayli bilgi iin 444 0 396 DYOFON'’ u arayabilirsiniz.
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AKROMAX

Saf Akrilik
Dis Cephe Boyasi

Akromax

b ibrdk Ow Capha Boy "
F |

u
%100 Saf Akrilik - ipek Mat Gorii

Renk Pinarn Sisteminde
Renklendiriimektedir

num

Renklerde Canliigi Uzun Yillar Koruma

TANIM
%100 saf akrilik emtlsiyon esasli, ipek mat goriinimlu
dis cephe boyasidir.

URUN OZELLIKLERI

« Renk solmalarina karsi milkkemmel dayanim

« Yagmur suyu ile kendi kendini temizleme

- Yiiksek su buhari gegirgenligi

- Neme ve suya dayanikli

- Alkali ve kimyasal direnci yiiksek

- Glines Isinlari ve deniz kiyilarindaki tuzlu nemin olumsuz e
dayanikli

- Kalici parlaklik

» Miikemmel ortiiciliik

- Icerdigi 6zel saf akrilik baglayici sayesinde diisiik kirlenme egilimi

tkilerine




UYGULAMA ALANI:
Her tirlli beton, gaz beton, briket, tugla, siva ve benzeri mineral
ylizeylerde kullanilir.

TEKNIK OZELLIKLER:

Renk: Dis cephe kartelalari, Renk Pinari sistemi

Yogunluk: 1,32-1,36 g/ml (Sadece Beyaz icin)

Kuruma Siiresi: Astar uygulamasindan 24 saat sonra ilk kat, katlar
arasl 6 saat (25°C, %55 bagil nem, yiiksek nem ve/veya disiik
sicaklikta kuruma siiresi uzayabilir.)

Viskozite: 92-98 KU1/25°C

pH: 8,30-8,70

TS 7847 ‘ye uygun

TS EN 1062-1 Siniflandirma
Parlaklk : G2, Yari Mat

Kuru film kalinhgi : E2 (>50, <100)
Tane Biiyiikliigii : S1, ince

Su buhari aktarim hizi : V2

Su aktarim hizi : W3

Catlak 6rtme 6zelligi : AO
Karbondioksit gegirgenligi : CO

YUZEY HAZIRLIGI

Yeni Sivali Duvar Yiizeyler:

Uygulama yapilacak tam kurumus duvar yiizeyler, her tirli yag, kir,
kabarmis tabaka ve zayif tutunmus sivadaki kum tanecikleri yiizeyden
uzaklastiriimali, Teknotex Dolgulu Astar ile astarlanmalidir.

Eski Boyali Duvar Yiizeyler:

Eski boyali dis cephe ylzeyleri icin, oncelikle tizerine gelecek boyama
sistemi icin saglam olup olmadigi kontrol edilmelidir(*). Mevcut
ylizeyde bulunan boya tabakasi saglam degil ise mutlaka yiizeyden
uzaklastirimalidir. Eski boya tabakasl ylizeyden uzaklastirma isleminin
ardindan yeni sivali duvar ylzeylerde yapilan uygulama sirasi ile
uygulanmalidir. Eski boyall, cok kirecli, emici, zayif vb. gevsek dokulu
ylizeylerde, zemini saglamlastirmak amaciyla Dyobinder ile ylizey
doyurulmalidir.

(*) Eski boya tabakasinin saglam olup olmadigini kontrol etmek icin;
bir falgata yardimiyla birbirine paralel 10 adet 7 cm boyunda ¢izgi
olusturulur. Olusturulan bu cizgilere dik olacak sekilde ayni paralel
cizgiler olusturulur. Cizgi olusturma isleminde falgatanin ucunun
sivaya kadar ulasmasi gerekmektedir. Bu islemin ardindan kesilme
islemi sonucunda olusmus karecikler tizerine bant yapistinimalidir.
Bantin ¢ekilmesi sonucunda ylizeyde % 50 oranindan daha ytksek bir
boya kopmasi var ise yiizey zayif olarak kabul edilmelidir.

Briit Beton Yiizeyler:

Briit betonlarin yapimi sirasinda kullanilan kalip ayirici yaglar, tzerine
gelecek olan her tiirli su bazli dig cephe boyalari ve kaplamalari igin
risk olusturmaktadir. Bu nedenle yiizeyler ¢ok iyi kontrol edilmelidir.
Yiizeyde yag birikimleri gozleniyor ise, yag ¢ozlicii maddeler ile
yikanarak uzaklastinimalidir. Akrofiller Dig Cephe Macunu kullanilacak
ise yizey Briit Beton Astari yada Dyobinder ile astarlanmalidir.
Astarlama isleminden sonra Akrofiller Dis Cephe Macun uygulamasina
gecilmelidir. Cimento esasli macunlar kullanilacak ise yiizey
nemlendirildikten sonra kullanilmalidir. Yiizey diizeltme islemlerinin
ardindan Dyobinder ile ylizey astarlanmalidir.

Gaz Beton Yiizeyler:

Gaz Beton tipindeki duvar yiizeylerin diizeltimesi amaciyla Akrofiller
Dis Cephe Macunu veya ¢imento esasli macunlar kullanilabilir.
Akrofiller Dis Cephe Macunu kullanilacak ise yiizey Dyobinder ile
astarlanmalidir. Astarlama isleminden sonra Akrofiller Dig Cephe
Macunu uygulamasina gecilmelidir. Cimento esasl macun yiizey
islatildiktan sonra kullaniimalidir. Yiizey dizeltme islemlerinin
ardindan Dyobinder ile ylizey astarlanmalidir.

* Astarlama isleminde kesinlikle izolasyon astarlari kullanil-
mamalidir.

* Is1 yalitim sisteminde kullanilan ¢imento esasl dekoratif siva
lizerine uygulanacak ise, astar olarak mutlaka Dyobinder
kullaniimahdir.

UYGULAMA

inceltme Orant: Su ile hacmen %5-10 oraninda inceltilerek uygulan-
malidir.

Uygulama: iki kat uygulanmali ve hava sartlarina bagli olarak katlar
arasl en az 6 saat beklenmelidir.

Sarfiyat: 0.100-0.170 kg/m? (tek katta)

Kuru Film Kalinhg: Her kat igin 30-50 um olmalidir.
Ortam Sartlari: Yizey sicaklhiginin +5°C ile +35 °C arasinda
olmasina dikkat edilmelidir. Yagish havalarda uygulama
yaplimamalidir.

UYGULANABILEN ALAN:

Yiizeye bagl olarak;

» Teknotex Dolgulu Astar kullanildiginda, tek katta yiizeye bagli
olarak, 1L ile 8-13 m?, 1kg ile 6-10 m* alan boyanabilir.

- Dyobinder kullanildiginda, tek katta yiizeye bagl olarak, 1 L ile
8-11 m?, 1kg ile 6-8 m? alan boyanir.

DEPOLAMA:
Acilmamis ambalajinda, serin ve kuru yerde, dondan ve direk
glines I1sigindan koruyarak saklanmalidir.

SAF AKRILIK SU BAZLI

GUVENLIK UYARISI: @

Cocuklarin erisemeyecedi yerde saklayin. “Ts7847ye
UYGUNDUR.

Karnisim: 2-octyl-2H-isothiazol-3-one, 5-kloro-2-metil-4-izoti-

azolin-3-on [EC no.247-500-7] ve 2-metil-2H -izotiazol-3-on [EC

n0.220-239-6] (3:1) icerir. Alerjik reaksiyona yol agabilir.

Yizeyi %5-10 Kanistiriniz Emici sistemli
temizleyiniz Su ile inceltiniz tabanca

D>

Fira/rulo ile 5°-35°C uygulayiniz Donmaktan Astar uygulamasindan
uygulayiniz koruyunuz 24 saat sonra ilk kat,
katlar aras| 6 saat

) Boyanabilen alan
Ambalaj Dolum (2 katta)

Galon 25L 10-16 m?
Bidon 15L 60-100 m?

* Uriin performansindan, en iyi sonucu elde etmek igin, liitfen kullanim bilgilerine tam olarak uyunuz.
Uriin ve uygulama sistemi ile ilgili daha detayli bilgi iin 444 0 396 DYOFON'’ u arayabilirsiniz.
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DYOLASTEKS
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%600 Esneklik - Catlak Kopruleme,
Kilcal Catlaklart Mikemmel Kapatma

TANIM
Saf akrilik esasli esnek dis cephe kaplamasidir.
'\ URUN OZELLIKLERI
I : L1 ) » Alkali ve kimyasal direnci yuksek
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UYGULAMA ALANI:

Her cins ince siva ile diizgiin islenmis kaba siva, beton, eternit,
prefabrik yapi elemanlari ve benzeri mineral baglayicili yiizeylere
uygulanabilir.

TEKNiK OZELLIKLER:

Renk: Dis cephe kartelalari ve Renk Pinari sistemi

Yogunluk: 1,33-1,37 g/ml (Sadece Beyaz icin)

Kuruma Siiresi: Astar uygulamasindan 24 saat sonra ilk kat, katlar
arasi 6 saat (25°C, %55 bagil nem, yiiksek nem ve/veya disik
sicaklikta kuruma siiresi uzayabilir.)

Viskozite: 103-107 KU2/25°C

pH: 8,00-8,50

TS 7847 ‘ye uygun

TS EN 1062-1 Siniflandirma
Parlakhk: G3, Mat

Kuru film kalinhg:: E4 (>200, <400)
Tane Biiyiikliigii: S1, ince

Su buhari aktarim hizi: V2

Su aktarim hizi: W3

Catlak ortme o6zelligi: A0
Karbondioksit gecirgenligi: CO

YUZEY HAZIRLIGI

Yeni Sivali Duvar Yiizeyler:

Uygulama yapilacak tam kurumus duvar yiizeyler, her turll yag, kir,
kabarmis tabaka ve zayif tutunmus sivadaki kum tanecikleri yiizeyden
uzaklastiriimali, Teknotex Dolgulu Astar ile astarlanmalidir.

Eski Boyali Duvar Yiizeyler:

Eski boyali dis cephe ylzeyleri icin, oncelikle tizerine gelecek boyama
sistemi icin saglam olup olmadigi kontrol edilmelidir(*). Mevcut
ylizeyde bulunan boya tabakasi saglam degil ise mutlaka yiizeyden
uzaklastiriimalidir. Eski boya tabakasl ylizeyden uzaklastirma isleminin
ardindan yeni sivali duvar ylzeylerde yapilan uygulama sirasi ile
uygulanmalidir. Eski boyall, cok kirecli, emici, zayif vb. gevsek dokulu
ylizeylerde, zemini saglamlastirmak amaciyla Dyobinder ile ylizey
doyurulmalidir.

(*) Eski boya tabakasinin saglam olup olmadigini kontrol etmek icin;

bir falata yardimiyla birbirine paralel 10 adet 7 cm boyunda ¢izgi
olusturulur. Olusturulan bu cizgilere dik olacak sekilde ayni paralel
cizgiler olusturulur. Cizgi olusturma isleminde falgatanin ucunun
sivaya kadar ulasmasi gerekmektedir. Bu islemin ardindan kesilme
islemi sonucunda olugsmus karecikler tizerine bant yapistinimalidir.
Bantin ¢ekilmesi sonucunda yiizeyde % 50 oranindan daha yiiksek bir
boya kopmasi var ise yiizey zayif olarak kabul edilmelidir.

Briit Beton Yiizeyler:

Briit betonlarin yapimi sirasinda kullanilan kalip ayirici yaglar, tzerine
gelecek olan her tirli su bazli dis cephe boyalari ve kaplamalari igin
risk olusturmaktadir. Bu nedenle yiizeyler ¢ok iyi kontrol edilmelidir.
Yuzeyde yag birikimleri gézleniyor ise, yag ¢ozlcti maddeler ile
yikanarak uzaklastinimalidir. Akrofiller Dis Cephe Macunu kullanilacak
ise yiizey Briit Beton Astari yada Dyobinder ile astarlanmalidir.
Astarlama isleminden sonra Akrofiller Dis Cephe Macun uygulamasina
gecilmelidir. Cimento esasl macunlar kullanilacak ise yiizey
nemlendirildikten sonra kullanilmalidir. Yiizey diizeltme islemlerinin
ardindan Dyobinder ile ytzey astarlanmalidir.

Gaz Beton Yiizeyler:

Gaz Beton tipindeki duvar yiizeylerin diizeltimesi amaciyla Akrofiller
Dis Cephe Macunu veya ¢imento esasli macunlar kullanilabilir.
Akrofiller Dis Cephe Macunu kullanilacak ise ylizey Dyobinder ile
astarlanmalidir. Astarlama isleminden sonra Akrofiller Dig Cephe
Macunu uygulamasina gecilmelidir. Cimento esasli macun yiizey
islatildiktan sonra kullaniimalidir. Yiizey diizeltme islemlerinin
ardindan Dyobinder ile ylizey astarlanmalidir.

* Astarlama isleminde kesinlikle izolasyon astarlari kullanil-
mamalidir.

* Is1 yalitim sisteminde kullanilan ¢imento esasl dekoratif siva
lizerine uygulanacak ise, astar olarak mutlaka Dyobinder
kullaniimalidir.

UYGULAMA

inceltme Orani: Ik kat hacimce %20 oraninda inceltilir. ikinci kat
inceltiimeden kullanilir.

Uygulama: iki kat uygulanmali ve hava sartlarina bagli olarak katlar
arasl en az 6 saat beklenmelidir.

Sarfiyat: 0,50-1,00 kg/m? (iki katta)

Kuru Film Kalinligi: Her kat i¢in 100-160 pm olmalidir.
Ortam Sartlan: Yizey sicakliginin +5°C ile +35 °C arasinda
olmasina dikkat edilmelidir. Yagish havalarda uygulama
yaplimamalidir.

UYGULANABILEN ALAN:

Yiizeye bagl olarak;

- Iki katta ylizeye bagli olarak 1kg ile -2 m?, 1L ile 1,5-2,5 m?
alan boyanr.

DEPOLAMA:
Acilmamis ambalajinda, serin ve kuru yerde, dondan ve direk
glines I1s1gindan koruyarak saklanmalidir.

GUVENLIK UYARISI:
Cocuklarin erisemeyecegi yerde saklayin.

Karisim: 2-oktil-2H-izotiazol-3-on, 5-kloro-2-metil-4-izoti-
azolin-3-on [EC no.247-500-7] ve 2-metil-2H -izotiazol-3-on [EC "
n0.220-239-6] (3:1) icerir. Alerjik reaksiyona yol acabilir. ¥ . Ts78aTye

UYGUNDUR.

o &

Yizeyi %20 Kanistiriniz Emici sistemli
temizleyiniz Su ile inceltiniz tabanca

D>

Fira/rulo ile 5°-35°C uygulayiniz Donmaktan Astar uygulamasindan
uygulayiniz koruyunuz 24 saat sonra ilk kat,
katlar aras| 6 saat

) Boyanabilen alan
Ambalaj Dolum (2 katta)

Bidon 5L 22,5-375 m?

* Uriin performansindan, en iyi sonucu elde etmek icin, liitfen kullanim bilgilerine tam olarak uyunuz.
Uriin ve uygulama sistemi ile ilgili daha detayli bilgi iin 444 0 396 DYOFON’ u arayabilirsiniz.
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TEKNOTEX

PTFE Katkill
Dis Cephe Boyasi

5 Renk Pinarn Sisteminde
TE kn utlex Renklendirilmektedir

£

Yagmur Suyu ile Kendini Temizleme
Yuiksek Metraj - Glines Isinlanna Karsi Dayanikli

TANIM
Akrilik emiilsiyon esasli, PTFE katkili, dis cephe boyasidir.

URUN OZELLIKLERI

- Lotus efekti sayesinde yiiksek kir ve su itme direnci

« Yagmur suyu ile kendi kendini temizleme

« Yiksek su buhari gecirgenligi

- Neme ve suya dayanikli

« Alkali ve kimyasal direnci yiiksek

- Glines Isinlari ve deniz kiyilarindaki tuzlu nemin olumsuz etkilerine
dayanikli

» Milkemmel orttctltik

- Sarfiyat avantajl




UYGULAMA ALANI:
Beton, briit beton, betopan, gaz beton, briket, tugla, siva ve benzeri
mineral yiizeylerde kullanilir.

TEKNIK OZELLIKLER:

Renk: Dis cephe kartelalari ve Renk Pinari Sistemi Renkleri
Yogunluk: 1,40-1,44 g/ml (Sadece Beyaz icin)

Kuruma Siiresi: Astar uygulamasindan 24 saat sonra ilk kat, katlar
arasl 6 saat (25°C, %55 bagil nem, yiiksek nem ve/veya disiik
sicaklikta kuruma siiresi uzayabilir.)

Viskozite: 118-124 KU1/25°C

pH: 8,30-8,70

TS 7847 ‘ye uygun

TS EN 1062-1 Siniflandirma
Parlakhk: G3, Mat

Kuru film kalinhgi: E2 (>50, <100)
Tane Bilyiikliigii: S1, ince

Su buhari aktarim hizi: V2

Su aktarim hizi: W3

Catlak 6rtme ozelligi: AO
Karbondioksit gegirgenligi: CO

YUZEY HAZIRLIGI

Yeni Sivali Duvar Yiizeyler:

Uygulama yapilacak tam kurumus duvar yiizeyler, her turll yag, kir,
kabarmis tabaka ve zayif tutunmus sivadaki kum tanecikleri yiizeyden
uzaklastiriimali, Teknotex Dolgulu Astar ile astarlanmalidir.

Eski Boyali Duvar Yiizeyler:

Eski boyali dis cephe ylzeyleri icin, oncelikle tizerine gelecek boyama
sistemi icin saglam olup olmadigi kontrol edilmelidir(*). Mevcut
ylizeyde bulunan boya tabakasi saglam degil ise mutlaka yiizeyden
uzaklastirimalidir. Eski boya tabakas ylizeyden uzaklastirma isleminin
ardindan yeni sivali duvar ylzeylerde yapilan uygulama sirasi ile
uygulanmalidir. Eski boyall, cok kirecli, emici, zayif vb. gevsek dokulu
ylizeylerde, zemini saglamlastirmak amaciyla Dyobinder ile ylizey
doyurulmalidir.

(*) Eski boya tabakasinin saglam olup olmadigini kontrol etmek icin;
bir falgata yardimiyla birbirine paralel 10 adet 7 cm boyunda ¢izgi
olusturulur. Olusturulan bu cizgilere dik olacak sekilde ayni paralel
cizgiler olusturulur. Cizgi olusturma isleminde falgatanin ucunun
sivaya kadar ulasmasi gerekmektedir. Bu islemin ardindan kesilme
islemi sonucunda olugsmus karecikler tizerine bant yapistinimalidir.
Bantin ¢ekilmesi sonucunda ylizeyde % 50 oranindan daha ylksek bir
boya kopmasi var ise yiizey zayif olarak kabul edilmelidir.

Briit Beton Yiizeyler:

Briit betonlarin yapimi sirasinda kullanilan kalip ayirici yaglar, tzerine
gelecek olan her tiirli su bazli dig cephe boyalari ve kaplamalari igin
risk olusturmaktadir. Bu nedenle yiizeyler ¢ok iyi kontrol edilmelidir.
Yiizeyde yag birikimleri gozleniyor ise, yag ¢ozlicii maddeler ile
yikanarak uzaklastinimalidir. Akrofiller Dig Cephe Macunu kullanilacak
ise yiizey Briit Beton Astari yada Dyobinder ile astarlanmalidir.
Astarlama isleminden sonra Akrofiller Dis Cephe Macun uygulamasina
gecilmelidir. Cimento esasli macunlar kullanilacak ise yiizey
nemlendirildikten sonra kullanilmalidir. Ylzey diizeltme islemlerinin
ardindan Dyobinder ile ylizey astarlanmalidir.

Gaz Beton Yiizeyler:

Gaz Beton tipindeki duvar yiizeylerin diizeltiimesi amaciyla Akrofiller
Dis Cephe Macunu veya ¢imento esasli macunlar kullanilabilir.
Akrofiller Dis Cephe Macunu kullanilacak ise yiizey Dyobinder ile
astarlanmalidir. Astarlama isleminden sonra Akrofiller Dis Cephe
Macunu uygulamasina gecilmelidir. Cimento esasl macun yiizey
islatildiktan sonra kullaniimalidir. Yiizey diizeltme iglemlerinin
ardindan Dyobinder ile ylizey astarlanmalidir.

* Astarlama isleminde kesinlikle izolasyon astarlari kullanil-
mamalidir.

* Is1 yalitim sisteminde kullanilan ¢imento esasl dekoratif siva
lizerine uygulanacak ise, astar olarak mutlaka Dyobinder
kullaniimaldir.

UYGULAMA

inceltme Orani: Su ile hacmen %10-15 oraninda inceltilerek uygulan-
malidir.

Uygulama: iki kat uygulanmali ve hava sartlarina bagli olarak katlar
arasl en az 6 saat beklenmelidir.

Sarfiyat: 0.140-0.170 kg/m? (tek katta)

Kuru Film Kalinhg: Her kat igin 40-50 um olmalidir.
Ortam Sartlari: Yizey sicaklhiginin +5°C ile +35 °C arasinda
olmasina dikkat edilmelidir. Yagish havalarda uygulama
yaplimamalidir.

UYGULANABILEN ALAN:

Yiizeye bagl olarak;

» Teknotex Dolgulu Astar kullanildiginda, tek katta yiizeye bagli
olarak, 1L ile 8,5-10 m?, 1kg ile 6-7 m* alan boyanabilir.

- Dyobinder kullanildiginda, tek katta yiizeye bagl olarak, 1 L ile
7-8,5m?, 1kg ile 5-6 m? alan boyanir.

DEPOLAMA:
Acilmamis ambalajinda, serin ve kuru yerde, dondan ve direk
glines I1s1gindan koruyarak saklanmalidir.

GUVENLIK UYARISI:
Cocuklarin erisemeyecegi yerde saklayin.

Kansim: 2-OCTYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE, 5-kloro-2-metil-4-izo-
tiazolin-3-on [EC n0.247-500-7] ve 2-metil-2H -izotiazol-3-on [EC
n0.220-239-6] (3:1) icerir. Alerjik reaksiyona yol acabilir.

KENDINI TEMIZLER

TTS7847ye
susazLl | UYGUNDUR.

Teknotex

Yizeyi %10-15 Kanistiriniz Emici sistemli
temizleyiniz Su ile inceltiniz tabanca

Firca/rulo ile 5°-35°C uygulayiniz Donmaktan Astar uygulamasindan
uygulayiniz koruyunuz 24 saat sonra ilk kat,
katlar aras| 6 saat

) Boyanabilen alan
Ambalaj Dolum (2 katta)

10,5-12,5 m?
32-375m?
64-75 m?

* Uriin performansindan, en iyi sonucu elde etmek icin, liitfen kullanim bilgilerine tam olarak uyunuz.
Uriin ve uygulama sistemi ile ilgili daha detayl bilgi igin 444 0 396 DYOFON’ u arayabilirsiniz.




DINAMIK

o | Dinamik' © ot
Dis Cephe Boyasi

Yiiksek Su iticilik - Yiiksek Metraj

TANIM
Akrilik emdlsiyon esasli, silikonlu, dis cephe boyasidir.

URUN OZELLIKLERI

- Icerdigi silikon sayesinde yiiksek su itme direnci

- Yiiksek su buhari gegirgenligi

- Neme ve suya dayanikli

- Alkali ve kimyasal direnci yiiksek

- Glines Isinlari ve deniz kiyilarindaki tuzlu nemin olumsuz etkilerine
dayanikl

» Mikemmel ortiiciliik
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UYGULAMA ALANI:
Beton, briit beton, betopan, gaz beton, briket, tugla, siva ve benzeri
mineral yiizeylerde kullanilir.

TEKNIK OZELLIKLER:

Renk: Dis cephe kartelalari ve Renk Pinari Sistemi Renkleri
Yogunluk: 1,56-1,60 g/m| (Sadece Beyaz i¢in)

Kuruma Siiresi: Astar uygulamasindan 24 saat sonra ilk kat, katlar
arasi 6 saat (25°C, %55 bagil nem, yiiksek nem ve/veya disiik
sicaklikta kuruma siiresi uzayabilir.)

Viskozite: 116-120 KU1/25°C

pH: 8,30-8,70

TS 7847 ‘ye uygun

TS EN 1062-1 Siniflandirma
Parlakhk: G3, Mat

Kuru film kalinhgi: E2 (>50, <100)
Tane Bilyiikliigii: S1, ince

Su buhar aktarim hizi: V1

Su aktarim hizi: W3

Catlak 6rtme ozelligi: AO
Karbondioksit gegirgenligi: CO

YUZEY HAZIRLIGI

Yeni Sivali Duvar Yiizeyler:

Uygulama yapilacak tam kurumus duvar yiizeyler, her turll yag, kir,
kabarmis tabaka ve zayif tutunmus sivadaki kum tanecikleri yiizeyden
uzaklastiriimali, Teknotex Dolgulu Astar ile astarlanmalidir.

Eski Boyali Duvar Yiizeyler:

Eski boyali dis cephe ylzeyleri icin, oncelikle tizerine gelecek boyama
sistemi icin saglam olup olmadigi kontrol edilmelidir(*). Mevcut
ylizeyde bulunan boya tabakasi saglam degil ise mutlaka yiizeyden
uzaklastiriimalidir. Eski boya tabakasl ylizeyden uzaklastirma isleminin
ardindan yeni sivali duvar ylzeylerde yapilan uygulama sirasi ile
uygulanmalidir. Yiizeydeki boya tabakasi saglam ise Dyobinder, zayif
ise Universal Binder ile karstinimadan ytzeye uygulanmalidir. Eski
boyall, cok kirecli, emici, zayif vb. gevsek dokulu yiizeylerde, zemini
saglamlastirmak amaciyla Dyobinder ile ylizey doyurulmalidir.

(*) Eski boya tabakasinin saglam olup olmadigini kontrol etmek icin;

bir falata yardimiyla birbirine paralel 10 adet 7 cm boyunda ¢izgi
olusturulur. Olusturulan bu cizgilere dik olacak sekilde ayni paralel
cizgiler olusturulur. Cizgi olusturma isleminde falgatanin ucunun
sivaya kadar ulasmasi gerekmektedir. Bu islemin ardindan kesilme
islemi sonucunda olugsmus karecikler tizerine bant yapistinimalidir.
Bantin ¢ekilmesi sonucunda yiizeyde % 50 oranindan daha yiiksek bir
boya kopmasi var ise yiizey zayif olarak kabul edilmelidir.

Briit Beton Yiizeyler:

Briit betonlarin yapimi sirasinda kullanilan kalip ayirici yaglar, tzerine
gelecek olan her tirli su bazli dis cephe boyalari ve kaplamalari igin
risk olusturmaktadir. Bu nedenle yiizeyler ¢ok iyi kontrol edilmelidir.
Yuzeyde yag birikimleri gézleniyor ise, yag ¢ozlcti maddeler ile
yikanarak uzaklastinimalidir. Akrofiller Dis Cephe Macunu kullanilacak
ise yiizey Briit Beton Astari yada Dyobinder ile astarlanmalidir.
Astarlama isleminden sonra Akrofiller Dis Cephe Macun uygulamasina
gecilmelidir. Cimento esasl macunlar kullanilacak ise yiizey
nemlendirildikten sonra kullanilmalidir. Yiizey diizeltme islemlerinin
ardindan Dyobinder ile ytzey astarlanmalidir.

Gaz Beton Yiizeyler:

Gaz Beton tipindeki duvar yiizeylerin diizeltimesi amaciyla Akrofiller
Dis Cephe Macunu veya ¢imento esasli macunlar kullanilabilir.
Akrofiller Dis Cephe Macunu kullanilacak ise ylizey Dyobinder ile
astarlanmalidir. Astarlama isleminden sonra Akrofiller Dig Cephe
Macunu uygulamasina gecilmelidir. Cimento esasli macun yiizey
islatildiktan sonra kullaniimalidir. Yiizey diizeltme islemlerinin
ardindan Dyobinder ile ylizey astarlanmalidir.

* Astarlama isleminde kesinlikle izolasyon astarlari kullanil-
mamalidir.

* Is1 yalitim sisteminde kullanilan ¢imento esasl dekoratif siva
lizerine uygulanacak ise, astar olarak mutlaka Dyobinder
kullaniimalidir.

UYGULAMA

inceltme Orani: Su ile hacmen %10-15 oraninda inceltilerek uygulan-
malidir.

Uygulama: iki kat uygulanmali ve hava sartlarina bagli olarak katlar
arasl en az 6 saat beklenmelidir.

Sarfiyat: 0.160-0.200 kg/m? (tek katta)

Kuru Film Kalinhgi: Her kat igin 40-50 um olmalidir.
Ortam Sartlan: Yizey sicakliginin +5°C ile +35 °C arasinda
olmasina dikkat edilmelidir. Yagish havalarda uygulama
yaplimamalidir.

UYGULANABILEN ALAN:

Yiizeye bagl olarak;

« Teknotex Dolgulu Astar kullanildiginda tek katta yiizeye bagl
olarak 1L ile 8-10 m?, 1 kg ile 5-7 m? alan boyanr.

« Dyobinder kullanildiginda tek katta ylizeye bagh olarak 1L ile
enaz 8 m2, 1kg ile en az 5 m2 alan boyanir.

DEPOLAMA:
Acilmamig ambalajinda, serin ve kuru yerde, dondan ve direk
glines 1sigindan koruyarak saklanmalidir.

GUVENLIK UYARISI:
Cocuklarin erisemeyecedi yerde saklayin.

Karisim: 2-oktil-2H-izotiazol-3-on, 5-kloro-2-metil-4-izoti-
azolin-3-on [EC n0.247-500-7] ve 2-metil-2H -izotiazol-3-on [EC
n0.220-239-6] (3:1) icerir. Alerjik reaksiyona yol acabilir.

SUITICILIGE
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Dinamik

TTS7847ye
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Yizeyi %10-15 Kanistiriniz Emici sistemli
temizleyiniz Su ile inceltiniz tabanca

Fira/rulo ile 5°-35°C uygulayiniz Donmaktan Astar uygulamasindan
uygulayiniz koruyunuz 24 saat sonra ilk kat,
katlar aras| 6 saat

) Boyanabilen alan
Ambalaj Dolum (2 katta)

8,5-12,5 m?
26-375m?
52,5-75 m?

* Uriin performansindan, en iyi sonucu elde etmek icin, liitfen kullanim bilgilerine tam olarak uyunuz.
Uriin ve uygulama sistemi ile ilgili daha detayli bilgi iin 444 0 396 DYOFON’ u arayabilirsiniz.
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UYGULAMA ALANI:
Beton, briit beton, betopan, gaz beton, briket, tugla, siva ve benzeri
mineral yiizeylerde kullanilir.

TEKNIK OZELLIKLER:

Renk: Dis cephe kartelalari ve Renk Pinari Sistemi Renkleri
Yogunluk: 1,56-1,60 g/m| (Sadece Beyaz i¢in)

Kuruma Siiresi: Astar uygulamasindan 24 saat sonra ilk kat, katlar
arasl 6 saat (25°C, %55 bagil nem, yiiksek nem ve/veya disiik
sicaklikta kuruma siiresi uzayabilir.)

Viskozite: 116-120 KU1/25°C

pH: 8,30-8,70

TS 7847 ‘ye uygun

TS EN 1062-1 Siniflandirma
Parlakhk: G3, Mat

Kuru film kalinhgi: E2 (>50, <100)
Tane Bilyiikliigii: S1, ince

Su buhari aktarim hizi: V2

Su aktarim hizi: W3

Catlak 6rtme ozelligi: AO
Karbondioksit gegirgenligi: CO

YUZEY HAZIRLIGI

Yeni Sivali Duvar Yiizeyler:

Uygulama yapilacak tam kurumus duvar yiizeyler, her turll yag, kir,
kabarmis tabaka ve zayif tutunmus sivadaki kum tanecikleri yiizeyden
uzaklastiriimali, Teknotex Dolgulu Astar ile astarlanmalidir.

Eski Boyali Duvar Yiizeyler:

Eski boyali dis cephe ylzeyleri icin, dncelikle tizerine gelecek boyama
sistemi icin saglam olup olmadigi kontrol edilmelidir(*). Mevcut
ylizeyde bulunan boya tabakasi saglam degil ise mutlaka yiizeyden
uzaklastirimalidir. Eski boya tabakasl ylizeyden uzaklastirma isleminin
ardindan yeni sivali duvar ylzeylerde yapilan uygulama sirasi ile
uygulanmalidir. Yiizeydeki boya tabakasi saglam ise Dyobinder, zayif
ise Universal Binder ile karstinimadan ytzeye uygulanmalidir. Eski
boyall, cok kirecli, emici, zayif vb. gevsek dokulu yiizeylerde, zemini
saglamlastirmak amaciyla Dyobinder ile ylizey doyurulmalidir.

(*) Eski boya tabakasinin saglam olup olmadigini kontrol etmek icin;

bir falgata yardimiyla birbirine paralel 10 adet 7 cm boyunda ¢izgi
olusturulur. Olusturulan bu cizgilere dik olacak sekilde ayni paralel
cizgiler olusturulur. Cizgi olusturma isleminde falgatanin ucunun
sivaya kadar ulasmasi gerekmektedir. Bu islemin ardindan kesilme
islemi sonucunda olugsmus karecikler tizerine bant yapistinimalidir.
Bantin ¢ekilmesi sonucunda yiizeyde % 50 oranindan daha yiiksek bir
boya kopmasi var ise yiizey zayif olarak kabul edilmelidir.

Briit Beton Yiizeyler:

Briit betonlarin yapimi sirasinda kullanilan kalip ayirici yaglar, tzerine
gelecek olan her tirli su bazli dis cephe boyalari ve kaplamalari igin
risk olusturmaktadir. Bu nedenle yiizeyler ¢ok iyi kontrol edilmelidir.
Yuzeyde yag birikimleri gézleniyor ise, yag ¢ozlcti maddeler ile
yikanarak uzaklastirnimalidir. Akrofiller Dis Cephe Macunu kullanilacak
ise yiizey Briit Beton Astari yada Dyobinder ile astarlanmalidir.
Astarlama isleminden sonra Akrofiller Dis Cephe Macun uygulamasina
gecilmelidir. Cimento esasl macunlar kullanilacak ise yiizey
nemlendirildikten sonra kullanilmalidir. Ylizey diizeltme islemlerinin
ardindan Dyobinder ile ylzey astarlanmalidir.

Gaz Beton Yiizeyler:

Gaz Beton tipindeki duvar yiizeylerin diizeltiimesi amaciyla Akrofiller
Dis Cephe Macunu veya ¢imento esasli macunlar kullanilabilir.
Akrofiller Dis Cephe Macunu kullanilacak ise ylizey Dyobinder ile
astarlanmalidir. Astarlama isleminden sonra Akrofiller Dig Cephe
Macunu uygulamasina gecilmelidir. Cimento esasli macun yiizey
islatildiktan sonra kullaniimalidir. Yiizey diizeltme islemlerinin
ardindan Dyobinder ile ylizey astarlanmalidir.

* Astarlama isleminde kesinlikle izolasyon astarlari kullanil-
mamalhdir.

* Is1 yalitim sisteminde kullanilan ¢imento esasli dekoratif siva
lizerine uygulanacak ise, astar olarak mutlaka Dyobinder
kullaniimalidir.

UYGULAMA

inceltme Orani: Su ile hacmen %10-15 oraninda inceltilerek uygulan-

malidir.

Uygulama: iki kat uygulanmali ve hava sartlarina bagli olarak katlar
arasl en az 6 saat beklenmelidir.

Sarfiyat: 0.160-0.220 kg/m? (tek katta)

Kuru Film Kalinligi: Her kat icin 40-50 pm olmalidir.

Ortam Sartlari: Yiizey sicakliginin +5°C ile +35 °C arasinda
olmasina dikkat edilmelidir. Yagish havalarda uygulama
yaplimamalidir.

UYGULANABILEN ALAN:

Yiizeye bagl olarak;

- Teknotex Dolgulu Astar kullanildiginda tek katta yiizeye bagli
olarak 1L ile 710 m2, 1 kg ile 5-7 m? alan boyanir.

- Dyobinder kullanildiginda tek katta yiizeye bagl olarak 1L ile
enaz/7m? 1kgile enaz 5 m?alan boyanir.

DEPOLAMA:
Acilmamig ambalajinda, serin ve kuru yerde, dondan ve direk
glines 1sigindan koruyarak saklanmalidir.

GUVENLIK UYARISI:
Cocuklarin erisemeyecedi yerde saklayin.

Karisim: 2-oktil-2H-izotiazol-3-on, 5-kloro-2-metil-4-izoti-
azolin-3-on [EC no.247-500-7] ve 2-metil-2H -izotiazol-3-on [EC
n0.220-239-6] (3:1) icerir. Alerjik reaksiyona yol agabilir.

SUITICILIGE i
" Voksek ) SILIKONLY

TS 7847'ye
SUBAZLI UYGUNDUR.

Yizeyi %10-15 Kanistiriniz Emici sistemli
temizleyiniz Su ile inceltiniz tabanca

£ (e (M (D

Fira/rulo ile 5°-35°C uygulayiniz Donmaktan Astar uygulamasindan
uygulayiniz koruyunuz 24 saat sonra ilk kat,
katlar aras| 6 saat

, Boyanabilen alan
Ambalaj Dolum (2 katta)

Galon 25L 9-12,5 m?
Bidon 15L 52,5-75 m?

* Uriin performansindan, en iyi sonucu elde etmek igin, liitfen kullanim bilgilerine tam olarak uyunuz.
Uriin ve uygulama sistemi ile ilgili daha detayl bilgi icin 444 0 396 DYOFON’ u arayabilirsiniz.
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UYGULAMA ALANI:
Beton, briit beton, betopan, gaz beton, briket, tugla, siva ve benzeri
mineral yiizeylerde kullanilir.

TEKNIK OZELLIKLER:

Renk: Dis cephe kartelalari ve Renk Pinari Sistemi Renkleri
Yogunluk: 1,56-1,60 g/m| (Sadece Beyaz i¢in)

Kuruma Siiresi: Astar uygulamasindan 24 saat sonra ilk kat, katlar
arasl 6 saat (25°C, %55 bagil nem, yiiksek nem ve/veya disiik
sicaklikta kuruma siiresi uzayabilir.)

Viskozite: 120-125 KU1/25°C

pH: 8,30-8,70

TS 7847 ‘ye uygun

TS EN 1062-1 Siniflandirma
Parlakhk: G3, Mat

Kuru film kalinhgi: E2 (>50, <100)
Tane Bilyiikliigii: S1, ince

Su buhar aktarim hizi: V1

Su aktarim hizi: W3

Catlak 6rtme ozelligi: AO
Karbondioksit gegirgenligi: CO

YUZEY HAZIRLIGI

Yeni Sivali Duvar Yiizeyler:

Uygulama yapilacak tam kurumus duvar yiizeyler, her turll yag, kir,
kabarmis tabaka ve zayif tutunmus sivadaki kum tanecikleri yiizeyden
uzaklastiriimali, Teknotex Dolgulu Astar ile astarlanmalidir.

Eski Boyali Duvar Yiizeyler:

Eski boyali dis cephe ylzeyleri icin, dncelikle tizerine gelecek boyama
sistemi icin saglam olup olmadigi kontrol edilmelidir(*). Mevcut
ylizeyde bulunan boya tabakasi saglam degil ise mutlaka yiizeyden
uzaklastirimalidir. Eski boya tabakasl ylizeyden uzaklastirma isleminin
ardindan yeni sivali duvar ylzeylerde yapilan uygulama sirasi ile
uygulanmalidir. Yiizeydeki boya tabakasi saglam ise Dyobinder, zayif
ise Universal Binder ile karstinimadan ytzeye uygulanmalidir. Eski
boyall, cok kirecli, emici, zayif vb. gevsek dokulu yiizeylerde, zemini
saglamlastirmak amaciyla Dyobinder ile ylizey doyurulmalidir.

(*) Eski boya tabakasinin saglam olup olmadigini kontrol etmek icin;

bir falgata yardimiyla birbirine paralel 10 adet 7 cm boyunda ¢izgi
olusturulur. Olusturulan bu cizgilere dik olacak sekilde ayni paralel
cizgiler olusturulur. Cizgi olusturma isleminde falgatanin ucunun
sivaya kadar ulasmasi gerekmektedir. Bu islemin ardindan kesilme
islemi sonucunda olugsmus karecikler tizerine bant yapistinimalidir.
Bantin ¢ekilmesi sonucunda yiizeyde % 50 oranindan daha yiiksek bir
boya kopmasi var ise yiizey zayif olarak kabul edilmelidir.

Briit Beton Yiizeyler:

Briit betonlarin yapimi sirasinda kullanilan kalip ayirici yaglar, tzerine
gelecek olan her tirli su bazli dis cephe boyalari ve kaplamalari igin
risk olusturmaktadir. Bu nedenle yiizeyler ¢ok iyi kontrol edilmelidir.
Yuzeyde yag birikimleri gézleniyor ise, yag ¢ozlcti maddeler ile
yikanarak uzaklastirnimalidir. Akrofiller Dis Cephe Macunu kullanilacak
ise yiizey Briit Beton Astari yada Dyobinder ile astarlanmalidir.
Astarlama isleminden sonra Akrofiller Dis Cephe Macun uygulamasina
gecilmelidir. Cimento esasl macunlar kullanilacak ise yiizey
nemlendirildikten sonra kullanilmalidir. Ylizey diizeltme islemlerinin
ardindan Dyobinder ile ylzey astarlanmalidir.

Gaz Beton Yiizeyler:

Gaz Beton tipindeki duvar yiizeylerin diizeltiimesi amaciyla Akrofiller
Dis Cephe Macunu veya ¢imento esasli macunlar kullanilabilir.
Akrofiller Dis Cephe Macunu kullanilacak ise ylizey Dyobinder ile
astarlanmalidir. Astarlama isleminden sonra Akrofiller Dig Cephe
Macunu uygulamasina gecilmelidir. Cimento esasli macun yiizey
islatildiktan sonra kullaniimalidir. Yiizey diizeltme islemlerinin
ardindan Dyobinder ile ylizey astarlanmalidir.

* Astarlama isleminde kesinlikle izolasyon astarlari kullanil-
mamalidir.

* Is1 yalitim sisteminde kullanilan ¢imento esasl dekoratif siva
lizerine uygulanacak ise, astar olarak mutlaka Dyobinder
kullaniimalidir.

UYGULAMA

inceltme Orani: Su ile hacmen %10-15 oraninda inceltilerek uygulan-
malidir.

Uygulama: iki kat uygulanmali ve hava sartlarina bagli olarak katlar
arasl en az 6 saat beklenmelidir.

Sarfiyat: 0.150-0.200 kg/m? (tek katta)

Kuru Film Kalinligi: Her kat icin 40-50 pm olmalidir.
Ortam Sartlan: Yiizey sicakliginin +5°C ile +35 °C arasinda
olmasina dikkat edilmelidir. Yagish havalarda uygulama
yaplimamalidir.

UYGULANABILEN ALAN:

Ylzeye bagli olarak;

« Teknotex Dolgulu Astar kullanildiginda tek katta yiizeye bagli
olarak 1L ile 7,5-10,5 m?, 1kg ile 5-7 m? alan boyanir.

« Dyobinder kullanildiginda tek katta ylzeye bagli olarak 1L ile
enaz 75 m?, 1kgile en az 5 m? alan boyanir.

DEPOLAMA:
Acilmamis ambalajinda, serin ve kuru yerde, dondan ve direk
glines 1sigindan koruyarak saklanmalidir.

GUVENLIK UYARISI: ol

SUBAZLI UYGUNDUR.
Cocuklarin erisemeyecedi yerde saklayin. B

Karisim: 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EC no. 247-500-7] ve
2-metil-2H -izotiazol-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1) icerir. Alerjik
reaksiyona yol agabilir.

=

Yizeyi %10-15 Kanistiriniz Emici sistemli
temizleyiniz Su ile inceltiniz tabanca

Firca/rulo ile 5°-35°C uygulayiniz Donmaktan Astar uygulamasindan
uygulayiniz koruyunuz 24 saat sonra ilk kat,
katlar aras| 6 saat

) Boyanabilen alan
Ambalaj Dolum (2 katta)

Galon 25L 9-13 m?
Bidon 15L 56-79 m?

* Uriin performansindan, en iyi sonucu elde etmek icin, liitfen kullanim bilgilerine tam olarak uyunuz.

Uriin ve uygulama sistemi ile ilgili daha detayl bilgi iin 444 0 396 DYOFON'’ u arayabilirsiniz.
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TANIM

Akrilik emtlsiyon esasli, silikon katkill, yiksek su itme
direncine ve yuksek su buhari gecirgenligine sahip mat
dis cephe duvar boyasidir.

URUN OZELLIKLERI

- Icerdigi silikon sayesinde yiiksek su itme direnci

- Yiiksek su buhari gegirgenligi

- Neme ve suya dayanikli




UYGULAMA ALANI:
Her tirlli beton, gaz beton, briket, tugla, siva ve benzeri mineral
ylizeylerde kullanilir.

TEKNIK OZELLIKLER:

Renk: Dis cephe kartelalari ve Renk Pinari Sistemi Renkleri
Yogunluk: 1,52-1,56 g/ml (Sadece Beyaz igin)

Kuruma Siiresi: Astar uygulamasindan 24 saat sonra ilk kat, katlar
arasl 6 saat (25°C, %55 bagil nem, yiiksek nem ve/veya disiik
sicaklikta kuruma siiresi uzayabilir.)

Viskozite: 118-123 KU1/25°C

pH: 8,30-8,70

TS 7847 ‘ye uygun

YUZEY HAZIRLIGI

Yeni Sivali Duvar Yiizeyler:

Uygulama yapilacak tam kurumus duvar yiizeyler, her turli yag, kir,
kabarmis tabaka ve zayif tutunmus sivadaki kum tanecikleri yiizeyden
uzaklastiriimali, Teknotex Dolgulu Astar ile astarlanmalidir.

Eski Boyali Duvar Yiizeyler:

Eski boyali dis cephe ylzeyleri icin, oncelikle tizerine gelecek boyama
sistemi icin saglam olup olmadigi kontrol edilmelidir(*). Mevcut
ylizeyde bulunan boya tabakasi saglam degil ise mutlaka yiizeyden
uzaklastiriimalidir. Eski boya tabakasi ylizeyden uzaklastirma isleminin
ardindan yeni sivali duvar ylzeylerde yapilan uygulama sirasi ile
uygulanmalidir. Yiizeydeki boya tabakasi saglam ise Dyobinder, zayif
ise Universal Binder ile karstinimadan ytzeye uygulanmalidir. Eski
boyall, cok kirecli, emici, zayif vb. gevsek dokulu yiizeylerde, zemini
saglamlastirmak amaciyla Dyobinder ile yiizey doyurulmalidir.

(*) Eski boya tabakasinin saglam olup olmadigini kontrol etmek icin;
bir falcata yardimiyla birbirine paralel 10 adet 7 cm boyunda ¢izgi
olusturulur. Olusturulan bu cizgilere dik olacak sekilde ayni paralel
cizgiler olusturulur. Cizgi olusturma isleminde falgatanin ucunun
sivaya kadar ulasmasi gerekmektedir. Bu islemin ardindan kesilme
islemi sonucunda olusmus karecikler {izerine bant yapistirimalidir.
Bantin ¢ekilmesi sonucunda yiizeyde % 50 oranindan daha yiiksek bir
boya kopmasi var ise ylzey zayif olarak kabul edilmelidir.

Briit Beton Yiizeyler:

Briit betonlarin yapimi sirasinda kullanilan kalip ayirici yaglar, tzerine
gelecek olan her tiirli su bazl dig cephe boyalari ve kaplamalari igin
risk olusturmaktadir. Bu nedenle yiizeyler ¢ok iyi kontrol edilmelidir.
Yiizeyde yag birikimleri gozleniyor ise, yag ¢ozlicii maddeler ile
yikanarak uzaklastinlmalidir. Akrofiller Dig Cephe Macunu kullanilacak
ise yiizey Briit Beton Astari yada Dyobinder ile astarlanmalidir.
Astarlama isleminden sonra Akrofiller Dis Cephe Macun uygulamasina
gecilmelidir. Cimento esasli macunlar kullanilacak ise yiizey
nemlendirildikten sonra kullanilmalidir. Yizey diizeltme islemlerinin
ardindan Dyobinder ile ylizey astarlanmalidir.

Gaz Beton(Ytong Tipi) Yiizeyler:

Gaz Beton tipindeki duvar yiizeylerin diizeltiimesi amaciyla Akrofiller
Dis Cephe Macunu veya ¢imento esasli macunlar kullanilabilir.
Akrofiller Dis Cephe Macunu kullanilacak ise yiizey Dyobinder ile
astarlanmalidir. Astarlama isleminden sonra Akrofiller Dis Cephe
Macunu uygulamasina gecilmelidir. Cimento esasl macun yiizey
islatildiktan sonra kullaniimalidir. Yiizey dizeltme islemlerinin
ardindan Dyobinder ile ylizey astarlanmalidir.

* Astarlama isleminde kesinlikle izolasyon astarlar kullanil-
mamalidir.

* Is1 yalitim sisteminde kullanilan ¢imento esasl dekoratif siva
lizerine uygulanacak ise, astar olarak mutlaka Dyobinder
kullaniimahdir.

UYGULAMA

inceltme Oranu: Su ile hacmen %10-15 oraninda inceltilere
uygulanmalidir.

Uygulama: iki kat uygulanmali ve hava sartlarina bagli olarak katlar
arasl en az 6 saat beklenmelidir.

Sarfiyat: 0.160-0.200 kg/m? (tek katta)

Kuru Film Kalinhgi: Her kat igin 40-50 um olmalidir.

Ortam Sartlari: Yiizey sicakliginin +5°C ile +35 °C arasinda olmasina
dikkat edilmelidir. Yagish havalarda uygulama yapilmamalidir.

UYGULANABILEN ALAN:

Yiizeye bagl olarak;

« Teknotex Dolgulu Astar kullanildiginda tek katta yiizeye bagli olarak
1L ile 8-10 m? alan boyanir.

« Dyobinder kullanildiginda tek katta yiizeye bagl olarak 1L ile
en az 8 mZ alan boyanr.

DEPOLAMA:
Acilmamis ambalajinda, serin ve kuru yerde, dondan ve direk
glines 1sigindan koruyarak saklanmalidir.

GUVENLIK UYARISI:
Cocuklarin erisemeyecedi yerde saklayin.

Karisim: 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EC no. 247-500-7] ve
2-metil-2H -izotiazol-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1) icerir. Alerjik
reaksiyona yol agabilir.

TS 7847'ye
SUBAZLI UYGUNDUR.

Besyildiz’

lr*.**'l

) (&) (%)

Yizeyi %10-15 Kanistiriniz Emici sistemli
temizleyiniz Su ile inceltiniz tabanca

.

Firca/rulo ile 5°-35°C uygulayiniz Donmaktan Astar uygulamasindan
uygulayiniz koruyunuz 24 saat sonra ilk kat,
katlar aras| 6 saat

) Boyanabilen alan
Ambalaj Dolum (2 katta)

Galon 25L 10-12,5 m?
Bidon 15L 60-75 m?

* Uriin performansindan, en iyi sonucu elde etmek icin, liitfen kullanim bilgilerine tam olarak uyunuz.
Uriin ve uygulama sistemi ile ilgili daha detayl bilgi iin 444 0 396 DYOFON’ u arayabilirsiniz.
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TEKNOTEX
GRENLI

PTFE Katkili
Dis Cephe Kaplamasi

Renk Pinan Sisteminde

T‘E‘kﬂ I‘J‘tE‘l Renklendirilmektedir
~ Grenli

.
"

g

Yagmur Suyu ile Kendini Temizleme
Yuiksek Metraj - Glines Isinlanina Karsi Dayanikii

TANIM

Akrilik emdlsiyon esasli, PTFE katkili, dis cephe grenli
kaplama malzemesidir.

URUN OZELLIKLERI

- Lotus efekti sayesinde yiiksek kir ve su itme direnci

- Yagmur suyu ile kendini temizleme

- Neme ve suya dayanikli

« Alkali ve kimyasal direnci yiiksek

- Glines Isinlari ve deniz kiyilarindaki tuzlu nemin olumsuz etkilerine
son derece dayaniklidir.




UYGULAMA ALANI:
Her tirlli beton, gaz beton, briket, tugla, siva ve benzeri mineral
ylizeylerde kullanilir. Elastik boya sistemleri {izerine uygulanmamalidir.

TEKNIK OZELLIKLER:

Renk: Dis cephe kartelalari ve Renk Pinari Sistemi Renkleri
Yogunluk: 1,66-1,70 g/ml (Sadece Beyaz icin)

Kuruma Siiresi: Astar uygulamasindan 24 saat sonra ilk kat, katlar
arasl 6 saat (25°C, %55 bagil nem, yiiksek nem ve/veya disiik
sicaklikta kuruma siiresi uzayabilir.)

Viskozite: 96-106 KU2/25°C

pH: 8,20-8,60

TS 7847 ‘ye uygun

TS EN 1062-1 Siniflandirma
Parlaklk: G3, Mat

Kuru film kalinhgi: E4 (>200, <400)
Tane Biiyiikliigii: S2

Su buhari aktarim hizi: V2

Su aktarim hizi: W3

Catlak 6rtme ozelligi: AO
Karbondioksit gegirgenligi: CO

YUZEY HAZIRLIGI

Yeni Sivali Duvar Yiizeyler:

Uygulama yapilacak tam kurumus duvar yiizeyler, her turll yag, kir,
kabarmis tabaka ve zayif tutunmus sivadaki kum tanecikleri yiizeyden
uzaklastiriimali, Teknotex Dolgulu Astar ile astarlanmalidir.

Eski Boyali Duvar Yiizeyler:

Eski boyali dis cephe ylzeyleri icin, oncelikle tizerine gelecek boyama
sistemi icin saglam olup olmadigi kontrol edilmelidir(*). Mevcut
ylizeyde bulunan boya tabakasi saglam degil ise mutlaka yiizeyden
uzaklastirimalidir. Eski boya tabakas ylizeyden uzaklastirma isleminin
ardindan yeni sivali duvar ylzeylerde yapilan uygulama sirasi ile
uygulanmalidir. Eski boyall, cok kirecli, emici, zayif vb. gevsek dokulu
ylizeylerde, zemini saglamlastirmak amaciyla Dyobinder ile ylizey
doyurulmalidir.

(*) Eski boya tabakasinin saglam olup olmadigini kontrol etmek icin;
bir falgata yardimiyla birbirine paralel 10 adet 7 cm boyunda ¢izgi
olusturulur. Olusturulan bu cizgilere dik olacak sekilde ayni paralel
cizgiler olusturulur. Cizgi olusturma isleminde falgatanin ucunun
sivaya kadar ulasmasi gerekmektedir. Bu islemin ardindan kesilme
islemi sonucunda olusmus karecikler tizerine bant yapistinimalidir.
Bantin ¢ekilmesi sonucunda ylizeyde % 50 oranindan daha ylksek bir
boya kopmasi var ise yiizey zayif olarak kabul edilmelidir.

Briit Beton Yiizeyler:

Briit betonlarin yapimi sirasinda kullanilan kalip ayirici yaglar, tzerine
gelecek olan her tiirli su bazli dig cephe boyalari ve kaplamalari igin
risk olusturmaktadir. Bu nedenle yiizeyler ¢ok iyi kontrol edilmelidir.
Yiizeyde yag birikimleri gozleniyor ise, yag ¢ozlicii maddeler ile
yikanarak uzaklastinimalidir. Akrofiller Dis Cephe Macunu kullanilacak
ise yiizey Brit Beton Astari yada Dyobinder ile astarlanmalidir.
Astarlama isleminden sonra Akrofiller Dis Cephe Macun uygulamasina
gecilmelidir. Cimento esasli macunlar kullanilacak ise yiizey
nemlendirildikten sonra kullanilmalidir. Yiizey diizeltme islemlerinin
ardindan Dyobinder ile ylizey astarlanmalidir.

Gaz Beton Yiizeyler:

Gaz Beton tipindeki duvar yiizeylerin diizeltiimesi amaciyla Akrofiller
Dis Cephe Macunu veya ¢imento esasli macunlar kullanilabilir.
Akrofiller Dis Cephe Macunu kullanilacak ise yiizey Dyobinder ile
astarlanmalidir. Astarlama isleminden sonra Akrofiller Dis Cephe
Macunu uygulamasina gecilmelidir. Cimento esasli macun yiizey
islatildiktan sonra kullaniimalidir. Yiizey dizeltme islemlerinin
ardindan Dyobinder ile ylizey astarlanmalidir.

* Astarlama isleminde kesinlikle izolasyon astarlari kullanil-
mamalidir.

* Is1 yalitim sisteminde kullanilan ¢imento esasl dekoratif siva
lizerine uygulanacak ise, astar olarak mutlaka Dyobinder
kullaniimahdir.

UYGULAMA

inceltme Orani: inceltiimeden tek kat olarak uygulanir. iki kat
uygulama istendiginde, ilk kat %10-20, ikinci kat inceltimeden
uygulanir.

Uygulama: Posteki rulo veya emici sistemli tabanca ile yiizeye

aktarilan urtine, mercan rulo ile desen verilir. Hava sartlarina
bagl olarak katlar arasi en az 6 saat beklenmelidir.
Sarfiyat: 0.830-1.00 kg/m? (tek katta)

Kuru Film Kalinligi: Tek kat icin 200-400 pum olmalidir.
Ortam Sartlan: Ylzey sicakliginin +5°C ile +35 °C arasinda
olmasina dikkat edilmelidir. Yagish havalarda uygulama
yaplimamalidir. Yali baski sistem panelleri tizerine yapilacak
uygulamalarda 25 kg bidon ambalaja, 1L Katki Malzemesi
(Grenli Kaplamalar icin) ilave edildikten sonra uygulama
yapiimalidir.

UYGULANABILEN ALAN:

Tek katta yiizeye bagli olarak, 1L ile 1,5-2 m% 1 kg ile 1-1,2 m?
alan boyanabilir. Ylizeye ve desene badl olarak sarfiyat
degisebilir.

DEPOLAMA:
Acilmamis ambalajinda, serin ve kuru yerde, dondan ve direk
glines I1sigindan koruyarak saklanmalidir.

GUVENLIK UYARISI:
Cocuklarin erisemeyecedi yerde saklayin.

Karisim: 2-oktil-2H-izotiazol-3-on, 5-kloro-2-metil-4-izoti-
azolin-3-on [EC no.247-500-7] ve 2-metil-2H -izotiazol-3-on [EC
n0.220-239-6] (3:1) icerir. Alerjik reaksiyona yol acabilir.

SUITICILIGE
YOKSEK KENDINi TEMIZLER

TS 7847'ye

TE I.{nﬂtE X SUBAZLI UYGUNDUR.
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Yiizeyi %10-20 Kanistiriniz Emici sistemli
temizleyiniz Su ile inceltiniz tabanca

Firca/rulo ile 5°-35°C uygulayiniz Donmaktan Astar uygulamasindan
uygulayiniz koruyunuz 24 saat sonra ilk kat,
katlar aras| 6 saat

. Boyanabilen alan
Ambalaj (Tek katta)

* Uriin performansindan, en iyi sonucu elde etmek icin, litfen kullanim bilgilerine tam olarak uyunuz.
Uriin ve uygulama sistemi ile ilgili daha detayl bilgi icin 444 0 396 DYOFON’ u arayabilirsiniz.
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Silikonlu
Dis Cephe Boyasi

Renk Pinan Sisteminde
Renklendirilmektedir

Dinamik
Grer_'lli_

Yiiksek Su iticilik - Uygulama Kolaylig

i

e r————

TANIM

Akrilik emiilsiyon esasli, silikon katkili, grenli dis cephe
kaplama malzemesidir.

URUN OZELLIKLERI

4 - Silikon katkisi sayesinde, yiiksek su itme direnci

- Yiiksek su buhari gegirgenligi

- Neme ve suya dayanikli

- Alkali ve kimyasal direnci yiiksek

» Yiksek ortlictlik

- Glines Isinlari ve deniz kiyilarindaki tuzlu nemin olumsuz etkilerine

L] son derece dayanikli
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UYGULAMA ALANI:
Binalarin i¢ ve dis cephelerinde, her tiirli duvar ylizeye uygulanabilir.
Elastik boya sistemleri tizerine uygulanmamalidir.

TEKNIK OZELLIKLER:

Renk: Dis cephe kartelalari ve Renk Pinari Sistemi Renkleri
Yogunluk: 1,63- 1, 67 g/ml (Sadece Beyaz icin)

Kuruma Siiresi: Astar uygulamasindan 24 saat sonra ilk kat, katlar
arasl 6 saat (25°C, %55 bagil nem, yiiksek nem ve/veya disiik
sicaklikta kuruma siiresi uzayabilir.)

Viskozite: 97-107 KU2/25°C

pH: 8,20-8,60

TS 7847 ‘ye uygun

TS EN 1062-1 Siniflandirma
Parlakhk: G3, Mat

Kuru film kalinhg: E5 (>400)
Tane Biiyiikliigii: S3

Su buhari aktarim hizi: V2

Su aktarim hizi: W3

Catlak 6rtme ozelligi: AO
Karbondioksit gegirgenligi: CO

YUZEY HAZIRLIGI

Yeni Sivali Duvar Yiizeyler:

Uygulama yapilacak tam kurumus duvar yiizeyler, her tirll yag, kir,
kabarmis tabaka ve zayif tutunmus sivadaki kum tanecikleri yiizeyden
uzaklastiriimali, Teknotex Dolgulu Astar ile astarlanmalidir.

Eski Boyali Duvar Yiizeyler:

Eski boyali dis cephe ylzeyleri icin, 6ncelikle tizerine gelecek boyama
sistemi icin saglam olup olmadigi kontrol edilmelidir(*). Mevcut
ylizeyde bulunan boya tabakasi saglam degil ise mutlaka yiizeyden
uzaklastirimalidir. Eski boya tabakas ylizeyden uzaklastirma isleminin
ardindan yeni sivali duvar ylzeylerde yapilan uygulama sirasi ile
uygulanmalidir. Eski boyall, cok kirecli, emici, zayif vb. gevsek dokulu
ylizeylerde, zemini saglamlastirmak amaciyla Dyobinder ile ylizey
doyurulmalidir.

(*) Eski boya tabakasinin saglam olup olmadigini kontrol etmek icin;
bir falgata yardimiyla birbirine paralel 10 adet 7 cm boyunda ¢izgi
olusturulur. Olusturulan bu cizgilere dik olacak sekilde ayni paralel
cizgiler olusturulur. Cizgi olusturma isleminde falgatanin ucunun
sivaya kadar ulasmasi gerekmektedir. Bu islemin ardindan kesilme
islemi sonucunda olusmus karecikler tizerine bant yapistinimalidir.
Bantin ¢ekilmesi sonucunda ylizeyde % 50 oranindan daha ylksek bir
boya kopmasi var ise yiizey zayif olarak kabul edilmelidir.

Briit Beton Yiizeyler:

Briit betonlarin yapimi sirasinda kullanilan kalip ayirici yaglar, tzerine
gelecek olan her tiirli su bazli dig cephe boyalari ve kaplamalari igin
risk olusturmaktadir. Bu nedenle yiizeyler ¢ok iyi kontrol edilmelidir.
Yiizeyde yag birikimleri gozleniyor ise, yag ¢ozlicii maddeler ile
yikanarak uzaklastinimalidir. Akrofiller Dis Cephe Macunu kullanilacak
ise yiizey Brit Beton Astari yada Dyobinder ile astarlanmalidir.
Astarlama isleminden sonra Akrofiller Dig Cephe Macun uygulamasina
gecilmelidir. Cimento esasli macunlar kullanilacak ise yiizey
nemlendirildikten sonra kullanilmalidir. Ylizey diizeltme islemlerinin
ardindan Dyobinder ile ylizey astarlanmalidir.

Gaz Beton Yiizeyler:

Gaz Beton tipindeki duvar yiizeylerin diizeltiimesi amaciyla Akrofiller
Dis Cephe Macunu veya ¢imento esasli macunlar kullanilabilir.
Akrofiller Dis Cephe Macunu kullanilacak ise yiizey Dyobinder ile
astarlanmalidir. Astarlama isleminden sonra Akrofiller Dis Cephe
Macunu uygulamasina gecilmelidir. Cimento esasli macun yiizey
islatildiktan sonra kullaniimalidir. Yiizey dizeltme islemlerinin
ardindan Dyobinder ile ylizey astarlanmalidir.

* Astarlama isleminde kesinlikle izolasyon astarlari kullanil-
mamalidir.

* Is1 yalitim sisteminde kullanilan ¢imento esasl dekoratif siva
lizerine uygulanacak ise, astar olarak mutlaka Dyobinder
kullaniimahdir.

UYGULAMA

inceltme Oranu: inceltiimeden tek kat olarak uygulanir. iki kat
uygulama istendiginde, ilk kat %10-15, ikinci kat inceltiimeden
uygulanir.

Uygulama: Posteki rulo veya emici sistemli tabanca ile yiizeye
aktarilan drtine, mercan rulo ile desen verilir. Hava sartlarina
bagli olarak katlar arasi en az 6 saat beklenmelidir.
Sarfiyat: 0.800-1.110 kg/m? (tek katta)

Kuru Film Kalinhg: Tek kat icin 300-400 um olmalidir.
Ortam Sartlan: Yiizey sicakliginin +5°C ile +35 °C arasinda
olmasina dikkat edilmelidir. Yagish havalarda uygulama
yapilmamalidir. Yali baski sistem panelleri (izerine yapilacak
uygulamalarda 25 kg bidon ambalaja, 1L Katki Malzemesi
(Grenli Kaplamalar icin) ilave edildikten sonra uygulama
yapilmalidir.

UYGULANABILEN ALAN:
Tek katta, ortalama 1L ile 1,5-2 m?, 1kg ile 0,9-1,25m? alan

kaplanabilir. Yiizeye ve desene bagh clarak sarfiyat dedismekte-

dir.

DEPOLAMA:
Acilmamis ambalajinda, serin ve kuru yerde, dondan ve direk
glines 1sigindan koruyarak saklanmalidir.

GUVENLIK UYARISI:
Cocuklarin erisemeyecedi yerde saklayin.

Karisim: 2-oktil-2H-izotiazol-3-on, 5-kloro-2-metil-4-izoti-
azolin-3-on [EC no.247-500-7] ve 2-metil-2H -izotiazol-3-on [EC
n0.220-239-6] (3:1) icerir. Alerjik reaksiyona yol acabilir.

T T
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Yiizeyi %10-15
temizleyiniz Su ile inceltiniz

Firca/rulo ile 5°-35°C uygulayiniz
uygulayiniz

Ambalaj

Uriin performansindan, en iyi sonucu elde etmek igin, liitfen kullanim bilgilerine tam olarak uyunuz.
*U i 1 Ide etmek icin, liitfen kull bilgil tam olarak

‘© SUITICILIG
» SILIKONLU \ YOKSEK

TS 7847'ye
SUBAZLI UYGUNDUR.

L\

Karistinniz Emici sistemli
tabanca

Donmaktan Astar uygulamasindan
koruyunuz 24 saat sonra ilk kat,
katlar aras| 6 saat

Boyanabilen alan
(Tek katta)

Uriin ve uygulama sistemi ile ilgili daha detayl bilgi icin 444 0 396 DYOFON'’ u arayabilirsiniz.
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TEXTURE

Dis Cephe Kaplamasi

Renk Pinan Sisteminde

Textu rE Renklendirilmektedir

e ——

Kalin Desen Verebilme
Yuzey Hatalarini Maksimum Kapatma

TANIM

Akrilik emilsiyon esasli, yiizeyde desen elde edilen, grenli
dis cephe kaplama malzemesidir.

URUN OZELLIKLERI
- Neme ve suya dayanikli
- Alkali ve kimyasal direnci yiiksek

- Glines Isinlari ve deniz kiyilarindaki tuzlu nemin olumsuz etkilerine
son derece dayanikli

- Yiiksek nefes alma kabiliyeti




UYGULAMA ALANI:
Her tirlli beton, gaz beton, briket, tugla, siva ve benzeri mineral
ylizeylerde kullanilir. Elastik boya sistemleri {izerine uygulanmamalidir.

TEKNIK OZELLIKLER:

Renk: Dis cephe kartelalari ve Renk Pinari Sistemi Renkleri
Yogunluk: 1,75-1,79 g/ml (Sadece Beyaz icin)

Kuruma Siiresi: Astar uygulamasindan 24 saat sonra ilk kat, katlar
arasl 6 saat (25°C, %55 bagil nem, yiiksek nem ve/veya disiik
sicaklikta kuruma siiresi uzayabilir.)

Viskozite: 100-110 KU2/25°C

pH: 8,00-8,60

TS 7847 ‘ye uygun

TS EN 1062-1 Siniflandirma
Parlakhk: G3, Mat

Kuru film kalinhgi: E4 (>200, <400)
Tane Biiyiikliigii: S3

Su buhari aktarim hizi: V2

Su aktarim hizi: W3

Catlak 6rtme ozelligi: AO
Karbondioksit gegirgenligi: CO

YUZEY HAZIRLIGI

Yeni Sivali Duvar Yiizeyler

Uygulama yapilacak tam kurumus duvar yiizeyler, her turli yag, kir,
kabarmis tabaka ve zayif tutunmus sivadaki kum tanecikleri yiizeyden
uzaklastiriimali, Teknotex Dolgulu Astar ile astarlanmalidir.

Eski Boyall Duvar Yiizeyler

Eski boyali dis cephe ylzeyleri icin, 6ncelikle tizerine gelecek boyama
sistemi icin saglam olup olmadigi kontrol edilmelidir(*). Mevcut
ylizeyde bulunan boya tabakasi saglam degil ise mutlaka yiizeyden
uzaklastirimalidir. Eski boya tabakas ylizeyden uzaklastirma isleminin
ardindan yeni sivali duvar ylzeylerde yapilan uygulama sirasi ile
uygulanmalidir. Eski boyall, cok kirecli, emici, zayif vb. gevsek dokulu
ylizeylerde, zemini saglamlastirmak amaciyla Dyobinder ile ylizey
doyurulmalidir.

(*) Eski boya tabakasinin saglam olup olmadigini kontrol etmek icin;
bir falgata yardimiyla birbirine paralel 10 adet 7 cm boyunda ¢izgi
olusturulur. Olusturulan bu cizgilere dik olacak sekilde ayni paralel
cizgiler olusturulur. Cizgi olusturma isleminde falgatanin ucunun
sivaya kadar ulasmasi gerekmektedir. Bu islemin ardindan kesilme
islemi sonucunda olugmus karecikler tizerine bant yapistinimalidir.
Bantin ¢ekilmesi sonucunda ylizeyde % 50 oranindan daha ylksek bir
boya kopmasi var ise yiizey zayif olarak kabul edilmelidir.

Briit Beton Yiizeyler

Briit betonlarin yapimi sirasinda kullanilan kalip ayirici yaglar, tzerine
gelecek olan her tiirli su bazli dig cephe boyalari ve kaplamalari igin
risk olusturmaktadir. Bu nedenle yiizeyler ¢ok iyi kontrol edilmelidir.
Yiizeyde yag birikimleri gozleniyor ise, yag ¢ozlicii maddeler ile
yikanarak uzaklastinimalidir. Akrofiller Dig Cephe Macunu kullanilacak
ise yizey Briit Beton Astari yada Dyobinder astarlanmalidir. Astarlama
isleminden sonra Akrofiller Dig Cephe Macun uygulamasina
gecilmelidir. Cimento esasli macunlar kullanilacak ise yiizey
nemlendirildikten sonra kullanilmalidir. Yizey diizeltme islemlerinin
ardindan Dyobinder ile ylizey astarlanmalidir.

Gaz Beton Yiizeyler

Gaz Beton tipindeki duvar yiizeylerin diizeltiimesi amaciyla Akrofiller
Dis Cephe Macunu veya ¢imento esasli macunlar kullanilabilir.
Akrofiller Dis Cephe Macunu kullanilacak ise yiizey Dyobinder ile
astarlanmalidir. Astarlama isleminden sonra Akrofiller Dis Cephe
Macunu uygulamasina gecilmelidir. Cimento esasli macun yiizey
islatildiktan sonra kullaniimalidir. Yiizey dizeltme islemlerinin
ardindan Dyobinder ile ylizey astarlanmalidir.

* Astarlama isleminde kesinlikle izolasyon astarlari kullanil-
mamalidir.

* Is1 yalitim sisteminde kullanilan ¢imento esasl dekoratif siva
lizerine uygulanacak ise, astar olarak mutlaka Dyobinder
kullaniimaldir.

UYGULAMA

inceltme Orani: inceltilmeden tek kat olarak uygulanir. iki kat
uygulama istendiginde, ilk kat %10-15, ikinci kat inceltiimeden
uygulanir.

Uygulama: Posteki rulo veya emici sistemli tabanca ile yiizeye
aktanlan trtine, mercan rulo ile desen verilir. Hava sartlarina bagl

olarak katlar arasi en az 12 saat beklenmelidir.

Sarfiyat: 1.00-1.025 kg/m? (tek katta)

Kuru Film Kalinligi: Tek kat icin 200-400 um olmalidir.
Ortam Sartlar: Yiizey sicakliginin +5°C ile +35 °C arasinda
olmasina dikkat edilmelidir. Yagish havalarda uygulama
yapilmamalidir.

UYGULANABILEN ALAN:

Tek katta, ortalama 1kg ile 0,8-1,0 m2 ve 1 litre ile 1,4-1,8 m? alan
kaplanabilir. Yiizeye ve desene bagh clarak sarfiyat dedismekte-
dir.

DEPOLAMA:
Acilmamis ambalajinda, serin ve kuru yerde, dondan ve direk
glines 1sigindan koruyarak saklanmalidir.

GUVENLIK UYARISI:
Cocuklarin erisemeyecedi yerde saklayin.

Karisim: 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EC no. 247-500-7] ve
2-metil-2H -izotiazol-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1) icerir. Alerjik
reaksiyona yol agabilir.

TSE
TS 7847'ye
SUBAZLI UYGUNDUR.

Texture

ks

) () 5 (&

Yiizeyi %10-15 Kanistiriniz Emici sistemli
temizleyiniz Su ile inceltiniz tabanca
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Fira/rulo ile 5°-35°C uygulayiniz Donmaktan Astar uygulamasindan
uygulayiniz koruyunuz 24 saat sonra ilk kat,
katlar aras| 12 saat

] Boyanabilen alan
Ambalaj (Tek katta)

* Uriin performansindan, en iyi sonucu elde etmek icin, litfen kullanim bilgilerine tam olarak uyunuz.
Uriin ve uygulama sistemi ile ilgili daha detayl bilgi igin 444 0 396 DYOFON' u arayabilirsiniz.




KATKI MALZEMESi

TANIM:
Grenli kaplamalar icin onerilen, akrilik emlsiyon esasli katki
malzemesidir.

OZELLIKLERI:
Yali baski sistem panelleri Gizerine uygulanacak Grenli trtinlere ilave
edilerek, kilcal ¢atlaklari onler ve Urlnlere elastikiyet kazandirir.

UYGULAMA ALANI:
Yali baski sistem panelleri iizerine uygulanacak Grenli driin uygulama-
lar

TEKNIK OZELLIKLER:

Renk: Seffaf

Yogunluk: 1,05-1,09 g/ml (Sadece Beyaz icin)
pH: 8,00-9,00

UYGULAMA

Uygulama: Yali baski sistem paneli tizerine uygulanacak grenli
urtinlere, Katki Malzemesi ilave edilmeli ve homojen olacak sekilde
karistinimalidir.

Kullanim Oran: istenen elastikiyet degeri icin 1 bidon grenli tiriinde,

1L Katki Malzemesinin tamami kullaniimalidir.

Ortam Sartlan: Yiizey sicakliginin +5°C ile +35 °C arasinda olmasina
dikkat edilmelidir. Yagisl havalarda uygulama yapilmamalidir. Yali
baski sistem panelleri Uizerine yapilacak uygulamalarda 25 kg bidon
ambalaja, 1L Katki Malzemesi (Grenli Kaplamalar icin) ilave edildikten
sonra uygulama yapiimalidir.

DEPOLAMA:
Acilmamis ambalajinda, serin ve kuru yerde, dondan ve direk glines
1sigindan koruyarak saklanmalidir.

GUVENLIK UYARISI:
Cocuklarin erisemeyecedi yerde saklayin.

Karigim: 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EC no. 247-500-7] ve
2-metil-2H -izotiazol-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1) icerir. Alerjik
reaksiyona yol acabilir.

"l'

ESNEK SUBAZLI

/

e °C

Kanstinniz 5°-35°C uygulayiniz Donmaktan
koruyunuz

* Uriin performansindan, en iyi sonucu elde etmek icin, litfen kullanim bilgilerine tam olarak uyunuz.

Uriin ve uygulama sistemi ile ilgili daha detayl bilgi igin 444 0 396 DYOFON' u arayabilirsiniz.
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UYGULAMA ALANI

ic ve dis mekan kullanimlari icin uygun olup seramik, metal, ahsap,
plastik, mermer, cam, mobilya, duvar, tas her tiirlii yiizeylerde
kullanilabilir. Zemin uygulamalari, banyo, dus ve benzeri sirekli 1slak
olan mekanlar icin tavsiye edilmez.

TEKNIK OZELLIKLER

Renk: Hobiliix Saf Akrilik Su Bazli ipek Mat Renk Kartelasi ve Renk
Pinar Sistemi Renkleri

Yogunluk: 1,42-1,48 g/ml (Sadece Beyaz icin)

Kuruma Siiresi : Katlar arasi 4-6 saat beklenmelidir.

Viskozite: 110-115 KU1/25°C

pH: 8,30-8,70

Kuru Film Kalinhgi: 15-20 p (tek kat boya uygulamasinda)

YUZEY HAZIRLIGI

Yeni boyanacak ham yiizeylerde:

Yeni boyanacak seramik, metal, ahsap, plastik, mermer, cam, mobilya,

duvar, tas vb yiizeyler uygulama yapilacak her tiirlii yag, toz, kir,
gevsek ve kabarmis tabakalardan temizlenmelidir. Astar gerektirmez.
Asiri parlak ve zor yiizeylerde hafif zimpara onerilmektedir. Dyo
Kestirme Fircalari, Dyo Pro i¢ Cephe Rulosu veya Dyo Mini Rulo
kullanilmasi énerilir. ic ve dis mekan farkli yiizey uygulamalarinda
uygulanacak ylizeye gore performansin arttirimasi amaci ile 24 saat
sonra 932-Hobilux Su Bazli Vernik uygulamasi yapiimalidir. Arzu
edilen gdriiniime gére boya iizerine Parlak, Mat ve Ipek Mat vernik
uygulamasi yapiimalidir.

Eski boyali yiizeylerde:

Eski boyali seramik, metal, ahsap, plastik, mermer, cam, mobilya,
duvar, tas vb yiizeylerde daha dnce uygulanan rengin kapanabilecegi
uygun renk secilmelidir. Uygulama yapilacak her tirlii yag, toz, kir,
gevsek ve kabarmis tabakalardan temizlenmelidir.Astar gerektirmez.
Asiri parlak ve zor yiizeylerde hafif zimpara 6nerilmektedir. Dyo
Kestirme Fircalari, Dyo Pro i¢ Cephe Rulosu veya Dyo Mini Rulo
kullanilmasi énerilir. i ve dis mekan farklr yiizey uygulamalarinda
uygulanacak ylizeye gore performansin arttiriimasi amaci ile 24 saat
sonra 932-Hobilux Su Bazli Vernik uygulamasi yapiimalidir. Arzu
edilen goriiniime gére boya iizerine Parlak, Mat ve Ipek Mat vernik
uygulamasi yapilmalidir.

UYGULAMA

inceltme Orani: Kullanima hazirdir, inceltilmez.

Uygulama: Hobilux Su Bazli Boya ambalaji acildiktan sonra homojen
kivam elde edilinceye kadar karistirilir. Gerekli on hazirligi yapiimis
yizeye Urlin inceltiimeden iki kat uygulanir. Katlar arasi min. 4-6 saat
beklenmelidir. Dyo Kestirme Fircalari, Dyo Pro ic Cephe Rulosu veya
Dyo Mini Rulo kullaniimasi 6nerilir. Ic ve dis mekan farkl yiizey
uygulamalarinda uygulanacak yiizeye gore performansin arttirlmasi
amaci ile 24 saat sonra 932-Hobilux Su Bazli Vernik uygulamasi
yapllmalidir. Arzu edilen gériinime gore boya lzerine Parlak, Mat ve
ipek Mat vernik uygulamasi yapiimalidir.

Sarfiyat: 0.05-0.06 kg/m? (tek katta)

Ortam Sartlan: Uygulama ve Urlin kuruma siiresi boyunca ortam ve

yizey sicakhiginin +5°C ile +35°C arasinda olmasina dikkat edilmelidir.

UYGULANABILEN ALAN
Arzu edilen desene gére 1L velveya 1kg ile 24-28 m? alan boyanr.

DEPOLAMA
Acilmamis ambalajinda, serin ve kuru yerde, dondan ve direk glines
isigindan koruyarak saklanmalidir.

GUVENLIK UYARISI
Cocuklarn erisemeyecegi yerde saklayin.

Karisim: 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EC no0.247-500-7] ve
2-metil-2H -izotiazol-3-on [EC n0.220-239-6] (3:1) icerir. Alerjik
reaksiyona yol acabilir.

' L
°C ¢
,\
Yiizeyi Kullanima hazir Karistiriniz Emici sistemli 5%-35°C uygulayiniz Donmaktan Katlar arasi: 4-6 saat
temizleyiniz tabanca koruyunuz
) Boyanabilen alan
Ambalaj Dolum (2 katta)

10,8-12,6 m?

* Uriin performansindan, en iyi sonucu elde etmek icin, liitfen kullanim bilgilerine tam olarak uyunuz.
Uriin ve uygulama sistemi ile ilgili daha detayli bilgi icin 444 0 396 DYOFON’ u arayabilirsiniz.
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TANIM
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UYGULAMA ALANI
Her tiirli ic ve dis mekan 386-Hobillix Su Bazli Boya uygulanan
yizeyler lizerinde kullanima uygundur.

TEKNIK OZELLIKLER

Renk: Seffaf

Yogunluk: 0,98-1,03 g/ml

Kuruma Siiresi: Katlar arasi 4-6 saat beklenmelidir.
Viskozite: 120-150 KU1/25°C

Parlaklik: 120

pH: 8,30-8,70

Parlakhk: 120

Kuru Film Kalinhg: 15-20 p (tek kat uygulamada)

YUZEY HAZIRLIGI

Yeni yiizeylerde ve eski boyali yiizeylerde:

Uygulama yapilacak yiizey her tirlii yag, toz, kir, gevsek ve kabarmis
tabakalardan temizlenmelidir. Hobilux Su Bazli Boya uygulanmasindan
24 saat sonra Hobiliix Su Bazli Vernigi inceltimeden uygulanmalidir.
Firca veya rulo ile iki kat halinde, katlar arasi 3-4 saat beklenerek
uygulanir.

UYGULAMA

inceltme Orani: Kullanima hazirdrr, inceltilmez.

Uygulama: Firca veya rulo ile iki kat halinde, katlar arasi 3-4 saat
beklenerek uygulanir. Hobilux Su Bazli Vernigi arzu edilen goriinime
gore mat, parlak ve ipek mat olarak tercih edilebilir. Uriin, kimyasal
yapis! geregi, uygulamadan hemen sonra ylizeyde siit beyaz
goriiniimde olmasina ragmen, kurudukgca seffaf bir yiizey elde edilir.
Sarfiyat: 0.05-0.06 kg/m? (tek kat uygulama)

Kuru Film Kalinhg: 15-20 p (tek kat uygulamada)

Ortam Sartlari: Uygulama ve iirlin kuruma siiresi boyunca ortam ve
yizey sicakhginin +5°C ile +35°C arasinda olmasina dikkat edilmelidir.
EN 71-3’e uygundur.

UYGULANABILEN ALAN

Arzu edilen desene gére 1L velveya 1kg ile 18-21 m? alan boyanr.

DEPOLAMA
Acilmamis ambalajinda, serin ve kuru yerde, dondan ve direk glines
isigindan koruyarak saklanmalidir.

GUVENLIK UYARISI
Cocuklarin erisemeyecedi yerde saklayin.

Karisim: 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EC no0.247-500-7] ve
2-metil-2H -izotiazol-3-on [EC n0.220-239-6] (3:1) icerir. Alerjik
reaksiyona yol acabilir.

L1 (£ [oc| |
I\
Yiizeyi Kullanima hazir Karistiriniz Firca/rulo ile 5°-35°C uygulayiniz Donmaktan Katlar arasi: 3-4 saat
temizleyiniz uygulayiniz koruyunuz
) Boyanabilen alan
Ambalaj Dolum (2 katta)

Galon 09L 8,1-9,45 m?

* Uriin performansindan, en iyi sonucu elde etmek icin, liitfen kullanim bilgilerine tam olarak uyunuz. @
Uriin ve uygulama sistemi ile ilgili daha detayli bilgi icin 444 0 396 DYOFON' u arayabilirsiniz.
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UYGULAMA ALANI
Ahsap, metal ve mineral yiizeylerde, uygun ytzey hazirlhigi yapildiktan
sonra son kat boya olarak kullanilir.

TEKNiK OZELLIKLER

Renk: Beyaz ve Renk Pinari Sistemi Renkleri
Yogunluk: 1,28-1,3 g/cm3
Kuruma Siiresi (25°C, %55 bagil nem): Astar uygulamasindan 24
saat sonra ilk kat, Katlar arasi 4-6 saat
Viskozite: 82,5-85 KU1/25°C
Parlaklik: max. 60 (60°)
min.10 (85°)
pH: 8,70-8,90

TS 5808’e uygun

TS EN 13300 Siniflandirma

Parlaklik: Yari Mat

Tane Biiyiikliigii: S1, ince

Yas Ovma Direnci: Sinif 1

Ortme Giicii: Sinif 2 (7 m?/L sarfiyatta)

YUZEY HAZIRLIGI

Duvar Yiizeyler:

Uygulama yapilacak tam kurumus duvar yiizeylerde, her tiirlii yag, kir,
kabarmis tabaka ve zayif tutunmus sividaki kum tanecikleri yiizeyden
uzaklastinimali, Dyobinder ile astarlama isleminden sonra Dyorit i¢
cephe macunu ile yiizey diizeltme islemine gecilmeli ve ardindan
tekrar Dyobinder uygulanmalidir.

Yeni Ahsap Yiizeyler:
Yeni ahsap yuzeylerde bulunan budaklarin, seliilozik tiner ile
temizlenmesinin ardindan zimpara islemi yapiimalidir. Ahsabin

omriind uzatmak ve ahsap zararlilarina karsi koruma altina almak icin,

Massiveline Su Bazli Ahsap Koruyucu veya Pinosan Dekoratif Ahsap
Koruyucu uygulanmalidir. Yiizey hatalarinin giderilmesi amaciyla
Siiper Macun veya Akrosiiper kullaniimalidir. Yiizey hatalari yok ise,
macun kullanimina gerek yoktur. Stiper Macun uygulanan yiizeyler
Kivastar ile, Akrosiiper uygulanan ylzeyler ise Dyobinder ile
astarlanip kuruduktan sonra genel zimpara yapilmalidir.

DEPOLAMA
Acilmamig ambalajinda, serin ve kuru yerde, dondan ve direk
glines 1sigindan koruyarak saklanmalidir.

Eski Boyali Ahsap Yiizeyler:

Yiizeydeki boyaya ince bir zimpara yapiimalidir. Zimpara tozlari
yizeyden alinmalidir. Stiper Macun uygulanan yiizeylerde Kivastar ile,
GUVENLIK UYARISI

Cocuklarn erisemeyecegi yerde saklayin.

Akrosiiper uygulanan yiizeylerde ise Dyobinder ile astarlanmalidir.
Eski boya tabakasinda catlama, dokiilme ve kabarma gibi sorunlar
yaygin ise ttim yiizey ahsap kisma kadar temizlenmeli ve yeni ahsap
yizeylere uygulanan sistem uygulanmalidir. Karisim: 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EC no0.247-500-7] ve
2-metil-2H -izotiazol-3-on [EC n0.220-239-6] (3:1) icerir. Alerjik
Yeni Metal Yiizeyler: reaksiyona yol acabilir.

Metal yiizeyler her tiirlti yag, kir ve pastan arindinimalidir. Yiizeylerde

kalacak olan pas partikulleri antipaslarin calismasini ve metalin

korozyondan korunmasini engellemektedir. Bu nedenle Dyo Antipas

ile astarlama oncesi ylzeyin cok iyi zimparalanarak parlak metalin

elde edilmesi gerekmektedir. Yiizey temizleme isleminin tamamlan-

masinin ardindan Antipas ile 2 kat astarlanmalidir. Hichir zaman

metaller Antipas ile astarlanip birakilmamalidir. rvem
Eski Boyall Metal Yiizeyler:

Cok ince zimpara ile zmparalanmis eski boya tabakasinda paslanma IO raresl ST
belirtileri yok ise dogrudan son kat boya uygulamasina gecilmelidir. SR
Paslanmanin yaygin hale gelmesi durumunda ylzeyin metale kadar

temizlenip yeni metal yiizeyler icin kullanilan sistem uygulanmalidir.

* Astarlama isleminde kesinlikle izolasyon astari kullanil-
mamalidir.

UYGULAMA

inceltme Orani: Kullanima hazirdir. Gerektiginde % 5 su ile inceltilir.
Uygulama: Astar uygulamasindan 24 saat sonra inceltilmeden firca
veya rulo ile 2 kat olarak uygulanir. Diizgiin uygulama elde edebilmek

) () (%

Yizeyi Uygulamaya hazir Karistiriniz Emici sistemli
temizleyiniz tabanca

£ (e (M (D

Firca/rulo ile 5°-35°C uygulayiniz Donmaktan Katlar arasi: 4-6 saat
uygulayiniz koruyunuz

icin tek yonde tarama yapllmall, fazla taramadan kaciniimalidir.
Sarfiyat: 0,07-0,1 kg/m? (tek katta)

Kuru Film Kalinhgi: Her kat igin 19-27 um olmalidir.

Ortam Sartlari: Yiizey sicakliginin +5°C ile +35 °C arasinda olmasina
dikkat edilmelidir.

UYGULANABILEN ALAN
Yiizeye bagli olarak;
« Tek katta 1L ile 13-18 m?, 1 kg ile 10-14 m? alan boyanir.

) Boyanabilen alan
Ambalaj (2 katta)

* Uriin performansindan, en iyi sonucu elde etmek icin, litfen kullanim bilgilerine tam olarak uyunuz.
Uriin ve uygulama sistemi ile ilgili daha detayl bilgi icin 444 0 396 DYOFON’ u arayabilirsiniz.
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HIDROLUX
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Ylzeyler icin
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+

Renk Pinari Sisteminde

Renklendirilmektedir

Su bazl - Kokusuz - Uzun Yillar Canli Renkler

TANIM

Akrilik emiilsiyon esasli, dekoratif amacla kullanilan parlak,
son kat boyadir.

URUN OZELLIKLERI
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« Silinebilir
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UYGULAMA ALANI
Ahsap, metal ve mineral yiizeylerde, uygun yiizey hazirlhigi yapildiktan
sonra son kat boya olarak kullanilir.

TEKNiK OZELLIKLER

Renk: Beyaz ve Renk Pinari Sistemi Renkleri

Yogunluk: 1,23-1,25 g/cm3

Kuruma Siiresi (25°C, %55 bagil nem): Astar uygulamasindan 24
saat sonra ilk kat, Katlar arasi 6 saat

Viskozite: 75-80 KU1/25°C

Parlaklik: min.60 (60°)

pH: 8,40-8,60

TS 5808’e uygun

TS EN 13300 Siniflandirma

Parlaklik: Parlak

Tane Bilyiikliigii: S1, ince

Yas Ovma Direnci: Sinif 1

Ortme Giicii: Sinif 2 (7 m2/L sarfiyatta)

YUZEY HAZIRLIGI

Duvar Yiizeyler:

Uygulama yapilacak tam kurumus duvar yiizeylerde, her tirlii yag, kir,
kabarmis tabaka ve zayif tutunmus sividaki kum tanecikleri yiizeyden
uzaklastirimali, Dyobinder ile astarlama isleminden sonra Dyorit i¢
cephe macunu ile yiizey diizeltme islemine gecilmeli ve ardindan
tekrar Dyobinder uygulanmalidir.

Yeni Ahsap Yiizeyler:
Yeni ahsap yiizeylerde bulunan budaklarin, seliilozik tiner ile
temizlenmesinin ardindan zimpara islemi yapiimalidir. Ahsabin

omrunl uzatmak ve ahsap zararlilarina karsi koruma altina almak icin,

Massiveline Su Bazli Ahsap Koruyucu veya Pinosan Dekoratif Ahsap
Koruyucu uygulanmalidir. Yiizey hatalarinin giderilmesi amaciyla
Siiper Macun veya Akrosiiper kullaniimalidir. Yiizey hatalari yok ise,
macun kullanimina gerek yoktur. Stiper Macun uygulanan yuzeyler

Kivastar ile, Akrostiper uygulanan yilizeyler ise Dyobinder ile
astarlanip kuruduktan sonra genel zimpara yapilmalidir.

Eski Boyali Ahsap Yiizeyler:

Yiizeydeki boyaya ince bir zimpara yapilmalidir. Zmpara tozlari
yiizeyden alinmalidir. Siiper Macun uygulanan ylzeylerde Kivastar ile,
Akrostiper uygulanan ytzeylerde ise Dyobinder ile astarlanmalidir.
Eski boya tabakasinda catlama, dokiilme ve kabarma gibi sorunlar
yaygin ise ttim yiizey ahsap kisma kadar temizlenmeli ve yeni ahsap
yiizeylere uygulanan sistem uygulanmalidir.

Yeni Metal Yiizeyler:

Metal yuzeyler her turlt yag, kir ve pastan arindiriimalidir. Yuzeylerde
kalacak olan pas partikiilleri antipaslarin calismasini ve metalin
korozyondan korunmasini engellemektedir. Bu nedenle Dyo Antipas
ile astarlama oncesi ylizeyin cok iyi zimparalanarak parlak metalin
elde edilmesi gerekmektedir. Yiizey temizleme isleminin tamamlan-
masinin ardindan Antipas ile iki kat astarlanmalidir. Hicbir zaman
metaller Antipas ile astarlanip birakiimamalidir.

Eski Boyali Metal Yiizeyler:

Cok ince zimpara ile zimparalanmis eski boya tabakasinda paslanma
belirtileri yok ise dogrudan son kat boya uygulamasina gecilmelidir.
Paslanmanin yaygin hale gelmesi durumunda ylzeyin metale kadar
temizlenip yeni metal yiizeyler icin kullanilan sistem uygulanmalidir.

* Astarlama isleminde kesinlikle izolasyon astari kullanil-
mamalidir.

UYGULAMA

inceltme Orani: inceltimeden uygulanmalidir.

Uygulama: Astar uygulamasindan 24 saat sonra inceltiimeden firca
veya rulo ile 2 kat olarak uygulanir. Diizglin uygulama elde edebilmek
icin tek yonde tarama yapiimall, fazla taramadan kaciniimalidir.
Sarfiyat: 0,08-0,09 kg/m? (tek katta)

Kuru Film Kalinhgi: Her kat igin 24-27 pm olmalidir.

Ortam Sartlari: Yiizey sicakliginin +5°C ile +35°C arasinda olmasina
dikkat edilmelidir.

UYGULANABILEN ALAN
Yiizeye bagli olarak;
« Tek katta 1L ile 14-16 m?, 1kg ile 11-13 m? alan boyanir.

DEPOLAMA
Acilmamis ambalajinda, serin ve kuru yerde, dondan ve direk
giines 1sigindan koruyarak saklanmalidir.

GUVENLIK UYARISI
Cocuklarin erisemeyecegi yerde saklayin.

Karisim: 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EC n0.247-500-7] ve
2-metil-2H -izotiazol-3-on [EC no.220-239-6] {3:1) icerir. Alerjik

reaksiyona yol acabilir.

:F

SILINEBILIR SUBAZLI

H@dr_c:l L 7

TS 5808'e
UYGUNDUR.

) () (%

Yizeyi Uygulamaya hazir Karistirnniz Emici sistemli
temizleyiniz tabanca

..

Firca/rulo ile 5°-35°C uygulayiniz Donmaktan Astar uygulamasindan
uygulayiniz koruyunuz 24 saat sonra ilk kat,
katlar aras| 6 saat

) Boyanabilen alan
Ambalaj (2 katta)

Galon , 17,5-20 m?
Bidon 5L 105-120 m?

* Uriin performansindan, en iyi sonucu elde etmek icin, litfen kullanim bilgilerine tam olarak uyunuz.
Uriin ve uygulama sistemi ile ilgili daha detayl bilgi icin 444 0 396 DYOFON’ u arayabilirsiniz.
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PASBOYAR

Direkt Pas Uzeri &
Son Kat Boya e £

3’l1Arada (Astar-Antipas-Son Kat Boya)
Direkt Pas Uzeri Uygulanabilir
Korozyona Direncli

TANIM

Alkid baglayicr esasli, ustiin dzellikleri olan pas onleyici
son kat boyadir.

URUN OZELLIKLERI

« Hizli kuruma

- Korozyona kars! direncli

« Astar gerekmeden uygulama 6zelligi

» Milkemmel yapisma

- Kursun icermez




UYGULAMA ALANI

Dis ortam sartlarina dayanikli olan Pasboyar; balkon korkulugu, bahge
mobilyasi, ferforje, demir parmaklik gibi tim metal yiizeyler izerine
dogrudan uygulanabilir.

TEKNiK OZELLIKLER

Renk: Pasboyar renk kartelasl

Yogunluk: 1,17-1,19 g/cm3 (Sadece Beyaz icin)

Kuruma Siiresi (25°C, %55 bagil nem): Dokunma kurumasi 1-2 saat,
Sert kurumasi 8-10 saat

Viskozite: 87-91 KU1/25°

Parlaklik: min.80 (60°)

Ezilme: max.10

pH: 8,40-8,60

TS 39’a uygun
YUZEY HAZIRLIGI

Yeni metal yiizeyler, her tiirlt pas, kir ve yagdan temizlenmelidir.
Pasli metal yiizeylerde, yiizeydeki gevsemis, kabarmis boya ve pas
tabakalari temizlenmeli, yiizey tiner ile silinmelidir.

UYGULAMA

inceltme Orani: Firca ve rulo uygulamada inceltmeye gerek yoktur.
Gerektiginde ilk kat, Dyo Sentetik Tiner ile %5 inceltilebilir.
Puskirtme tabancasi ile yapilan uygulamada, Dyo Sentetik Tiner ile
%15-20 inceltilebilir.

Uygulama: 24 saat sonra ikinci kat uygulanabilir.

Sarfiyat: 0,07-0,1 kg/m? (tek katta)

Ortam Sartlan: Yizey sicakliginin +5°C ile +35°C arasinda olmasina
dikkat edilmelidir.

Alet Temizligi: Uygulama sonrasi firca ve aletlerin temizligi Dyo
Sentetik Tiner ile yapilabilir.

UYGULANABILEN ALAN
Yiizeye bagl olarak;

« Tek katta 1L ile yaklasik 12-17 m? alan boyanabilir.

DEPOLAMA
Acilmamis ambalajinda, serin ve kuru yerde dondan, Isi ve kivilcim
kaynaklarindan koruyarak saklanmalidir.

Cozlci nafta (petrol), orta alifatik icerir.

Alevlenir sivi ve buhar.

Solunum yoluna niifuzu ve yutulmasi halinde éldiriicudr.

Rehavete veya bas donmesine yol acabilir.

Sucul ortamda uzun siire kalici, toksik etki.

2-biitanonoksim, cobalt bis(2-ethylhexanoate) icerir. Alerjik reaksiyo-
na yol acabilir.

Isidan, kivilcimdan, alevden, sicak yiizeylerden uzak tutun. — Sigara
icilmez.

Buharini/spreyini solumaktan kaginin.

Cevreye verilmesinden kacinin.

Koruyucu eldiven/koruyucu kiyafet/goz koruyucu/ytiz koruyucu
kullanin.

Yutuldugunda : Ulusal Zehir Danisma Merkezi’nin 114 no’lu telefonunu
veya doktoru/hekimi arayin.

icerigi/kabi ulusal yonetmeliklere gére bertaraf edin.

g

TS 39a
UYGUNDUR.

Pasboyar

™4

Yuzeyi Tiner ile inceltiniz Karistiriniz Emici sistemli Firca/ruloile

temizleyiniz tabanca uygulayiniz
5°-35°C uygulayiniz Sicaktan
koruyunuz

; Boyanabilen alan
Ambalaj Dolum (2 katta)

Galon 25L 15-21,25 m?

* Urin performansindan, en iyi sonucu elde etmek icin, liitfen kullanim bilgilerine tam olarak uyunuz.
Uriin ve uygulama sistemi ile ilgili daha detayli bilgi icin 444 0 396 DYOFON’ u arayabilirsiniz.

—

-
Kapagi sikica Dok: 1-2 sa
kapatiniz Sert: 8-10 sa
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DYOLUX

Se ntetl k Renk Pinan Sisteminde

Renklendiriimektedir

Parlak Boya

Miikemmel Parlak Gorunuim
Canli Renkleri Uzun Yillar Koruma

TANIM

Alkid baglayicr esasli, ustiin dzellikleri olan parlak son kat
boyadir.

=" .| URUN OZELLIKLERI

« Hizli kuruma

- Kalici parlaklik

» Sararmaz

» Miikemmel ortiiciliik

- Fiziksel ve kimyasal etkilere direncli

- Kursun icermez




UYGULAMA ALANI

Binalarin i¢ ve dis kisimlarinda, mobilyalarda, kara ve deniz tasitlarin-
da, tanim araclarinda ve benzeri her tirlt ahsap, metal ylzeylerde
uygun astarlarla kullanilir.

TEKNIK OZELLIKLER

Renk: Sentetik Renk Kartelasi ve Renk Pinari Sistemi Renkleri
Yogunluk: 1,23-1,25 g/cm3 (Sadece Beyaz icin)

Kuruma Siiresi (25°C, %55 bagil nem): Dokunma kurumasi 2 saat,
Toz kurumasl 5 saat, Sert kurumasi 10 saat

Viskozite: 88-90 KU1/25°C

Parlaklik: 90-100 (85°)

Ezilme: max.10

TS 39’a uygun

YUZEY HAZIRLIGI

Duvar Yiizeyler:

Uygulama yapilacak tam kurumus duvar yizeylerde, her turlii yag, kir,
kabarmis tabaka ve zayif tutunmus sividaki kum tanecikleri yiizeyden
uzaklastiriimali Dyobinder ile astarlama isleminden sonra Dyorit i¢
cephe macunu ile yiizey diizeltme islemine gecilmelidir. Tekrar
Dyobinder uygulanmasinin ardindan Kivastar ile astarlanmalidir.

Yeni Ahsap Yiizeyler:

Yeni ahsap yiizeylerde bulunan budaklarin, seliilozik tiner ile
temizlenmesinin ardindan zimpara islemi yapiimalidir. Ahsabin
omrini uzatmak ve ahsap zararlilarina karsi korumak icin Massiveline
Su Bazli Ahsap Koruyucu veya Pinosan Dekoratif Ahsap Koruyucu
uygulanmalidir. Ahsap yiizey Kivastar ile astarlanmasinin ardindan,
yuzey hatalarinin giderilmesi amaciyla sentetik esasli ahsap macunu
olan Siiper Macun kullanilmalidir. Yiizey hatalari yok ise, Stiper Macun
kullanimina gerek yoktur.Stiper Macun kullanilan yerler tekrar Kivastar
ile astarlanip kuruduktan sonra genel zimpara yapilmalidir.

Eski Boyali Ahsap Yiizeyler:

Yuzeydeki sentetik boyaya ince bir zimpara yapilmalidir. Zimpara
tozlar yiizeyden alinmalidir. Stiper Macun ile diizeltilen ve zimpara
yapllan yuzeyler Kivastar ile astarlanmalidir. Eski boya tabakasinda

catlama, dokilme ve kabarma gibi sorunlar yaygin ise tiim yiizey
ahsap kisma kadar temizlenmeli ve yeni ahsap ylizeylere uygulanan
sistem uygulanmalidir.

Yeni Metal Yiizeyler:

Metal yiizeyler her tiirlti yag, kir ve pastan arindinimalidir. Yiizeylerde
kalacak olan pas partikilleri antipaslarin ¢alismasini ve metalin
korozyondan korunmasini engellemektedir.Bu nedenle Dyo Antipas
ile astarlama Oncesi ylzeyin ¢ok iyi zimparalanarak parlak metalin
elde edilmesi gerekmektedir. Yiizey temizleme isleminin tamamlan-
masinin ardindan Antipas ile iki kat astarlanmalidir. Hicbir zaman
metaller Antipas ile astarlanip birakiimamalidir.

5) Eski Boyall Metal Yiizeyler:

Cok ince zimpara ile zimparalanmis eski boya tabakasinda paslanma
belirtileri yok ise dogrudan son kat boya uygulamasina gecilmelidir.
Paslanmanin yaygin hale gelmesi durumunda ylzeyin metale kadar
temizlenip yeni metal yiizeyler icin kullanilan sistem uygulanmalidir.
* Astarlama isleminde kesinlikle izolasyon astari kullanil-
mamalidir.

UYGULAMA

inceltme Orani: Firca ve rulo uygulamasinda 1L boya 100-150 ml,
plskirtme tabancasl ile yapilan uygulamada 300-400 ml Dyo
Sentetik Tiner ile inceltilir.

Uygulama: 2 kat uygulanir. Katlar arasinda 1 giin beklenmesi tavsiye
edilir.

Sarfiyat: 0,06-0,08 kg/m? (tek katta)

Ortam Sartlan: Ylzey sicakliginin +5°C ile +35°C arasinda olmasina
dikkat edilmelidir.

Alet Temizligi: Uygulama sonrasi firca ve aletlerin temizligi Dyo
Sentetik Tiner ile yapilabilir.

UYGULANABILEN ALAN
Yiizeye bagli olarak;
« Tek katta 1L ile yaklasik 16-20 m?, 1 kg ile 13-16 m2 alan boyanir.

DEPOLAMA
Acilmamis ambalajinda, serin ve kuru yerde dondan, I1si ve
kivilcim kaynaklarindan koruyarak saklanmalidir.

Coziicii nafta (petrol), orta alifatik, 2-biitanonoksim, cobalt
bis(2-ethylhexanoate) icerir.

Alevlenir sivi ve buhar.

Solunum yoluna nifuzu ve yutulmasi halinde aldurtctdir.
Alerjik cilt reaksiyonlarina yol acar.

Rehavete veya bas dénmesine yol acabilir.

Sucul ortamda uzun siire kalicl, toksik etki.

Isidan, kivilcimdan, alevden, sicak yiizeylerden uzak tutun. —
Sigara icilmez.

Buharini/spreyini solumaktan kacinin.

Cevreye verilmesinden kacinin.

Koruyucu eldiven/koruyucu kiyafet/goz koruyucu/fyliz koruyucu
kullanin.

Yutuldugunda : Ulusal Zehir Danisma Merkezi’nin 114 no’lu
telefonunu veya doktoru/hekimi arayin.

icerigi/kabr ulusal yonetmeliklere gore bertaraf edin.

@

SILINEBILIR Kursunsuz

TS 397
UYGUNDUR.

Yizeyi %10-15 Tiner ile Karistiriniz Emici sistemli Fircafrulo ile
temizleyiniz inceltiniz tabanca uygulayiniz

D[]k &

Kapagi sikica Dok:1-2 sa 5°-35°C uygulayiniz Sicaktan
kapatiniz Toz: 5 sa koruyunuz
Sert:10 sa

) Boyanabilen alan
Ambalaj (2 katta)

Galon , 20-25 m?

Onluk i 60-75 m?

* Uriin performansindan, en iyi sonucu elde etmek icin, litfen kullanim bilgilerine tam olarak uyunuz.
Uriin ve uygulama sistemi ile ilgili daha detayl bilgi icin 444 0 396 DYOFON'’ u arayabilirsiniz.




DYOSEN w

Dyosen

Sentetik Sntc Pk
Parlak Boya

! Parlak Gorunim
1 Canli Renkleri Uzun Yillar Koruma

TANIM

Alkid baglayicr esasli, ustiin dzellikleri olan parlak son kat
boyadir.

URUN OZELLIKLERI

« Hizli kuruma

- Kolay uygulama

- Kalici parlaklik

» Sararmaz

» Miikemmel ortiiciliik

- Fiziksel ve kimyasal etkilere direncli
- Kursun icermez




UYGULAMA ALANI
Binalarin i¢ ve dis kisimlarinda, mobilyalarda, tarim araclarinda ve her
turll ahsap ve metal yiizeylerde, uygun astarlarla kullanilir.

TEKNIK OZELLIKLER

Renk: Sentetik Renk Kartelasi ve Renk Pinari Sistemi Renkleri
Yogunluk: 1,26-1,28 g/ml (Sadece Beyaz igin)

Kuruma Siiresi (25°C, %55 bagil nem): Dokunma kurumasi 3 saat,
Toz kurumasl 6 saat, Sert kurumasi 8 saat

Viskozite: 109-111 KU1/25°C

Parlaklik: 90-100 (85°)

Ezilme: max.15 |

TS 39’a uygun

YUZEY HAZIRLIGI

Duvar Yiizeyler:

Uygulama yapilacak tam kurumus duvar yizeylerde, her turlii yag, kir,
kabarmis tabaka ve zayif tutunmus sividaki kum tanecikleri yiizeyden
uzaklastiriimali Dyobinder ile astarlama isleminden sonra Dyorit i¢
cephe macunu ile yiizey diizeltme islemine gecilmelidir. Tekrar
Dyobinder uygulanmasinin ardindan Kivastar ile astarlanmalidir.

Yeni Ahsap Yiizeyler:

Yeni ahsap yiizeylerde bulunan budaklarin, seliilozik tiner ile
temizlenmesinin ardindan zimpara islemi yapiimalidir. Ahsabin
omrini uzatmak ve ahsap zararlilarina karsi korumak icin Massiveline
Su Bazli Ahsap Koruyucu veya Pinosan Dekoratif Ahsap Koruyucu
uygulanmalidir. Ahsap yiizey Kivastar ile astarlanmasinin ardindan,
yuzey hatalarinin giderilmesi amaciyla sentetik esasli ahsap macunu
olan Siiper Macun kullanilmalidir. Yiizey hatalari yok ise, Stiper Macun
kullanimina gerek yoktur. Stiper Macun kullanilan yerler tekrar
Kivastar ile astarlanip kuruduktan sonra genel zimpara yapiimalidir.

Eski Boyali Ahsap Yiizeyler:

Yuzeydeki sentetik boyaya ince bir zimpara yapilmalidir. Zimpara
tozlar yiizeyden alinmalidir. Stiper Macun ile diizeltilen ve zimpara
yapllan yuzeyler Kivastar ile astarlanmalidir. Eski boya tabakasinda

catlama, dokilme ve kabarma gibi sorunlar yaygin ise tiim yiizey
ahsap kisma kadar temizlenmeli ve yeni ahsap ylizeylere uygulanan
sistem uygulanmalidir.

Yeni Metal Yiizeyler:

Metal yiizeyler her tiirlti yag, kir ve pastan arindinimalidir. Yiizeylerde
kalacak olan pas partikilleri antipaslarin ¢alismasini ve metalin
korozyondan korunmasini engellemektedir. Bu nedenle Dyo Antipas
ile astarlama Oncesi ylzeyin ¢ok iyi zimparalanarak parlak metalin
elde edilmesi gerekmektedir. Yiizey temizleme isleminin tamamlan-
masinin ardindan Antipas ile 2 kat astarlanmalidir. Hichir zaman
metaller Antipas ile astarlanip birakiimamalidir.

Eski Boyall Metal Yiizeyler:

Cok ince zimpara ile zimparalanmis eski boya tabakasinda paslanma
belirtileri yok ise dogrudan son kat boya uygulamasina gecilmelidir.
Paslanmanin yaygin hale gelmesi durumunda yiizeyin metale kadar
temizlenip yeni metal yiizeyler icin kullanilan sistem uygulanmalidir.

* Astarlama isleminde kesinlikle izolasyon astari kullanil-
mamalidir.

UYGULAMA

inceltme Orani: Firca ve rulo uygulamasinda 1L boya 100-150 ml,
plskirtme tabancasl ile yapilan uygulamada 250-300 ml Dyo
Sentetik Tiner ile inceltilir.

Uygulama: 2 kat uygulanir. Katlar arasinda 1 giin beklenmesi tavsiye
edilir.

Sarfiyat: 0,06-0,08 kg/m? (tek katta)

Ortam Sartlan: Yizey sicakliginin +5°C ile +35°C arasinda olmasina
dikkat edilmelidir.

Alet Temizligi: Uygulama sonrasi firca ve aletlerin temizligi Dyo
Sentetik Tiner ile yapilabilir.

UYGULANABILEN ALAN
Yiizeye bagli olarak;
« Tek katta 1L ile yaklasik 15-20 m? ;1 kg ile 12-15 m? alan boyanir.

DEPOLAMA
Acllmamis ambalajinda, serin ve kuru yerde dondan, I1sI ve
kivilcim kaynaklarindan koruyarak saklanmalidir.

Cozlcl nafta (petrol), orta alifatik, 2-biitanonoksim, cobalt
bis(2-ethylhexanoate) icerir.

Alevlenir sivi ve buhar.

Solunum yoluna niifuzu ve yutulmasi halinde éldiriictdr.
Alerjik cilt reaksiyonlarina yol acar.

Rehavete veya bas donmesine yol acabilir.

Sucul ortamda uzun sire kalicl, toksik etki.

Isidan, kivilcimdan, alevden, sicak yiizeylerden uzak tutun.

— Sigara icilmez.

Buharini/spreyini solumaktan kaginin.

Cevreye verilmesinden kaginin.

Koruyucu eldiven/koruyucu kiyafet/géz koruyucufyiiz koruyucu
kullanin.

Yutuldugunda : Ulusal Zehir Danisma Merkezi’nin 114 no’lu
telefonunu veya doktoru/hekimi arayin.

icerigi/kabi ulusal yonetmeliklere gére bertaraf edin.

Kursunsuz

Dyosen

woekh Fpelah Bov a

UYGUNDUR.

Yiizeyi %10-15 Tiner ile Kanstinniz Emici sistemli Firca/ruloile
temizleyiniz inceltiniz tabanca uygulayiniz

D[] (K &

Kapag sikica Dok: 3'sa 5°-35°C uygulayiniz Sicaktan
kapatiniz Toz: 6 sa koruyunuz
Sert: 8 sa

) Boyanabilen alan
Ambalaj (2 katta)

Birlik , 5,675 m?

Onluk i 56-75 m?

* Uriin performansindan, en iyi sonucu elde etmek icin, litfen kullanim bilgilerine tam olarak uyunuz.
Uriin ve uygulama sistemi ile ilgili daha detayl bilgi icin 444 0 396 DYOFON'’ u arayabilirsiniz.
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DYOMAT

Mat Sentetik
Dekorasyon Boyasi

Mat Gorunum
Canli Renkleri Uzun Yillar Koruma

TANIM
Alkid baglayici esasli, mat dekorasyon boyasidir.

URUN OZELLIKLERI

« Hizli kuruma

. » Kolay uygulama

» Milkemmel ortiictliik
« Kursun icermez




UYGULAMA ALANI

Binalarin i¢ kisimlarinda ahsap, duvar, metal yiizeylerin dekoratif
amaclarla son kat olarak boyanmasinda, baski ve serigrafi islerinde,
resim ve tabela tiirli calismalarda uygun astarlar ile kullanilr.

TEKNIK OZELLIKLER
Renk: Sentetik Renk Kartelasi ve Renk Pinari Sistemi Renkleri
Yogunluk: 1,70-1,72 g/cm? (Sadece Beyaz icin)
Kuruma Siiresi (25°C,%55 bagil nem): Dokunma kurumasi 2 saat,
Toz kurumasi 3 saat, Sert kurumasi 8 saat
Viskozite: 91-93 KU1/25°C
Parlaklik: max.10 (65°)
max.10 (85°)
Ezilme: 34-40 |
Parlama noktasi: 38°C

TS 39’a uygun

YUZEY HAZIRLIGI

Duvar Yiizeyler:

Uygulama yapilacak tam kurumus duvar yiizeylerde, her tiirli yag, kir,
kabarmis tabaka ve zayif tutunmus sividaki kum tanecikleri yiizeyden
uzaklastinimali Dyobinder ile astarlama isleminden sonra Dyorit i¢
cephe macunu ile yiizey dizeltme islemine gecilmelidir. Tekrar
Dyobinder uygulanmasinin ardindan Kivastar ile astarlanmalidir.

Yeni Ahsap Yiizeyler:

Yeni ahsap yiizeylerde bulunan budaklarin, seliilozik tiner ile
temizlenmesinin ardindan zimpara islemi yapiimalidir. Ahsabin
omrind uzatmak ve ahsap zararlilarina karsi korumak icin Massiveline
Su Bazli Ahsap Koruyucu veya Pinosan Dekoratif Ahsap Koruyucu
uygulanmalidir.. Ahsap yiizeyin Kivastar ile astarlanmasinin ardindan,
yiizey hatalarinin giderilmesi amaciyla sentetik esasl ahsap macunu
olan Super Macun kullanilmalidir. Yiizey hatalari yok ise, Stiper Macun
kullanimina gerek yoktur. Siper Macun kullanilan yerler tekrar
Kivastar ile astarlanip kuruduktan sonra genel zimpara yapilmalidir.

Eski Boyali Ahsap Yiizeyler:

Yiizeydeki sentetik boyaya ince bir zimpara yapilmalidir. Zimpara
tozlari ylizeyden alinmalidir. Stiper Macun ile diizeltilen ve zimpara
yapllan yiizeyler Kivastar ile astarlanmalidir. Eski boya tabakasinda

catlama, dokiilme ve kabarma gibi sorunlar yaygin ise tim ylizey
ahsap kisma kadar temizlenmeli ve yeni ahsap yiizeylere uygulanan
sistem uygulanmalidir.

Yeni Metal Yiizeyler:

Metal yiizeyler her tiirlti yag, kir ve pastan arindiriimalidir. Yiizeylerde
kalacak olan pas partikiilleri antipaslarin ¢alismasini ve metalin
korozyondan korunmasini engellemektedir. Bu nedenle Dyo Antipas
ile astarlama oncesi ylizeyin ¢ok iyi zimparalanarak parlak metalin
elde edilmesi gerekmektedir. Yiizey temizleme isleminin tamamlan-
masinin ardindan Antipas ile 2 kat astarlanmalidir. Higbir zaman
metaller Antipas ile astarlanip birakilmamalidir.

Eski Boyall Metal Yiizeyler:

Cok ince zimpara ile zimparalanmis eski boya tabakasinda paslanma
belirtileri yok ise dogrudan son kat boya uygulamasina gecilmelidir.
Paslanmanin yaygin hale gelmesi durumunda ylzeyin metale kadar
temizlenip yeni metal yiizeyler icin kullanilan sistem uygulanmalidir.

* Astarlama isleminde kesinlikle izolasyon astari kullanil-
mamalidir.

UYGULAMA

inceltme Orant: Firca ve rulo uygulamasinda 1L boya 50-100 ml,
tabanca uygulamasinda 100-150 ml DYO Sentetik Tiner ile inceltilir.
Uygulama: 2 kat uygulanir. Katlar arasinda 1 giin beklenmesi tavsiye
edilir.

Sarfiyat: 0,10-0,14 kg/m? (tek katta)

Ortam Sartlan: Yiizey sicakliginin +5°C ile +35°C arasinda olmasina
dikkat edilmelidir.

Alet Temizligi: Uygulama sonrasi firca ve aletlerin temizligi Dyo
Sentetik Tiner ile yapilabilir.

UYGULANABILEN ALAN

Yiizeye bagli olarak;

» Tek katta 1L ile yaklasik 12-16 m?, 1 kg ile 7-10 m? alan boyanir.
DEPOLAMA

Acilmamis ambalajinda, serin ve kuru yerde dondan, isi ve kivilcim
kaynaklarindan koruyarak saklanmalidir.

Cozlci nafta (petrol), orta alifatik icerir.

Alevlenir sivi ve buhar.

Solunum yoluna niifuzu ve yutulmasi halinde éldirictdr.
Rehavete veya bas donmesine yol acabilir.

Sucul ortamda uzun siire kalici, zararl etki.
2-biitanonoksim, cobalt bis(2-ethylhexanoate) igerir. Alerjik
reaksiyona yol agabilir.

Isidan, kivilcimdan, alevden, sicak yiizeylerden uzak tutun.

— Sigara icilmez.

Buharini/spreyini solumaktan kacinin.

Cevreye verilmesinden kaginin.

Koruyucu eldiven/koruyucu kiyafet/goz koruyucu/yliz koruyucu
kullanin.

Yutuldugunda : Ulusal Zehir Danisma Merkezi’nin 114 no’lu
telefonunu veya doktoru/hekimi arayin.

icerigi/kabi ulusal yénetmeliklere gore bertaraf edin.

SILINEBILIR Kursunsuz

o

TS 39%a
UYGUNDUR.

Yiizeyi %5-10 Kangtlrlmz Emici sistemli Firca/rulo ile
temizleyiniz Tiner ile inceltiniz tabanca uygulayiniz

Kapagi sikica 5°-35°C uygulayiniz Sicaktan
kapatiniz : koruyunuz

) Boyanabilen alan
Ambala] (2 katta)

Galon , 15-20 m?

* Uriin performansindan, en iyi sonucu elde etmek icin, liitfen kullanim bilgilerine tam olarak uyunuz.

Uriin ve uygulama sistemi ile ilgili daha detayl bilgi icin 444 0 396 DYOFON’ u arayabilirsiniz.




DYOTEN
CLASSIC

Yarl Mat
Sentetik Boya

Renk Pinari Sisteminde

Renklendirilmektedir

| TANIM
Alkid baglayici esasli yari mat son kat boyadir.

| URUN OZELLIKLERI

» Sararmaz

« Silinebilir

» Milkemmel yayilma

- Kolay uygulama

» Miikemmel ortiiciliik

- Fiziksel ve kimyasal etkilere karsl direncli
- Kursun icermez




UYGULAMA ALANI
Binalarin i¢ kisimlarinda; duvar, pencere ve kapi dogramalarinda
uygun astarlar ile kullanilir.

TEKNIK OZELLIKLER

Renk: Sentetik Renk Kartelasi ve Renk Pinari Sistem Renkleri
Yogunluk: 1,44-1,46 g/cm3 (Sadece Beyaz icin)

Kuruma Siiresi (25°C, %55 bagil nem) : Dokunma kurumasi 2 saat,
Toz kuruma 4 saat, Sert kurumasi 8 saat

Viskozite: 96-98 KU1/25°C

Parlaklik: 65-80 (85°)

Ezilme: 28-32

TS 39’a uygun
YUZEY HAZIRLIGI

Duvar Yiizeyler:

Uygulama yapilacak tam kurumus duvar yiizeylerde, her tirlii yag, kir,
kabarmis tabaka ve zayif tutunmus sividaki kum tanecikleri yiizeyden
uzaklastiriimali Dyobinder ile astarlama isleminden sonra Dyorit i¢
cephe macunu ile yiizey diizeltme islemine gecilmelidir. Tekrar
Dyobinder uygulanmasinin ardindan Kivastar ile astarlanmalidir.

Yeni Ahsap Yiizeyler:

Yeni ahsap yizeylerde bulunan budaklarin, seliilozik tiner ile
temizlenmesinin ardindan zimpara islemi yapiimalidir. Ahsabin
omrini uzatmak ve ahsap zararlilarindan korumak igin Massiveline
Su Bazli Ahsap Koruyucu veya Pinosan Dekoratif Ahsap Koruyucu
uygulanmalidir. Ahsap ylizey Kivastar ile astarlanmasinin ardindan,
ylizey hatalarinin giderilmesi amaciyla sentetik esasli ahsap macunu
olan Stiper Macun kullanilmalidir. Yiizey hatalari yok ise, Stiper Macun
kullanimina gerek yoktur. Stiper Macun kullanilan yerler tekrar
Kivastar ile astarlanip kuruduktan sonra genel zimpara yapiimalidir.

Eski Boyali Ahsap Yiizeyler:

Yiizeydeki sentetik boyaya ince bir zimpara yapiimalidir. Zimpara
tozlari yiizeyden alinmalidir. Siper Macun ile diizeltilen ve zimpara
yapilan yuzeyler Kivastar ile astarlanmalidir. Eski boya tabakasinda
catlama, dokiilme ve kabarma gibi sorunlar yaygin ise tim yiizey
ahsap kisma kadar temizlenmeli ve yeni ahsap yiizeylere uygulanan
sistem uygulanmalidir.

Yeni Metal Yiizeyler:

Metal yiizeyler her tirlti yag, kir ve pastan arindiriimalidir. Yiizeylerde
kalacak olan pas partikilleri antipaslarin ¢alismasini ve metalin
korozyondan korunmasini engellemektedir. Bu nedenle Dyo Antipas
ile astarlama Oncesi ylzeyin ¢ok iyi zimparalanarak parlak metalin
elde edilmesi gerekmektedir. Yiizey temizleme isleminin tamamlan-
masinin ardindan Antipas ile 2 kat astarlanmalidir. Hichir zaman
metaller Antipas ile astarlanip birakilmamalidir.

Eski Boyall Metal Yiizeyler:

Cok ince zimpara ile zimparalanmis eski boya tabakasinda paslanma
belirtileri yok ise dogrudan son kat boya uygulamasina gecilmelidir.
Paslanmanin yaygin hale gelmesi durumunda ylzeyin metale kadar
temizlenip yeni metal yiizeyler icin kullanilan sistem uygulanmalidir.
* Astarlama isleminde kesinlikle izolasyon astari kullanil-
mamalidir.

UYGULAMA

inceltme Orani: Hacmen % 5 Dyo Sentetik Tiner ile inceltilir.
Uygulama: 2 kat uygulanir. Katlar arasinda 1 giin beklenmesi tavsiye
edilir.

Sarfiyat: 0,08-0,10 kg/m? (tek katta)

Ortam Sartlari: Yiizey sicakliginin +5°C ile +35 °C arasinda olmasina
dikkat edilmelidir.

Alet Temizligi: Uygulama sonrasi firca ve aletlerin temizligi Dyo
Sentetik Tiner ile yapilabilir.

UYGULANABILEN ALAN

Yiizeye bagli olarak;

. Tek katta 1L ile yaklasik 14-18 m? 1 kg ile 9,7-12,5 m? alan boyanabil-
ir.

DEPOLAMA
Acilmamig ambalajinda, serin ve kuru yerde dondan, i1sI ve kivilcim
kaynaklarindan koruyarak saklanmalidir.

Cozici nafta (petrol), orta alifatik, 2-biitanonoksim, cobalt bis(2-ethyl-
hexanoate) icerir.

Alevlenir sivi ve buhar.
Solunum yoluna niifuzu ve yutulmasi halinde éldiriictdr.
Alerjik cilt reaksiyonlarina yol acar.

Rehavete veya bas donmesine yol acabilir.
Sucul ortamda uzun sure kalici, zararli etki.

Isidan, kivilcimdan, alevden, sicak yiizeylerden uzak tutun.

— Sigara icilmez.

Buharini/spreyini solumaktan kaginin.

Cevreye verilmesinden kacinin.

Koruyucu eldiven/koruyucu kiyafet/goz koruyucu/yiiz koruyucu
kullanin.

Yutuldugunda : Ulusal Zehir Danisma Merkezi’nin 114 no’lu
telefonunu veya doktoru/hekimi arayin.

icerigi/kabr ulusal yonetmeliklere gdre bertaraf edin.

Ylzeyi %10-15 Tiner ile Karistiriniz
temizleyiniz inceltiniz

Kapag sikica 5°-35°C uygulayiniz
kapatiniz

Ambalaj

Galon 375L

Bidon 5L

Kursunsuz SILINEBILIR SUBAZLI

TS 5808
UYGUNDUR.

Emici sistemli Firca/rulo ile
tabanca uygulayiniz

Sicaktan
koruyunuz

Boyanabilen alan
(2 katta)

26,25-33,75 m?

105-135 m?

* Uriin performansindan, en iyi sonucu elde etmek icin, litfen kullanim bilgilerine tam olarak uyunuz.
Uriin ve uygulama sistemi ile ilgili daha detayl bilgi icin 444 0 396 DYOFON’ u arayabilirsiniz.
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BESYILDIZ

Sentetik Boya

Renk Pinari Sisteminde

Renklendirilmektedir

TANIM
Alkid baglayici esasli, parlak son kat boyasidir.

URUN OZELLIKLERI

- Yiiksek parlaklik

« Yiksek ortlictluk

- Firca kolaylig

- lyi yayilma

- Yiizeye mikemmel yapisma

- Fiziksel ve kimyasal etkilere direncli




UYGULAMA ALANI
Binalarin i¢ ve dis kisimlarinda, mobilyalarda, tarim araclarinda ve her
tirli ahsap ve metal yiizeylerde, uygun astarlarla kullanilir.

TEKNIK OZELLIKLER

Renk: Sentetik Renk Kartelasi ve Renk Pinari Sistemi Renkleri
Yogunluk: 1,22-1,26 g/cm3 (Sadece Beyaz icin)

Kuruma Siiresi (25°C, %55 bagil nem) : Dokunma kurumasi 3 saat,
Toz kurumasi 6 saat, Sert kurumasi 8 saat

Viskozite: 110-120 KU1/25°C

Ezilme: 15-18

TS 39’a uygun
YUZEY HAZIRLIGI

Yeni Metal Yiizeyler:

Yeni metal yiizeyler her tiirlu kir, pas ve yagdan temizlendikten sonra
Dyo Antipas ile, doyurulduktan sonra Dyo Astar Boya veya Dyo
Kivastar ile astarlanmalidir. Gerektiginde Dyo Stiper Macun ile yiizey
arzalan giderilmelidir.

Yeni Ahsap Yiizeyler:

Yeni ahsap yiizeyler budaklar yakilip Pinosan Dekoratif Ahsap Vernigi
Mat ile doyurulduktan sonra Dyo Astar Boya veya Dyo Kivastar ile
astarlanmalidir. Gerektiginde Dyo Siiper Macun ile yiizey arizalari
giderilmelidir.

* Astarlama isleminde kesinlikle izolasyon astari kullanil-
mamalidir.

UYGULAMA

inceltme Orani: Firca ve rulo uygulamasinda 1L boya 100-150 ml,
piiskiirtme tabancasi ile yapilan uygulamada 300-400 ml Dyo
Sentetik Tiner ile inceltilir.

Uygulama: 2 kat uygulanir. Katlar arasinda 1 giin beklenmesi tavsiye
edilir.

Sarfiyat: 0,06-0,08 kg/m? (tek katta)

Ortam Sartlan: Ylzey sicakliginin +5°C ile +35 °C arasinda olmasina
dikkat edilmelidir.

Alet Temizligi: Uygulama sonrasi firca ve aletlerin temizligi Dyo
Sentetik Tiner ile yapilabilir.

UYGULANABILEN ALAN
Yiizeye bagli olarak;
« Tek katta 1L ile yaklasik 15-20 m2 , 1kg ile 12-15 m2 alan boyanir.

DEPOLAMA
Acilmamig ambalajinda, serin ve kuru yerde dondan, isI ve kivilcim
kaynaklarindan koruyarak saklanmalidir.

Coziicu nafta (petrol), orta alifatik, 2-biitanonoksim, cobalt bis(2-ethyl-
hexanoate) icerir.

Alevlenir sivi ve buhar.

Solunum yoluna niifuzu ve yutulmasi halinde éldirtcidiir.
Alerjik cilt reaksiyonlarina yol acar.

Rehavete veya bas donmesine yol acabilir.

Sucul ortamda uzun siire kalici, zararl etki.

Isidan, kivilcimdan, alevden, sicak ytzeylerden uzak tutun.

— Sigara icilmez.

Buharini/spreyini solumaktan kaginin.

Cevreye verilmesinden kacinin.

Koruyucu eldiven/koruyucu kiyafet/goz koruyucu/yiiz koruyucu
kullanin.

Yutuldugunda : Ulusal Zehir Danisma Merkezi’nin 114 no’lu telefonunu
veya doktoru/hekimi arayin.

icerigi/kabi ulusal yonetmeliklere gore bertaraf edin.

Kursunsuz

TS 5808
UYGUNDUR.

T 7 N ‘
| | ( -“ /////
- | | \ J
Yizeyi %10-15 Tiner ile Karistiriniz Emici sistemli Fircafrulo ile
temizleyiniz inceltiniz tabanca uygulayiniz
7 N A 2\
-
= °C
- )
Kapag sikica Dok: 3'sa 5°-35°C uygulayiniz Sicaktan
kapatiniz Toz: 6 sa koruyunuz
Sert: 8 sa

%

Boyanabilen alan

Ambalaj Dolum (2 katta)
Birlik 075L 5,6-7,5 m?
Bidon 15L 112,5-150 m?

* Uriin performansindan, en iyi sonucu elde etmek icin, litfen kullanim bilgilerine tam olarak uyunuz. @
Uriin ve uygulama sistemi ile ilgili daha detayl bilgi icin 444 0 396 DYOFON'’ u arayabilirsiniz.
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Parke Vernigi Parke Dolgu Vernigi

Massiveline Massiveline
MASSIVELINE r, -

Cizilme Direnci Yuksek Sarfiyati Azaltir

PARKE VERNIGi TANIM PARKE DOLGU VERNiGi TANIM
PU / akrilik esasli, su bazl, Akrilik emiilsiyon esasli, su bazl,
parlak parke vernigidir. parke dolgu vernigidir.

URUN OZELLIKLERI URUN OZELLIKLERI

« Hizl kuruma - Son kat vernigin emilimini

» Miikemmel yapisma engelleyerek sarfiyatini azaltir

« Su, deterjan ve kimyasal » Ahsabin dogal dokusunu korur
etkilere kars! direncli « Yiiksek dolgu giici

« Darbe ve cizilmelere karsl » Kolay uygulama

dayanikl « Kolay zimparalanir

« Yiiksek sertlik ve ¢izilme direnci

» Ahsabin dogal dokusunu korur




GUVENLIK UYARISI
Karisim: 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EC no. 247-500-7] ve
2-metil-2H -izotiazol-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1) icerir. Alerjik

GUVENLIK UYARISI MASSIVELINE PARKE DOLGU VERNIGi
Karisim: 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EC no. 247-500-7] ve

2-metil-2H -izotiazol-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1) icerir. Alerjik

MASSIVELINE PARKE VERNIGi

UYGULAMA ALANI UYGULAMA ALANI

TUm ahsap parke, merdiven ve lambri ylzeylerde kullanilir.
TEKNIK OZELLIKLER

Renk: Seffaf

Yogunluk: 1,02-1,04 g/cm3

Kuruma Siiresi (25° C, %55 bagil nem): Astar uygulamasindan 24
saat sonra ilk kat, Katlar arasi 6 saat

Viskozite: 22,5-25 (D4/25 oC,sn)

EN 71-3’e uygun
YUZEY HAZIRLIGI
Yeni yuzeyler yag, Kir, ve talas tozlarindan temizlenmelidir.

Eski ahsap ylizeylerde, ytzey boyasi dokulmus ya da kaplamasi
bozulmus ise, zimparalama yapilmali ve zimpara isleminden sonra
temizlenmelidir. Daha 6nce vernik uygulanmis ylizeylerde uygula-
nacak yeni vernigin kingsma yapmasini engellemek icin uygulama
oncesi yuzeye sistre yapiimalidir.

Yiizeyde bakteri, kiif, mavi leke ve ahsap kurtlarina karsl daha etkin
bir koruma isteniyorsa, Massiveline Su Bazli Ahsap Koruyucusu
kullaniimalidir.

UYGULAMA

inceltme Orani: Kullanima hazirdir, gerektiginde su ile inceltilebilir.
inceltme sonrasi iyice karistinimalidir.

Uygulama: Firca veya rulo ile 2 kat veya ylizeyin emiciligine bagl
olarak 3 kat uygulanir. Katlar arasinda 3-4 saat beklenmesi ve plriiz
zimparasi yapllmasi tavsiye edilir.

Sarfiyat: 0,04-0,09 kg/m? (tek katta)

Ortam Sartlan: Yiizey sicakliginin +5°C ile +35 °C arasinda olmasina
dikkat edilmelidir.

UYGULANABILEN ALAN
Ylzeye bagli olarak;
« Tek katta 1L ile 8-12 m? alan kaplanabilir.

DEPOLAMA
Acilmamis ambalajinda, serin ve kuru yerde, dondan ve direk glines
Isigindan koruyarak saklanmalidir.

reaksiyona yol acabilir.

Cocuklarin erisemeyecedi yerde saklayin.

SUBAZLI

Yiizeyi
temizleyiniz

D>

Firca/rulo ile
uygulayiniz

Zimpara yapiniz

i

Uygulamaya Karnistiriniz
hazir

e

°C

5°-35°C uygulayiniz

Ambalaj

Galon

G
,\

Donmaktan Katlar arasi:3-4 saat
koruyunuz

Boyanabilen alan
Dolum (2 katta)

25L 10-15 m?

Tim ahsap parke, merdiven ve lambri yiizeylerde kullanilir.
TEKNIK OZELLIKLER

Renk: Seffaf

Yogunluk: 1,04-1,06 g/cm3

Kuruma Siiresi (25° C, %55 bagil nem) : Katlar aras| 2 saat
Viskozite: 32,5-35 (D4/250C,sn)

YUZEY HAZIRLIGI
Yeni ytizeyler, kuru kir ve yagdan arindiriimis olmali, budaklari yakilip
Pinosan Dekoratif Ahsap Koruyucu ile doyurulmalidir.

Eski ahsap yiizeylerde, kuru kir ve yagdan arindirimis olmali, ytizeyde

vernik kalintilari var ise kazinarak temizlenmelidir. Yiizeyde bakteri,
kiif, mavi leke ve ahsap kurtlarina karsi daha etkin bir koruma
isteniyorsa, Pinosan Ahsap koruyuculari (980-) kullaniimalidir.

UYGULAMA

inceltme Orani: Kullanima hazirdir, gerektiginde su ile inceltilebilir.
inceltme sonrasi iyice kanstinimalidir.

Uygulama: Genellikle tek kat uygulama yeterlidir, yiizeyin durumuna
gore 2 kat uygulanabilir. Firca veya rulo ile uygulamada, tek kattan
fazla uygulanacak ise, katlar arasinda 2 saat beklenmelidir.
Puskirtme tabancasi ile yapilan uygulamada, Griin %5-10 su ile
inceltilmeli ve iyice karistinldiktan sonra uygulama yapilmalidir.
Uygulama, ylizeyin cinsine bagl olarak iki-U¢ ¢apraz kat halinde
yapilr.

Son kat uygulamadan 24 saat sonra yiizeye zimpara islemi yapilir ve
vernik uygulamasina gecilir.

Sarfiyat: 0,05-0,07 kg/m? (tek katta)

Ortam Sartlari: Ylzey sicakliginin +5°C ile +35 °C arasinda olmasina
dikkat edilmelidir.

UYGULANABILEN ALAN
Yiizeye bagli olarak;
« Tek katta 1L ile 14-20 m2 alan kaplanabilir.

DEPOLAMA
Acilmamig ambalajinda, serin ve kuru yerde, dondan ve direk glines
isigindan koruyarak saklanmalidir.

reaksiyona yol acabilir.

Cocuklarin erisemeyecedi yerde saklayin.

SU BAZLI

oh e
D)
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Yiizeyi Zimpara yapiniz Uygulamaya Kanstiriniz
temizleyiniz hazir

™ 4o

Emici sistem Firca/rulo ile 5°-35°C uygulayiniz Donmaktan
tabanca ile uygulayiniz uygulayiniz koruyunuz

Katlar arasl:3-4 saat

) Boyanabilen alan
Ambalaj Dolum (2 katta)

Galon 25L 35-50 m?

* Urin performansindan, en iyi sonucu elde etmek icin, litfen kullanim bilgilerine tam olarak uyunuz.
Uriin ve uygulama sistemi ile ilgili daha detayl bilgi icin 444 0 396 DYOFON’ u arayabilirsiniz.

* Urlin performansindan, en iyi sonucu elde etmek icin, litfen kullanim bilgilerine tam olarak uyunuz.
Uriin ve uygulama sistemi ile ilgili daha detayl bilgi igin 444 0 396 DYOFON’ u arayabilirsiniz.




MASSIVELINE

Ahsap Vernigi

Massivelin:

dhis ap Y r||i:._l

Ahsap Bakim Uriinii

Massiveline

Ahsabin Dayanimi

Arttirir

AHSAP VERNiGi TANIM

Akrilik emiilsiyon esasli seffaf,

parlak, dekoratif son kat
ahsap vernigidir.

URUN OZELLIKLERI

« Hizl kuruma

« Yiiksek su iticilik

- Sararmaz

« Yiizeyin nefes almasini
saglayarak nem olusumunu
engeller

- Catlama ve soyulma yapmaz
« Ahsabin dogal dokusunu korur

AHSAP KORUYUCU TANIM
Akrilik emiilsiyon esasli,

su bazli, seffaf, dekoratif
ahsap koruyucudur.

URUN OZELLIKLERI

« Kiif ve mantarlara karsi direncli
« Kolay emilir

« Ahsabin kullanim 6mri uzar




MASSIVELINE AHSAP VERNIGi

UYGULAMA ALANI

Her trlii ic ve dis cephelerde kullanilan ahsap dograma, ahsap cephe
kaplamasi ve ahsap bahge mobilyalarinda; ahsap gortinimli yali
baski, panel ve hazir levhalarda kullanima uygundur.

TEKNiK OZELLIKLER

Renk: Massiveline Renk Kartelasi

Yogunluk: 1,00-1,02 g/cm3

Viskozite: 45-50 (D4/25 oC,sn)

Kuruma Siiresi (25 °C, %55 bagil nem): Katlar arasi bekleme siiresi
3-4 saat

EN-71-3’e uygun
YUZEY HAZIRLIGI

Yeni yiizeyler, yag, kir ve talas tozlarindan temizlenmelidir.

Eski ahsap ylzeylerde, boyasi dokiilmiis ya da kaplamasi bozulmug
ise, zimparalama yapilmall ve zimparalama isleminden sonra yiizey
temizlenmelidir.

Yiizeyin bakteri, kiif, mavi leke ve ahsap kurtlarina karsi daha etkin bir
koruma isteniyorsa, Massiveline Su Bazli Ahsap koruyucu kullanil-
malidir.

UYGULAMA

inceltme Orani: Su ile inceltilebilir. Inceltme sonrasi iyice karistiril-
malidir.

Uygulama: Massiveline Su Bazli Ahsap Koruyucu uygulamasindan
min. 4 saat sonra, Massiveline Su Bazli Ahsap Vernigi uygulanmalidir.
%5-10 su ile inceltilerek firca veya rulo ile iki veya yiizeyin emiciligine
bagl olarak, iki veya U¢ kat, katlar arasi 3-4 saat beklenerek
uygulanir. Piskiirtme tabancasi ile uygulamada, %10-20 su ile
inceltilir. Uriin, kimyasal yapisi geregi, uygulamadan hemen sonra
yizeyde siit beyaz goriinimde olmasina ragmen, kurudukca seffaf bir
ylzey elde edilir.

Sarfiyat: 0,06-0,1 kg/m? (tek katta)

Ortam Sartlan: Yizey sicakliginin +5°C ile +35 °C arasinda olmasina
dikkat edilmelidir.

UYGULANABILEN ALAN
Uygulandigi ahsabin cinsine bagl olarak;
« Tek katta 1L ile 11-16 m2 alan kaplanabilir.

DEPOLAMA
Acilmamis ambalajinda, serin ve kuru yerde, dondan ve direk glines

isigindan koruyarak saklanmalidir.

GUVENLIK UYARISI

Karisim: 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EC no. 247-500-7] ve
2-metil-2H -izotiazol-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1) icerir. Alerjik
reaksiyona yol acabilir.

Cocuklarin erisemeyecedi yerde saklayin.

SUBAZLI

&%

Yiizeyi Zimpara yapiniz %5-10 su ile Karistirniz
temizleyiniz inceltiniz

/
y e e (U

Firca/rulo ile 5°-35°C uygulayiniz Donmaktan Katlar arasi:3-4 saat
uygulayiniz koruyunuz

: Boyanabilen alan
Ambalaj Dolum AGlic)]

Galon 25L 13,8-20 m?

* Urin performansindan, en iyi sonucu elde etmek icin, litfen kullanim bilgilerine tam olarak uyunuz.
Uriin ve uygulama sistemi ile ilgili daha detayl bilgi icin 444 0 396 DYOFON’ u arayabilirsiniz.

MASSIVELINE AHSAP KORUYUCU
KULLANICI GRUBU: Genel Halk

KULLANMADAN ONCE URUN ETIKETINi VE GUVENLIK BILGI
FORMUNU MUTLAKA OKUYUNUZ

URUN TiPi: 8 - AHSAP KORUYUCU (ANTIFUNGAL)

UYGULAMA ALANI
Her turlii i¢ ve dis cephelerde kullanilan ahsap dograma, ahsap cephe
kaplamasl ve ahsap bahce mobilyalarinda kullanilir.

TEKNIK OZELLIKLER

Renk: Massiveline Renk Kartelasi

Yogunluk: 1,00-1,02 g/cm?3

Kuruma Siiresi (25 °C, %55 bagil nem): Katlar arasi bekleme siiresi

3-4 saat
Viskozite: 12-14 (D4/25 oC,sn)

YUZEY HAZIRLIGI

Yeni yiizeyler, yag, kir ve talas tozlarindan temizlenmelidir. Varsa
budaklar yakilip, Sellozik Tiner ile silinmelidir.

Eski ahsap yiizeylerde, boyasi dokiilmis ya da kaplamasi bozulmus
ise, zimparalama yapllmali ve zimparalama igsleminden sonra yiizey
temizlenmelidir.

UYGULAMA

Inceltme Orani: Kullanima hazirdir, ihtiyaca gore %5-10 su ile
inceltilebilir.

U)ﬁgulama: Firca, rulo, tabanca uygulama, bez veya daldirma gibi
teknikler kullanilarak uwulanabilir. Massiveline Ahsap Koruyucu
tizerine 3-4 saat sonra Massiveline Su Bazli Ahsap Vernigi kullanimi
tavsiye edilir. .

Sarfiyat: 0,05-0,08 kg/m* (tek kattag

Ortam Sartlari: Yiizey sicakliginin +5°C ile +35 °C arasinda olmasina
dikkat edilmelidir.

UYGULANABILEN ALAN
U¥guland|g| ahFabm cinsine bagl olarak;
» Tek katta 1L ile 13-20 m2 alan kaplanabilir.

DEPOLAMA
Acilmamis ambalajinda, serin ve kuru yerde, dondan ve direk giines
|8|g|ndan koruyarak saklanmalidir.

nerilen depolama kosullarina gére muhafaza edildi?i ve ambalaj
kapag! acllmadigi takdirde driin antibakteriyellik 6zelligi 2 yildir.
Ambalaji acilmis Griinti hemen kullaniniz.

Formiilazyon Sekli: Emiilsiyon
Aktif madde ve miktar(%) : 3-iodo-2-propynyl butyl carbamate %0,3
CAS No: 55406-53-6)

ardimci Maddeler: Akrilik kopolimer emdilsiyon(%40), su(%57,999),
katki malzemeleri(%1,701)
Kullanilacagi zararli mikroorganizmalar: Aureobasidium Pulullans,
Gloephyllum trabeum, Coriolus versicolor, Chaetomium globosum.
Zehirlenme Belirtileri : Kusma, bas agrisi
3-iodo-2-propynyl butyl carbamate : Oral LD50 : 1400 mg/kg (sigan)

llk Yardim Onlemleri

Yutma: Agzinizi galkalagm. Bol miktarda su igirin. Kazazedeyi gozlem
altinda tutun hemen tibbi yardim alin.

Cilt temasi: Cilt ile temasi halinde, bulasan giysiyi hemen ¢ikarin ve
bol miktarda su ile hemen yikayin.

Gléz temasi: En az 15 dakika yikamaya devam edin ve tibbi yardim
alin.

Soluma: Temiz hava ve dinlenme saglayin.

Spesifik bir antidotu yoktur.

ZEHIRLENME DURUMLARINDA ULUSAL ZEHIR DANISMA
MERKEZI(UZEM)'NIN 114 NO'LU TELEFONUNU ARAYINIZ.

Uriin kullanilirken ve depolanirken dikkat edilecek hususlar

Yeterli havalandirma saglayin. Calisma alanini terk etmeden dnce,
elleri ve viicudun herhangi bir kirlenmis yerini sabun ve su ile yikayin.
Kapali orijinal ambalajinda 5°C ile 25 °C arasinda depolayin.
Daokiintiyt, yanici olmayan, emici bir maddeye emdirin. Kirlenmis

alani bol'su ile yikayin.
Arilar icin zehirlidir.
Baliklara ve sucul organizmalara karsi zehirli olabilir.

OCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERINDEN UZAK TUTUNUZ.

UHAR VEYA ZERRELERINI SOLUMAYINIZ. : :
UYGULAMA VE HAZIRLIK ASAMASINDA KORUYUCU ELBISE, ELDIVEN
VE GOZLUK KULLANINIZ. o _
UYGULAMA VE HAZIRLIK ASAMASINDA HICBIR SEY YEMEYINIZ,
ICMEYINIZ, SIGARA KULLANMAYINIZ.. - -
INSAN VE CEVRE SAGLIGI UZERINE RISKLERI ONLEMEK ICIN,
KULLANIM TALIMATINA UYUNUZ.

Bos Ambalaj imha Sekli: Bos ambalajlar son kullanici tarafindan
gevre ve Sehircilik Bakanhigrnin “Atik Yonetimi Yonetmeligi” Madde
"a gore bertaraf edilmelidir.

ZARARLILIK IFADELERI

H412 Sucul ortamda uzun sure kalici, zararli etki.

EUH 208 3—iod02-propanl butyl carbamate, karisim:
5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EC no.247-500-7] ve 2-metil-2H
-izogglizol—3—on [EC no. 220-239-6] (3:1) igerir. Alerjik reaksiyona yol
acabilir.

ONLEM IFADELERI

P102 Cocuklarin erisemeyecegi yerde saklayin.

P273 Cevreye verilmesinden kaginin.

P501 Icerigi/kabr ulusal Cevre ve Sehircilik Bakanhigrnin “Atik Yonetimi
Yonetmeligi” Madde 9’a gdre bertaraf edin.

&%

SUBAZLI
Yiizeyi Zimpara yapiniz %5-10 su ile Kanstirniz
temizleyiniz inceltiniz

elolzlo

Firca/rulo ile 5°-35°C uygulayiniz Donmaktan Katlar arasi:3-4 saat
uygulayiniz koruyunuz

) Boyanabilen alan
Ambalaj Dolum (2 katta)

Galon 25L 16,-25 m?

* Urlin performansindan, en iyi sonucu elde etmek icin, litfen kullanim bilgilerine tam olarak uyunuz.
Uriin ve uygulama sistemi ile ilgili daha detayl bilgi igin 444 0 396 DYOFON’ u arayabilirsiniz.
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MASSIVELINE

Panel Kapi Boyasl

Massiveline

Fanel Kapi Boyas

Darbelere Dayanikli |8 Sedef Parlakliginda

Panel Kapi Boyasi
Inci Pariltisi

Massiveline

PANEL KAPI BOYASI TANIM

yarl mat panel kapi boyasidir.

URUN OZELLIKLERI

» Kokusuz

» Milkemmel yapisma

- Sararmaz

1 - Suya, ev kimyasallarina ve
darbelere karsl dayanim

« Miikkemmel &rtiiclik

- insan ve cevre dostu

Akrilik emilsiyon esasli, ortici,

PANEL KAPI BOYASI

INCI PARILTISI TANIM

Akrilik emlsiyon esasl, inci parilti
efekti veren, panel kapi boyasidir.

URUN OZELLIKLERI

- Inci 1siltisinda, parlak

» Kokusuz

» Milkemmel yapisma

- Suya, ev kimyasallarina ve
darbelere karsi dayanim

- insan ve cevre dostu




MASSIVELINE PANEL KAPI BOYASI

UYGULAMA ALANI
Amerikan kapilarda ve her tiirli i¢ ve dis ahsap ylzeyde kullanilabilir.

TEKNiK OZELLIKLER

Renk: Beyaz ve Renk Pinari Sistemi Renkleri
Yogunluk: 1,28-1,30 g/cm3
Kuruma Siiresi (25°C, %55 bagil nem): Katlar arasi 4-6 saat
Viskozite: 82,5-85 KU1/25°C
Parlaklik: max.60 (60°)
min.10 (85°)
pH: 8,7-8,9

YUZEY HAZIRLIGI

Yeni boyanacak ham yiizeylerde; yiizey yag, kir ve talas tozlarindan
temizlenmelidir. Ahsabin dayanimini artirmak icin Massiveline Su Bazli
Ahsap Koruyucu (Seffaf) kullanilmasi onerilir. Ahsap yiizeyindeki
hatalar Akrostiper Macun kullanilarak diizeltilmeli ve Dyobinder ile
astarlanmalidir.

Eski boyali ylzeylerde; yiizey her tiirlii yag, kir, gevsek ve kabarmis
tabakalardan temizlenmelidir. Hafifce zmparalanip, zimpara tozlari
ylizeyden uzaklastirldiktan sonra uygulama yapilabilir.

Eski sentetik boyali ylizeylerde ise; kapi boyasi uygulamasi 6ncesinde
Gegis Astari (557-) kullanimi onerilir.

UYGULAMA

inceltme Orani: Kullanima hazirdir.

Uygulama: inceltilmeden firca veya rulo ile 2 kat olarak uygulanir.
Katlar arasi 4-6 saat beklenmesi onerilir.

Sarfiyat: 0,07-0,1 kg/m? (tek katta)

Ortam Sartlari: Yiizey sicakliginin +5°C ile +35°C arasinda olmasina
dikkat edilmelidir.

UYGULANABILEN ALAN
Uygulandigi ahsabin cinsine bagl olarak;
« Tek katta 1L ile 13-188 m2 , 1kg ile 10-14 m? alan boyanir.

DEPOLAMA
Acilmamis ambalajinda, serin ve kuru yerde, dondan ve direk giines
Isigindan koruyarak saklanmalidir.

GUVENLIK UYARISI

Karisim: 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EC no. 247-500-7] ve
2-metil-2H -izotiazol-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1) icerir. Alerjik
reaksiyona yol acabilir.

Cocuklarin erisemeyecedi yerde saklayin.

SUBAZLI

O&

Kanistiriniz Emici sistem
tabanca ile uygulayiniz

/
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Firca/rulo ile 5°-35°C uygulayiniz Donmaktan Katlar arasi:4-6saat
uygulayiniz koruyunuz

Yiizeyi Uygulamaya
temizleyiniz hazir

: Boyanabilen alan
Ambalaj Dolum (2 katta)

Birlik 0,75L 49-6,8 m?
Galon 25L 16,2-22,5 m?

* Uriin performansindan, en iyi sonucu elde etmek icin, litfen kullanim bilgilerine tam olarak uyunuz.

Uriin ve uygulama sistemi ile ilgili daha detayl bilgi icin 444 0 396 DYOFON’ u arayabilirsiniz.

MASSIVELINE PANEL KAPI BOYASI INCI PARILTISI

UYGULAMA ALANI
Amerikan kapilarda ve her turli i¢ ve dis ahsap yiizeylerde
kullanilabilir.

TEKNIK OZELLIKLER

Renk: Massiveline Panel Kapi Boyas! inci Pariltisi Kartela Renkleri
Yogunluk: 1,07-1,10 g/cm3

Kuruma Siiresi (25°C, %55 bagil nem): Katlar arasi 4-6 saat
Viskozite: 80-90 KU1/25°C

pH: 8,5-8,9

YUZEY HAZIRLIGI

Uygulama yapilacak yizeyler her turlli yag, kir, gevsek ve kabarmis
tabakalardan temizlenmelidir.

Yeni boyanacak masif ham yiizeylerde; ahsabin dayanimini artirmak
icin Massiveline Su Bazli Ahsap Koruyucu (Seffaf) kullaniimasi onerilir.
Su bazli Akrosiiper Macun ile dizgiinlestirilmis yiizeylere Dyobinder
ile astarlama islemi yapilir. Astarlama isleminden sonra Massiveline Su
bazli Panel Kapi Boyasi istenilen renkte iki kat uygulanir. Boyama
isleminden 24 saat sonra inci parilti efekti veren Panel Kapi Boyas|
inci Pariltisi tek kat ya da istenilen pariltiya gore 2 kat halinde boyanir.

Eski su bazli boyall yiizeylerde; Hafifce zimparalanip, zimpara tozlari
yiizeyden uzaklastirldiktan sonra gerekli goriilen yerlerde Su bazli
Akrosuper Macun ile ylizey diizeltme islemi yapilir. Daha sonra
sadece macun yapilan yiizeylere lokal Dyobinder astar uygulanir.
Yizeye iki kat Massiveline Panel kapi boyasi uygulamasindan 24 saat
sonra inci parilti efekti veren Panel Kapi Boyas! Inci Pariltisi tek kat ya
da istenilen pariltiya gore 2 kat halinde boyanr.

Eski boyall panel kap! yiizeylerde; eski su bazli boyal yiizeylerde
yapilan uygulama sistemi ile ayni sekilde yapilmalidir.

Eski sentetik boyali ylizeylerde; Hafifce zimparalanip, zimpara tozlari
yuizeyden uzaklastirildiktan sonra gerekli gortlen yerlerde su bazli
Akrosuper Macun ile ylizey diizeltme islemi yapilir. Daha sonra
sadece macun yapilan yiizeylere lokal Dyobinder astar uygulanir.
Kuruduktan sonra tim ylizeye Gegis Astari (557-) kullanimi dnerilir.
Yizeye iki kat Massiveline Panel Kapi Boyas! uygulamasindan 24 saat
sonra inci parilti efekti veren Panel Kapi Boyasi inci Pariltisi tek kat
yada istenilen pariltiya gore 2 kat halinde boyanir.

UYGULAMA
inceltme Orani: Kullanima hazirdir.

Uygulama: inceltilmeden firca veya rulo ile tek veya iki kat olarak
uygulanir. Katlar arasi 4-6 saat beklenmesi onerilir.

Sarfiyat: 0,06-0,08 kg/m? (tek katta)

Ortam Sartlan: Yizey sicakliginin +5°C ile +35°C arasinda olmasina
dikkat edilmelidir.

UYGULANABILEN ALAN

Uygulandigi ahsabin cinsine bagl olarak;

- Tek katta yiizeye bagli olarak 1L ile 14-17 m2, 1 kg ile 12,5-16 m? alan
boyanir.

DEPOLAMA
Acilmamis ambalajinda, serin ve kuru yerde, dondan ve direk glines
1sigindan koruyarak saklanmalidir.

GUVENLIK UYARISI

Karigim: 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EC no. 247-500-7] ve
2-metil-2H -izotiazol-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1) icerir. Alerjik
reaksiyona yol acabilir.

Cocuklarin erisemeyecedi yerde saklayin.

-
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SUBAZLI
Karistiriniz Emici sistem
tabanca ile uygulayiniz

Yiizeyi Uygulamaya
temizleyiniz hazir

4 I
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Firca/rulo ile 5°-35°C uygulayiniz Donmaktan Katlar arasi:4-6saat
uygulayiniz koruyunuz

) Boyanabilen alan
Ambalaj Dolum (2 katta)

Birlik 075L 10,513 m?

* Urlin performansindan, en iyi sonucu elde etmek icin, litfen kullanim bilgilerine tam olarak uyunuz.
Uriin ve uygulama sistemi ile ilgili daha detayl bilgi icin 444 0 396 DYOFON’ u arayabilirsiniz.




MASSIVELINE

Su Bazli

Deck Vernigi

Massiveline

Deck Viermiti

.k
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Yag Bazl
Deck Vernigi

Massiveline

Deck Vernigi

©

Gunes Isinlarina Karsi Dayanikili
Kaymayi Engeller

SU BAZLI DECK VERNIGi TANIM
Akrilik emulsiyon esasli, seffaf
parlak, dekoratif son kat

ahsap vernigidir.

URUN OZELLIKLERI

« Hizli kuruma

« Yiiksek su iticilik

- Sararmaz

« Ylizeyin nefes almasini
saglayarak nem olusumunu
engeller

« Ahsabin dogal dokusunu korur

YAG BAZLI DECK VERNIGi TANIM
Yogun olarak suya maruz kalan veya
dis ortamlarda bulunan ahsap deck
zeminler icin gelistiriimis, sentetik
recine ve dogal yag esasli solvent
bazli Urinddr.

URUN OZELLIKLERI

« Yiksek UV ve su direnci

- Katlar arasi zimpara gerektirmez

« Ylizeyde kaymazlik saglar

« Ylizeyin nefes almasini saglayarak
dogal gortintimiind korur

- Catlama ve soyulma yapmaz




MASSIVELINE SU BAZLI DECK VERNIGi

UYGULAMA ALANI

Her turll i¢ ve dis cephelerde kullanilan ahsap dograma, ahsap cephe
kaplamasi ve ahsap bah¢e mobilyalarinda; ahsap goruntumli yali
baski, panel ve hazir levhalarda kullanima uygundur.

TEKNiK OZELLIKLER

Renk: Massiveline Renk Kartelasl

Yogunluk: 1,00-1,02 g/cm?

Kuruma Siiresi (25° C, %55 bagil nem) : Katlar arasi bekleme siiresi
3-4 saat

Viskozite: 45-50 (D4/25 oC,sn)

YUZEY HAZIRLIGI
Yeni yuzeyler, yag, kir ve talas tozlarindan temizlenmelidir.

Eski ahsap ylizeylerde, boyasi dokulmus ya da kaplamasi bozulmus
ise, zimparalama yapilmali ve zimparalama isleminden sonra yiizey
temizlenmelidir.

Yiizeyin bakteri, kiif, mavi leke ve ahsap kurtlarina karsi daha etkin bir
koruma isteniyorsa, Massiveline Su Bazli Ahsap koruyucu kullanil-
malidir.

UYGULAMA

inceltme Orani: Su ile inceltilebilir. Inceltme sonrasi iyice karistiril-
malidir.

Uygulama: Massiveline Su Bazli Ahsap Koruyucu uygulamasindan
min. 4 saat sonra, Massiveline Su Bazli Ahsap Vernigi uygulanmalidir.
%5-10 su ile inceltilerek firca veya rulo ile 2 kat veya yiizeyin
emiciligine bagl olarak 3 kat, katlar arasi 3-4 saat beklenerek
uygulanir. Piskiirtme tabancasi ile uygulamada, %10-20 su ile
inceltilir. Uriin, kimyasal yapisi geregi, uygulamadan hemen sonra
yizeyde siit beyaz goriinimde olmasina ragmen, kurudukca seffaf bir
ylzey elde edilir.

Sarfiyat: 0,06-0,1 kg/m? (tek katta)

Ortam Sartlan: Yiizey sicakliginin +5°C ile +35°C arasinda olmasina
dikkat edilmelidir.

UYGULANABILEN ALAN
Uygulandigi ahsabin cinsine bagl olarak;
« Tek katta 1L ile 11-16 m2 alan kaplanabilir.

DEPOLAMA
Acilmamis ambalajinda, serin ve kuru yerde, dondan ve direk glines
Isigindan koruyarak saklanmalidir.

GUVENLIK UYARISI

Karisim: 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EC no. 247-500-7] ve
2-metil-2H -izotiazol-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1) icerir. Alerjik
reaksiyona yol acabilir.

Cocuklarin erisemeyecedi yerde saklayin.

SUBAZLI

i

Yiizeyi Zimpara yapiniz Uygulamaya Kangtinniz
temizleyiniz hazir

:
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Firca/rulo ile 5°-35°C uygulayiniz Donmaktan Katlar arasi: 3-4 saat
uygulayiniz koruyunuz

: Boyanabilen alan
Ambalaj Dolum (2 katta)

Galon 25L 175-20 m?

* Urin performansindan, en iyi sonucu elde etmek icin, litfen kullanim bilgilerine tam olarak uyunuz.

Uriin ve uygulama sistemi ile ilgili daha detayl bilgi icin 444 0 396 DYOFON’ u arayabilirsiniz.

MASSIVELINE YAG BAZLI DECK VERNIGi

UYGULAMA ALANI
iskele, havuz kenari, yiiriime yollari gibi her tiirlii ahsap deck zeminde
kullanimi uygundur.

TEKNiK OZELLIKLER

Renk: Massiveline Renk Kartelasi

Yogunluk: 0,80-0,84 g/cm?3

Kuruma Siiresi (25° C, %55 bagil nem) : Dokunma kurumasi 4 saat,
Katlar arasi bekleme siiresi 12-24 saat

Viskozite: 11-15 (D4/25 oC,sn)

YUZEY HAZIRLIGI

Uygulama yapilacak yuzeyler yag, kir, recine ve tozdan arindiriimali,
eski boya ya da vernik kalintilarindan timyle temizlenmis olmalidir.
Iroko ve tik gibi dogal yag iceren ahsap turlerinde Massiveline Yag
Bazli Deck urtnt uygulamasi yapilmadan once, yuzey selulozik tiner
ile temizlenmelidir. Sentetik veya akrilik boya ile boyanmis eski
yluizeylere uygulanmamalidir.

UYGULAMA

inceltme Orani: Kullanima hazirdir.

Uygulama: Uygulamadan once iyice karistirilir. Homojen bir gorintu
elde edebilmek icin uygulama ahsabin damarlari yoniinde ve esit
miktarda fir¢a ile surtlerek yapilmali ve ahsabin yag ile doyurulmasi
saglanmalidir. Genellikle tek kat uygulama yeterlidir. Ancak yiksek
emiciligi olan ahsaplarda ve zorlu hava kosullarina maruz kalan
yerlerde iki kat uygulama tavsiye edilir.

Sarfiyat: 0,04-0,06 kg/m? (tek katta)

Ortam Sartlan: Ylzey sicakliginin +5°C ile +35°C arasinda olmasina
dikkat edilmelidir.

Alet Temizligi: Uygulama sonrasi firca ve aletlerin temizligi Dyo
Sentetik Tiner ile yapilabilir.

UYGULANABILEN ALAN

Uygulandigi ahsabin cinsine bagl olarak;

« Tek katta 1L ile 14-18 m? alan kaplanabilir.

DEPOLAMA

Acilmamig ambalajinda, serin ve kuru yerde dondan, i1si ve kivilcim
kaynaklarindan koruyarak saklanmalidir.

Cozlci nafta (petrol), orta alifatik icerir.

Alevlenir sivi ve buhar.

Solunum yoluna niifuzu ve yutulmasi halinde éldiriictdir.

Rehavete veya bas donmesine yol acabilir.

Sucul ortamda uzun stire kalic, toksik etki.

2-biitanonoksim, cobalt bis(2-ethylhexanoate) igerir. Alerjik reaksiyo-
na yol acabilir

Isidan, kivilcimdan, alevden, sicak yiizeylerden uzak tutun. — Sigara
icilmez.

Buharini/spreyini solumaktan kaginin.

Cevreye verilmesinden kaginin.

Koruyucu eldiven/koruyucu kiyafet/goz koruyucu/yiiz koruyucu
kullanin.

Yutuldugunda : Ulusal Zehir Danisma Merkezi’nin 114 no’lu telefonunu
veya doktoru/hekimi arayin.

Icerigi/kabr ulusal yonetmeliklere gore bertaraf edin.

[ X

Yiizeyi Uygulamaya Karistiriniz Firca/rulo ile
temizleyiniz hazir uygulayiniz

5000

Katlar arasi: 12-24 saat Kapagi sikica
kapatiniz

) Boyanabilen alan
Ambalaj Dolum (2 katta)

Galon 25L 35-45 m?

* Urlin performansindan, en iyi sonucu elde etmek icin, litfen kullanim bilgilerine tam olarak uyunuz.
Uriin ve uygulama sistemi ile ilgili daha detayl bilgi igin 444 0 396 DYOFON’ u arayabilirsiniz.
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TANIM
Alkid esasl, tek bilesenli, seffaf, koruyucu renkli verniktir.
URUN OZELLIKLERI
3 « Uzun sureli koruma
« Giiglendirilmis dayanim
« Kolay emilir
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UYGULAMA ALANI

Tum i¢ ve dig ahsap yuzeyler, kapi, pencere, ahsap bah¢e mobilyalari,

deniz araclari ve ahsap dogramalarda kullanilir.
TEKNIK OZELLIKLER

Renk: Massiveline Renk Kartelasl

Yogunluk: 0,90-0,92 g/cm3

Kuruma Siiresi (25° C, %55 bagil nem) : Katlar arasi bekleme siiresi
24 saat

Viskozite: 33-35 (D4/25 oC, sn)

Parlaklik: min.80 (60°)

YUZEY HAZIRLIGI

Uygulama yapilacak yiizeyler kuru olmali, yag, kir ve tozdan arindiril-
mali, gerekiyorsa zimpara yapilmali ve tozu temizlenmelidir. Varsa
budaklar yakilip, ylizey Dyo Seliilozik Tiner ile silinmelidir. Tamirat
amacli uygulamalarda, ahsap ylzeyden eski vernik veya boyanin ¢ok
iyi sekilde temizlenmesi gereklidir.

Yiizeyde bakteri, kiif, mantar ve tahta kurtlarina karsl daha etkin bir
koruma isteniyorsa, Pinosan Ahsap Koruyucu (980-) kullaniimalidir.

UYGULAMA

inceltme Orani: %15-20 Dyo Sentetik Tiner ile inceltilebilir. inceltme
sonrasl iyice karstinimalidir.

Uygulama: Firca veya rulo ile yiizeye en az 2 kat uygulanir. ik kat,
ahsaba iyice niifuz etmesi i¢in %15-20 Dyo Sentetik Tiner ile
inceltilerek, 2 ve 3. katlar ise inceltiimeden ve katlar arasi en az 24
saat beklenerek uygulanmalidir.

Sarfiyat: 0,05-0,06 kg/m? (tek katta)

Ortam Sartlan: Yizey sicakliginin +5°C ile +35°C arasinda olmasina
dikkat edilmelidir.

Alet Temizligi: Uygulama sonrasi firca ve aletlerin temizligi Dyo
Sentetik Tiner ile yapilabilir.

UYGULANABILEN ALAN
Uygulandigi ahsabin cinsine bagl olarak;
« Tek katta 1L ile 15-18 m2 alan kaplanabilir.

DEPOLAMA
Acllmamis ambalajinda, serin ve kuru yerde dondan, Isi ve kivilcim

kaynaklarindan koruyarak saklanmalidir.

TEHLIKE

Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics,

Cozlici nafta (petrol), orta alifatik icerir.

Alevlenir sivi ve buhar.

Solunum yoluna niifuzu ve yutulmasi halinde éldiriicudr.
Rehavete veya bas donmesine yol acabilir.

Sucul ortamda uzun siire kalici, zararl etki.

2-biitanonoksim, 3-iodo2-propynyl butyl carbamate, cobalt bis
(2-ethylhexanoate) icerir. Alerjik reaksiyona yol agabilir.

Isidan, kivilcimdan, alevden, sicak yiizeylerden uzak tutun. — Sigara
icilmez.

Buharini/spreyini solumaktan kaginin.

Cevreye verilmesinden kacinin.

Koruyucu eldiven/koruyucu kiyafet/goz koruyucu/ytiz koruyucu
kullanin.

Yutuldugunda : Ulusal Zehir Danisma Merkezi’nin 114 no’lu telefonunu
veya doktoru/hekimi arayin.

icerigi/kabi ulusal yonetmeliklere gére bertaraf edin.
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Massivelin:
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Yiizeyi Karistiriniz Firca/rulo ile Katlar aras: 4-6 saat
temizleyiniz uygulayiniz

~

 —
.
) y
Kapagi sikica Sicaktan
kapatiniz koruyunuz
) Boyanabilen alan
Ambalaj Dolum (2 katta)
Galon 25L 18,8-22,5 m?

* Uriin performansindan, en iyi sonucu elde etmek icin, liitfen kullanim bilgilerine tam olarak uyunuz.
Uriin ve uygulama sistemi ile ilgili daha detayl bilgi icin 444 0 396 DYOFON’ u arayabilirsiniz.



Tik Yagi

Massiveline

IMASSIVELINE >

Tik Yag
‘ I

Gunes Isinlarina Karsi Dayanikli
Mukemmel Koruma

TANIM
Dogal yaglarla formiile edilmis, ahsabi besleyici ve

koruyucu yagdir.
URUN OZELLIKLERI
4 . Kiif ve mantarlara karsi direngli
« Kolay emilir
« Yiiksek UV ve su direnci
« Ahsabin dogal dokusunu korur




KULLANICI GRUBU: Genel Halk

KULLANMADAN ONCE URUN ETIiKETiNi VE GUVENLIK BILGI
FORMUNU MUTLAKA OKUYUNUZ

URON TiPi: 8 — AHSAP KORUYUCU (ANTIFUNGAL)
UYGULAMA ALANI

Yogun olarak suya maruz kalan veya dis ortamlarda bulunan ahsaplar
ile, tik, maun, gt agaci gibi sert ahsaplarin kolay ve hizli bakimi igin
tasarlanmis 6zel bir riinddr. Ozellikle yiizme havuzu kenarliklari ve
merdivenleri, gemi gliverteleri, bahge mobilyalari gibi suyla yogun
temas icinde olan tiim dis mekanlarda giivenle kullanilabilir.

TEKNIK OZELLIKLER

Renk: Seffaf

Yogunluk: 0,83-0,85 g/cm3

Kuruma Siiresi (25° C, %55 bagil nem) : Dokunma kurumasi 4 saat,
Katlar arasi bekleme siiresi 12-24 saat

YUZEY HAZIRLIGI

Uygulama yapilacak yiizeyler yag, kir, regine ve tozdan arindiriimali,
eski boya ya da vernik kalintilarindan tiimtyle temizlenmis olmalidir.
Biinyesinde recine ve dogal yaglar ihtiva eden sert ahsaplar iizerine
uygulama yapiimadan énce, yiizeyin yagdan temizlenmesi i¢in Dyo
Seliilozik Tiner ile silinmelidir.

UYGULAMA

Inceltme Orani: Kullanima hazirdir.

Uygulama: Uygulama icin yassi bir firca ile temiz ve kuru bir bez
yeterlidir. Uygulamadan once iyice karistirilir. Homojen bir goriinti
elde edebilmek icin uygulama ahsabin damarlari yoniinde ve esit
miktarda firca ile siirtilerek yapilmali ve ahsabin yag ile doyurulmasi
saglanmalidir. Yiizeyde kalan fazla yag, yaklasik 15-20 dakika sonra
temiz bir bez ile silinmelidir.

Genellikle tek kat uygulama yeterlidir. Ancak yiiksek emiciligi olan
ahsaplarda ve zorlu hava kosullarina maruz kalan yerlerde 2 kat
uygulama tavsiye edilir.

Sarfiyat: 0,04-0,05 kg/m? (tek katta)

Ortam Sartlan: Yizey sicakliginin +5°C ile +35°C arasinda olmasina
dikkat edilmelidir.

Alet Temizligi: Uygulama sonrasi firca ve aletlerin temizligi Dyo
Sentetik Tiner ile yapilabilir.

UYGULANABILEN ALAN
Uygulandigi ahsabin cinsine bagl olarak;
« Tek katta 1L ile 18-20 m2 alan kaplanabilir.

DEPOLAMA

Acilmamis ambalajinda, serin ve kuru yerde dondan, Isi ve kivilcim
kaynaklarindan koruyarak saklanmalidir.

Onerilen depolama kosullarina gére muhafaza edildigi ve ambalaj
kapagi aciimadidi takdirde Grlin antibakteriyellik ozelligi 2 yildir.
Ambalaji acilmis driini hemen kullaniniz.

Formiilasyon Sekli: Sivi

Aktif madde ve miktan (%) : 3-iodo-2-propynyl butyl carbamate %01
(CAS No: 55406-53-6)

Yardimci Maddeler: Keten yagi(%30), solvent (%69,31), katki
malzemeleri(%0,59)

Kullanilacagi zararli mikroorganizmalar: Aureobasidium Pulullans,
Gloephyllum trabeum, Coriolus versicolor, Chaetomium globosum.

Zehirlenme Belirtileri : Kusma, bas agrisi
3-iodo-2-propynyl butyl carbamate : Oral LD50: 1400 mg/kg (sican)

ilk Yardim Onlemleri

Solunum : Zarar goren kisiyi acik havaya cikarin ve rahat nefes
alabilecegi pozisyonda olmasini saglaymn. Solunum durmussa, suni
solunum uygulayin. Rahatsizligin devam etmesi halinde tibbi yardim
alin

Cilt temasi: Kirlenmis giysileri hemen c¢ikarip, deriyi su ve sabunla
yikayin. Yikamadan sonra tahrisin devam etmesi halinde tibbi yardim
alin. Bu Glvenlik Bilgi Formunu saglik personeline gosterin.

Goz temasi: Kontakt lens varsa ¢ikarin ve goz kapaklarini iyice agin.
Hemen bol su ile yikayin. Rahatsizligin devam etmesi halinde tibbi
yardim alin

Yutma: Kusturmaya calismayin. Agzi hemen calkalayin ve bol su
icirtin. Kisiyi gozlem altinda tutun.Rahatsiz ise bu talimatlari yaniniza
alin ve hastaneye gotirin.

Spesifik bir antidotu yoktur.

ZEHIRLENME DURUMLARINDA ULUSAL ZEHIR DANISMA
MERKEZI(UZEM)'NIN 114 NO’LU TELEFONUNU ARAYINIZ.

Uriin kullanilirken ve depolanirken dikkat edilecek hususlar:

Cilt ve gozlerle temastan sakinin. Buharini/spreyini solumaktan
kaginin. Sadece disarida ve iyi havalandirilan bir alanda kullanin.
Koruyucu eldiven/koruyucu kiyafet/goz koruyucu/yiiz koruyucu
kullanin. Yeterli havalandirma saglayin. Bozuk akciger fonksiyonu olan
kisiler bu driini elleclememelidir. Statik bosalmaya karsi 6nleyici
tedbirler alin. Sikica kapali sekilde, orijinal ambalajinda, 5-25 °C
sicaklikta, iyi havalandirilan ortamda muhafaza edin. Direkt giines
15101, 1S ve tutusturucu kaynaklardan uzak tutun. Kivilcim olusturmaya-
cak aletler kullanin. Patlamaya dayanikli elektrikli malzeme kullanin.
Kilit altinda saklayin. Dokiintiyd yanici olmayan, emici bir maddeye
emdirin. Yangin durumunda: séndirme igin kopuk, karbondioksit,
kuru toz veya toz sisi kullanin.

Arnllar igin zehirlidir.
Baliklara ve sucul organizmalara karsi zehirli olabilir.

COCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERINDEN UZAK TUTUNUZ.
BUHAR VEYA ZERRELERINI SOLUMAYINIZ. . _
UYGULAMA VE HAZIRLIK ASAMASINDA KORUYUCU ELBISE, ELDIVEN
VE GOZLUK KULLANINIZ, N N
UYGULAMA VE HAZIRLIK ASAMASINDA HICBIR SEY YEMEYINIZ,
ICMEYINIZ, SIGARA KULLANMAYINIZ.

INSAN VE CEVRE SAGLIGI UZERINE RISKLERI ONLEMEK ICIN,
KULLANIM TALIMATINA UYUNUZ.

Bos Ambalaj imha Sekli: Bos ambalajlar son kullanici tarafindan
Cevre ve Sehircilik Bakanhgrnin “Atik Yonetimi Yonetmeligi”
Madde 9’a gore bertaraf edilmelidir.

TEHLIKE

Hidrokarbonlar,C9-C12,n-alkanlar, iso alkanlar, siklik bilesimler,
aromatlar (2-25%) icerir.

ZARARLILIK iFADELERI

Alevlenir sivi ve buhar.

Solunum yoluna niifuzu ve yutulmasi halinde éldirictdir.
Rehavete veya bas donmesine yol acabilir.

Sucul ortamda uzun siire kalici, toksik etki.
2-biitanonoksim, 3-iodo2-propynyl butyl carbamate, cobalt
bis(2-ethylhexanoate) icerir. Alerjik reaksiyona yol agabilir.

ONLEM iFADELERI .

Isidan, kivilcimdan, alevden, sicak yiizeylerden uzak tutun. —
Sigara icilmez.

Gevreye verilmesinden kaginin.

Icerigi/kabi Cevre ve Sehircilik Bakanhdrrnin “Atik Yonetimi
Yonetmeligi” Madde 9’a gore bertaraf edin.

e

Yiizeyi
temizleyiniz

Kapag sikica
kapatiniz

Karistininiz

Firca/rulo ile Katlar arasi: 12-24 saat

uygulayiniz

KSSE

Ambalaj
Birlik

Sicaktan
koruyunuz

Dolum

Boyanabilen alan
(2 katta)

13,5-15 m?

Galon

45-50 m?

Bidon

270-300 m?

* Uriin performansindan, en iyi sonucu elde etmek icin, liitfen kullanim bilgilerine tam olarak uyunuz.
Uriin ve uygulama sistemi ile ilgili daha detayl bilgi igin 444 0 396 DYOFON' u arayabilirsiniz.




Ahsap Vernigi

PINOSAN Pinosan

Ahgap Vernigl

ir
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Yari Mat - Cizilme, Asinma Direnci

TANIM

Alkid esasl, seffaf, yar mat, dekoratif vernikli ahsap
koruyucudur.

URUN OZELLIKLERI

- Ahsabin nefes almasini saglar

- Kiif ve mantarlara kars! direncli

« Darbe ve cizilmelere karsi dayanikli
« Kolay emilir

« UV isinlarina kars! direncli




KULLANICI GRUBU: Genel Halk

KULLANMADAN ONCE URUN ETIKETINi VE GUVENLIK BILGI
FORMUNU MUTLAKA OKUYUNUZ

URON TiPi: 8 — AHSAP KORUYUCU (ANTIFUNGAL)

UYGULAMA ALANI
Her tiirlii ahsap dograma, cephe kaplamasi ve bah¢e mobilyasinin
boyanmasinda kullanilr.

TEKNIK OZELLIKLER

Renk: Pinosan Renk Kartelasi

Yogunluk: 0,92-0,94 g/cm3

Viskozite: 28-32 (D4/25 oC,sn)

Kuruma Siiresi (25° C, %55 bagil nem) : Toz kurumasi 1-2 saat,
Dokunma kurumasl 4 saat, Sert kurumasi 6-8 saat, Katlar arasl
bekleme siiresi 12-24 saat

YUZEY HAZIRLIGI

Yeni yiizeyler, yag, kir ve talas tozlarindan temizlenmelidir. Varsa
budaklar yakilip, yiizey Sellozik Tiner ile silinmelidir.

Eski ahsap ylizeylerde, boyasi dokilmis ya da kaplamasi bozulmus
ise, zimparalama yapllmall ve zimparalama isleminden sonra yiizey
temizlenmelidir.

UYGULAMA

inceltme Orani: inceltiimeden kullanima hazirdir.

Uygulama: Firca, rulo veya piskiirtme tabancasi yontemlerinden biri
kullanilarak yiizeye 24 saat ara ile 2 kat uygulanir. Pinosan Vernikli
Ahsap Koruyucu ile boyanmig ylizeylerin yeniden boyanmasi
gerektiginde, eski boyali yiizey nemli bez ile silinmeli ve bir kat ayni
renk ile boyanmalidir.

Sarfiyat: 0,05-0,08 kg/m? (tek katta)

Ortam Sartlan: Yizey sicakliginin +5°C ile +35 °C arasinda olmasina
dikkat edilmelidir.

Alet Temizligi: Uygulama sonrasi firca ve aletlerin temizligi Dyo
Sentetik Tiner ile yapilabilir.

UYGULANABILEN ALAN
Uygulandigi ahsabin cinsine bagl olarak;
- Tek katta 1L ile 12-18 m2 alan kaplanabilir.

DEPOLAMA

Acilmamis ambalajinda, serin ve kuru yerde, dondan ve direk giines
1sIgindan koruyarak saklanmalidir.

Onerilen depolama kosullarina gére muhafaza edildigi ve ambalaj
kapag! acllmadigi takdirde driin antibakteriyellik 6zelligi 2 yildir.
Ambalaji agilmis driint hemen kullaniniz.

Formiilasyon Sekli: Alkid esasli sivi

Aktif madde ve miktari (%) : 3-iodo-2-propynyl butyl carbamate %01
(CAS No: 55406-53-6)

Yardimc1 Maddeler: Alkid recine (%60), solvent(%38,89), katki
malzemeleri(%1,01)

Kullanilacagi zararl mikroorganizmalar: Aureobasidium Pulullans,
Gloephyllum trabeum, Coriolus versicolor, Chaetomium globosum.

Zehirlenme Belirtileri : Kusma, bas agrisi
3-iodo-2-propynyl butyl carbamate : Oral LD50: 1400 mg/kg (sican)

ilk Yardim Onlemleri

Solunum : Zarar goren kisiyi acik havaya cikarin ve rahat nefes
alabilecegi pozisyonda olmasini saglaymn. Solunum durmussa, suni
solunum uygulayin. Rahatsizligin devam etmesi halinde tibbi yardim
alin

Cilt temasi: Kirlenmis giysileri hemen ¢ikarip, deriyi su ve sabunla
yikayin. Yikamadan sonra tahrisin devam etmesi halinde tibbi yardim
alin. Bu Guvenlik Bilgi Formunu saglik personeline gosterin.

Goz temasi: Kontakt lens varsa cikarin ve goz kapaklarini iyice agin.
Hemen bol su ile yikayin. Rahatsizligin devam etmesi halinde tibbi
yardim alin

Yutma: Kusturmaya ¢alismayin. Agzi hemen calkalayin ve bol su
icirtin. Kisiyi gozlem altinda tutun.Rahatsiz ise bu talimatlari yaniniza
alin ve hastaneye gotiiriin.

Spesifik bir antidotu yoktur.

ZEHIRLENME DURUMLARINDA ULUSAL ZEHIR DANISMA
MERKEZI(UZEM)'NIN 114 NO’LU TELEFONUNU ARAYINIZ.

Uriin kullanilirken ve depolanirken dikkat edilecek hususlar:

Cilt ve gozlerle temastan sakinin. Buharini/spreyini solumaktan
kaginin. Sadece disarida ve iyi havalandirilan bir alanda kullanin.
Koruyucu eldiven/koruyucu kiyafet/goz koruyucu/ytiz koruyucu
kullanin. Yeterli havalandirma saglayin. Bozuk akciger fonksiyonu olan
kisiler bu triint elleclememelidir. Statik bosalmaya karsi onleyici
tedbirler alin. Sikica kapali sekilde, orijinal ambalajinda, 5-25 °C
sicaklikta, iyi havalandirilan ortamda muhafaza edin. Direkt glines
15101, 1S ve tutusturucu kaynaklardan uzak tutun. Kivilcim olusturmaya-
cak aletler kullanin. Patlamaya dayanikli elektrikli malzeme kullanin.
Kilit altinda saklayin. Dokuntiyd yanici olmayan, emici bir maddeye
emdirin. Yangin durumunda: séndiirme igin kopuk, karbondioksit,
kuru toz veya toz sisi kullanin.

Arllar igin zehirlidir.
Baliklara ve sucul organizmalara karsl zehirli olabilir.
COCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERINDEN UZAK TUTUNUZ.

BUHAR VEYA ZERRELERINi SOLUMAYINIZ. . .
UYGULAMA VE HAZIRLIK ASAMASINDA KORUYUCU ELBISE, ELDIVEN

VE GOZLUK KULLANINIZ.

UYGULAMA VE HAZIRLIK ASAMASINDA HICBIR SEY YEMEYINIZ,
ICMEYINIZ, SIGARA KULLANMAYINIZ.

INSAN VE CEVRE SAGLIGI UZERINE RISKLERI ONLEMEK iCIN,
KULLANIM TALIMATINA UYUNUZ.

Bos Ambalaj imha Sekli: Bos ambalajlar son kullanici tarafin-

dan Cevre ve Sehircilik Bakanhigi’nin “Atik Yonetimi Yonetmeligi”

Madde 9’a gore bertaraf edilmelidir.
TEHLIKE

Hidrokarbonlar, C9-C12, n-alkanlar, iso alkanlar, siklik bilesimler,
aromatlar (2-25%), 2-biitanonoksim, cobalt bis {2-ethylhexa-
noate), 3-iodo2-propynyl butyl carbamate igerir.

ZARARLILIK iFADELERI

Alevlenir sivi ve buhar.

Solunum yoluna niifuzu ve yutulmasi halinde éldirictdur.
Alerjik cilt reaksiyonlarina yol acar.

Rehavete veya bas donmesine yol agabilir.

Sucul ortamda uzun siire kalici, toksik etki.

ONLEM iFADELERI

Isidan, kivilcimdan, alevden, sicak yiizeylerden uzak tutun. —
Sigara icilmez.

Cevreye verilmesinden kacinin.

cerigi/kabi Cevre ve Sehircilik Bakanligi'nin “Atik Yonetimi
Yonetmeligi” Madde 9’a gore bertaraf edin.

w0 ®

Yiizeyi Uygulamaya Kanistinniz Emici sistem

temizleyiniz hazir

Firca/rulo ile Katlar arast: 24 saat Kapagi sikica Sicaktan
uygulayiniz kapatiniz koruyunuz

AR

, Boyanabilen alan
Ambalaj Dolum (2 katta)

45-6,8 m?
15-22,5 m?
90-135 m?

tabanca ile uygulayiniz

* Uriin performansindan, en iyi sonucu elde etmek icin, liitfen kullanim bilgilerine tam olarak uyunuz.
Uriin ve uygulama sistemi ile ilgili daha detayl bilgi igin 444 0 396 DYOFON' u arayabilirsiniz.




PINOSAN

Dekoratif Ahsap Vernigi

Mat - Nefes Alir

B 7

TANIM
Alkid esasl, seffaf, mat, dekoratif ahsap koruyucudur.

URUN OZELLIKLERI

- Kiif ve mantarlara kars! direncli
- Ahsabin nefes almasini saglar
- Kolay emilir

- Ahsabin dogal dokusunu korur
- Yiizeyde film birakmaz

- UV isinlarina karsi direncli




KULLANICI GRUBU: Genel Halk

KULLANMADAN ONCE URUN ETIKETINi VE GUVENLIK BILGI
FORMUNU MUTLAKA OKUYUNUZ

UROUN TiPi: 8 — AHSAP KORUYUCU (ANTIFUNGAL)

UYGULAMA ALANI
Her tiirlii dograma, cephe kaplamasi ve bahce mobilyasinin korun-
masinda kullanilir.

TEKNIK OZELLIKLER

Renk: Pinosan Renk Kartelasi

Yogunluk: 0,79-0,83 g/cm3

Kuruma Siiresi (25 °C, %55 bagil nem): Katlar arasi bekleme siiresi
12-24 saat

Viskozite: 9-13 (D4/25 oC,sn)

YUZEY HAZIRLIGI

Yeni yiizeyler, yag, kir ve talas tozlarindan temizlenmelidir. Varsa
budaklar yakilip, yiizey Sellozik Tiner ile silinmelidir.

Eski ahsap ylizeylerde, boyasi dokilmis ya da kaplamasi bozulmus
ise, zimparalama yapllmall ve zimparalama isleminden sonra yiizey
temizlenmelidir.

UYGULAMA

inceltme Orani: inceltimeden kullanima hazirdir.

Uygulama: Firca, rulo veya piskiirtme tabancasi yontemlerinden biri
kullanilarak yiizeye 24 saat ara ile 2 kat uygulanir. Her kat tatbikinden
15-30 dakika sonra emilmeyen fazlaliklar bez ile silinmelidir. Pinosan
Dekoratif Ahsap Koruyucu uygulanmig yiizeylerin yenilenmesi
gerektiginde yiizeyler hafifce zimparalanmali, nemli bez ile silinmeli
ve 1-2 kat ayni renk uygulanmalidir.

Sarfiyat: 0,03-0,08 kg/m? (tek katta)

Ortam Sartlan: Ylzey sicakliginin +5°C ile +35 °C arasinda olmasina
dikkat edilmelidir.

Alet Temizligi: Uygulama sonrasi firca ve aletlerin temizligi Dyo
Sentetik Tiner ile yapilabilir.

UYGULANABILEN ALAN
Uygulandigi ahsabin cinsine bagl olarak;
« Tek katta 1L ile 10-28 m2 alan kaplanabilir.

DEPOLAMA

Acilmamis ambalajinda, serin ve kuru yerde dondan, Isi ve kivilcim
kaynaklarindan koruyarak saklanmalidir.

Onerilen depolama kosullarina gére muhafaza edildigi ve ambalaj
kapag! aciimadiqi takdirde Griin antibakteriyellik ozelligi 2 yildir.
Ambalaji acilmig trtini hemen kullaniniz.

Formiilasyon Sekli: Alkid esasli sivi

Aktif madde ve miktari (%) : 3-iodo-2-propynyl butyl carbamate %01
(CAS No: 55406-53-6)

Yardimci Maddeler: Alkid recine (%27), solvent(%72,31), katki
malzemeleri(%0,59)

Kullanilacagi zararl mikroorganizmalar: Aureobasidium Pulullans,
Gloephyllum trabeum, Coriolus versicolor, Chaetomium globosum.

Zehirlenme Belirtileri : Kusma, bas agrisi
3-iodo-2-propynyl butyl carbamate : Oral LD50: 1400 mg/kg (si¢can)

ilk Yardim Onlemleri

Solunum : Zarar goren kisiyi acik havaya cikarin ve rahat nefes
alabilecegi pozisyonda olmasini saglaymn. Solunum durmussa, suni
solunum uygulayin. Rahatsizligin devam etmesi halinde tibbi yardim
alin

Cilt temasi: Kirlenmis giysileri hemen ¢ikarip, deriyi su ve sabunla
yikayin. Yikamadan sonra tahrisin devam etmesi halinde tibbi yardim
alin. Bu Guvenlik Bilgi Formunu saglik personeline gosterin.

Goz temasi: Kontakt lens varsa cikarin ve goz kapaklarini iyice agin.
Hemen bol su ile yikayin. Rahatsizligin devam etmesi halinde tibbi
yardim alin

Yutma: Kusturmaya ¢alismayin. Agzi hemen calkalayin ve bol su
icirtin. Kisiyi gozlem altinda tutun.Rahatsiz ise bu talimatlari yaniniza
alin ve hastaneye gotiiriin.

Spesifik bir antidotu yoktur.

ZEHIRLENME DURUMLARINDA ULUSAL ZEHIR DANISMA
MERKEZI(UZEM)'NIN 114 NO’LU TELEFONUNU ARAYINIZ.

Uriin kullanilirken ve depolanirken dikkat edilecek hususlar:

Cilt ve gozlerle temastan sakinin. Buharini/spreyini solumaktan
kaginin. Sadece disarida ve iyi havalandirilan bir alanda kullanin.
Koruyucu eldiven/koruyucu kiyafet/goz koruyucu/yiiz koruyucu
kullanin. Yeterli havalandirma saglayin. Bozuk akciger fonksiyonu olan
kisiler bu triint elleclememelidir. Statik bosalmaya karsi onleyici
tedbirler alin. Sikica kapali sekilde, orijinal ambalajinda, 5-25 °C
sicaklikta, iyi havalandirilan ortamda muhafaza edin. Direkt glines
15101, 1S ve tutusturucu kaynaklardan uzak tutun. Kivilcim olusturmaya-
cak aletler kullanin. Patlamaya dayanikli elektrikli malzeme kullanin.
Kilit altinda saklayin. Dokuntiyd yanici olmayan, emici bir maddeye
emdirin. Yangin durumunda: séndiirme igin kopuk, karbondioksit,
kuru toz veya toz sisi kullanin.

Arlar igin zehirlidir.
Baliklara ve sucul organizmalara kars! zehirli olabilir.
COCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERINDEN UZAK TUTUNUZ.

BUHAR VEYA ZERRELERINi SOLUMAYINIZ. . .
UYGULAMA VE HAZIRLIK ASAMASINDA KORUYUCU ELBISE, ELDIVEN

VE GOZLUK KULLANINIZ.

UYGULAMA VE HAZIRLIK ASAMASINDA HICBIR SEY YEMEYINIZ,
ICMEYINIZ, SIGARA KULLANMAYINIZ.

INSAN VE CEVRE SAGLIGI UZERINE RISKLERI ONLEMEK iCIN,
KULLANIM TALIMATINA UYUNUZ.

Bos Ambalaj imha Sekli: Bos ambalajlar son kullanici tarafin-

dan Cevre ve Sehircilik Bakanhigr’nin “Atik Yonetimi Yonetmeligi”

Madde 9’a gore bertaraf edilmelidir.
TEHLIKE

Hidrokarbonlar,C9-C12,n-alkanlar, iso alkanlar, siklik bilesimler,
aromatlar (2-25%) icerir.

ZARARLILIK iFADELERI

Alevlenir sivi ve buhar.

Solunum yoluna niifuzu ve yutulmasi halinde éldirictdr.
Rehavete veya bas donmesine yol acabilir.

Sucul ortamda uzun siire kalicl, toksik etki.
2-bitanonoksim, 3-iodo2-propynyl butyl carbamate, cobalt
bis(2-ethylhexanoate) icerir. Alerjik reaksiyona yol acabilir.

ONLEM iFADELERI

Isidan, kivilcimdan, alevden, sicak yizeylerden uzak tutun.
— Sigara igilmez.

Cevreye verilmesinden kacinin.

cerigi/kabi Cevre ve Sehircilik Bakanligi'nin “Atik Yonetimi
Yonetmeligi” Madde 9’a gore bertaraf edin.
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Kursunsuz

) (0] %

Yiizeyi Uygulamaya Kanistinniz mici sistem

temizleyiniz hazir
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Firca/rulo ile Katlar arast: 24 saat Kapagi sikica Sicaktan
uygulayiniz kapatiniz koruyunuz

AR

, Boyanabilen alan
Ambalaj Dolum (2 katta)

3,8-10,5 m?
12,5-35 m?
75-210 m?

tabanca ile uygulayiniz

* Uriin performansindan, en iyi sonucu elde etmek icin, liitfen kullanim bilgilerine tam olarak uyunuz.
Uriin ve uygulama sistemi ile ilgili daha detayl bilgi igin 444 0 396 DYOFON' u arayabilirsiniz.
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Parke Vernigi Mat - Parlak

PINOSAN

PARKE VERNIGi MAT TANIM
Uretan alkid esasli, tek
bilesenli, kolay uygulanabilen
mat parke vernigidir.

URUN OZELLIKLERI

« Darbe ve ¢izilmelere karsl
dayanikli

» Su, deterjan ve kimyasal
etkilere kars direncli

Cizilmeye Karsi Dayanikl

PARKE VERNIGI PARLAK TANIM
Uretan alkid esasli, tek bilesenli,
parlak parke vernigidir.

URUN OZELLIKLERI

» Milkemmel parlaklik

- Darbe ve ¢izilmelere karsl dayanikli
- Su, deterjan ve kimyasal etkilere
kars! direncli



PINOSAN PARKE VERNIGi MAT

UYGULAMA ALANI
Parke ve her turlu ahsap yiizeyin, kimyasal ve fiziksel etkenlerden
korunmasi amaci ile kullanilir.

TEKNIK OZELLIKLER

Renk: Seffaf

Yogunluk: 0,92-0,96 g/cm3

Kuruma Siiresi (25°C, %55 bagil nem): Dokunma kurumasi 30
dakika, Toz kurumasi 1-2 saat, Sert kurumasi 2-4 saat
Viskozite: 40-45 (D4/25 oC,sn)

Parlaklik: 15-20 (60°)

TS 8693’e uygun
YUZEY HAZIRLIGI

Yeni yuzeyler, yag, kir, ve talas tozlarindan temizlenmelidir. Kuru ve
temiz yeni parke ylizeylere dnce Pinosan Seliilozik Parke Dolgu
Vernigi (956-9001) 1-2 saat ara ile 2 kat olarak uygulanmali ve yeterli
kurumadan sonra hafif zmparalama yapiimalidir.

Eski ahsap ylizeylerde, ylizey boyasi dokilmus ya da kaplamasi
bozulmus ise, zimparalama yapilmali ve zimpara isleminden sonra
temizlenmelidir. Vernikli ytizeylerde uygulanacak yeni vernigin kirisma
yapmasini engellemek igin uygulama éncesi ylizeye sistre
yapiimalidir.

UYGULAMA

Inceltme Orani: Kullanima hazirdir, gerektiginde tiner ile inceltilebilir.
Inceltme sonrasi iyice karistirimalidir.

Uygulama: Firca veya rulo ile 2 veya yiizeyin emiciligine bagli olarak
3 kat uygulanir. llk kat, vernigin ylizeye iyi niifus etmesini saglamak
icin %10-15 Dyo Sentetik Tiner ile inceltilmelidir. Katlar arasinda 24
saat beklenmesi ve plriiz zimparas! yapiimasi tavsiye edilir.

3-4 guin icinde fiziksel ve kimyasal dayanikliigini kazanir.

Sarfiyat: 0,06 -0,09 kg/m? (tek katta)

Ortam Sartlan: Yiizey sicakliginin +5°C ile +35 °C arasinda olmasina
dikkat edilmelidir.

Alet Temizligi: Uygulama sonrasi firca ve aletlerin temizligi Dyo
Sentetik Tiner ile yapilabilir.

UYGULANABILEN ALAN
Yiizeye bagli olarak;
« Tek katta 1L ile 10-15 m2 alan kaplanabilir.

DEPOLAMA

Acllmamis ambalajinda, serin ve kuru yerde dondan, Isi ve kivilcim
kaynaklarindan koruyarak saklanmalidir.

TEHLIKE

Coziicl nafta (petrol), orta alifatik, 2-blitanonoksim, cobalt bis(2-ethyl-

hexanoate)igerir.

Alevlenir sivi ve buhar.

Solunum yoluna niifuzu ve yutulmasi halinde oldiricudiir.
Alerjik cilt reaksiyonlarina yol acar.

Rehavete veya bas donmesine yol acabilir.

Sucul ortamda uzun stire kalici, toksik etki.

Isidan, kivilcimdan, alevden, sicak yiizeylerden uzak tutun. — Sigara
icilmez.

Buharini/spreyini solumaktan kaginin.

Cevreye verilmesinden kaginin.

Koruyucu eldiven/koruyucu kiyafet/goz koruyucu/yiiz koruyucu
kullanin.

Yutuldugunda : Ulusal Zehir Danisma Merkezi’nin 114 no’lu telefonunu
veya doktoru/hekimi arayin.

Icerigi/kabi ulusal yonetmeliklere gore bertaraf edin.
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Yiizeyi Uygulamaya Kanistiriniz Firca/rulo ile
temizleyiniz hazir uygulayiniz
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Kursunsuz
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Katlar arast: 24 saat Kapagi sikica Sicaktan
kapatiniz koruyunuz

: Boyanabilen alan
Ambalaj Dolum AGlic)]

Birlik 075L 3,8-5,6m?
Galon 25L 12,5-18,8 m?
Bidon 12 Kg 65-98 m?

Bidon 5L 75-112,5 m?

* Uriin performansindan, en iyi sonucu elde etmek icin, litfen kullanim bilgilerine tam olarak uyunuz.
Uriin ve uygulama sistemi ile ilgili daha detayl bilgi icin 444 0 396 DYOFON’ u arayabilirsiniz.

PINOSAN PARKE VERNIiGi PARLAK

UYGULAMA ALANI
Parke ve her tiirlii ahsap yiizeyin, kimyasal ve fiziksel etkenlerden
korunmasi amaci ile kullanilr.

TEKNIK OZELLIKLER

Renk: Seffaf

Yogunluk: 0,89-0,93 g/cm?3

Kuruma Siiresi (25°C, %55 bagil nem): Dokunma kurumasi 30
dakika, Toz kurumasi 2-3 saat, Sert kurumasi 4-6 saat
Viskozite: 75-80 (D4/25 oC,sn)

Parlaklik: min.60 (60°)

TS 8693’e uygun
YUZEY HAZIRLIGI

Yeni yuzeyler yag, kir, ve talas tozlarindan temizlenmelidir. Kuru ve
temiz yeni parke yiizeylere 6nce Pinosan Seliilozik Parke Dolgu
Vernigi (956-9001) 1-2 saat ara ile 2 kat olarak uygulanmali ve yeterli
kurumadan sonra hafif zimparalama yapilmalidir.

Eski ahsap yiizeylerde, ylizey boyasi dokilmis ya da kaplamasi
bozulmus ise, zimparalama yapiimali ve zimpara isleminden sonra
temizlenmelidir. Vernikli yiizeylerde uygulanacak yeni vernigin kinsma
yapmasini engellemek icin uygulama oncesi ylizeye sistre
yapiimalidir.

UYGULAMA

Inceltme Orani: Kullanima hazirdir, gerektiginde tiner ile inceltilebilir.
Inceltme sonrasi iyice karistirimalidir.

Uygulama: Firca veya rulo ile 2 veya yiizeyin emiciligine bagli olarak
3 kat uygulanir. Ik kat, vernigin ytizeye iyi niifus etmesini saglamak
icin %10-15 Dyo Sentetik Tiner ile inceltilmelidir. Katlar arasinda 24
saat beklenmesi ve plriiz zimparas! yapilmasi tavsiye edilir.

3-4 glin icinde fiziksel ve kimyasal dayanikliigini kazanir.

Sarfiyat: 0,06 -0,09 kg/m? (tek katta)

Ortam Sartlari: Yiizey sicakliginin +5°C ile +35 °C arasinda olmasina
dikkat edilmelidir.

Alet Temizligi: Uygulama sonrasi firca ve aletlerin temizligi Dyo
Sentetik Tiner ile yapilabilir.

UYGULANABILEN ALAN
Yiizeye bagli olarak;
« Tek katta 1L ile 10-15 m2 alan kaplanabilir.

DEPOLAMA

Acilmamis ambalajinda, serin ve kuru yerde dondan, isi ve kivilcim
kaynaklarindan koruyarak saklanmalidir.

TEHLIKE

Cozlcl nafta (petrol), orta alifatik, 2-biitanonoksim, cobalt bis(2-ethyl-
hexanoate)icerir.

Alevlenir sivi ve buhar.

Solunum yoluna niifuzu ve yutulmasi halinde éldirictdir.
Alerjik cilt reaksiyonlarina yol acar.

Rehavete veya bas donmesine yol acabilir.

Sucul ortamda uzun sire kalicl, toksik etki.

Isidan, kivilcimdan, alevden, sicak yiizeylerden uzak tutun. — Sigara
icilmez.

Buharini/spreyini solumaktan kaginin.

Cevreye verilmesinden kaginin.

Koruyucu eldiven/koruyucu kiyafet/goz koruyucu/yiiz koruyucu
kullanin.

Yutuldugunda : Ulusal Zehir Danisma Merkezi’nin 114 no’lu telefonunu
veya doktoru/hekimi arayin.

Icerigi/kabi ulusal yonetmeliklere gére bertaraf edin.

TS 8693'e
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Yiizeyi Uygulamaya Kangtiriniz Firga/rulo ile
temizleyiniz hazir uygulayiniz
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Katlar arasi: 24 saat Kapagi sikica Sicaktan
kapatiniz koruyunuz

Boyanabilen alan

Ambalaj Dolum (2 katta)
Birlik 075L 38-56m’
Galon 25L 12,5-18,8 m?
Bidon 12Kg 65-98 m?
Bidon 5L 75-112,5 m?

* Urlin performansindan, en iyi sonucu elde etmek icin, lttfen kullanim bilgilerine tam olarak uyunuz.
Uriin ve uygulama sistemi ile ilgili daha detayl bilgi igin 444 0 396 DYOFON’ u arayabilirsiniz.




PINOSAN
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Pinosan
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Guines Isinlarina Karsi Dayanikli - Parlak

TANIM
Alkid esasl, seffaf, parlak yat verniktir.

URUN OZELLIKLERI

- Darbe ve cizilmelere karsl dayanikli

- UV isinlarina ve kimyasal etkilere kars! direncli
- Homojen yiizey olusturur




UYGULAMA ALANI

Deniz tasitlarinin ahsap kisimlari ile binalarin panjur, lambri, pergola,
kapi ve pencere dogramalari gibi tim ahsap kisimlarinda dogrudan
veya tercihen Pinosan Ahsap Koruyucu ( 980-) tizerine uygulanir.

TEKNIK OZELLIKLER

Renk: Seffaf

Yogunluk: 0,92-0,94 g/cm3

Kuruma Siiresi (25°C, %55 bagil nem): Katlar arasi 24 saat
Viskozite: 95-100 (D4/25 °C,sn)

Parlaklik: min.120 (60°)

TS 8693’e uygun
YUZEY HAZIRLIGI

Yeni yiizeyler kuru kir ve yagdan arindiriimis olmali, budaklari yakilip
Pinosan Dekoratif Ahsap Koruyucu ile doyurulmalidir.

Eski ahsap ylizeylerde, kuru kir ve yagdan arindiriimis olmal, yiizeyde
vernik kalintilari var ise kazinarak temizlenmelidir. Yiizeyde bakteri,
kif, mavi leke ve ahsap kurtlarina karsl daha etkin bir koruma
isteniyorsa, Pinosan Ahsap koruyuculari (980-) kullaniimalidir.

UYGULAMA

inceltme Orani: Dyo Seliilozik Tiner ile inceltilir. inceltme sonrasi iyice
karistinimalidir.

Uygulama: Firca veya rulo ile ylzeye 2 veya ahsabin emiciligine bagli
olarak 3 kat uygulanir. Il kat, vernigin ahsap gozeneklerine iyi bir
sekilde niifuz etmesi icin %15—20 oraninda Dyo Sentetik Tiner ile
inceltilerek, 2 ve 3. katlar ise inceltiimeden ve katlar arasi en az 24
saat beklenerek uygulanmalidir.

Plskirtme tabancasi ile yapilan uygulamada %10-20 Dyo Sentetik
Tiner ile inceltilir, ahsabin emiciligine bagli olarak 2 veya 3 kat
uygulanir.

Sarfiyat: 0,06-0,08 kg/m? (tek katta)

Ortam Sartlan: Ylzey sicakliginin +5°C ile +35 °C arasinda olmasina
dikkat edilmelidir.

Alet Temizligi: Uygulama sonrasi firca ve aletlerin temizligi Dyo
Sentetik Tiner ile yapilabilir.

UYGULANABILEN ALAN
Yiizeye bagl olarak;
« Tek katta 1L ile 12-16 m? alan kaplanabilir.

DEPOLAMA
Acilmamig ambalajinda, serin ve kuru yerde dondan, isi ve kivilcim
kaynaklarindan koruyarak saklanmalidir.

TEHLIKE

Coziicu nafta (petrol), orta alifatik, 2-biitanonoksim, cobalt bis
(2-ethylhexanoate)icerir.

Alevlenir sivi ve buhar.

Solunum yoluna niifuzu ve yutulmasi halinde éldiricudiir.
Alerjik cilt reaksiyonlarina yol acar.

Rehavete veya bas donmesine yol acabilir.

Sucul ortamda uzun stire kalici, toksik etki.

o TS 8693
UYGUNDUR.

Pinosan

Isidan, kivilcimdan, alevden, sicak yiizeylerden uzak tutun. — Sigara e

icilmez.

Buharini/spreyini solumaktan kaginin.

Cevreye verilmesinden kacinin.

Koruyucu eldiven/koruyucu kiyafet/goz koruyucu/yiiz koruyucu

LG
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kullanin.
Yutuldugunda : Ulusal Zehir Danisma Merkezi’nin 114 no’lu telefonunu
veya doktoru/hekimi arayin.

icerigi/kabr ulusal yonetmeliklere gore bertaraf edin.
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Emici sistem
tabanca ile uygulayiniz

SO &

Boyanabilen alan

Yiizeyi Karistiriniz

Firca/rulo ile Katlar arasi: 24 saat Kapagi sikica
temizleyiniz

uygulayiniz kapatiniz

=3

Sicaktan
koruyunuz

Ambalaj Dolum (2 katta)
Birlik 0,75L 4,5-6 m?
Galon 25L 15-20 m?
Bidon 5L 90-120 m?

* Uriin performansindan, en iyi sonucu elde etmek icin, litfen kullanim bilgilerine tam olarak uyunuz.
Uriin ve uygulama sistemi ile ilgili daha detayl bilgi icin 444 0 396 DYOFON’ u arayabilirsiniz.
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Pirlizsiiz Zemin Olusturur - Seffaf

TANIM
Nitroseliiloz esasli tek bilesenli dolgu vernigidir.

URUN OZELLIKLERI

« Hizli kuruma

« Kolay zimparalanir

- Ahsabin ve parkenin gozenek ve birlesme noktalarini
doldurarak, tzerine uygulanacak son kat verniklerin ahsap
tarafindan emilmesini dnler

- Zaman ve malzemeden kazang¢ saglar




UYGULAMA ALANI
Her tirli ahsap, ahsap kaplama ve parke yiizey tzerinde kullaniimak
lizere 0zel olarak formile edilmistir.

TEKNIK OZELLIKLER

Renk: Seffaf

Yogunluk: 0,95-0,97 g/cm3

Viskozite: 95-100 (D4/25°C,sn)

Kuruma Siiresi (25° C, %55 bagil nem) : Katlar arasi 20-30 dakika

YUZEY HAZIRLIGI
Yeni yiizeyler kuru kir ve yagdan arindirimis olmali, budaklar yakilip
Pinosan Dekoratif Ahsap Koruyucu ile doyurulmalidir.

Eski ahsap ylizeylerde, kuru kir ve yagdan arindiriimis olmal, yiizeyde
vernik kalintilari var ise kazinarak temizlenmelidir. Yiizeyde bakteri,
kif, mavi leke ve ahsap kurtlarina karsl daha etkin bir koruma
isteniyorsa, Pinosan Ahsap koruyuculari (980-) kullaniimalidir.

UYGULAMA
inceltme Orani: Kullanima hazirdir. Gerekirse Dyo Seliilozik Tiner ile

inceltilebilir. inceltme sonrasi iyice kanistinimalidir.

Uygulama: Firca veya rulo ile tek kat veya yiizeyin emiciligine bagli
olarak 2 kat uygulanir.

Puskirtme tabancasi ile yapilan uygulamada %10-20 Dyo Seliilozik
Tiner ile inceltilir, ahsabin emiciligine bagli olarak 2 veya 3 kat
uygulanir.

Katlar arasinda 20-30 dakika beklenmesi tavsiye edilir. Ortam
sicakligina bagli olarak 1-2 saat sonra zimparalanabilir.

Sarfiyat: 0,08-0,12 kg/m? (tek katta)

Ortam Sartlan: Ylzey sicakliginin +5°C ile +35 °C arasinda olmasina
dikkat edilmelidir.

UYGULANABILEN ALAN
Yiizeye bagli olarak;
» Tek katta 1L ile 8-12 m? alan kaplanabilir.

DEPOLAMA
Acilmamis ambalajinda, serin ve kuru yerde dondan, isi ve kivilcim
kaynaklarindan koruyarak saklanmalidir.

TEHLIKE
Toluen, metil asetat, n-hiitil asetat, propan-2-ol, 2-metilpropan-1-ol
icerir.

Kolay alevlenir sivi ve buhar.

Solunum yoluna niifuzu ve yutulmasi halinde éldiricudiir.

Cilt tahrisine yol acar.

Ciddi g6z tahrisine yol acar.

Rehavete veya bas donmesine yol acabilir.

Dogmamis ¢ocukta hasara yol agma siiphesi var.

Uzun siireli veya tekrarli maruz kalma sonucu organlarda hasara yol
acabilir

Isidan, kivilcimdan, alevden, sicak yiizeylerden uzak tutun. — Sigara
icilmez.

Buharini/spreyini solumayin.

Cevreye verilmesinden kacinin.

Koruyucu eldiven/koruyucu kiyafet/goz koruyucu/yiiz koruyucu
kullanin.

Yutuldugunda : Ulusal Zehir Danisma Merkezi’nin 114 no’lu telefonunu
veya doktoru/hekimi arayin.

icerigi/kabr ulusal yonetmeliklere gore bertaraf edin.

~ Pinosan

ol

Yiizeyi Zimpara yapiniz Kangtinniz Emici sistem Firca/rulo ile Katlar arasi:
temizleyiniz tabanca ile uygulayiniz uygulayiniz 20-30 dak
-
Kapagi sikica Sicaktan
kapatiniz koruyunuz

Boyanabilen alan

Ambalaj Dolum (2 katta)
Birlik 075L 6-9 m?
Galon 25L 20-30 m?
Bidon 2L 96-144 m?

* Uriin performansindan, en iyi sonucu elde etmek icin, litfen kullanim bilgilerine tam olarak uyunuz.
Uriin ve uygulama sistemi ile ilgili daha detayl bilgi icin 444 0 396 DYOFON’ u arayabilirsiniz.






DYOTEK

Lekeli Isli Yiizeyler icin
Ozel Boya

Inatci Leke ve isi Onler - Uzun Siiren Beyazlik

TANIM

Termoplastik recine esasli, kokusu giderilmis solventle
formile edilmis, leke problemli yiizeyler icin gelistiriimis,
kullanima hazir mat i¢ cephe duvar boyasidir.

URUN OZELLIKLERI

- Yiizey Uzerindeki lekeleri izole etme ve tekrar yiizeye ¢ikmasini
engelleme

» Milkemmel yapisma

« Sararmaz

- Su ve notr deterjan ile yikanabilme

- Dokiilmelere karsi dayanim

» Nemli ortamlarda da kullanilabilme

- Kursun icermez




UYGULAMA ALANI

Binalarin i¢ kisimlarinda her tlrlt boya tizerine, duvar ve tavanlara
rahatlikla uygulanabilir. Fabrika, atolye, lokantalar, sinema ve
tiyatrolar, ofisler ve 6zel konutlarda ¢oziim bulunamayan leke ve
izlerin kapatilmasinda ve banyo, mutfak, kantin gibi nemli ortamlarda
kullanilabilir.

TEKNIK OZELLIKLER

Renk: Beyaz

Yogunluk: 1,40-1,42 g/cm3

Kuruma Siiresi (25° C, %55 bagil nem) : Dokunma kurumasi 1-2
saat, Sert kurumasi 24 saat

Viskozite: 108-111 KU1/25°C

YUZEY HAZIRLIGI
Yiizeyde bulunan eski kabarmis dokular temizlenmeli ve kusurlar
duzeltilmeli, eski alkid esasli boyalar zimparalanmalidir.

UYGULAMA

inceltme Orani: Kullanima hazirdir.

Uygulama: Firca veya rulo ile inceltiimeden uygulanir. 24 saat ara ile
2 kat uygulama onerilir.

Sarfiyat: 0,12-0,15 kg/m? (tek katta)

Ortam Sartlan: Yizey sicakliginin +5°C ile +35°C arasinda olmasina
dikkat edilmelidir.

Alet Temizligi: Uygulama sonrasi firca ve aletlerin temizligi Dyo
Sentetik Tiner ile yapilabilir.

UYGULANABILEN ALAN
Yizeye bagl olarak;
« Tek katta katta 1L ile 9-11'm2, 1kg ile 6,4-7,9 m? alan boyanir

DEPOLAMA

Acilmamis ambalajinda, serin ve kuru yerde dondan, Isi ve kivilcim
kaynaklarindan koruyarak saklanmalidir.

TEHLIKE

Alkanlar C9-12-izo- icerir.

Alevlenir sivi ve buhar.

Solunum yoluna nifuzu ve yutulmasi halinde oldrdcidr.
Sucul ortamda uzun sire kalici, zararl etki yapabilir.

Isidan, kivilcimdan, alevden, sicak yiizeylerden uzak tutun. — Sigara
icilmez.

Cevreye verilmesinden kacinin.

Koruyucu eldiven/koruyucu kiyafet/goz koruyucu/ytiz koruyucu
kullanin.

Yutuldugunda : Ulusal Zehir Danisma Merkezi’nin 114 no’lu telefonunu
veya doktoru/hekimi arayin.

Kusturmayin.

icerigi/kabi ulusal yonetmeliklere gére bertaraf edin.

Kursunsuz

Yiizeyi Uygulamaya Karistininiz Firca/rulo ile 5°-35°C uygulayiniz
temizleyiniz hazir uygulayiniz

°C

Kapag sikica Sicaktan
kapatiniz koruyunuz

, Boyanabilen alan
Ambalaj (2 katta)

Yanmlik 17-21m?
Birlik 34-41m?
Galon 11,2-13,8 m?
Bidon 67,5-82,5 m?

* Uriin performansindan, en iyi sonucu elde etmek icin, liitfen kullanim bilgilerine tam olarak uyunuz.
Uriin ve uygulama sistemi ile ilgili daha detayl bilgi igin 444 0 396 DYOFON' u arayabilirsiniz.

Katlar arasi: 24 saat




DYOSTOP

Rutubetli Ylzeyler icin
Ozel Boya

| \ N

Negatif Su Basincini Onler - Rutubeti Engeller

TANIM

Termoplastik recine esasli, kokusu giderilmis solventle
formile edilmis, rutubeti bloke eden, kullanima hazrr,
mat i¢ cephe duvar boyasidir.

URUN OZELLIKLERI

- Duvardan gelen nemi ve rutubeti bloke eder
- Her tiirli nemli yiizeye rahatlikla uygulanir

» Milkemmel yapisma

« Yiksek alkali direnci

« Hizli kuruma

« Sararmaz

- Kursun icermez




UYGULAMA ALANI

Binalarin i¢ kisimlarinda, duvar ve tavanlara rahatlikla uygulanabilir.
Icinde bulunan 6zel katkilar nemle kiirlendiginden hafif islak ve nemli
yiizeylere uygulanir. Ozellikle yazliklar, depo ve bodrum katlarinda,
tlinel, mahzen ve kiler gibi yogun nemli ve alkali ortamlarda kullanilr.

TEKNIK OZELLIKLER

Renk: Beyaz

Yogunluk: 1,50-1,52 g/cm3

Kuruma Siiresi (25° C, %55 bagil nem) : Dokunma kurumasi 1-2
saat, Sert kurumasi 24 saat

Viskozite: 130-132 KU1/25°C

YUZEY HAZIRLIGI

Yeni boyanacak ince sivall yiizey tizerindeki fazla su bir bez
yardimiyla alinmalidir. Ylzeyde bulunan eski kabarmig dokular
temizlenmeli ve kusurlar diizeltilmeli, eski alkid esasl boyalar
zimparalanmalidir. Dyorit veya Akrofiller Macun ile yiizey
duzeltilmelidir.

UYGULAMA

inceltme Orani: Gerekirse Sentetik Tiner ile inceltilebilir.
Uygulama: Firca veya rulo ile inceltilmeden uygulanir. Gerekirse
%5-10 Sentetik Tiner ile inceltilebilir. 24 saat ara ile iki kat uygulama
onerilir.

Sarfiyat: 0,12-0,15 kg/m? (tek katta)

Ortam Sartlan: Yiizey sicakliginin +5°C ile +35°C arasinda olmasina
dikkat edilmelidir.

Alet Temizligi: Uygulama sonrasi firca ve aletlerin temizligi Dyo
Sentetik Tiner ile yapilabilir.

UYGULANABILEN ALAN
Yizeye bagl olarak;
- Tek katta katta 1L ile 4-6 m?,1kg ile 3-4 m? alan boyanir.

DEPOLAMA
Acilmamis ambalajinda, serin ve kuru yerde dondan, Isi ve kivilcim
kaynaklarindan koruyarak saklanmalidir.

TEHLIKE
Portland (Beyaz) Cimento , Alkanlar C9-12-izo- icerir.

Alevlenir sivi ve buhar.

Solunum yoluna nifuzu ve yutulmasi halinde oldrdcidr.
Cilt tahrisine yol acar.

Ciddi gz hasarina yol agar.

Sucul ortamda uzun sire kalici, zararl etki yapabilir.

Isidan, kivilcimdan, alevden, sicak yiizeylerden uzak tutun. — Sigara
icilmez.

Cevreye verilmesinden kacinin.

Koruyucu eldiven/koruyucu kiyafet/goz koruyucu/ytiz koruyucu
kullanin.

Yutuldugunda : Ulusal Zehir Danisma Merkezi’nin 114 no’lu telefonunu
veya doktoru/hekimi arayin.

Kusturmayin.

icerigi/kabi ulusal yonetmeliklere gére bertaraf edin.

Yiizeyi
temizleyiniz

Kapagi sikica
kapatiniz

Kursunsuz

O 4 e

Uygulamaya Karistiriniz Firca/rulo ile 5°-35°C uyqulayiniz
hazir uygulayiniz

B

Sicaktan
koruyunuz

, Boyanabilen alan
Ambalaj (2 katta)

11-2,2 m?
5-7,5 m?
30-45 m?

* Uriin performansindan, en iyi sonucu elde etmek icin, liitfen kullanim bilgilerine tam olarak uyunuz.
Uriin ve uygulama sistemi ile ilgili daha detayli bilgi igin 444 0 396 DYOFON' u arayabilirsiniz.

Katlar arasi: 24 saat




DYONEM

Banyo, Mutfak ve Bebek
Odalari icin Ozel Boya

Su Buharinin Yogunlasmasini ve Ist Kaybini Onler
//— Cocuk Odalar ve Banyolar icin Ideal

TANIM

Boya filmi tizerinde nem(yogusma) olusturan banyo,

mutfak gibi rutubetli mekanlarda bu problemin énlenmesi
amaclyla tasarlanmis, ayrica sicak yiizeyi ve kadife dokusu
ile bebek odalarinda ve her tiirlii ic mekanlarda da rahatlikla
kullanilabilen akrilik kopolimer esasli bir boyadir.

URUN OZELLIKLERI

- Icerdigi mikro cam bilyeler sayesinde, siiriildiigii yiizeylerde cift
cam sisteminde calisarak (cam/hava/ cam) izole edici bir film olustur-
mas|

- Boya filmi Uzerinde su buharinin yogusmasini engelleyerek Isi
kaybini 6nlemesi

- Diger boyalara gére 3.5 kat daha disiik 1s1 gecirgenlik katsayisi

» Milkemmel yapisma

- Tam mat dokusu ile yiizey hatalarini gostermemesi

« Mat Uriin sinifinda olmasina ragmen yiiksek silinebilirlik

- Insan ve cevre dostu




UYGULAMA ALANI: Ozellikle nemli ortamlar icin tasarlanmistir.
Banyo, mutfak vb. rutubetli mekanlarda sorun ¢oziicl olarak
kullanilacagi gibi yiizeyinin diger boyalara gore daha sicak olmasi
nedeniyle bebek odalarinda kullaniimasi tavsiye edilir. Ancak dus
kenarlar gibi siirekli su ile direkt temas eden yiizeylere uygulan-
mamalidir.

TEKNIK OZELLIKLER:

Renk: Beyaz

Yogunluk: 1,14-1,18 g/ml (Sadece Beyaz icin)

Kuruma Siiresi: Astar uygulamasindan 24 saat sonra ilk kat, katlar
arasl 6 saat (25°C, %55 bagil nem, yiiksek nem ve/veya disiik
sicaklikta kuruma siiresi uzayabilir.)

Viskozite: 85-95 KU/25°C

pH: 8,30-8,70

TS 5808’e uygundur.

TS EN 13300 Siniflandirma

Parlaklik : G4, Tam Mat

En biiyiik tane biiyiikliigii : S1, ince
Yas ovma direnci : Sinif 1

Ortme giicii : Sinif 2(3,5 m?/L sarfiyatta)

YUZEY HAZIRLIGI

Yeni Boyanacak yiizeyler

Uygulama yapilacak yiizey serbest tozlardan arindiriimali, kuru ve
temiz ylizeylerde uygulama yapilmalidir.

Gerekli goriilen yerlerde, yiizeyi dlzgiinlestirmek icin Dyorit Macun
veya toz macunlar ile ince sivalardaki bozukluklar, ylizeydeki catlaklar
lokal veya komple tamir edilir. Macun kuruduktan sonra tim yiizey
zimparalanip, zimpara tozlar yiizeyden uzaklastinldiktan sonra
Dyobinder (1/7 inceltilerek) veya Dyo Albin Astar tek kat olarak tarama
yapmadan ylzeyde film birakmasina izin vermeyecek sekilde
uygulanir.

Algl, kireg, badana, gaz beton gibi emici ve tozuma karakterli
yiizeylere Dyobinder (1/7 inceltilerek) veya Dyo Albin Astar tek kat
olarak tarama yapmadan(yukaridan asagl dogru rulo bir tur attirilarak)
uygulanir. Bu tir yuzeylerde dolgulu astarlar kullanilmamalidir.

Mineral esasli, emiciligi cok az, tozuma yapmayan, ham sivall i¢
yizeylerde 1kat Gegis Astari uygulanir.

Briit Beton Yiizeyler

Briit betonlarin yapiminda kullanilan kalip ayirici yaglar, tizerine
gelecek olan her tiirli su bazli i¢ cephe boyalari ve kaplamalari igin
risk olusturmaktadir. Bu nedenle yiizeyler ¢ok iyi kontrol edilmelidir.
Yiizeyde yag birikimleri gozleniyor ise, yag ¢ozlicii maddeler ile
yikanarak uzaklastirnimalidir. Ylzey hatalarinin ve gozeneklerin
giderilmesi amaciyla ¢cimento esasl macun ile kaba dolgu yapildiktan
sonra yiizey Dyo Briit Beton Astari veya Dyobinder (1/7 inceltilerek) ile
astarlanip, Dyorit Macun ile ylizey dizeltiimelidir. Yiizey tekrar
Dyobinder ile astarlandiktan sonra son kat boya uygulamasina gegilir.

Eski Boyali yiizeyler

Uygulama yapilacak yiizey, aderansi azaltic her tiirll toz, kir ve
yagdan arindirimali, gevsek ve kabarmis boya tabakalarindan
tlmuyle temizlenerek, kuru, temiz ve saglam hale getirilmelidir.

Yiizeydeki seviye farklarl Dyorit Macun veya toz macunlar ile lokal
macunlama ile giderilmeli, 6zellikle macunlanan bolgelerdeki seviye
farkliliklari olmak tizere tim ylizey zimpara ile diizeltimelidir. Zimpara
tozlari yiizeyden uzaklastirildiktan sonra Dyobinder veya Albin Astar
ile tim yiizey astarlanmalidir.

Eski sentetik bazli veya renk degisimi yapilacak su bazli boyall
yizeyler ile eski boyali ve cok kirli yiizeyler hafifce zimparalanip,
zimpara tozlari yiizeyden uzaklastirnldiktan sonra Dyo Gegis Astari tek
kat halinde uygulanir.

Nikotin, kahve, yag, is vb. ¢ok kirli yiizeylerde boyanin értiiciiligiini
artirmak amaciyla bir kat Dyotek uygulandiktan sonra, bir kat Gegis
Astari ile astarlanmalidir.

Kiiflt yuzeyler, su ve firca yardimi ile temizlenmeli, yiizey kurumasi
tamamlandiktan sonra ylizeye uygun astarlar ile astarlandiktan sonra
boya uygulamasi yapiimalidir.

* Astarlama isleminde kesinlikle izolasyon astarlari
kullaniimamahdir.

UYGULAMA
inceltme Orani: Su ile hacmen %10 oraninda inceltilerek
uygulanmalidir.

Uygulama: 2 kat veya yogusmayi énleme etkisini artirmak icin
3 kat uygulanir. Hava sartlarina bagl olarak katlar arasi en az 6
saat beklenmelidir.

Sarfiyat: Tek katta 0,17-0,19 kg/m?

Tavsiye Edilen Kuru Film Kalinligi: Her kat icin 70-80 um
olmalidir.

Ortam Sartlari: Uygulama ve {riin kuruma siiresi boyunca ortam
ve yiizey sicakliginin +5°C ile +35°C arasinda olmasina dikkat
edilmelidir.

UYGULANABILEN ALAN:

2 katta yilizeye baglh olarak 1L ile 3-3,5 mZ, 1 kg ile 3,5-4 m?
alan boyanr.

3 katta (Yogusmayi dnleme etkisini artirmak igin) ylzeye bagl
olarak 1L ile 2,5-3 m? alan boyanabilir.

DEPOLAMA SARTLARI:
Acilmamis ambalajinda, serin ve kuru yerde dondan ve direk
glines isigindan koruyarak saklanmalidir.

GUVENLIK UYARISI:
Cocuklarin erisemeyecedi yerde saklayin.

Karigim: 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EC no. 247-500-7] ve

2-metil-2H -izotiazol-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1) icerir. Alerjik
reaksiyona yol agabilir.

. SUBAZLI =

<>

TS 5808'e
UYGUNDUR.

Yiizeyi %10 Kangtinniz Rulo ile
temizleyiniz Su ile inceltiniz uygulayiniz

c)

5°-35°C uygulayiniz Donmaktan Astar
koruyunuz uygulamasindan
24 saat sonra ilk kat
katlar arasi 6 saat

) Boyanabilen alan
Ambalaj Dolum (2 katta)

250 75-9 m?
5L 45-52,5 m?

Galon
Bidon

* Uriin performansindan, en iyi sonucu elde etmek icin, litfen kullanim bilgilerine tam olarak uyunuz.

Uriin ve uygulama sistemi ile ilgili daha detayl bilgi igin 444 0 396 DYOFON' u arayabilirsiniz.
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TEKNOLONG

Lh

Teknolong
Yuzey Koruyucu

Teknolong

FIE ionid Poaes Kooayeis

Mineral Yuzeylerde
Maksimum Koruma
Dogalligi Koruyarak
Uzun Yillar Canhlik

Teknolong Aqua
Su itici Emprenye

Yiizeyin Gorunumunti
Degistirmeden
Korunmasini Saglar

TANIM
Solvent bazli, PTFE katkili
yiizey koruyucudur.

URUN OZELLIKLERI

- Tozumayi 6nleme

« Yiizeylerin dig gorinimand
degistirmeden koruma ozelligi
- Yiiksek su itici 0zelligi ile
atmosferik kosullarina kars!
mikemmel direng

- Kursun icermez

TANIM
Su bazli, kullanima hazir, su itici
seffaf emprenye malzemesidir.

URUN OZELLIKLERI

« Kullanima hazir

« Yiizeyde film olusturmayan
emprenye

« Yuksek su itme ozelligi ile
y[ljzeyde don tahribatina engel
olur

« Yiizeyin nefes almasini saglar
« Yiizeyi yagmura ve kire karsl
korur

- Beyazlanma, kireclenme,
yosunlasma gibi problemlerin
olusumunu engeller

« Parlama yapmaz

- Boyall yiizeye uygulandidinda
yiizeyi daha canli gosterir




TEKNOLONG

UYGULAMA ALANI

Beton, tugla, dogal tas, kiremit, gaz beton vb emici mineral esasli
yuzeylerde koruyucu olarak kullanilir. Emici olmayan yiizeylere
(mermer, granit vb) uygulama yapilmaz.

TEKNIK OZELLIKLER

Renk: Seffaf

Yogunluk: 0,85-0,87 g/cm3

Kuruma Siiresi (25 °C, %55 bagil nem): Sert kuruma 24 saat
Viskozite: 10-13 sn (D6, 25 °C)

Parlama Noktasi: 36 °C

YUZEY HAZIRLIGI

Kirli, tozlu ve gevsek dokulu ylizeyler temizlenmelidir. Ancak
yuzeydeki tuz ¢ikisi devam ediyorsa bunun sebep oldugu nedenler
giderilinceye kadar uygulama yapiimamalidir.

UYGULAMA

inceltme Orani: Kullanima hazirdir.

Uygulama: Tek kat halinde firca, rulo veya plskurtme yontemiyle
uygulanir.

Sarfiyat: 0,11-0,14 kg/m? (tek katta)

Ortam Sartlan: Yizey sicakliginin +5°C ile +35°C arasinda olmasina
dikkat edilmelidir.

Alet Temizligi: Uygulama sonrasi firca ve aletlerin temizligi Dyo
Sentetik Tiner ile yapilabilir.

UYGULANABILEN ALAN

Yuzeye bagli olarak;

« Tek katta 1L ile 6 - 8 m2, 1kgile 7- 9 m? alanda uygulama
yapilabilir.

DEPOLAMA
Acilmamis ambalajinda, serin ve kuru yerde dondan, Isi ve kivilcim
kaynaklarindan koruyarak saklanmalidir.

TEHLIKE

Cozlci nafta (petrol), orta alifatik, Coziict nafta (petrol), hafif
aromatik, Alkanes, C14-17, Chloro icerir.

Alevlenir sivi ve buhar.

Solunum yoluna nifuzu ve yutulmasi halinde oldirdcidr.
Rehavete veya bas donmesine yol acabilir.

Genetik hasara yol acabilir.

Kansere yol acabilir.

Emzirilen ¢ocuga zarar verebilir.

Sucul ortamda uzun sire kalicl, toksik etki.

Isidan, kivilcimdan, alevden, sicak yiizeylerden uzak tutun. — Sigara
icilmez.

Buharini/spreyini solumaktan kaginin.

Cevreye verilmesinden kacinin.

Koruyucu eldiven/koruyucu kiyafet/goz koruyucu/ytiz koruyucu
kullanin.

Yutuldugunda : Ulusal Zehir Danisma Merkezi’nin 114 no’lu telefonunu
veya doktoru/hekimi arayin.

Icerigi/kabi ulusal yonetmeliklere gore bertaraf edin.

Kursunsuz

CW - N

Yiizeyi Uygulamaya Karistiriniz Firca/rulo ile
temizleyiniz hazir uygulayiniz
" A
Emici sistemli Kapagi sikica Sicaktan
tabanca kapatiniz koruyunuz

O

Galon 25 15-20 m?
Bidon 5L 90-120 m?

TEKNOLONG AQUA

UYGULAMA ALANI:

Emici ozellikteki dogal ve yapay taslar, gaz beton, kiremit, cimento ve
akrilik boya uygulanmis yiizeyler tzerinde kullanilabilir. Gozenekli
yapidaki dogal taslar yiiksek su emme kabiliyetine sahip olduklarr icin
zamanla goriinimlerinde ve islevlerinde bozulmalar meydana gelir.
“Teknolong Aqua” uygulamasi ile yiizey su gecirimsiz hale getirilerek
bu tir sorunlar ortadan kaldirilir.

TEKNIK OZELLIKLER:

Renk: Seffaf

Yogunluk: 1,00-1,04 g/ml

Kuruma Siiresi: 2-5 saat
Viskozite: 10-20 sn (Dincup4, 25 °C)

YUZEY HAZIRLIGI

Uygulama oncesinde yiizeyin toz, kir ve yagdan arindiriimis olmasl,
varda yiizeydeki yag, kir, pas kiif veya yosunu iyice temizlenmesi
gerekir. Islak ylizeylere uygulamadan 6nce yiizeyin tamamen
kurumas! beklenmelidir.

UYGULAMA

Uygulama igin fir¢a, rulo veya emici sistemli tabanca yontemi
kullanilabilir. Kullanima hazir haldedir, inceltme gerektirmez. Yiizey
emiciligine bagli olarak tek kat veya iki kat uygulama yapilabilir. iki kat
uygulama yapiimasi dahilinde ilk kat kurumadan yas st yas olarak
uygulama yapilmalidir. Uygulama sonrasinda film tabakasi olusmaz.
Yagmurlu havada uygulama yapilamamalidir, uygulamaya baslandik-
tan sonra yagmur baslamasi durumunda, uygulama yapilmis yizeyler
yagmurdan korunmalidir.

Uygulama: Tek veya iki kat

Sarfiyat: Tek katta 0,05-0,5 It/m?2

Ortam Sartlari: Uygulama ve drlin kuruma siiresi boyunca ortam ve
yizey sicakhginin +5°C ile +35°C arasinda olmasina dikkat edilmelidir.

UYGULANABILEN ALAN:
Tek katta yiizeye bagli olarak 1L ile 2-20 m? alana uygulama
yapllabilir.

DEPOLAMA SARTLARI:
Acilmamis ambalajinda, serin ve kuru yerde dondan ve direk giines
Isigindan koruyarak saklanmalidir.

GUVENLIK UYARISI:
Cocuklarin erisemeyecedi yerde saklayin.

Karigim: 2-oktil-2H-izotiazol-3-on, 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on
[EC no.247-500-7] ve 2-metil-2H -izotiazol-3-on [EC n0.220-239-6]
(3:1) icerir. Alerjik reaksiyona yol acabilir.

I\

Yiizeyi Uygulamaya Firca/rulo ile Emici sistemli
temizleyiniz hazir uygulayiniz tabanca
L
°C <
~
5°-35°C uygulayiniz Donmaktan Katlar arasi: 24 saat
koruyunuz
Galon 5L 10-100 m?
Bidon 5L 30-300 m?



DYOFLEKS

Cati Izolasyon
Malzemesi

DYOFLEKS ELYAFLI TANIM
Akrilik emilsiyon esasli,
elyaf katkili sivi cati izolasyon
malzemesidir.

URUN OZELLIKLERI

« Su yalitimi ve cati izolasyonu
saglar.

- Kimyasal ve UV direnci yiiksek
« Milkemmel yapisma

« Su gegirmez

- Yapisindaki elyaf sayesinde
mekanik darbelere karsi daha
dayanikli

- Yar akiskan ozelligi ile yiizeyleri
kolaylikla kaplama

« Yiiksek su buhari gecirgenligi
- Sicak ve soguk farklarinda
elastikiyetini korur.

Elastik - Glines Isinlarina Karsi Dayanikli

DYOFLEKS TANIM
Akrilik esasli sivi cati izolasyon
malzemesidir.

URUN OZELLIKLERI

- Su yalitimi ve ¢ati izolasyonu
saglar.

- Yari akiskan ozelligi ile yiizeyleri
kolaylikla kaplama

« Yiiksek su buhari gecirgenligi
» %600 elastik, sicak ve soguk
farklarinda elastikiyetini koruma
« Cekme mukavemeti 24 saat
sonra, 23 °C'da, 25 kgf/cm?

- Kimyasal ve UV direnci yiiksek,
» Miikemmel yapisma,

- Su gecirmez.




DYOFLEKS ELYAFLI

UYGULAMA ALANI:

Su ve nem gecirimsizligi istenilen binalarda, beton, siva, tugla, ytong,
briket, eternit, ahsap, oluklu ve oluksuz asbestli cati kaplama
levhalarinda giivenle kullanilir.

TEKNIK OZELLIKLER:

Renk: Beyaz

Yogunluk: 1,28-1,32 g/ml

Kuruma Siiresi: Astar uygulamasindan 24 saat sonra ilk kat, katlar
arasi 5 saat (25°C, %55 bagil nem, yiiksek nem ve/veya diisiik
sicaklikta kuruma siiresi uzayabilir.)

Viskozite: 130-135 KU1/25°C

pH: 8,00-8,40

TS 7847 ‘ye uygun

TS EN 1062-1 Siniflandirma
Parlaklik: G3, Mat

Kuru film kalinhgi: ES (>400)
Tane Biiyukliigii: S1, Ince

Su buhar aktarim hizi: V2

Su aktarim hizi: W3

Catlak 6rtme 6zelligi: AO
Karbondioksit gecirgenligi: CO

YUZEY HAZIRLIGI

Uygulama yapilacak yiizeyler yapismayi engelleyici her tirlii yag, kir
ve gevsek tabakalardan arindirmali; yiizey temiz ve kuru bir hale
getirilmelidir.

* Astarlama isleminde kesinlikle izolasyon astarlari kullanil-
mamalidir.

UYGULAMA

Inceltme Orani: %40 oraninda su ile inceltilerek bir kat astar olarak
uygulanmalr.

Uygulama: Astar kuruduktan sonra tizerine inceltilmeden iki veya ¢
kat halinde uygulanmalidir,

Sarfiyat: 1,000-1,510 kg/m?

Kuru Film Kalinligi: Her kat icin 100-200 um olmalidir.

Ortam Sartlari: Yiizey sicakliginin +5°C ile +35°C arasinda olmasina
dikkat edilmelidir. Yagisl havalarda uygulama yapilmamalidir.

* Uygulanacak her kat, bir evvelki katin ters yoniinde capraz uygula-
ma olacak sekilde en az 24 saat iginde uygulanmalidir.

* Uygulama yapilmis yiizeyler 24 saat boyunca yagmur, kar ve dondan
korunmalidir.

* Uzerinde gezilecek ve mekanik darbelere maruz kalacak yiizeylerin
uzerine koruyucu bir kaplama yapilmasi gerekmektedir.

UYGULANABILEN ALAN:
Yiizeye bagli olarak 1L ile 0,9-1,4 m? 1kg ile 0,66- 1 m?alan boyanir.

DEPOLAMA:
Acilmamis ambalajinda, serin ve kuru yerde, dondan ve direk glines
isigindan koruyarak saklanmalidir.

GUVENLIK UYARISI:
Cocuklarin erisemeyecedi yerde saklayin.

Karisim: 2-oktil-2H-izotiazol-3-on, 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on

[EC no.247-500-7] ve 2-metil-2H -izotiazol-3-on [EC no.220-239-6]
(3:1) icerir. Alerjik reaksiyona yol acabilir.
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TS 7847
UYGUNDUR.
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Yiizeyi Kullanima hazir Karistiriniz Firga/rulo ile
temizleyiniz uygulayiniz
>
°C <
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5°-35°C uygulayiniz Donmaktan Astar uygulamasindan
koruyunuz 24 saat sonra ilk kat,

katlar aras| 6 saat

Boyanabilen alan

Ambalaj Dolum (2 katta)
Galon 25L 2,25-2,50 m?
Bidon 20Kg 13-20 m?

* Uriin performansindan, en iyi sonucu elde etmek icin, litfen kullanim bilgilerine tam olarak uyunuz.
Uriin ve uygulama sistemi ile ilgili daha detayl bilgi icin 444 0 396 DYOFON’ u arayabilirsiniz.

DYOFLEKS

UYGULAMA ALANI:

Su ve nem gecirimsizligi istenilen binalarda, beton, siva, tugla, ytong,
briket, eternit, ahsap, oluklu ve oluksuz asbestli cati kaplama
levhalarinda giivenle kullanilir.

TEKNIK OZELLIKLER:

Renk: Beyaz

Yogunluk: 1,34-1,38 g/ml

Kuruma Siiresi: Astar uygulamasindan 24 saat sonra ilk kat, katlar
arasi 5 saat (25°C, %55 bagil nem, yiiksek nem ve/veya disik
sicaklikta kuruma siresi uzayabilir.)

Viskozite: 107-113 KU1/25°C

pH: 8,00-8,40

TS 7847 ‘ye uygun

TS EN 1062-1 Siniflandirma
Parlaklik: G3, Mat

Kuru film kalinhgr: E4 (>200, <400)
Tane Biiyiikliigii: S1, Ince

Su buhan aktarim hizi: V3

Su aktarim hizi: W3

Catlak 6rtme ozelligi: AO
Karbondioksit gecirgenligi: CO

YUZEY HAZIRLIGI

Uygulama yapilacak yiizeyler yapismayi engelleyici her turlii yag, kir
ve gevsek tabakalardan arindirmali; yiizey temiz ve kuru bir hale
getirilmelidir.

* Astarlama isleminde kesinlikle izolasyon astarlari kullanil-
mamalidir.

UYGULAMA

Inceltme Orani: %40 oraninda su ile inceltilerek bir kat astar olarak
uygulanmall.

Uygulama: Astar kuruduktan sonra tzerine inceltiimeden iki veya l¢
kat halinde uygulanmalidir,

Sarfiyat: 1,000-1,510 kg/m?

Kuru Film Kalinligi: Her kat i¢in 100-200 pum olmalidir.

Ortam Sartlar: Yiizey sicakhiginin +5°C ile +35°C arasinda olmasina
dikkat edilmelidir. Yagish havalarda uygulama yapilmamalidir.

* Uygulanacak her kat, bir evvelki katin ters yoniinde ¢apraz uygula-
ma olacak sekilde en az 24 saat iginde uygulanmalidir.

* Uygulama yapilmis yiizeyler 24 saat boyunca yagmur, kar ve dondan
korunmalidir.

* Uzerinde gezilecek ve mekanik darbelere maruz kalacak yiizeylerin
tizerine koruyucu bir kaplama yapiimasi gerekmektedir.

UYGULANABILEN ALAN:
Yiizeye bagli olarak 1L ile 0,9-1,4 m? 1kg ile 0,66- 1 m? alan boyanir.

DEPOLAMA:
Acilmamis ambalajinda, serin ve kuru yerde, dondan ve direk glines
1sigindan koruyarak saklanmalidir.

GUVENLIK UYARISI:
Cocuklarin erisemeyecedi yerde saklayin.

Karisim: 2-oktil-2H-izotiazol-3-on, 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on

[EC no.247-500-7] ve 2-metil-2H -izotiazol-3-on [EC no.220-239-6]
(3:1) icerir. Alerjik reaksiyona yol acabilir.
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TS 7847
UYGUNDUR.
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Yiizeyi %40 su ile Karistiriniz Firga/rulo ile
temizleyiniz inceltiniz uygulayiniz
%
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,\
Emici sistemli 5°-35°C uygulayiniz Donmaktan Astar uygulamasindan
tabanca koruyunuz 24 saat sonra ilk kat,
katlar aras| 6 saat
, Boyanabilen alan
Ambalaj Dolum (2 katta)
Galon 25L 2,25-3,50 m?
Bidon 20 Kg 13-20 m?

* Urlin performansindan, en iyi sonucu elde etmek icin, litfen kullanim bilgilerine tam olarak uyunuz.
Uriin ve uygulama sistemi ile ilgili daha detayl bilgi igin 444 0 396 DYOFON’ u arayabilirsiniz.







ASTARLAR

—

Dyobinder

Gecis Astari

DYOBINDER TANIM

Akrilik kopolimer emiilsiyon
esasli, seffaf ic ve dis amaclarla
kullanilan bir duvar astaridir.

URUN OZELLIKLERI

« Yiizeye cok iyi niifuz eder.

- Saglam bir alt yiizey hazirlayarak
son kat boyay! ylizeye baglar.

- Uygulandigi ylizeyin emiciligini
azaltir.

- Boya sarfiyatini azaltir.

- Boyanin erken kurumasini
engeller.

- Insan ve cevre dostu.

GE(IZI$ ASTARI TANIM

Akrilik emiilsiyon esasli, dzellikle

solvent bazli boyadan su bazli

boyaya gegiste, ic cephe sivall

saglam ylzeylerde ve renk

gegi§lennde ullanilabilecek
olgulu i¢ cephe astaridir.

URUN OZELLIKLERI

« Her tiirli duvar ytzeye miikemmel
yapisma.

« Yiksek ortuictluk

« Eski solvent bazli boya iizerine
yeni su bazli boyanin ¢ok iyi
yapismasini saglar.

- Son kat igin plriizsiiz, saglam bir
yiizey olusturur.

- Son kat boya sarfiyatini azaltir.

- Son kat boyanin tutunmasini ve
dayanimini arttirir.

- Kolay uygulanir.




DYOBINDER

UYGULAMA ALANI: Algl, saten algI ve algipan gibi emiciligi ve tozuma
karakteri yuksek yuzeyler ile beton, gaz beton, siva ve benzeri ham
duvarlarda, eski kire¢ badanali, emilsiyon esasli eski i¢ ve dig boyall
ylzeylerde kullanilir.

TEKNIK OZELLIKLER:

Renk: Seffaf

Yogunluk: 1,04-1,08 g/ml

Kuruma Siiresi: 2 saat (25°C, %55 bagil nem, yiiksek nem ve/veya
dsiik sicaklikta kuruma siiresi uzayabilir.)

Viskozite: 0-500 cp/25°C

pH: 7,0-8,0

YUZEY HAZIRLIGI

Yeni Boyanacak yiizeyler

Uygulama yapilacak yiizey serbest tozlardan arindiriimall, kuru ve
temiz yiizeylerde uygulama yapilmalidir.

Gerekli goriilen yerlerde, yiizeyi diizgiinlestirmek icin Dyorit Macun
veya toz macunlar ile ince sivalardaki bozukluklar, ylizeydeki catlaklar
lokal veya komple tamir edilir. Macun kuruduktan sonra tiim yiizey
zimparalanip, zimpara tozlar ylizeyden uzaklastirldiktan sonra
Dyobinder (1/7 inceltilerek) tek kat olarak tarama yapmadan yiizeyde
film birakmasina izin vermeyecek sekilde uygulanir.

Algl, kireg, badana, gaz beton gibi emici ve tozuma karakterli
yiizeylere Dyobinder (1/7 inceltilerek) tek kat olarak tarama
yapmadan(yukaridan asadi dogru rulo bir tur attirilarak) uygulanir.

Briit Beton Yiizeyler

Briit betonlarin yapiminda kullanilan kalip ayirici yaglar, tizerine
gelecek olan her turli su bazli i¢ cephe boyalari ve kaplamalari igin
risk olusturmaktadir. Bu nedenle yiizeyler cok iyi kontrol edilmelidir.
Yiizeyde yag birikimleri gozleniyor ise, yag ¢oziici maddeler ile
yikanarak uzaklastirnimalidir. Ylizey hatalarinin ve gézeneklerin
giderilmesi amaciyla ¢cimento esasl macun ile kaba dolgu yapildiktan
sonra yiizey yiizey Dyo Briit Beton Astari veya Dyobinder (1/7
inceltilerek) ile astarlanip, Dyorit Macun ile yiizey duzeltilmelidir.
Yiizey tekrar Dyobinder ile astarlandiktan sonra son kat boya
uygulamasina gegilir.

Eski Boyali yiizeyler

Uygulama yapilacak yiizey, aderansi azaltici her tiirlt toz, kir ve
yagdan arindinimali, gevsek ve kabarmis boya tabakalarindan
timdyle temizlenerek, kuru, temiz ve saglam hale getirilmelidir.

Yiizeydeki seviye farklar Dyorit Macun veya toz macunlar ile lokal
macunlama ile giderilmeli, 6zellikle macunlanan bolgelerdeki seviye
farkliliklari olmak Gzere tiim ylizey zimpara ile diizeltimelidir. Zimpara
tozlari yizeyden uzaklastirldiktan sonra Dyobinder ile tim ylzey
astarlanmalidir.

UYGULAMA
Inceltme Orani: Su ile hacmen 1/7 oraninda inceltilerek uygulanma-
lidir.

Uygulama: Tek kat

Sarfiyat: Tek katta 0,015-0,020 kg/m?

Tavsiye Edilen Kuru Film Kalinhg: -

Ortam Sartlan: Uygulama ve Urlin kuruma siiresi boyunca ortam ve
yiizey sicakhiginin +5°C ile +35°C arasinda olmasina dikkat edilmelidir.

UYGULANABILEN ALAN:
Tek katta yiizeye bagl olarak 1L ile 50-70 m?, 1 kg ile 47-66 m? alan
astarlanir.

DEPOLAMA SARTLARI:
Acilmamis ambalajinda, serin ve kuru yerde dondan ve direk giines
isigindan koruyarak saklanmalidir.

GUVENLIK UYARISI:
Cocuklarin erisemeyecegi yerde saklayin.

Karisim: 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EC no. 247-500-7] ve
2-metil-2H -izotiazol-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1) icerir. Alerjik
reaksiyona yol acabilir.
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Yiizeyi Karistiriniz Fira/rulo ile 5°-35°C uygulayiniz
temizleyiniz uygulayiniz
e
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Donmaktan Kuruma Siresi:
koruyunuz 2 saat
. Boyanabilen alan
Ambalaj Dolum (Tek katta)
Birlik 1L 50-70 m?

Bidon 15L 750-1050 m?

* Uriin performansindan, en iyi sonucu elde etmek icin, litfen kullanim bilgilerine tam olarak uyunuz.
Uriin ve uygulama sistemi ile ilgili daha detayl bilgi icin 444 0 396 DYOFON’ u arayabilirsiniz.

GECIS ASTARI

UYGULAMA ALANI: Solvent bazli boya Uzerine su bazli i¢ cephe boya
uygulanarak degisiklik yapilmak istendiginde gegis astari olarak
kullanilir. Ayrica her tiirli beton, gaz beton, briket, tugla, siva ve
benzeri mineral yiizeylerde son kat trtinlerin uygulamasindan once i¢
cephelerde astar olarak kullanilir.

TEKNIK OZELLIKLER:

Renk: Beyaz

Yogunluk: 1,57-1,61 g/ml

Kuruma Siiresi: 24 saat(25°C, %55 bagil nem, yiiksek nem ve/veya
dustk sicaklikta kuruma stresi uzayabilir.)

Viskozite: 110-120 KU/25°C

pH: 8,0-8,5

YUZEY HAZIRLIGI

Yeni Boyanacak yiizeyler
Uygulama yapilacak yiizey serbest tozlardan arindiriimali, kuru ve
temiz yiizeylerde uygulama yapilmalidir.

Mineral esasli, emiciligi cok az, tozuma yapmayan, ham sivali i¢
yizeylerde 1kat Gegis Astari uygulanir.

Eski Boyali yiizeyler
Uygulama yapilacak yiizey, aderansi azaltic her tirll toz, kir ve
yagdan arindirimali, gevsek ve kabarmis boya tabakalarindan

tumiyle temizlenerek, kuru, temiz ve saglam hale getirilmelidir.

Yiizeydeki seviye farklarl Dyorit Macun veya toz macunlar ile lokal
macunlama ile giderilmeli, 6zellikle macunlanan bolgelerdeki seviye
farkliliklari olmak tzere tim yiizey zimpara ile dizeltildikten sonra
zimpara tozlar yuzeyden uzaklastirimalidir.

Eski sentetik bazli veya renk degisimi yapilacak su bazli boyali
yizeyler ile eski boyali ve cok kirli yiizeyler hafifce zimparalanip,
zimpara tozlar yiizeyden uzaklastirldiktan sonra Dyo Gegis Astari tek
kat halinde uygulanr.

UYGULAMA
inceltme Orani: Su ile hacmen %10 oraninda inceltilerek uygulanma-
lidir.

Onerilen Uygulama Kati: Tek kat

Sarfiyat: Tek katta 0,08-0,11 kg/m?

Tavsiye Edilen Kuru Film Kalinhgi: Her kat icin 35-50 um olmalidir.
Ortam Sartlari: Uygulama ve driin kuruma siresi boyunca ortam ve
yizey sicakhginin +5°C ile +35°C arasinda olmasina dikkat edilmelidir.

UYGULANABILEN ALAN:
Tek katta ylzeye bagli olarak 1L ile 14-20 m2, 1 kg ile 9-12,5 m? alan
astarlanir.

DEPOLAMA SARTLARI:
Acilmamis ambalajinda, serin ve kuru yerde dondan ve direk giines
1sigindan koruyarak saklanmalidir.

GUVENLIK UYARISI:
Cocuklarin erisemeyecedi yerde saklayin.

Karigim: 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EC no. 247-500-7] ve
2-metil-2H -izotiazol-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1) icerir. Alerjik
reaksiyona yol acabilir.

&5 %

Yiizeyi %10 Su ile Karistiriniz Firca/rulo ile
temizleyiniz inceltiniz uygulayiniz
%
°C <
I\
5°-35°C uygulayiniz Donmaktan Kuruma stiresi:
koruyunuz 24 saat

Boyanabilen alan

Ambalaj Dolum (Tek katta)
Galon 25L 35-50 m?
Bidon 5L 210-300 m?

* Urlin performansindan, en iyi sonucu elde etmek icin, litfen kullanim bilgilerine tam olarak uyunuz.
Uriin ve uygulama sistemi ile ilgili daha detayl bilgi icin 444 0 396 DYOFON’ u arayabilirsiniz.



ASTARLAR

Sarfiyata Destek

Albin Astar

—

Ortiiciiliik ve

ALBIN ASTAR TANIM

Akrilik emilsiyon esasli,

seffaf kullanima hazir i¢ cephe
astaridir.

URUN OZELLIKLERI

- Gligli baglayici ve yiiksek niifuz
etme ozelligi ile algi ylzeyin
emiciligini tamamen onler.

- Saglam bir zemin hazirlayarak son
kat boyanin yiizeye iyi yapismasini
saglar.

- Boya performansini artirir, boya
sarfiyatini azaltir.

- Boyanin erken kurumasini
engeller.

- - Kokusuz, insan ve cevre dostu.

Briit Beton Astari

Eriit Beton
Astari

. .

Zor Yuzeylerde Boyanin
Yapismasini Saglar

BRUT BETON ASTARI TANIM
Akrilik emdilsiyon esasli, briit beton
ylizey, duvar ve tavanlar
kullanilabilecek dolgulu astardir.

URUN OZELLIKLERI

« PUrizsiiz briit beton zeminler
iizerinde, ¢cimento ve algl esasli siva
uygulamalari i¢in purizlt bir yiizey
olusturarak briit betona aderansini
arttirr.

« Cimento ve algl esasli sivalarin
hizli su kaybini dnleyerek ¢alisma
stiresi ve islenebilirligini arttirir.

« Kolay uygulanir.

- Kokusuz, insan ve cevre dostu.




BRUT BETON ASTARI GUVENLIK UYARISI:
Cocuklarin erisemeyecedi yerde saklayin.

ALBIN ASTAR DEPOLAMA SARTLARI:

Acilmamig ambalajinda, serin ve kuru yerde dondan ve direk giines
UYGULAMA ALANI: Saten algl, al¢ipan, cok emici yiizeyler ile, Dyorit isigindan koruyarak saklanmalidir.

ic Cephe Duvar Macunu ile diizeltilmis yiizeyler ve eski kire¢ badanali

UYGULAMA ALANI: Briit beton duvar, kolon ve tavanlarda alci ve

yilzeylerde son kat boya uygulamasindan énce astar olarak kullanilr. ¢imento esasli siva uygulamasindan once uygulanir. Karigim: 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EC no. 247-500-7] ve
GUVENLIK UYARISI: 2-metil-2H -izotiazol-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1) icerir. Alerjik
TEKNIK OZELLIKLER: Cocuklarin erisemeyecegi yerde saklayin. TEKNIK OZELLIKLER: reaksiyona yol acabilir.
Renk: Beyaz Renk: Yesil
Yogunluk: 0,99-1,03 g/ml Karisim: 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EC no. 247-500-7] ve Yogunluk: 1,54-1,58 g/ml
Kyryma Siiresi: 6 saat (2§°C, %55 bagl'l nem, yilksek nem ve/veya 2—metj|—2H —izotiazol.-.3-on [EC no. 220-239-6] (3:1) icerir. Alerjik Kuruma Siiresi: Astar uygulamasindan 24 saat sonra ilk kat, katlar
S?EEEZ?iZ?_k“kta kuruma siiresi uzayabilir.) reaksiyona yol acabilir. aras) 2-3 saat (25°C, %55 bagl nem, yilksek nem veiveya disilk
pH: 8.8-9,2 sicaklikta kuruma siiresi uzayabilir.)
Viskozite: 100-105 KU2/25°C

. pH: 8,0-8,5

YUZEY HAZIRLIGI

Yeni Boyanacak yiizeyler
Uygulama yapilacak yiizey serbest tozlardan arindiriimall, kuru ve
temiz yiizeylerde uygulama yapilmalidir.

YUZEY HAZIRLIGI

Briit betonlarin yapiminda kullanilan kalip ayirici yaglar, gres, pas ve
parafin kalintilari, tizerine gelecek olan her tiirli su bazl i¢ cephe
Algi, kireg, badana, gaz beton gibi emici ve tozuma karakterli Dyo boyalari ve kaplamalarin aderansi icin risk olusturmadir. Yizeyde yag
Albin Astar tek kat olarak tarama yapmadan(yukaridan asagi dogru
rulo bir tur attinlarak) uygulanir. Bu tiir yiizeylerde dolgulu astarlar
kullaniimamalidir.

birikimleri gozleniyor ise, yag ¢ozicti maddeler ile yikanarak
uzaklastinimalidir. Yiizey hatalarinin ve gdzeneklerin giderilmesi
amaclyla cimento esasl macun ile kaba dolgu yapiimalidir. Yiizey kuru

ve temiz olmalidir.

UYGULAMA
inceltme Oranu: istenilen kivama gére %30-50 arasi su ile inceltilerek ‘
3-5 dakika kanstirilarak homojen ve topaksiz bir karisim elde - ()

Eski Boyall yiizeyler
Uygulamadan once kabarmis, gevsek ve sagliksiz gorunumli ytzeyler
kazinmal, yag ve kir, su ile silinerek temizlenmelidir

Yiizeydeki seviye farklar Dyorit Macun veya toz macunlar ile lokal '- \,
macunlama ile giderilmeli, 6zellikle macunlanan bolgelerdeki seviye . . o .
farkliliklar, olmagk iizere tiim yiizey zimpara ile d[]zeltgilmelidir Z|mpyara s ey eI Firca/ulole edildikten sonra postek rulo fle onceden hazirlanmis yizeye e O SHIE Kangtininiz Ao e
tozlar yiizeyden uzaklastinldiktan sonra Dyo Albin Astar ile tim yiizey — - AR tuygulanir. Uygulama sirasinda iiriin belirli araliklarla kanstinimadir. emizleyiniz i I
astarlanmalidir. L Onerilen Uygulama Kati: Tek kat L
°C < Sarfiyat: Tek katta 0,14-0,25 kg/m? °‘ : <
ASTARLAMA Tavsiye Edilen Kuru Film Kalinhgi: Her kat igin 50-90 pm olmalidir.
ipceltme Orani: inceltme gerektirmez. 5°-35°C uygulayiniz Iigﬂjmy?;tj; Kururengaz[tiresi: Ortam §artlar|: Uygulama ve Uriin kuruma stiresi boyunca ortam ve 5°-35°C uygulayiniz ?{gp&ilﬁ; Kuruzﬂasséitresi:
f()ntenlen SR LGB T Sl g2l il Gl e Y yizey sicakliginin +5°C ile +35°C arasinda olmasina dikkat edilmelidir.
at.
Sarfiyat: Tek katta 0,06-0,08 kg/m? .
Tavsiye Edilen Kuru Film Kalinhg: - UYGULANABILEN ALAN:
Ortam Sartlari: Uygulama ve irlin kuruma stiresi boyunca ortam ve Tek katta yiizeye bagh olarak 1kg ile 4-7 m? alan astarlanir.
yizey sicakhginin +5°C ile +35°C arasinda olmasina dikkat edilmelidir.
. Ambala Dolum Boy(aTnibljlet? ;ﬂaﬂ DEPOLAMA SARTLARI:
. ek Katta, .
?:I;r ﬁ;t: N@i“:?fﬁﬁ?a}am Lile13-16 m2, kg ile 13 - 16 m2 alan Aglimamis ambalajinda, serin ve kuru yerde dondan ve direk gunes Ambale oo ket
astarlamry ’ : i Bidon 175 L 2275-280 m? Isigindan koruyarak saklanmalidir. _

* Uriin performansindan, en iyi sonucu elde etmek icin, litfen kullanim bilgilerine tam olarak uyunuz.
Uriin ve uygulama sistemi ile ilgili daha detayl bilgi icin 444 0 396 DYOFON’ u arayabilirsiniz.

* Urlin performansindan, en iyi sonucu elde etmek icin, litfen kullanim bilgilerine tam olarak uyunuz.
Uriin ve uygulama sistemi ile ilgili daha detayl bilgi icin 444 0 396 DYOFON’ u arayabilirsiniz.




Teknotex
Dolgulu Astar

Teknotex -

Dolgulu Astar

Yap! icerisinde
Tuz Olusumunu
Engeller

TEKNOTEX DOLGULU ASTAR
TANIM

Akrilik emilsiyon esasli, yapi
icerisinde tuz olusumunu
onleyen dolgulu dis cephe
astaridir.

URUN OZELLIKLERI

« Yiiksek su buhari gegirgenligi
- Yap! icerisinde tuz olusumunu
onler

» Sonkat boya sarfiyatini azaltir
« Dolgulu yapisi homojen bir alt
ylizey olusturur

« Uzerine uygulanacak boyanin
yiizey tarafindan farkli olarak
emilmesini engeller

Teknotex
Alkali Dayanimli Astar

—

Yapi icerisinde Tiim
Yiizeyleri Saglamlastirr

Su Sizmasini Onler

TEKNOTEX ALKALI DAYANIMLI |

ASTAR
TANIM
Su Bazll, silikon esasli emdilsiye
astardr.

URUN OZELLIKLERI

« Su itici 0zelligi ile yagmur ve
sigratma sularin yapi icerisine
sizmasini onler

« Yiiksek su buhari gegirgenligine
sahip

- Nemin digariya ¢ikmasini saglar

« Yapi icerisinde alkali etki kaynakli
tuz olusumunu 6nler

» Dolgusuz olmasi nedeniyle
gbzeneklere derinlemesine niifuz
ederek tiim yiizeyleri saglamlastirir




TEKNOTEX DOLGULU ASTAR

UYGULAMA ALANI:
Beton, siva ve benzeri ham duvarlarda, i¢ ve dis yiizeylerde son kat
uygulamasindan once astar olarak kullanilir.

TEKNIK OZELLIKLER:

Renk: Beyaz

Yogunluk: 1,46- 1,50 g/ml

Kuruma Siiresi: 6 saat (25°C, %55 bagil nem, yliksek nem ve/veya
disiik sicaklikta kuruma siiresi uzayabilir.)

Viskozite: 100-110 KU1/25°C

pH: 8,50-9,00

YUZEY HAZIRLIGI

Yeni Sivali Duvar Yiizeyler:

Uygulama yapilacak tam kurumus duvar ytzeyler, hertlrli yag, kir,
kabarmis tabaka ve zayif tutunmus sivadaki kum tanecikleri ylizeyden
uzaklastiriimali, Teknotex Dolgulu Astar ile astarlanmalidir.

Eski Boyali Duvar Yiizeyler:

Eski boyali dis cephe yiizeyleri icin, dncelikle tizerine gelecek boyama
sistemi icin saglam olup olmadigi kontrol edilmelidir(*). Mevcut
ylizeyde bulunan boya tabakasi saglam degil ise mutlaka yiizeyden
uzaklastiriimalidir. Eski boya tabakasi yiizeyden uzaklastirma isleminin
ardindan yeni sivali duvar ylizeylerde yapilan uygulama sirasi ile
uygulanmalidir. Eski boyall, cok kirecli, emici, zayif vb. gevsek dokulu
ylzeylerde, zemini saglamlastirmak amaciyla Dyobinder ile ylizey
doyurulmalidir.

{*) Eski boya tabakasinin saglam olup olmadigini kontrol etmek icin;
bir falcata yardimiyla birbirine paralel 10 adet 7 cm boyunda ¢izgi
olusturulur. Olusturulan bu cizgilere dik olacak sekilde ayni paralel
cizgiler olusturulur. Cizgi olusturma isleminde falcatanin ucunun
sivaya kadar ulasmasi gerekmektedir. Bu islemin ardindan kesilme
islemi sonucunda olusmus karecikler tizerine bant yapistiriimalidir.
Bantin cekilmesi sonucunda yiizeyde % 50 oranindan daha yiiksek bir
boya kopmasi var ise yiizey zayif olarak kabul edilmelidir.

Briit Beton Yiizeyler:

Briit betonlarin yapimi sirasinda kullanilan kalip ayirici yaglar, tizerine
gelecek olan her turli su bazli dis cephe boyalari ve kaplamalari igin
risk olusturmaktadir. Bu nedenle yiizeyler ¢ok iyi kontrol edilmelidir.
Ylzeyde yag birikimleri gozleniyor ise, yag ¢ozuct maddeler ile
yikanarak uzaklastinlmalidir. Akrofiller Dig Cephe Macunu kullanilacak
ise yuzey Brut Beton Astari yada Dyobinder astarlanmalidir. Astarlama
isleminden sonra Akrofiller Dis Cephe Macun uygulamasina
gecilmelidir. Cimento esasl macunlar kullanilacak ise yiizey
nemlendirildikten sonra kullaniimalidir. Yiizey diizeltme islemlerinin
ardindan Dyobinder ile ylzey astarlanmalidir.

Gaz Beton Yiizeyler:

Gaz Beton tipindeki duvar yizeylerin diizeltimesi amaciyla Akrofiller
Dis Cephe Macunu veya ¢imento esasli macunlar kullanilabilir.
Akrofiller Dis Cephe Macunu kullanilacak ise yiizey Dyobinder ile
astarlanmalidir. Astarlama isleminden sonra Akrofiller Dis Cephe
Macunu uygulamasina gecilmelidir. Cimento esasli macun yiizey
islatildiktan sonra kullaniimalidir. Yiizey duzeltme islemlerinin
ardindan Dyobinder ile ylzey astarlanmalidir.

* Astarlama isleminde kesinlikle izolasyon astarlar kullanil-
mamalidir.
* Is1 yalitim sisteminde kullanilan ¢cimento esash dekoratif siva

lizerine uygulanacak ise, astar olarak mutlaka Dyobinder
kullaniimahdir.

UYGULAMA

Inceltme Orani: Su ile hacmen %10-20 oraninda inceltilerek
uygulanmalidir.

Uygulama: Son kat uygulamasindan once astar olarak tek kat halinde
uygulanir. Son kat boya uygulamay 6 saatten dnce yapilmamalidir.
Sarfiyat: 0.120-0.150 kg/m* (tek katta)

Kuru Film Kalinhgi: Her kat icin 30-40 um olmalidir.

Ortam Sartlan: Yiizey sicakliginin +5°C ile +35°C arasinda olmasina
dikkat edilmelidir. Yagish havalarda uygulama yapilmamalidir.

ASTARLANABILEN ALAN:
Tek katta ylizeye bagli olarak 1L ile 10-12 m? alan astarlanir.

DEPOLAMA:
Acilmamis ambalajinda, serin ve kuru yerde, dondan ve direk giines
Isigindan koruyarak saklanmalidir.

GUVENLIK UYARISI:
Cocuklarin erisemeyecegi yerde saklayin.

Karisim: 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EC no. 247-500-7] ve
2-metil-2H -izotiazol-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1) icerir. Alerjik
reaksiyona yol acabilir.

TN

Yiizeyi %10-20 Su ile Karistiriniz Emici sistemli
temizleyiniz inceltiniz tabanca
# 1°C | M

,\
Firca/rulo ile 5°-35°C uygulayiniz Donmaktan Kuruma Stiresi:
uygulayiniz koruyunuz 6 saat

Boyanabilen alan

Ambalaj Dolum (Tek katta)
Onluk 75L 75-90 m?

*Uriin performansindan, en iyi sonucu elde etmek icin, liitfen kullanim bilgilerine tam olarak uyunuz.
Uriin ve uygulama sistemi ile ilgili daha detayl bilgi icin 444 0 396 DYOFON’ u arayabilirsiniz.

TEKNOTEX ALKALI DAYANIMLI ASTAR

UYGULAMA ALANI:

Tuz kusmalarini 6nlemek icin her turli siva, beton, gaz beton
ylizeylere uygulanabilir. Ozellikle eski boyali, zayif, gevsek ve alkali
riski yiiksek olan tuz kusmalarinin yogun oldugu yiizeylerde uygula-
nabilir. Tugla, dogal tas ve benzeri dekoratif amacli ylizeylerde ylzey
koruyucu amagla kullaniimasi énerilmez.

TEKNIK OZELLIKLER:

Renk: Beyaz

Yogunluk: 0,99- 1,30 g/ml

Kuruma Siiresi: 4-6 saat (25°C, %55 bagil nem, yliksek nem ve/veya
diisiik sicaklikta kuruma siresi uzayabilir.)

pH: 8,00-9,00

YUZEY HAZIRLIGI
Yeni Sivali Duvar ve Eski Boyali Duvar Yiizeyler:

Uygulama oncesinde yiizeyin toz, kir ve yagdan arindiriimis olmasi,
kabaran kisimlar iyice kazinmali ve ylizey kuru olmalidir. Ancak
yiizeydeki tuz cikisi devam ediyorsa, bunun sebep oldugu nedenler
giderilinceye kadar uygulama yapilmamalidir.

UYGULAMA

inceltme Orani: inceltme gerektirmez.

Uygulama: Uygulama icin firca, rulo veya emici sistemli tabanca
yontemi kullanilabilir. Son kat boya uygulamasindan énce tek kat
halinde uygulanir. Cok emici yiizeylerde gerekirse iki kat uygulama
onerilir. Uygulama sonrasinda film tabakasi olusmaz. Bunun yani sira,
Ozellikle eski boyall yiizeylerde olusan veya olusabilecek tuz
kusmalarini onlemek amaciyla 1/1 oraninda su ile inceltilerek
uygulanip lzerine son kat boya yapilmasi onerilir. Hava sartlarina
bagl olarak kuruma stiresi min. 4-6 saat olup, son kat boya
uygulamalasi icin beklenmelidir.

Sarfiyat: 01-0.26 kg/m? (tek katta)

Ortam Sartlani: Yizey sicakliginin +5°C ile +35 °C arasinda olmasina
dikkat edilmelidir. Yagish havalarda uygulama yapilmamalidir.

ASTARLANABILEN ALAN:
Tek katta yiizeye bagl olarak 1L ile 5-10 m2 alan astarlanir.

DEPOLAMA:
Acilmamis ambalajinda, serin ve kuru yerde, dondan ve direk glines
1sigindan koruyarak saklanmalidir.

GUVENLIK UYARISI:
Cocuklarin erisemeyecegi yerde saklayin.

Karisim: 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EC no. 247-500-7] ve
2-metil-2H -izotiazol-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1) icerir. Alerjik
reaksiyona yol acabilir.

™ s

Yiizeyi Kullanima hazir Emici sistemli Firca/rulo ile
temizleyiniz tabanca uygulayiniz
%
°C <
,\
5°-35°C uygulayiniz Donmaktan Kuruma Siiresi:
koruyunuz 4-6 saat

Boyanabilen alan

Ambalaj Dolum (Tek katta)
Birlik 1Kg 5-10 m?

* Urlin performansindan, en iyi sonucu elde etmek icin, litfen kullanim bilgilerine tam olarak uyunuz.
Uriin ve uygulama sistemi ile ilgili daha detayl bilgi iin 444 0 396 DYOFON’ u arayabilirsiniz.



Besyildiz
Silikonlu Astar

Basyildiz :
't***

ic/Dis Cephe Boya Oncesi Astar

TANIM |
Akrilik emdlsiyon esasli, silikon katkili, i¢ ve dis cephelerde

kullanilabilen astardir.

URUN OZELLIKLERI

« Her tirli duvar ytizeye milkemmel yapisma

- Son Kat icin saglam bir yiizey olusturur

- Son kat boya sarfiyatini azaltir

- Son kat boyanin tutunmasini ve dayanimini artirir
- Kolay uygulanir




UYGULAMA ALANI:

Her turli beton, gaz beton, briket, tugla, siva ve benzeri ham
duvarlarda, son kat dis/i¢ cephe boyalardan énce astar olarak
kullanilir.

TEKNIK OZELLIKLER:

Renk: Beyaz

Yogunluk: 1,51-1,55 g/ml

Kuruma Siiresi: 2 saat(25°C, %55 bagil nem, yiiksek nem ve/veya
dusik sicaklikta kuruma siiresi uzayabilir.)

Viskozite: 105-115 KU/25°C

pH: 8,3-8,7

YUZEY HAZIRLIGI

Yeni Boyanacak Yiizeyler:

Uygulama yapilacak yiizey serbest tozlardan arindiriimali, kuru ve
temiz yuzeylerde uygulama yapilmalidir. Mineral esasli, emiciligi cok
az, tozuma yapmayan, ham sivali duvar ytizeylerde 1 kat Besyildiz
Silikonlu I¢/Dis Astar uygulanr.

Eski Boyali Duvar Yiizeyler:

Uygulama yapilacak yiizey, aderansi azaltici her tiirlu toz, kir ve
yagdan arindirimali, gevsek ve kabarmis boya tabakalarindan
timiyle temizlenerek, kuru, temiz ve saglam hale getirilmelidir.

Yiizeydeki seviye farklari Dyorit Macun veya toz macunlar ile lokal
macunlama ile giderilmeli, 6zellikle macunlanan bolgelerdeki seviye
farkliliklar olmak tzere tim yiizey zimpara ile duzeltildikten sonra
zimpara tozlari yuzeyden uzaklastirimaldir.

Eski boyali dis cephe ylzeyleri icin, oncelikle tizerine gelecek boyama
sistemi icin saglam olup olmadigi kontrol edilmelidir(*). Mevcut
yuzeyde bulunan boya tabakasi saglam degil ise mutlaka yiizeyden
uzaklastinimalidir. Eski boya tabakasi yuzeyden uzaklastirma igleminin
ardindan yeni sivali duvar ylzeylerde yapilan uygulama sirasi ile
uygulanmalidir. Eski boyali, cok kirecli, emici, zayif vb. gevsek dokulu
yuzeylerde, zemini saglamlastirmak amaciyla Dyobinder ile yiizey
doyurulmalidir.

(*) Eski boya tabakasinin saglam olup olmadigini kontrol etmek icin;
bir falcata yardimiyla birbirine paralel 10 adet 7 cm boyunda ¢izgi
olusturulur. Olusturulan bu gizgilere dik olacak sekilde ayni paralel
cizgiler olusturulur. Cizgi olusturma isleminde falgatanin ucunun
sivaya kadar ulagmasi gerekmektedir. Bu islemin ardindan kesilme
islemi sonucunda olugmus karecikler tizerine bant yapistiriimalidir.
Bantin ¢ekilmesi sonucunda ytizeyde % 50 oranindan daha yiiksek bir
boya kopmasi var ise yiizey zayif olarak kabul edilmelidir.

Briit Beton Yiizeyler:

Briit betonlarin yapimi sirasinda kullanilan kalip ayirici yaglar, tzerine
gelecek olan her tlrli su bazli dis cephe boyalari ve kaplamalari igin
risk olusturmaktadir. Bu nedenle yiizeyler ¢ok iyi kontrol edilmelidir.
Yiizeyde yag birikimleri gozleniyor ise, yag ¢ozlci maddeler ile
yikanarak uzaklastinimalidir. Akrofiller Dis Cephe Macunu kullanilacak
ise ylizey Brut Beton Astari yada Dyobinder astarlanmalidir. Astarlama
isleminden sonra Akrofiller Dig Cephe Macun uygulamasina
gecilmelidir. Cimento esasl macunlar kullanilacak ise yiizey
nemlendirildikten sonra kullanilmalidir. Ylizey diizeltme islemlerinin
ardindan Dyobinder ile ylizey astarlanmalidir.

Gaz Beton(Ytong Tipi) Yiizeyler:

Gaz Beton tipindeki duvar yiizeylerin diizeltiimesi amaciyla Akrofiller
Dis Cephe Macunu veya ¢imento esasli macunlar kullanilabilir.
Akrofiller Dis Cephe Macunu kullanilacak ise yiizey Dyobinder ile
astarlanmalidir. Astarlama isleminden sonra Akrofiller Dig Cephe
Macunu uygulamasina gecilmelidir. Cimento esasli macun yiizey
islatildiktan sonra kullaniimalidir. Yiizey dizeltme islemlerinin
ardindan Dyobinder ile ylizey astarlanmalidir.

Astarlama isleminde kesinlikle izolasyon astarlari kullanilmamalidir.
Isi yalitim sisteminde kullanilan ¢imento esasli dekoratif siva lizerine
uygulanacak ise, astar olarak mutlaka Dyobinder kullaniimalidir.

UYGULAMA

inceltme Orani: Su ile hacmen %10-15 oraninda inceltilerek uygulan-
malidir.

Onerilen Uygulama Kati: Tek kat

Sarfiyat: Tek katta 0,11-0,15 kg/m?

Tavsiye Edilen Kuru Film Kalinh@i: Her kat icin 28-39 pum olmalidir.
Ortam Sartlan: Uygulama ve Urlin kuruma siiresi boyunca ortam ve
yizey sicakhginin +5°C ile +35°C arasinda olmasina dikkat edilmelidir.

UYGULANABILEN ALAN:
Tek katta ylizeye bagl olarak 1L ile 10-14 m2, 1 kg ile 6,5-9 m? alan
astarlanir.

DEPOLAMA:
Acilmamig ambalajinda, serin ve kuru yerde, dondan ve direk glines
1sigindan koruyarak saklanmalidir.

GUVENLIK UYARISI:
Cocuklarin erisemeyecegi yerde saklayin.

Karisim: 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EC no. 247-500-7] ve
2-metil-2H -izotiazol-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1) icerir. Alerjik
reaksiyona yol acabilir.

SU BAZLI

9!

) (%) ()4

%10-20 Suiile Karistiriniz Firca/rulo ile 5°-35°C uygulayiniz Donmaktan
inceltiniz uygulayiniz koruyunuz
) Boyanabilen alan
Ambalaj Dolum (Tek katta)

Bidon 25 Kg 16,5-30 m?

* Uriin performansindan, en iyi sonucu elde etmek icin, litfen kullanim bilgilerine tam olarak uyunuz.
Uriin ve uygulama sistemi ile ilgili daha detayli bilgi icin 444 0 396 DYOFON’ u arayabilirsiniz.



Kivastar Astar Boya

ASTARLAR

Kivastar®

by Atar

Sentetik Boya Oncesi Astar
Sarfiyati Azaltir, Akma Yapmaz

| KiVASTAR TANIM ASTAR BOYA TANIM
Alkid baglayici esasli sentetik Alkid baglayici esasli astar boyadir.
astar boyadir.

URUN OZELLIKLERI URUN OZELLIKLERI

» Milkemmel yapisma

- Firca izi birakmaz

)|« Akma yapmaz

- Homojen yiizey olusturur
« Kursun icermez

- Yiizeye milkemmel yapisma

- Firca izi birakmama

- Uygulama esnasinda akmama
- Homojen yiizey olusturma

- Kursun icermez




KiVASTAR SENTETIK ASTAR

UYGULAMA ALANI
Icte ve dista, ahsap ve madeni yiizeylerin korunmasinda, sentetik son
kat boyalarin altina astar olarak kullanilir.

TEKNIK OZELLIKLER

Renk: Beyaz

Yogunluk: 1,63-1,65 g/cm3

Kuruma Siiresi (25°C, %55 bagil nem): Dokunma kurumasi 1saat,
Toz kurumasi 2 saat, Sert kurumasi 8 saat

Viskozite: 88-91 KU1/25°C

Parlaklk: max.11 (60°)

Ezilme : 33-36

Parlama noktasi: 38°C

TS 11651°e uygun

YUZEY HAZIRLIGI

Uygulama yapilacak tam kurumus duvar yiizeylerde, her tiirlii yag, kir,
kabarmis tabaka ve zayif tutunmus sivadaki kum tanecikleri yiizeyden
uzaklastinimalidir. Kirli, tozlu ve gevsek dokulu ylzeyler temizlen-
melidir. Gerektiginde basingli su ile yiizey yikanmalidir. Ancak
yuzeydeki tuz ¢ikisl devam ediyorsa bunun sebep oldugu nedenler
giderilinceye kadar uygulama yapilmamalidir. Gerektiginde Dyo Siiper
Macun ile ylizey diizgunlestirilip zimpara yapilabilir. Uygulama icin
firca, rulo ve plskirtme yontemi kullanilabilir.

Ahsap ylizeylerde, budaklar yakilip Pinosan Dekoratif Ahsap koruyucu
ile doyurulduktan sonra, metal ytzeylerde ise Dyo Antipas ile
astarlandiktan sonra Kivastar uygulanir.

UYGULAMA

inceltme Orani: Firca ve rulo uygulamasinda 1L Kivastar 50-100 ml
Dyo Sentetik Tiner ile inceltilir.

Uygulama: Yiizey hazirlama islemlerinin tamamlanmasindan sonra
uygulama aletiyle tek kat halinde uygulanir. Astar uygulamasindan
minimum 24 saat sonra son kat boya uygulamasina gecilmelidir.
Sarfiyat: 0,10-0,13 kg/m? (tek katta)

Ortam Sartlari: Yiizey sicakliginin +5°C ile +35°C arasinda olmasina
dikkat edilmelidir.

Alet Temizligi: Uygulama sonrasi firga ve aletlerin temizligi Dyo
Sentetik Tiner ile yapilabilir.

UYGULANABILEN ALAN
Yiizeye bagli olarak;
- Tek katta 1L ile 13-16 m2, 1 kg ile 8-10 m2 alan astarlanir.

DEPOLAMA
Acilmamis ambalajinda, serin ve kuru yerde dondan, isi ve kivilcim
kaynaklarindan koruyarak saklanmalidir.

TEHLIKE

Cozlci nafta (petrol), orta alifatik, 2-biitanonoksim, cobalt bis
(2-ethylhexanoate) icerir.

Alevlenir sivi ve buhar.

Solunum yoluna niifuzu ve yutulmasi halinde éldiriicudr.
Alerjik cilt reaksiyonlarina yol acar.

Sucul ortamda uzun siire kalici, zararl etki.

Isidan, kivilcimdan, alevden, sicak yiizeylerden uzak tutun. — Sigara
icilmez.

Buharini/spreyini solumaktan kaginin.

Cevreye verilmesinden kacinin.

Koruyucu eldiven/koruyucu kiyafet/goz koruyucu/yiiz koruyucu
kullanin.

Yutuldugunda : Ulusal Zehir Danisma Merkezi’nin 114 no’lu telefonunu
veya doktoru/hekimi arayin.

Icerigi/kabi ulusal yonetmeliklere gore bertaraf edin.
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Yizeyi %5-10 Tiner ile Kangtirniz Emici sistemli Fira/rulo ile
temizleyiniz Inceltiniz tabanca uygulayiniz
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5°-35°C uygulayiniz ~ Sicaktan Koruyunuz Kapagi Sikica Dok: 1sa

Kapatiniz Toz: 2 sa

' ' Sert: 8 sa

. Boyanabilen alan
Ambalaj Dolum (Tek katta)

Galon 25L 32,5-40 m?

Bidon 20Kg 160-200 m?

* Uriin performansindan, en iyi sonucu elde etmek icin, litfen kullanim bilgilerine tam olarak uyunuz.
Uriin ve uygulama sistemi ile ilgili daha detayl bilgi icin 444 0 396 DYOFON’ u arayabilirsiniz.

ASTAR BOYA

UYGULAMA ALANI
I¢ ve dis ylizeylerde sentetik son kat boyalarin altina astar olarak
kullanilir.

TEKNiK OZELLIKLER

Renk: Beyaz

Yogunluk: 1,65-1,67 g/cm3

Kuruma Siiresi (25° C, %55 bagil nem) : Dokunma kurumasl 2 saat,
Toz kurumasi 3 saat, Sert kurumasi 8 saat

Viskozite: 105-107 KU1/25°C

Parlakhk: max.7 (60°)

Ezilme : 33-38

Parlama noktasi: 38°C

TS 11657°e uygun

YUZEY HAZIRLIGI

Yeni Sivali Duvar Yiizeyler:

Uygulama yapilacak tam kurumus duvar yiizeylerde, her tiirlu kir, yag,
kabarmis tabaka ve zayif tutunmus sivadaki kum tanecikleri yiizeyden
uzaklastinimali, Dyobinder ile astarlama isleminden sonra i¢ cephe
macunu ile ylizey dizeltme islemine gecilmelidir. Macunlama
isleminden sonra tekrar Dyobinder uygulamasi yapiimalidir.
Uygulamalarda astar olarak kesinlikle izolasyon astarlari kullanil-
mamalidir.

Yeni Ahsap Yiizeyler:

Yeni ahsap yizeylerde bulunan budaklarin, seltlozik tiner ile
temizlenmesinin ardindan, zimpara islemi yapiimalidir. Massiveline Su
Bazli Ahsap Koruyucu veya Pinosan Dekoratif Ahsap Koruyucular
uygulanarak yiizey ahsap zararlilarina karsi korunmalidir. Ahsap
koruyucudan sonra hafif zimpara ile ylizey hazir hale getirilir.

Eski Boyali Ahsap Yiizeyler:

Yiizeydeki Sentetik boyaya ince bir zimpara yapiimalidir. Yiizey
diizeltme ihtiyaci olan yerler Siiper Macun ile diizeltilip macun yapilan
yerler zimpara yapildiktan sonra Astar Boya kullaniimalidir.

UYGULAMA

Inceltme Orani: Firca ve rulo uygulamasinda 1 L Astar Boya 50-100 ml
Dyo Sentetik Tiner ile inceltilir

Uygulama: Yiizey hazirlama islemlerinin tamamlanmasindan sonra
uygulama aletiyle tek kat halinde uygulanir. Astar uygulamasindan
minimum 24 saat sonra son kat boya uygulamasina gegilmelidir.
Sarfiyat: 0,11-0,14 kg/m? (tek katta)

Ortam Sartlan: Yiizey sicakliginin +5°C ile +35°C arasinda olmasina
dikkat edilmelidir.

Alet Temizligi: Uygulama sonrasi firca ve aletlerin temizligi Dyo
Sentetik Tiner ile yapilabilir.

UYGULANABILEN ALAN
Yiizeye bagl olarak;
« Tek katta 1L ile 12-15 m2, 1kg ile 7-9 m? alan boyanrr.

DEPOLAMA
Acilmamis ambalajinda, serin ve kuru yerde dondan, isi ve kivilcim
kaynaklarindan koruyarak saklanmalidir.

TEHLIKE

Cozlci nafta (petrol), orta alifatik, 2-bltanonoksim, cobalt bis
(2-ethylhexanoate) icerir.

Alevlenir sivi ve buhar.

Solunum yoluna niifuzu ve yutulmasi halinde oldiriicuddr.
Alerjik cilt reaksiyonlarina yol acar.

Sucul ortamda uzun sire kalicl, zararli etki.

Isidan, kivilcimdan, alevden, sicak ylizeylerden uzak tutun. — Sigara
icilmez.

Buharini/spreyini solumaktan kacinin.

Cevreye verilmesinden kaginin.

Koruyucu eldiven/koruyucu kiyafet/géz koruyucu/yiiz koruyucu
kullanin.

Yutuldugunda : Ulusal Zehir Danisma Merkezi’'nin 114 no’lu telefonunu
veya doktoru/hekimi arayin.

Icerigi/kabi ulusal yonetmeliklere gore bertaraf edin.
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Yiizeyi %5-10 Tiner ile Karistiriniz Emici sistemli Firca/rulo ile
temizleyiniz Inceltiniz tabanca uygulayiniz
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5°-35°C uygulayimiz ~ Sicaktan Koruyunuz Kapagi Sikica Dok: 2 sa
Kapatiniz Toz: 3 sa

' ' Sert: 8 sa

. Boyanabilen alan
Ambalaj Dolum (Tek katta)

Galon 25L 30-37,5 m?

Bidon 20 Kg 140-180 m?

* Urlin performansindan, en iyi sonucu elde etmek icin, litfen kullanim bilgilerine tam olarak uyunuz.
Uriin ve uygulama sistemi ile ilgili daha detayl bilgi icin 444 0 396 DYOFON’ u arayabilirsiniz.




Antipas

Kivastar’

Sarubpidc i

ANTIPAS TANIM

Alkid baglayici esasli, pas
onleme ozelligi olan sentetik
astar.

URUN OZELLIKLERI
- Milkemmel yapisma

- Firga izi birakmaz

« Akma yapmaz

- Son kat icin diizgiin ve saglam
yiizey saglar

- Kursun icermez

Ozel Antipas

Metal Yiizeye Sentetik Boya Oncesi Astar
Yiizeyin Paslanmasini Engeller

OZEL ANTIPAS TANIM
Alkid baglayici esasli, pas onleme

0zelligi olan ekonomik astardir.

URUN OZELLIKLERI

» Miikemmel yapisma

« Hizl kuruma

- Neme ve suya dayanim
- Kursun icermez




ANTIPAS

UYGULAMA ALANI
I¢ ve dis tim metal yiizeylerde pas onleyici astar olarak kullanilir.

TEKNIK OZELLIKLER

Renk: Yesil, Gri ve Kirmizi

Yogunluk: 1,26-1,28 g/cm3

Kuruma Siiresi: Dokunma kurumasi 15 dak
Toz kurumasi 4 saat
Sert kurumasi 8 saat

Viskozite: 80-82 KU1/25°

Parlaklk: max.20 (60°)

Ezilme: 40-42 u

Parlama noktasi: 38 °C

TS 11657°e uygun
YUZEY HAZIRLIGI

Yeni Metal Yiizeyler

Metal yuizeyler her tirlt yag, kir ve pastan arindinimalidir. Yiizeylerde
kalacak olan pas partikilleri antipaslarin ¢alismasini ve metalin
korozyondan korunmasini engellemektedir. Bu nedenle Antipas ile
astarlama oncesi yiizeyin ¢ok iyi zimparalanarak parlak metalin elde
edilmesi gerekmektedir. Yiizey temizleme isleminin tamamlanmasinin
ardindan Antipas ile iki kat astarlanmalidir. Hicbir zaman metaller
Antipas ile astarlanip birakilmamalidir.

Eski Boyall Metal Yiizeyler

Cok ince zimpara ile zimparalanmis eski boya tabakasinda paslanma
belirtileri yok ise dogrudan secilen bir alkid esasli boya uygulanir.
Paslanma belirtileri var ise tiim yiizeyde metal elde edilinceye kadar
temizleme islemi yapilmalidir. Metal yiizey tizerinde pas partikiilleri
kalmayacak sekilde temizlik yapildiktan sonra hi¢ ara vermeden
Antipas uygulamasina gegilir.

UYGULAMA

inceltme Orant: Firca ve rulo uygulamasinda 1L Astar Boya 50-100
ml Dyo Sentetik Tiner ile inceltilir

Uygulama: Yiizey hazirlama islemlerinin tamamlanmasindan sonra
uygulama aletiyle tek kat halinde uygulanir. Astar uygulamasindan
minimum 24 saat sonra son kat boya uygulamasina gecilmelidir.
Sarfiyat: 0,6-0,9 kg/m? (tek katta)

Ortam Sartlari: Yiizey sicakliginin +5°C ile +35 °C arasinda olmasina
dikkat edilmelidir.

Alet Temizligi: Uygulama sonrasi firga ve aletlerin temizligi Dyo
Sentetik Tiner ile yapilabilir.

ASTARLANABILEN ALAN
Yiizeye bagli olarak;
« Tek katta 1L ile 14-18 m?, 1 kg ile 11-15 m? alan astarlanabilir.

DEPOLAMA
Acilmamig ambalajinda, serin ve kuru yerde dondan, isi ve kivilcim
kaynaklarindan koruyarak saklanmalidir.

TEHLIKE

Coziicu nafta (petrol), orta alifatik, 2-biitanonoksim, cobalt bi
s(2-ethylhexanoate) igerir.

Alevlenir sivi ve buhar.

Solunum yoluna niifuzu ve yutulmasi halinde éldiriictddr.
Alerjik cilt reaksiyonlarina yol acar.

Rehavete veya bas dénmesine yol acabilir.

Sucul ortamda uzun stire kalici, toksik etki.

Isidan, kivilcimdan, alevden, sicak yiizeylerden uzak tutun. — Sigara
icilmez.

Buharini/spreyini solumaktan kaginin.

Cevreye verilmesinden kacinin.

Koruyucu eldiven/koruyucu kiyafet/goz koruyucu/ytiz koruyucu
kullanin.

5>

L TS 11651%
Kursunsuz UYGUNDUR.
s
Yiizeyi %5-10 Tiner ile anstmmz Emici sistemli Firca/rulo ile
temizleyiniz Inceltiniz tabanca uygulayiniz
I\
“
°C 2
/
5°-35°C uygulayiniz ~ Sicaktan Koruyunuz Kapagi Sikica Dok: 15 dk
Kapatiniz Toz: 4 sa

0o

Boyanabilen alan
Ambalaj Dolum (Tek katta)

Galon 25L 17,5-22,5 m?

Bidon 15L 105-135 m?

* Uriin performansindan, en iyi sonucu elde etmek icin, litfen kullanim bilgilerine tam olarak uyunuz.
Uriin ve uygulama sistemi ile ilgili daha detayli bilgi icin 444 0 396 DYOFON’ u arayabilirsiniz.

OZEL ANTIPAS

UYGULAMA ALANI
I¢ ve dis tim metal yiizeylerde pas onleyici astar olarak kullanilir.

TEKNIK OZELLIKLER

Renk: Gri ve kirmizi

Yogunluk: 1,66-1,68 g/cm3

Kuruma Siiresi (25° C, %55 bagil nem) : Dokunma kurumasi 15 dak,
Toz kurumasi 3 saat, Sert kurumasi 5 saat

Viskozite: 80-84 KU1/25°C

Parlaklik: max.10 (60°)

Ezilme : 30-35 pu

Parlama noktasi: 38°C

TS 11651’e uygun
YUZEY HAZIRLIGI

Yeni Metal Yiizeyler

Yiizeyler tel firca, raspa veya kum piskiirtme ile pastan arindirilir.
Toz, gres ve yaglar solventle silinerek temizlenir. Yiizeylerde kalacak
olan pas partikiilleri antipaslarin ¢alismasini ve metalin korozyondan
korunmasini engellemektedir. Bu nedenle Ozel Antipas ile astarlama
oncesi yiizeyin cok iyi zimparalanarak parlak metalin elde edilmesi
gerekmektedir. Yiizey temizleme isleminin tamamlanmasinin ardindan
Ozel Antipas ile iki kat astarlanmalidir. Hi¢ bir zaman metaller Ozel
Antipas ile astarlanip birakilmamalidir.

Eski Boyall Metal Yiizeyler

Cok ince zimpara ile zimparalanmis eski boya tabakasinda paslanma
belirtileri yok ise dogrudan secilen bir alkid esasli boya uygulanir.
Paslanma belirtileri var ise, tiim ylizeyde metal elde edilinceye kadar
temizleme islemi yapiimalidir. Metal yiizey izerinde pas partikilleri
kalmayacak sekilde temizlik yapildiktan sonra hi¢ ara vermeden Ozel
Antipas uygulamasina gegilir.

UYGULAMA

Inceltme Orani: Gerektiginde %5-10 oraninda Dyo Sentetik Tiner ile
inceltilebilir.

Uygulama: 8 saat ara |Ie 2 kat uygulama onerilir.

Sarfiyat: 01-0,13 kg/m? (tek katta)

Ortam Sartlan: Yiizey sicakliginin +5°C ile +35°C arasinda olmasina
dikkat edilmelidir.

Alet Temizligi: Uygulama sonrasi fira ve aletlerin temizligi Dyo
Sentetik Tiner ile yapilabilir.

UYGULANABILEN ALAN
Yiizeye bagl olarak;
- Tek katta katta 1L ile 12-16 m2, 1 kg ile 7,5-10 m? yiizey astarlanabilir.

DEPOLAMA
Acilmamis ambalajinda, serin ve kuru yerde dondan, i1si ve kivilcim
kaynaklarindan koruyarak saklanmalidir.

TEHLIKE

Coziicli nafta (petrol), orta alifatik icerir.

Alevlenir sivi ve buhar.

Solunum yoluna niifuzu ve yutulmasi halinde éldiriictdiir.

Sucul ortamda uzun siire kalici, zararl etki.

2-biitanonoksim, cobalt bis (2-ethylhexanoate) icerir. Alerjik reaksiyo-
na yol acabilir.

Isidan, kivilcimdan, alevden, sicak yiizeylerden uzak tutun. — Sigara
icilmez.

Cevreye verilmesinden kacinin.

Koruyucu eldiven/koruyucu kiyafet/gdz koruyucu/yiiz koruyucu
kullanin.

Yutuldugunda : Ulusal Zehir Danisma Merkezi’nin 114 no’lu telefonunu
veya doktoru/hekimi arayin.

lyi havalandinimis bir alanda depolayan. Soguk tutun.

Icerigi/kabr ulusal yonetmeliklere gore bertaraf edin.
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Kapatiniz Toz:3sa

' ' Sert: 5 sa

. Boyanabilen alan
Ambalaj Dolum (Tek katta)

Bidon 20 Kg 75100 m?

* Urlin performansindan, en iyi sonucu elde etmek icin, litfen kullanim bilgilerine tam olarak uyunuz.
Uriin ve uygulama sistemi ile ilgili daha detayl bilgi iin 444 0 396 DYOFON’ u arayabilirsiniz.




MACUNLAR




AKROFILLER

Dis Cephe
Duvar Macunu

Dis Yiizey Duzeltme Macunu
Dis Sartlara Yiiksek Dayaniklilik

TANIM
Akrilik emiilsiyon esasli dis cephe duvar macunudur.

URUN OZELLIKLERI

- Kolay uygulama

« Hizli kuruma

- Dis sartlara dayanikli

- Yiiksek dolgu giicii

« Yiiksek su buhari gegirgenligi
- Catlaklar ortme




UYGULAMA ALANI:
Binalarin i¢ ve dis cephelerinde dolgu ve yiizey diizeltme macunu
olarak kullanilir.

TEKNIK OZELLIKLER:

Renk: Acik sari

Yogunluk: 1,92-1,96 g/ml

Kuruma Siiresi: 4-8 saat

Viskozite: 500.000-700.000 sp D/25°C 1rpm
100.000-120.000 sp D/25°C 10 rpm

pH: 8,80-9,20

YUZEY HAZIRLIGI

Yeni Sivali Duvar Yizeyler:

Uygulama yapilacak yiizey serbest tozlardan arindiriimali, kuru ve
temiz yuzeylerde uygulama yapilmalidir. Yiizeyi saglamlastirmak igin
astar olarak Dyobinder kullaniimalidir. Uygulamadan 6nce ¢imentonun
prizlenmesi icin 4 hafta beklenilmelidir.

Eski Boyali Duvar Yiizeyler:

Eski boyali dis cephe ylzeyleri icin, dncelikle tizerine gelecek boyama
sistemi icin saglam olup olmadigi kontrol edilmelidir(*). Mevcut
ylizeyde bulunan boya tabakasi saglam degil ise mutlaka yiizeyden
uzaklastirimalidir. Eski boya tabakas ylizeyden uzaklastirma isleminin
ardindan yeni sivali duvar ylzeylerde yapilan uygulama sirasi ile
uygulanmalidir. Eski boyall, cok kirecli, emici, zayif vb. gevsek dokulu
ylizeylerde, zemini saglamlastirmak amaciyla Dyobinder ile ylizey
doyurulmalidir.

Briit Beton Yiizeyler:

Briit betonlarin yapimi sirasinda kullanilan kalip ayirici yaglar, tizerine
gelecek olan her turlii su bazli dis cephe boyalari ve kaplamalari igin
risk olusturmaktadir. Bu nedenle yiizeyler cok iyi kontrol edilmelidir.
Yiizeyde yag birikimleri gozleniyor ise, yag ¢oziici maddeler ile
yikanarak uzaklastinimalidir.

Gaz Beton Yiizeyler:

Gaz Beton tipindeki duvar yiizeylerin diizeltimesi amaciyla Akrofiller
Dis Cephe Macunu veya ¢imento esasli macunlar kullanilabilir.
Akrofiller Dis Cephe Macunu kullanilacak ise ytizey Dyobinder ile
astarlanmalidir. Astarlama isleminden sonra Akrofiller Dis Cephe
Macunu uygulamasina gecilmelidir.

* Astar uygulamasindan sonra Dyobinder’de 4 saat
bekletilmelidir. Binderlerin, yiizeyde film olusturmayacak sekilde
uygulanmasina dikkat edilmelidir.

* Astarlama isleminde kesinlikle izolasyon astarlari kullanil-
mamalidir.

UYGULAMA
inceltme Orani: Kullanima hazir haldedir.
Uygulama: Diizgiin ylizey elde etmek icin 2 kat spatula veya mala ile

uygulanir. kinci kat uygulamasi icin birinci katin tamamen kurumasi

beklenmelidir.

Sarfiyat: 0,800-1,530 kg/m?

Kuru Film Kalinligi: Tim uygulama icin 200-500 pm olmalidir.
Ortam Sartlari: Yiizey sicakhginin +5°C ile +35°C arasinda olmasina
dikkat edilmelidir. Yagisl havalarda uygulama yapiimamalidir.

* Derin catlak veya yiizey hatalarinda Akrofiller Dis Cephe
Macunu birkag kat halinde uygulanmalidir.

UYGULANABILEN ALAN:
Yiizeye bagl olarak, tek katta 1kg ile 0,65 — 1,25 m? alan macunla-
nabilir.

DEPOLAMA:
Acilmamig ambalajinda, serin ve kuru yerde, dondan ve direk glines
IsIgindan koruyarak saklanmalidir.

GUVENLIK UYARISI:
Cocuklarin erisemeyecedi yerde saklayin.

Karisim: 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EC no. 247-500-7] ve
2-metil-2H -izotiazol-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1) icerir. Alerjik
reaksiyona yol acabilir.

. SUBAZLI

Akrofiller

iy Cipar S dem i
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Yiizeyi Uygulamaya Spatulaile inceltmeyiniz Donmaktan Kapag sikica
temizleyiniz Hazir Uygulaymniz koruyunuz kapatiniz

Kuruma Siresi:
4-8 saat

) Boyanabilen alan
Ambalaj Dolum (Tek katta)

Bidon 25Kg 16,5-30 m?

* Uriin performansindan, en iyi sonucu elde etmek icin, litfen kullanim bilgilerine tam olarak uyunuz.
Uriin ve uygulama sistemi ile ilgili daha detayli bilgi icin 444 0 396 DYOFON’ u arayabilirsiniz.




DYORIT

Ic Cephe
Duvar Macunu

Yuizeyleri Diizeltme Macunu - Piiriizsiiz Yiizeyler

A

TANIM
PVA emilsiyon esasli i¢ cephe duvar macunudur.

URUN OZELLIKLERI

- Catlaklar ortme

» Yiiksek dolgu giici

- Nem ve suya dayanikli

- Yiiksek nefes alma kabiliyeti

- Son kat boyanin dayanikliliini arttirir.

- Emiciligi distik oldugu icin son kat boya sarfiyatini azaltir.
- Kolay uygulama

- Insan ve cevre dostu




UYGULAMA ALANI:
Binalarin i¢ cephelerindeki her tiir ince sivall duvar yiizeyinde,
plriizsiiz, diizgiin bir ylizey elde etmek icin uygulanir.

TEKNIK OZELLIKLER:

Renk: Beyaz

Yogunluk: 1,64-1,70 g/ml

Kuruma Siiresi: 2-3 saat (25°C, %55 bagil nem, yiiksek nem ve/veya
distik sicaklikta kuruma siresi uzayabilir.)

Viskozite: 220000 — 276000 cp /25°C

pH: 8,5-9,5

YUZEY HAZIRLIGI

Uygulama yapilacak yiizey, aderansi azaltic her tirll toz, kir ve
yagdan arindiriimali, gevsek ve kabarmis tabaka ve sivadaki zayif
tutunmus kum tanecikleri ylizeyden uzaklastirilarak, ylizey kuru, temiz
ve saglam hale getirilmelidir.

Yiiksek emici ve tozuma karakterli ylzeylerde 1 kat Dyobinder ile
astarlandiktan sonra Dyorit Macun uygulanmalidir.

Briit Beton ylizeylerde kalip yadi, yag ¢oziict maddeler ile yikanarak
uzaklastinldiktan sonra, macun oncesi Briit Beton Astari veya
Dyobinder (1/7 inceltilerek) kullanilmasi dnerilir.

* Astarlama isleminde kesinlikle izolasyon astarlari kullanil-
mamalidir.

UYGULAMA

inceltme Orani: inceltiimez

Uygulama: Yiizey diizglinligiinii saglayincaya kadar 2-3 kat
uygulanmali ve hava sartlarina bagli olarak katlar arasi en az 2-3 saat
beklenmelidir.

Sarfiyat: Tek katta 0,4-1,0 kg/m?

Tavsiye Edilen Kuru Film Kalinhgi: Her kat icin 120-300 pum olmalidir.
Ortam Sartlari: Uygulama ve drlin kuruma siiresi boyunca ortam ve
yizey sicakhginin +5°C ile +35°C arasinda olmasina dikkat edilmelidir.

UYGULANABILEN ALAN:

Tek katta yiizeye bagli olarak 1kg. ile 1-2,5 m? alan macunlanabilir.

DEPOLAMA SARTLARI:
Acilmamis ambalajinda, serin ve kuru yerde dondan ve direk giines
Isigindan koruyarak saklanmalidir.

GUVENLIK UYARISI:
Cocuklarin erisemeyecedi yerde saklayin.

Karisim: 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EC no. 247-500-7] ve
2-metil-2H -izotiazol-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1) icerir. Alerjik
reaksiyona yol agabilir.

. SUBAZLI

Yiizeyi Uygulamaya Spatulaile Kuru Zimpara 5°-35°C uygulayiniz Donmaktan
temizleyiniz Hazir Uygulayiniz Yapiniz koruyunuz

Kuruma Stiresi:
2-3 saat

; Boyanabilen alan
Ambalaj Dolum (Tek katta)

Bidon 25Kg 25-62,5m?

* Uriin performansindan, en iyi sonucu elde etmek icin, litfen kullanim bilgilerine tam olarak uyunuz.
Uriin ve uygulama sistemi ile ilgili daha detayli bilgi icin 444 0 396 DYOFON’ u arayabilirsiniz.



MACUNLAR

Ahsap Yiizeyleri
Diizeltme Macunu

Akrostiper

Super Macun

Siiper Macun’

Desiz Veusalars ve inpasdor i L

Dayanikl

AKROSUPER TANIM
Akrilik esasli, su bazli ahsap
macundur.

| URUN OZELLIKLERI

« Hizl kuruma

« Yiiksek dolgu giic
- Kolay uygulama

« Zimparalanabilir

SUPER MACUN TANIM
Alkid baglayici esasli sentetik
macundur.

URUN OZELLIKLERI

« Kolay uygulama

- Suya ve deniz sartlarina dayanim
- Catlama yapmaz

« Kursun icermez

Suya ve Deniz Sartlarina



AKROSUPER

UYGULAMA ALANI
Her tiirli ahsap yiizeylerde, dolgu ve yiizey diizeltme macunu olarak
kullanilir.

TEKNIK OZELLIKLER

Renk: Beyaz

Yogunluk: 1,75-1,77 g/cm?3

Kuruma Siiresi (25 °C, %55 bagil nem): Uygulama kalinligina bagli
olarak 2-3 saat

YUZEY HAZIRLIGI

Eski ahsap ylzeylerde, kabaran,dokilen kisimlar temizlendikten
sonra Pinosan Dekoratif (renksiz) Ahsap koruyucu ile yiizey doyurma
ve koruma islemi yapilir.

Yeni ahsap yiizeylerde, ylizeyde bulunan budaklarin yakilip seliilozik
tiner ile temizlenmesinin ardindan zimpara islemi yapilmalidir. Ahsabin
omriini uzatmak ve ahsap zararlilarina karsl koruma altina almak icin,
Massiveline Su Bazli Ahsap Koruyucu veya Pinosan Dekoratif Ahsap
Koruyucu uygulanmalidir.

UYGULAMA

inceltme Orani: Kullanima hazir haldedir.

Uygulama: Doyurma ve koruma isleminden sonra spatula yardimi ile
Akrosliper macun uygulanir. Macun uygulama sonrasi, lizerine
Dyobinder astar uygulanir.

Sarfiyat: 0,2-0,5 kg/m? (tek katta)

Ortam Sartlan: Yiizey sicakliginin +5°C ile +35°C arasinda olmasina
dikkat edilmelidir.

UYGULANABILEN ALAN
Yizeye bagli olarak;
- Tek katta 1 kg ile 2-5 m? alan macunlanabilir.

DEPOLAMA
Acilmamis ambalajinda, serin ve kuru yerde dondan, isi ve kivilcim
kaynaklarindan koruyarak saklanmalidir.

GUVENLIK UYARISI
Karigim: 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EC no. 247-500-7] ve
2-metil-2H -izotiazol-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1) icerir. Alerjik

reaksiyona yol acabilir.

Cocuklarin erisemeyecedi yerde saklayin.

Ry

Yiizeyi
temizleyiniz

Uygulamaya Kanistiriniz Spatula ile
hazir Uygulayiniz

Kuru Zimpara
Yapiniz

Kuruma Stiresi:
2-3 saat

<) ] [&

5°-35°C uygulayiniz Donmaktan Kapag sikica
koruyunuz kapatiniz

. Boyanabilen alan
Ambalaj (Tek katta)

Galon 4Kg 8-20 m?

SUPER MACUN

UYGULAMA ALANI
Deniz tasitlarinin ve insaatlarin ahsap ve metal, i ve dis yuzeylerinde
kullanilr.

TEKNIK OZELLIKLER

Renk: Bej

Yogunluk: 1,75-1,77 g/cm3

Kuruma Siiresi (25 °C, %55 bagil nem): Uygulama kalinligina bagli
olarak 6-8 saat

YUZEY HAZIRLIGI

Kurumus duvar ylzeylerde, her tirli yag, kir ve kabarmis tabaka ve
sivadaki zayif tutunmus kum tanecikleri ylizeyden uzaklastirnimali ve
Dyobinder ile astarlanarak doyurulmalidir. Astarlama sirasinda
yiizeyde film olusmamasina dikkat edilmelidir.

Eski ahsap yizeylerde, kabaran, dokilen kisimlar temizlendikten
sonra Pinosan Dekoratif (renksiz) Ahsap koruyucu ile yiizey doyurma
ve koruma islemi yapilr.

Yeni ahsap yiizeylerde ise, yiizeyde bulunan budaklarin yakilip
seliilozik tiner ile temizlenmesinin ardindan zimpara islemi
yapllmalidir. Ahsabin 6mriind uzatmak ve ahsap zararlilarina karsl
koruma altina almak igin, Massiveline Su Bazli Ahsap Koruyucu veya
Pinosan Dekoratif Ahsap Koruyucu uygulanmalidir.

Metal yiizeylerde, yiizey her turlli yag, kir ve pastan arindiriimalidir.
Yiizeylerde kalacak olan pas partikiilleri antipaslarin ¢alismasini ve
metalin korozyondan korunmasini engellemektedir. Bu nedenle Dyo
Antipas ile astarlama dncesi yiizeyin ¢ok iyi zimparalanarak parlak
metalin elde edilmesi gerekmektedir. Ylizey temizleme isleminin
tamamlanmasinin ardindan Antipas ile iki kat astarlanmalidir.

UYGULAMA

inceltme Orani: inceltiimeden kullanima hazir haldedir.

Uygulama: Mala veya spatula ile uygulanir. Derin ¢ukurlu yiizeylerde
yapilacak macun uygulamasinin, ince katlar halinde yapilmasi tavsiye
edilir. Yiizey diizglnltigii, macun kurumadan once perdahlanarak
veya zimparalanarak saglanir. Macun uygulama sonrasi, Uzerine Dyo
Kivastar veya Astar Boya uygulanir.

Sarfiyat: 01-0,2 kg/m? (tek katta)

Ortam Sartlan: Yizey sicakliginin +5°C ile +35°C arasinda olmasina
dikkat edilmelidir.

Alet Temizligi: Uygulama sonrasi firca ve aletlerin temizligi Dyo
Sentetik Tiner ile yapilabilir.

UYGULANABILEN ALAN
Yiizeye bagli olarak;
« Tek katta 1kg ile 5-10 m2 alan macunlanir.

kaynaklarindan koruyarak saklanmalidir.
TEHLIKE

Cozlci nafta (petrol), orta alifatik, 2-biitanonoksim, cobalt bi
s(2-ethylhexanoate) igerir.

Alevlenir sivi ve buhar.

Solunum yoluna niifuzu ve yutulmasi halinde éldiriictdiir.
Alerjik cilt reaksiyonlarina yol acar.

Ciddi goz tahrisine yol acar.

Kansere yol agma sliphesi var.

Sucul ortamda uzun stre kalici, zararl etki

Isidan, kivilcimdan, alevden, sicak yiizeylerden uzak tutun. — Sigara
icilmez.

Buharini/spreyini solumaktan kaginin.

Cevreye verilmesinden kaginin.

Koruyucu eldiven/koruyucu kiyafet/goz koruyucu/yiiz koruyucu
kullanin.

Yutuldugunda : Ulusal Zehir Danisma Merkezi’nin 114 no’lu telefonunu
veya doktoru/hekimi arayin.

icerigi/kabr ulusal yénetmeliklere gére bertaraf edin.

Kursunsuz

a
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Yiizeyi Uygulamaya Karnistiriniz Spatula ile
temizleyiniz hazir Uygulayiniz
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Kuru Zimpara 5°-35°C uygulayiniz Donmaktan Kapagi sikica
Yapiniz koruyunuz kapatiniz

GRXY

Kuruma Suresi:
6-8 saat

. Boyanabilen alan
Ambalaj Dolum (e

Birlik 0,8Kg 4-8m?

Bidon 25Kg 125-250 m?

DEPOLAMA:
Acilmamig ambalajinda, serin ve kuru yerde dondan, isi ve kivilcim

* Uriin performansindan, en iyi sonucu elde etmek icin, litfen kullanim bilgilerine tam olarak uyunuz.
Uriin ve uygulama sistemi ile ilgili daha detayli bilgi icin 444 0 396 DYOFON’ u arayabilirsiniz.

* Urlin performansindan, en iyi sonucu elde etmek icin, litfen kullanim bilgilerine tam olarak uyunuz.
Uriin ve uygulama sistemi ile ilgili daha detayl bilgi icin 444 0 396 DYOFON’ u arayabilirsiniz.




YOL CIZGI




Dyotrafik Dyotrafik Tiner

YOLCIZGI
BOYAS] ve TINERI

Dyotrafik

Asinma Direnci Yiiksek - Hizli Kuruma

DYOTRAFIK TANIM DYOTRAFIK TINER TANIM
Sentetik recine esasli, Dyo markal yol ¢izgi boyalarinin
mat gorintmli yol ¢izgi uygulamasinda inceltici olarak
boyasidir. kullaniimak Uzere imal edilmistir.
URUN OZELLIKLERI Boya alet ve ekipmanlarinin

« Yiiksek asinma direnci temizlenmesinde de kullanilir.

« Hizli kuruma ve dayaniklilik

karakteristik




DYOTRAFIK YOL CiZGi BOYASI

UYGULAMA ALANI :

Soguk yol ¢izgi boyasl, karayolu, kaldirm ve yaya gecitlerinin trafik
kontrol cizgilerinin isaretlenmesinde kullanilir. Asfalt yiizeye uygula-
nabilir.Beton yiizeye uygulanmasi tavsiye edilmez.

UYGULAMA SEKLI:

Yiizey Hazirlama:

« Uygulamanin yapilacagi yol yiizeyi yag, kir ve kalici pislikten
arindinimalidir. Temizleme islemi frezeleme yontemi ile zimparalama
seklinde yapilabilir.

Uygulama:

- Inceltimeden kullanima hazirdir. Bazi durumlarda istege bagl
olarak max. %5 822-9108 Dyotrafik Tineri ile inceltilerek kullanilabilir.
- Uygulama , yagis ve esinti olmayan cevre kosullarinda ortamin ve
asfaltin sicakligi min. 15°C ve bagil rutubeti max % 85 olmak sartiyla,ve
taze boya filmi tizerinde bir toz tabakasi olmayacak sekilde, temiz ve
kuru asfalt ylizeye tatbik edilerek yapiimalidir.

KURUMA SURESI (25°C) :
Yiizey kuruma 15 dakikadan daha azdir.Dip kuruma maximum 45
dakikadir.

BOYANABILEN ALAN:
Tek katta ylzeye bagli olarak 1kg ile 350 mikron kuru film kalinliginda
1m2 alan kaplanabilir(kayiplar harig)

PARLAMA NOKTASI: < 21°C
TEHLIKE
ONLEM iFADELERI :

Isidan/kivilcimdan/alevden/sicak yiizeylerden uzak tutun. - Sigara
icilmez.

Buharini/spreyini solumayin.

Sadece disarida veya iyi havalandirilan bir alanda kullanin.
Koruyucu eldiven/giysi/gdzliik/maske kullaniimalidir.
YUTULDUGUNDA : ULUSAL ZEHIR DANISMA MERKEZININ 114 NOLU
TELEFONUNU veya doktoru/hekimi arayin.

icerigi/kabi tehlikeli atik olarak bertaraf edin.

ZARARLILIK iFADELERI:

Cok alevlenir sivi ve buhar.
Solunum yoluna niifuzu ve yutulmasi halinde éldirictdr.

Rehavete veya bas dénmesine yol acabilir.
Dogmamis ¢ocukta hasara yol agma stiphesi var.

Uzun sireli veya tekrarli maruz kalma sonucunda organlarda hasara

yol acar.

Aseton ve Toluen icerir.

IR

Yiizeyi Karistiriniz Pratik Gerekli Durumlarda
temizleyiniz Sarfiyat Incelriniz

f —
Y % oc —
>1 %

Rulo/Havali Tabanca  5°-35°C uygulayiniz Sicaktan Kapagi sikica
ile Uygulayiniz koruyunuz kapatiniz
Kuruma Stresi: Teknik Biiltene

2 saat Bakiniz

DX O,

Boyanabilen alan

Ambalaj Dolum (2 katta)
Galon 25L 4m’
Bidon 5L 24m?

DYOTRAFIKTINER TINER
TEHLIKE

Zararlilik ifadeleri:

Cok alevlenir sivi ve buhar.

Solunum yoluna niifuzu ve yutulmasi halinde éldiriicudr.

Cilt tahrisine yol acar.

Rehavete veya bas dénmesine yol acabilir.

Dogmamig ¢ocukta hasara yol agma veya liremeye zarar verme
stiphesi var.

Uzun sireli veya tekrarli maruz kalma sonucunda organlarda hasara
yol acabilir.

Onlem ifadeleri:

Isidan/kivilcimdan/alevden/sicak ylizeylerden uzak tutun. - Sigara
icilmez.

Buharini/spreyini solumayin.

Sadece disarida veya iyi havalandinlan bir alanda kullanin.

Koruyucu eldiven/giysi/gozliik/maske kullanilmalidir.
YUTULDUGUNDA : ULUSAL ZEHIR DANISMA MERKEZININ 114 NOLU
TELEFONUNU veya doktoru/hekimi arayin.

icerigi/kabi yerel/bélgesel/ulusal/uluslararasi mevzuata uygun olarak
yetkili tesislerde tehlikeli atik olarak bertaraf edin.

Aseton ve Toluen icerir.

Kapag sikica Sicaktan
kapatiniz koruyunuz

Cilt tahrisine yol acar.

* Uriin performansindan, en iyi sonucu elde etmek icin, litfen kullanim bilgilerine tam olarak uyunuz.
Uriin ve uygulama sistemi ile ilgili daha detayl bilgi icin 444 0 396 DYOFON’ u arayabilirsiniz.
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Sentetik
Tiner

| y Saf
' Terebentin

l DYOTEN 2000 SAF TEREBENTIN SENTETIK TINER
e TANIM TANIM TANIM

Solvent bazli boyalari | Sentetik esaslitiim boya, | Sentetik esasli tim
inceltmek igin vernik ve astarlarin boya, vernik ve
kullanilan kokusuz inceltiimesinde kullanilan, | astarlarin
solventtir. ¢am recinesinden elde inceltimesinde
URUN OZELLIKLERI edilen saf ve dogal tinerdir. kuII'amIgn, cam
« Kokusuz URUN OZELLIKLERI recinesindeiiiSes

« Kolay uygulama saglar edilen sentetik tinerdir.

« Ylizeye yapismayu arttirir
« Kurumayr hizlandirir




DYOTEN 2000

UYGULAMA ALANI

Her tip sentetik boya ve verniklerin; firca, rulo ve tabanca uygulama-
larinda inceltici olarak ve boya alet, ekipmanlarinin temizlenmesinde
kullanilir.

TEKNIK OZELLIKLER
Renk: Seffaf

Yogunluk: 0,75-0,77 g/cm?
Parlama noktasi: >50°C

DEPOLAMA
Acilmamis ambalajinda, serin ve kuru yerde dondan, isi ve kivilcim
kaynaklarindan koruyarak saklanmalidir.

TEHLIKE
Alkanlar C9-12-izo- icerir.

Alevlenir sivi ve buhar.
Solunum yoluna niifuzu ve yutulmasi halinde oldriicudur.
Sucul ortamda uzun sire kalici, zararl etki yapabilir.

Isidan, kivilcimdan, alevden, sicak yiizeylerden uzak tutun. — Sigara
icilmez.

Cevreye verilmesinden kaginin.

Koruyucu eldiven/koruyucu kiyafet/goz koruyucu/yiiz koruyucu
kullanin.

Yutuldugunda : Ulusal Zehir Danisma Merkezi’nin 114 no’lu telefonunu
veya doktoru/hekimi arayin.

Kusturmayin.

icerigi/kabi ulusal yonetmeliklere gére bertaraf edin.

SRR O

Kapagi sikica Sicaktan
kapatiniz koruyunuz

SAF TEREBENTIN

UYGULAMA ALANI

Her tip sentetik boya ve verniklerin; firca, rulo ve tabanca uygulama-
larinda inceltici olarak ve yag, kir ve taze boya lekelerinin temizlen-
mesinde, piring, giimis ve nikelaj gibi parlak yiizeylerin parlatimasin-
da kullanilir.

TEKNIK OZELLIKLER
Renk: Seffaf
Yogunluk: 0,9 g/cm?
Parlama noktasi: 35°C

DEPOLAMA
Acilmamis ambalajinda, serin ve kuru yerde dondan, i1si ve kivilcim
kaynaklarindan koruyarak saklanmalidir.

TEHLIKE
Turpentine,oil icerir.

Alevlenir sivi ve buhar.

Yutuldugunda, ciltle temas ettiginde veya solundugunda zararlidir.
Solunum yoluna niifuzu ve yutulmasi halinde oldirictdr.

Cilt tahrisine yol acar.

Alerjik cilt reaksiyonlarina yol acar.

Ciddi goz tahrisine yol acar.

Sucul ortamda uzun stire kalicl, toksik etki.

Isidan, kivilcimdan, alevden, sicak yiizeylerden uzak tutun. — Sigara
icilmez.

Buharini/spreyini solumaktan kaginin.

Cevreye verilmesinden kacinin.

Koruyucu eldiven/koruyucu kiyafet/goz koruyucu/yiiz koruyucu
kullanin.

Yutuldugunda : Ulusal Zehir Danisma Merkezi’nin 114 no’lu telefonunu
veya doktoru/hekimi arayin.

cerigi/kabi ulusal yonetmeliklere gére bertaraf edin.

Kapagi sikica Sicaktan
kapatiniz koruyunuz

SENTETIK TINER

UYGULAMA ALANI

Her tip sentetik boya ve verniklerin; firca, rulo ve tabanca uygulama-
larinda inceltici olarak kullanilmak Gzere imal edilmistir. Boya alet ve
ekipmanlarinin temizlenmesinde de kullanilir.

TEKNIK OZELLIKLER
Renk: Seffaf

Yogunluk: 0,77-0,79 g/cm?3
Parlama noktasi: 38°C

DEPOLAMA
Acilmamis ambalajinda, serin ve kuru yerde dondan, isi ve kivilcim
kaynaklarindan koruyarak saklanmalidir.

TEHLIKE

Coziicli nafta (petrol), orta alifatik icerir.

Alevlenir sivi ve buhar.

Solunum yoluna niifuzu ve yutulmasi halinde oldirictdr.
Rehavete veya bas dénmesine yol acabilir.

Sucul ortamda uzun sire kalicl, toksik etki.

Isidan, kivilcimdan, alevden, sicak yiizeylerden uzak tutun. — Sigara
icilmez.

Buharini/spreyini solumaktan kaginin.

Cevreye verilmesinden kacinin.

Koruyucu eldiven/koruyucu kiyafet/goz koruyucu/yiiz koruyucu
kullanin.

Yutuldugunda : Ulusal Zehir Danisma Merkezi’nin 114 no’lu telefonunu
veya doktoru/hekimi arayin.

cerigi/kabi ulusal yénetmeliklere gére bertaraf edin.
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Kapagi sikica Sicaktan
kapatiniz koruyunuz




